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sfidiamo, non tiriamo avanti...

Ogni giorno, anche se non ci sembra perché i cambiamenti sono minimi, c'é una
una SFIDA che si rinnova attimo dopo attimo nel lungo termine.

Non ce ne accorgiamo, ma & Cosi.

Oppure & improwvisa, un lampo nel sereno.

Pensare che le cose e le situazioni siano statiche, immobili, € un pensiero errato e
I'esperienza lo dimostra ad ogni pié sospinto.

Per esempio il vostro e nostro mondo, quello delle barche e di mille altri lavori
dove i nostri prodotti sono usati pud sembrare una routine. Per molti di voi & un
hobby e la sfida grande o piccola che sia € per rendere pil sicura e performante
“lei”, la nostra barca.

Per noi & la ricerca di migliorarne la qualita e la facilita di applicazione.

Ogni lavoro fatto insegna la manualita dell'intervento e riduce di tempi di esecuzione.
Nessuno nasce “imparato” e con gli studi gia fatti.

Questi tre bambini uno ¢ al primo giorno di scuola, I'altro ancora all'asilo e il piu
grande in terza elementare, che elementare non &, perché richiede, come per gli
altri, tutto il suo impegno.

Andiamo avanti passo dopo passo, aspettando prima i risultati, dice un amico.
Dobbiamo frenare I'impazienza.

Si semina nel momento giusto, si accudisce la crescita e poi si raccolgono i frutti.
Cosi nel vostro e nostro mondo fantastico ci conosciamo telefonicamente, per
scritto, di persona.

Vediamo le foto delle barche che ci inviate e che diventano un poco anche nostre.
Amplifichiamo le domande e quasi sempre cogliamo, da voi - senza che ve ne
accorgiate, suggerimenti importanti per vincere un‘altra sfida.

Molti di voi sono il nostro banco prova i nostri tester incomparabili, indispensabili.
Siamo sempre con te... dalla parte della tua barca. Provate a togliere “con te” e
vedrete come cambia il significato. Dobbiamo vincere ancora un’altra sfida.

Se passi da qui vicino chiamaci e fermati.

Sarai nostro ospite e parleremo di barche, mare ’
e lavori davanti a un caffé, un gelato
0 un piatto di pesce.




prima di cominciare

Quando lavoriamo e quando ci divertiamo, il tem-
po passato a fare manutenzione alla nostra barca &
sempre un piacere!

Articoli di uso quotidiano in casa riportano simboli
di rischio e pericolo con richieste di attenzione du-
rante |'uso. Le nostre confezioni riportano i rischi
del materiale contenuto, come ad esempio corro-
sivo, nocivo, irritante, tossico, infiammabile, ecc...
Le schede dati di sicurezza si trovano nel sito www.
cecchi.it

Alcuni soggetti sviluppano allergie nei confronti
di determinate sostanze. Lallergia & un‘alterata e
spontanea reattivita dell’organismo a certe sostan-
ze. Se si ha questo disturbo & quasi certo che anche
nel futuro un minimo contatto o inalazione ripro-
durra il problema. E indispensabile ricorrere sempre
a cure mediche per circoscrivere questo fastidio.
Oltre ai rischi va considerato anche I'ambiente di
lavoro che, se al chiuso, deve essere ben ventilato.
E sempre prudente proteggersi con una maschera
respiratoria adatta per evitare di respirare i vapo-
ri dei solventi e le polveri. E consigliabile bere un
bicchiere di latte intero (non magro o parzialmente
scremato) prima di iniziare queste fasi di lavorazio-
ne. Indossare abiti comodi e adatti per il lavoro,
proteggersi le mani con guanti monouso e se ne-
cessario guanti resistenti ai solventi.

In caso di contatto con gli occhi e le mani, lavare
abbondantemente con acqua corrente e rivolgersi,
se necessario, al medico mostrandogli I'etichetta
della confezione. Pulirsi le mani da vernici o resine
con un solvente... & sbagliato sia alla fine che du-
rante il lavoro.

Questo perché una parte del prodotto viene via,
ma una parte diluita e sottilissima, si insinua sotto
le unghie e nell’epidermide dove sta per giorni e
giorni.

Acqua tiepida e un pezzo di sapone da bucato van-
no molto, molto meglio.

Evitare di fumare e mangiare sul posto di lavoro e
durante I'uso dei prodotti

Lavarsi sempre le mani prima di andare alla toilette.
E altrettanto importante usare attrezzi elettrici ben
protetti, senza fili scoperti.

Per la buona riuscita del lavoro, nel periodo inver-
nale, si faccia molta attenzione alle temperature
del prodotto che stiamo usando (evitando I'inerzia

termica accumulata durante la notte) e alla tempe-
ratura del supporto stesso (la parte che vogliamo
proteggere o pitturare).
Per owviare a questi inconvenienti, molte volte
¢ sufficiente un phon ad aria calda, un termo-
ventilatore o un termosifone ad olio, con i quali
si possono intiepidire i prodotti moderatamente e
omogeneamente (togliendo il tappo per eliminare
la pressione).
Si deve inoltre stemperare la superficie da trattare
eliminando il freddo e i residui di umidita accumu-
lati durante la notte. Mantenere, con rapidi pas-
saggi di aria calda, le condizioni necessarie per una
buona essiccazione.
A questo scopo le nostre lampade al quarzo risol-
vono alla grande cento e piu problemi. Prestare
attenzione ai diluenti perché quantitativi non cor-
retti 0 non idonei possono causare inconvenienti
di lavoro. Assicurarsi sempre che le superfici siano
pulite, prive di grasso, cere o paraffine.
Nell'uso delle resine epossidiche, nel dubbio di
guanto tempo sia passato dall'applicazione o per
la presenza di tipica untuosita superficiale (blush-
amine), & indispensabile dare una carteggiata inter-
media dopo aver spugnato la superficie o meglio
ancora carteggiare a bagnato. E importante che il
prodotto giusto vada al posto giusto.
Le nostre confezioni recano consigli di applicazione
e la loro destinazione per ogni articolo, ma in caso
di dubbio, una telefonata al Rivenditore o ai nostri
uffici, puo fare risparmiare tempo e denaro.
Siamo sempre con te...

dalla parte della tua BARCA.
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lavorare insieme...
per le vostre barche

Per qualsiasi richiesta di informazione sui nostri prodotti e sul loro impiego siamo a tua
disposizione. Lavorare al tuo fianco significa aiutarti direttamente nei tuoi dubbi di lavo-
ro e prendersi carico della tua barca come fosse la nostra.

Il nostro Servizio fa si che il tuo lavoro trovi la certezza e la sicurezza di operare con tutta
tranquillita certo di fare il meglio per la tua barca.

Puoi contattarci via telefono negli orari di ufficio dal lunedi al venerdi chiamando lo

——
IK

0584 383694

Oppure puoi inviarci una email con in allegato le foto dei lavori da svolgere, ma prima di
tutto leggi questo nostro depliant - scaricabile anche in PDF da internet : www.cecchi.it
- e se non hai i nostri DVD guardali sempre nella nostra homepage scegliendo I'icona:

“| nostri filmati per la tua barca”. Cosi le tue domande saranno molto piu precise.
Riusciremo meglio a comprendere il problema da risolvere e sapremo indicarti i prodotti
da impiegare e un corretto piano di lavoro. Invia la tua email a

info@cecchi.it
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il servizio migliore
e tutta la nostra attenzione

qualita del prodottoe
servizio spedizioni a domicilio

Se avete difficolta a trovare i prodotti della
nostra linea, vi offriamo il servizio di conse-
gna a domicilio. E possibile richiedere anche
pochi o singoli pezzi.

Basta un semplice fax, un’e-mail oppure un
ordine dal nostro sito e-commerce.

Le spedizioni sono sempre in porto franco
per importi superiori ad 80 euro (iva esclusa),
mentre per valori inferiori la spedizione ha
un piccolo contributo di spese di trasporto di
7,50 euro (iva esclusa).

Sebbene la merce viaggi a rischio e pericolo
del Committente (come previsto dalla Legge)
noi ci assumiamo |'onere, in caso
di rottura totale o parziale, di rein-
tegrare il materiale.

Per far questo ¢ pero indispensabi-
le che al momento della consegna
accertiate la perfetta integrita del
materiale, anche con I'apertura di
fronte al Corriere delle scatole (po-
trebbero averle battute violente-
mente pochi istanti prima e il loro
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aspetto potrebbe risultare perfettamente in-
tegro anche dopo mezz'ora).

In caso di danneggiamento, & indispensabi-
le apporre la riserva scritta sulla ricevuta del
Corriere e inviarci tale riserva via e-mail o fax.
Cosi facendo saremo in grado di reintegrare
il materiale, facendoci carico noi della pratica
assicurativa e di tutto quanto ne consegue.
Per la consegna della merce vi preghiamo
di indicare un indirizzo dove sia sempre re-
peribile qualcuno. In caso questo non fosse
possibile, verra fatta una spedizione in fer-
mo deposito presso la filiale del corriere a voi
piu vicina. Potrete quindi recarvi
dopo nostro awiso (via email,
telefono, sms, ecc...) a ritirare
quanto ordinato per la vostra
barca.

le spedizioni utilizziamo
corrieri espressi (24-72h) e ti
comunichiamo il tracking del
trasporto.



C-Systems 10 10 CFS

10 10 CFS & una resina epossidica, 100% solido, ideale per costruire, incollare, laminare,
proteggere, stuccare, inventare su legno e vetroresina.

Non contiene solventi (CFS - Completely Free Solvent). Sottoposto a test meccanici presso i
laboratori del CTS Centro Tecnologico Sperimentale di La Spezia presenziati da RINA e altri re-
gistri navali. Ha uno standard qualitativo eccezionale e grazie alla sua fluidita, sfrutta una serie
di additivi, che lo rendono utilizzabile in ogni tipo di lavorazione per risolvere ogni esigenza:

- collante legno-legno, legno-vetroresina, vetroresina-vetroresina e materiali eterogenei

- per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e su vetroresina, ecc...

- stucco strutturale (Structural Filler), aggiungendo gli additivi come Microfiller Powder, Ad-
densante n° 2 o Microfibre Naturali e Minerali

- stucco di riempimento e a rasare

- mano di fondo per legno verniciato in trasparente e non

- fondo antiosmosi

- riparazione osmosi

10 10 CFS dispone di tre catalizzatori: Slow, Standard e Fast (veloce), che possono essere
anche mescolati tra loro per ottenerne uno intermedio.

Il tipo Slow & indicato nel periodo Primavera — Estate e comunque con temperature mai al di
sotto dei 15°C. Si possono montare (tranne che nella confezione da 1,1 kg) delle minipompe
e pompe che distribuiscono unitariamente i corretti quantitativi di resina e catalizzatore.

Vedi pagina 70
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SPINNAKER Yacht Varnish

Le imbarcazioni di legno hanno sempre richiesto grande cura, e le parti del legno a vista (ver-
niciate o al naturale, come mogano, cedro, teak, ecc...) hanno sempre dato I'impronta della
capacita dell’artigiano o del cantiere, nella maestria degli intagli e nella perfetta scelta delle
giuste tonalita del legno. SPINNAKER Yacht Varnish sottolinea e protegge la bellezza di questo
lavoro.

SPINNAKER é resistente, di lunga durata, di facile applicazione e, naturalmente, marina al
100%. Ecco perché marinai esperti si affidano a SPINNAKER da sempre e con fiducia. Quando
ammirate la lucentezza e la perfetta finitura della barca accanto alla vostra, vuol dire che &
stata usata la linea SPINNAKER Yacht Varnish. Il legno, non rappresenta solo il fascino della vec-
chia costruzione, ma & indispensabile anche nelle imbarcazioni in vetroresina, & un materiale
tecnico eccezionale per la sua leggerezza, resistenza, duttilita, senza considerare che & afonico,
termico, elastico. Ha un altissimo grado di resistenza, quando ben strutturato & infaticabile,
“non ha memoria”; & un materiale di cui non si puo fare a meno. SPINNAKER, conosce bene
il legno e propone una vasta gamma di vernici per rispondere sempre in maniera giusta e pro-
fessionale alle piu diverse esigenze.

Vedi pagina 96
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NAUTILUS MPT Marine Paint Technology

La gamma di prodotti NAUTILUS raccoglie vernici bicomponenti per legno, smalti polyureta-
nici, gomme e sigillanti, antivegetative, primer, stucchi epossidici, diluenti e molti altri prodotti
specifici.

NAUTILUS S.P. ANTIFOULING Extra Glide con PTFE e I'antivegetativa per tutte le barche a vela
e a motore.

NAUTILUS POLYURETHANE ENAMEL & lo smalto bicomponente per proteggere e dare la
finitura brillante a tutti i lavori sulla barca, disponibile in vari colori.

La qualita di questo prodotto viene sottolineata anche dalla possibilita di applicazione a rullo
ottenendo dei risultati eccezionali.

NAUTILUS EPOXY PRIMER, prodotto intermedio di ancoraggio da applicare prima dello smalto o
antivegetativo; per ciclo antiosmosi e per ciclo protettivo anticorrosivo su metalli, alluminio e accia-
io. Ideale come barriera tra prodotti incompatibili tra loro. Ora arricchito con A30 Microshield.
NAUTILUS EPOXY LIGHT e FINE FILLER & lo stucco epossidico leggero (con peso specifico 0,6)
a catalizzazione lenta o veloce.

Questi e molti altri sono i prodotti per chi chiede sempre il meglio come qualita e affidabilita.

Vedi pagina 110
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Quando lo Skinder rileva presenza di umidita
in carena e si trovano anche le bolle di osmosi
& inutile stare a lamentarsi. Si deve sabbiare.
La sabbiatura, che pud essere preceduta an-
che dalla piallatura, picchia in maniera punti-
forme, senza sbavature e le parti di poliestere
degradato che sono diventate morbide ven-
gono frantumate sotto I'azione meccanica,
fino a trovare il poliestere ancora intatto.
Ecco la “Scheda Antiosmosi a.p.p.”.

1) Alaggio e fare asciugare |'antivegetativa
(3 0 4 ore nel periodo estivo, un giorno nel
periodo invernale). Fare la misurazione con lo
SKINDER e segnare i valori nel punto in cui
viene posizionato lo strumento SKINDER.
Confrontare i valori con quelli sopra la linea
di galleggiamento, che saranno sempre nella
norma, cosi vedremo quanto bene stiamo per
fare alla nostra barca. Se non abbiamo tempo
raschiare |'antivegetativa per fare direttamen-
te la misurazione sul gel-coat.

2) Rimozione di tutti gli scarichi, delle prese a
mare e di tutte le guarnizioni dei fori, di dub-
bia esecuzione, sull'opera viva.

3) Rimozione con energica sabbiatura del gel-
coat fino a meta della linea di galleggiamento
e, se barca a vela, eventuale sabbiatura anche
del bulbo. La sabbiatura “energica” deve aprire
anche le eventuali bolle sotto la superficie.

www.cecchi.it

4) Se la rimozione del gelcoat non awiene
con la sabbiatura si rende comunque neces-
sario, dopo la rimozione del gelcoat, la idro-
sabbiatura o la successiva sabbiatura (che
costera molto meno) per assicurare una buo-
nissima “pulizia” della carena. Specialmente
sulle carene delle barche a vela e per quelle
a motore che non hanno pattini il gelcoat si
rimuove benissimo e in poco tempo con la
piallina elettrica a mano. Si vede molto bene
nel nostro DVD n° 1.

5) Misurazione del tasso di umidita della ca-
rena con lo SKINDER (vedi maggiori informa-
zioni a pag.84) operando su linee parallele
al galleggiamento, marcando con precisione
dove viene posizionato e segnando i valori
differenti con lapis o pennarello resistente
all'acqua (Water Resistant).

6) Primo di uno dei vari lavaggi con acqua
calda (preferibilmente) o a temperatura am-
biente, a pressione...se possibile. Se avete il
“vaporello”... ancora meglio!

7) Inizio asciugatura. L'uso del deumidificato-
re, o meglio delle lampade al quarzo riscal-
danti, aiutera la fase di asciugatura. Per risol-
vere |'osmosi bisogna prevedere di “perdere”
almeno uno o due mesi ed avere raggiunto la
perfetta asciugatura. In Inverno operare al co-
perto e in ambiente riscaldato. (Vedere il ca-



pitolo strumenti di lavorazione). La vetroresina
ha un alto K termico e si scalda con difficolta.

8) Successivi lavaggi con acqua calda o a tem-
peratura ambiente a pressione anche durante
il ciclo di asciugatura (almeno 2 - 3 volte al
mese)

9) Misurazione definitiva con SKINDER (in
scala HS, High Sensibility — Alta sensibilita) e,
finalmente, abbiamo terminato I'asciugatura.
(per lo SKINDER digitale il valore deve restare
sotto 30).

10) Lavaggio finale e il giorno dopo... inizio
dei lavori.

11) Assicurarsi dell’assenza sulla superficie di
polvere, sporco e/o grasso. Non utilizzare sol-
venti! Se il bulbo in metallo deve essere “ri-
fatto”, dopo la sabbiatura applicare due mani
di Nautilus Epoxy Primer prima di cominciare
ad applicare la resina epossidica 10 10 CFS in
carena (vedi grafico sopra).

12) Bagnare i grossi crateri con resina epossi-

dica 10 10 CFS e a seguire riempire con stucco
strutturale formato da 10 10 CFS e Microfibre
Minerali fino a che il mix non raggiunge una
densita pastosa che resta in verticale, come
gelato!

13) Dopo I'essiccazione, “spianare” a bagnato
con carta grana 60 le stuccature dei crateri.

14) Asciugatura e applicazione di una mano
“rinforzata” di 10 10 CFS (bagnato su bagna-
to) anche sul bulbo che precedentemente ha
ricevuto due mani di Nautilus Epoxy Primer.

15) Rasatura con Nautilus Epoxy Light Filler,
applicato con spatola dentata, sulla carena e
sul bulbo.

16) Carteggiatura con morale, tavoletta (asse)
e carta grana 40 per spianare perfettamente le
cuspidi della spatola dentata.

17) Applicazione stucco con spatola liscia
dopo avere rimosso accuratamente la polvere.
Se passano piu di 48 ore passare anche una
spazzola metallica nei solchi della stuccatura.

18) Levigatura dopo I'essiccazione con carta
100/120 e ritocchi eventuali.

19) Applicazione di resina epossidica 10 10
CFs.

20) Applicazione di resina epossidica 10 10

CFS + A20 o A30 Microshield mano su mano

o
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SKINDER, misuratore di umidita per vetroresina e legno. La misurazione awiene semplicemente appog-

giando lo strumento sulla carena. Usiamo la scala HS per andare a misurare in profondita. Nella foto a
destra la mappatura sullo scafo delle misurazioni nel tempo, notare i valori che si stanno abbassando

man mano che si asciuga.

info@cecchi.it
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Ancora un lavagqgio della carena, poi si comincia

. %
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Applicazione nei grandi crateri di 10 10 CFS
additivata con Microfibre Minerali

Carteggiatura delle stuccature

www.cecchi.it

La barca in vetroresina
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per giungere al complessivo consumo di 500
- 600 g per mq ossia 5 - 6 kg ogni 10 mq di
carena.

21) Applicazione di 2 mani generose di Nauti-
lus Epoxy Primer nei tempi indicati.

22) Applicazione di 3 mani di Nautilus S.P.
Antifouling a rullo, partendo da poppa e con
applicazione verticale.

E consigliabile che la prima mano sia di un
altro colore rispetto a quello desiderato in
modo che la seconda e la terza mano, quan-
do esauriranno il loro film faranno intravedere
il diverso colore della prima mano indicando
con certezza che dobbiamo fare carena. Molti
nostri Clienti gia lo fanno.

Se non lo fate allora bastano 2 mani.

23) Varo dopo almeno 7 giorni dall’'ultima
applicazione di Nautilus Epoxy Primer conside-
rando una temperatura media di 20°C. Con
temperature piu basse sono necessari tempi
pit lunghi.

Se ogni voce & stata rispettata avete fatto, o
hanno fatto, un lavoro molto buono (buo-
nissimo!) e i prodotti della nostra linea 10 10
CFS, Nautilus Epoxy Light filler, Nautilus Epoxy
Primer, Nautilus S.P. Antifouling e SPINNAKER
Yacht Varnish vi accompagneranno.

Avrete la certezza di una scelta qualificata,
professionale ed affidabile.

24) Se si rende necessario applicare il tessu-
to di vetro (metterlo sempre in opera col Peel
Ply), questo va applicato quando la carena &
liscia, per evitare irregolarita.

N.B. dopo ogni applicazione di 10 10 CFS,
la successiva lavorazione del giorno dopo
deve prevedere una passata con acqua
dolce e spugna tipo Scotch Brite della 3M
dalla parte ruvida.

Se passa piu di un giorno carta vetrata
grana 100 e acqua.

1) Considerazioni sulla riparazione

Per le bolle di osmosi allo stato iniziale, con
grandezza (una volta pulite e allargato il “cra-
tere”) non maggiore di un bottone di camicia



La barca in vetroresina

e profondita “del raggio del bottone”, I'appli-
cazione di uno stucco idoneo “pronto all'uso”
come il nostro Nautilus Epoxy fast FINE Filler o
LIGHT Filler risponde perfettamente allo scopo.
Nel caso che molte di queste “carie” abbia-
no la grandezza di una bella “oliva” o di una
“noce”, o addirittura arrivino a essere come
un mandarino, dobbiamo sempre riempire e
livellare con lo stucco?

Troppo semplice non adeguarsi, miriamo ad
obiettivi migliori!

L'uso di 10 10 CFS additivato con Microfibre
Minerali (piccolissime pagliuzze di vetro) nella
proporzione circa del 50-70% in peso, forma
una resina pastosa, fibrosa, densa per restare
anche in verticale, “armata”, multidirezionale.
Oltre a colmare le cavita, ricostruisce la parte
migliore di quella che abbiamo asportato.

Se le bolle sono numerose, di dimensioni ben
maggiori e si trova una delaminazione con-
sistente, che dobbiamo togliere, puo essere
necessario riapplicare il tessuto per non com-
promettere la qualita dello scafo, ma questa
possibilita deve essere valutata caso per caso.
E opportuno applicare un quantitativo di ma-
teriale piu abbondante per evitare possibi-
li vuoti e, quando secco, con un tampone e
carta grana 60-80, si provvedera a pareggiare
I'intervento di riparazione.

Ora la carena della nostra barca avra nuova-
mente tutta la sua integrita meccanica e sara
“awviata-livellata” dal lavoro che abbiamo fat-
to, per eliminare le parti compromesse della
stratificazione.

L'aggiunta di A20 o A30 consente di fare mag-
giore spessore (riduzione delle mani) e mag-
giore protezione contro I'umidita e i graffi.
Due mani di NAUTILUS Epoxy Primer, prima
dell'antivegetativa, sono la risposta precisa
per avere il colore perfettamente omogeneo,
simile al gel-coat e anche con I'uso dell’anti-
vegetativa a matrice solubile non andremo a
rivedere la trasparenza della resina epossidica.
La prima mano di antivegetativa su Nautilus
Epoxy Primer potra avvenire dopo minimo 8
ore ed entro 30 gg a 25°C. La seconda mano
di antivegetativa sara applicata almeno 48 ore
prima del varo.

Tempo per il varo almeno 7-8 giorni dall’ultima

Applicazione prima mano di stucco con spatola
dentata
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Stecca o morale con carta 40 a spianare le cuspidi,

veloce, semplice e quasi senza polvere

Applicazione della seconda mano di stucco
con spatola liscia

Prima mano, delle due previste, di Nautilus Epoxy
Light Filler

mano di NAUTILUS Epoxy Primer o
10 10 CFS.

2) Cos’e I'osmosi e come si manifesta
'osmosi & un fenomeno di diffusione tra due
liquidi miscibili, di diversa densita, che pene-
trano (o sono gia presenti per la cattiva lami-
nazione) attraverso membrane semimpermea-
bili (la membrana semimpermeabile, in questo
caso, e proprio il gel-coat e il laminato della
nostra barca). Il liquido piu denso invece si
trova nello stratificato della nostra barca come
effetto di cattiva lavorazione o catalizzazione,
o si crea per idrolisi col passaggio dell’acqua
attraverso il gel-coat (idrolisi - scissione di una
sostanza per effetto dell’acqua).

Quello pit fluido & il mare o il lago che la nostra
barca solca e che passa attraverso il gel-coat e
va a fare tutti i danni che ben conosciamo.
L'aumento di liquido all'interno dello stratifica-
to (i liquidi non sono comprimibili) si manifesta
ai nostri occhi come una piccola protuberanza
sulla levigatura della carena.

'osmosi si manifesta pit facilmente in acqua

Prima delle 3 0 4 mani di 10 10 CFS
con A20 Microshield (colore nero).
Oppure A30 di colore bianco

www.cecchi.it

A finire due mani di Nautilus Self Polishing,

antivegetativa di colore azzurro, autolevigante
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dolce (& piu fluida, non contiene sale) e in ac-
gue calde. Un ormeggio vicino a uno scarico
di acqua calda evidenziera prima il problema.
Si presenta con piccoli rigonfiamenti, come
chicchi di riso appena rilevati, simili a una leg-
gera buccia di arancia.

Col passare del tempo diventano piu robu-
sti, aumentano di volume (perché aumenta
la pressione interna) e di numero (quelli im-
percettibili cominciano ad acquistare volume)
indebolendo la stratificazione.

Le vie di accesso all'umidita, oltre alla non per-
fetta impermeabilita del gel-coat, sono anche
gli stress e le colpiture che subisce la carena
(per esempio quando viene messa in secco e
appoggiata male), le prese a mare e gli scarichi
sotto la linea di galleggiamento, che in molti
casi sono protetti solo da un rigo di silicone e
non sigillati per testa.

Inoltre, una volta che l'acqua é entrata, |l
continuo movimento e la fatica della barca
in navigazione o all'ormeggio (stress di mo-
vimento), rende mobili queste microscopiche
gocce di acqua.

3) Protezione dello scafo e pulizia

Il rimessaggio in un capannone ben attrezza-
to & la condizione giusta, ma la maggioranza
degli interventi sono fatti in condizioni non
ottimali. La buona volonta dell’Armatore o
dell'Operatore suppliscono, risolvono certe
deficienze senza compromettere il risultato
finale. Lavaggio energico della sentina con
BILGE CLEANER (questa operazione & me-
glio iniziarla in “mare” alcune settimane pri-
ma dell’asciugatura Si procede alla completa
asportazione dell’antivegetativa e del gel-coat
dalla carena, in maniera energica.

Questo pud essere fatto con vari metodi che
vanno dalla sabbiatura, (fatto da un opera-
tore specializzato alla corteggiatrice a nastro
“carro armato”, che ha un’azione volvente di
grande efficacia. La carta sara di grana 40.

In alcuni casi, come si vede anche nel nostro
DVD n°1 dedicato al 10 10 CFS (reperibile
presso i nostri punti vendita o direttamente
presso noi) una semplice piallina elettrica, con
la regolazione delle lame con poca sporgenza,
in un solo passaggio rimuove il gelcoat pulen-

13 info@cecchi.it



do molto bene la carena e aprendo nella ma-
niera giusta le bolle che sono in rilievo.

E importante che la lavorazione cominci dopo
poco tempo che la barca e stata messa in secco.
Quando si fa l'idrosabbiatura & consigliabile ti-
rare linee parallele alla linea di galleggiamento
con un pennarello resistente all’acqua (water
resistant) e altrettante linee verticali per fare
sulla carena una quadrettatura.

Questo lavoro permettera di vedere dove il
getto dell'idrosabbiatrice “batte”.

Si deve insistere fino alla completa cancellatu-
ra dei segni fatti.

www.cecchi.it 14
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4) Preparazione della superficie

Lavaggio possibiimente con acqua calda a
pressione, per portare via tutte le impurita dei
residui dell'osmosi e del lavoro fatto. | lavaggi
sono fondamentali. Il liquido che si & formato
allinterno della stratificazione si scioglie solo
con acqua (tanto meglio se calda) E importan-
te notare che i solventi, pit 0 meno aggressivi,
non hanno nessuna efficacia.

5) Perché si deve lavare la carena anche
prima del trattamento

Nella deumidificazione, sia naturale che forza-
ta, evapora acqua distillata, mentre i sali e gli
acidi restano sulla superficie.

E necessario rimuoverli periodicamente con il
lavaggio, perché questi residui sono asporta-
bili, solvibili solo con I'acqua.

L'umidita del lavaggio prima del trattamento
evapora in pochissimo tempo e il controllo
con lo strumento SKINDER testimoniera, con
imparzialita, il ritorno in poche ore ai valori
precedenti.

6) Considerazioni sulla protezione pre-
ventiva antiosmosi

'osmosi si manifesta quando |'acqua assor-
bita dalla carena trova condizioni favorevoli o
sostanze idrosolubili... pronte a sciogliersi.

Per evitare questo inconveniente, oggi moltis-
simi Costruttori hanno preso le giuste contro-
misure.

Tuttavia in caso dubbio, e per maggiore si-
curezza é consigliabile dopo aver rimosso le
cere e i distaccanti, fare una fine carteggiata
a umido (grana 100) della carena e applicare
3 mani piene di 10 10 CFS (di cui 2 con A20
0 A30 Microshield) seguite, dopo 12 ore, dal
Nautilus Epoxy Primer e dalla prima mano di
antivegetativo.

Questo trattamento risultera essere un buon
investimento e un buon risparmio, anche con-
siderando che la maggior parte delle antive-
getative richiedono una mano di sottofondo
per la vetroresina.

La resina epossidica 10 10 CFS & disponibile in
confezioni (Resina + Catalizzatore) da
7509-1,1-1,5-4,5e30kg.



Problemi sulla verticale di un pattino. Questa non é osmosi, ma la eccessiva compressio-
ne della taccatura che durante I'alaggio e varo stressano la parte verticale del pattino,
oppure del supporto del carrello durante il trasporto.

Altri stress prima invisibili perché sotto I'antivegetativo. E’ importante “taccare” bene lo
scafo senza creare pressioni distribuite in maniera non omogenea.

E'."

Vai direttamente sul nostro sito )
www.cecchi.it su “La barca di Vetroresina”
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Tra la lettera - 1940 e la foto sottostante 20 anni di differenza.

La lettera certifica che “I'operaio carpentiere CECCHI GUSTAVO si e presentato al Naval-
genio (di Cagliari) per eseguire lavori di riparazione all’ M.C. 489 ed ha lasciato questa
sera in data 18 maggio c.m.”

Dopo un mese anche I'ltalia entra in guerra, morti, macerie, poverta e dolore a piene mani.
La foto del 1960 - anno delle Olimpiadi a Roma, testimonia le origini di un cantiere nava-
le nato in un giorno di Agosto, la notte di San Lorenzo.
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la testa del bulbo

Il trattamento per la rimozione del bulbo (so-
prattutto se di ghisa) e la successiva rimessa in
opera richiede anche queste attenzioni.

A) Smontaggio del bulbo e rimozione dei ti-
ranti, dei perni.

B) Sabbiatura completa del bulbo e contem-
poraneamente pulizia della “pancia” almeno
due volte la larghezza del bulbo, (se possibile
ancora con la sabbiatura o con idrosabbiatri-
ce), portando via tutti i residui di vecchi stuc-
chi, gomma o silicone.

C) Controllo minuzioso in sentina, in corri-
spondenza dell’attaccatura, per controllare la
perfetta integrita di tutta la struttura e con-
siderare non solo I'area di "attaccatura” ma
anche quella circostante per almeno il doppio
della larghezza del bulbo

soprattutto se non c’¢ il “ragno” all'interno.
Se questa parte non é perfettamente integra,
& consigliabile I'applicazione di ulteriore stra-
tificato interno di vetro che vada a formare
spessore e “scarichi” le forze piu lontano pos-
sibile dall’attaccatura. Se c'é spazio attaccare
con 10 10 CFS degli spessori di legno (rovere
- iroko ) in corrispondenza dei perni per au-
mentare la distanza di tiraggio tra la base del
bulbo e il dado.

D) Applicazione prima mano di Nautilus Epo-
xy Primer, sequita dopo almeno 12 ore dalla
seconda mano. E) Dopo 12 ore, applicazione
della prima mano di 10 10 CFS anche sulla
carena nella parte di attacco e per un collare
di almeno 10 cm e quando appiccicaticcio...
seconda mano. A questo punto... due mani di
10 10 CFS saranno state applicate contempo-
raneamente al bulbo e carena.

F) Inserire nel bulbo i nuovi perni... avendo
cura di proteggerli con DURALAC o prodotto
equivalente, per impedire la corrosione per dif-
ferente potenziale tra metalli.

G) Presentare il bulbo in posizione e avvicinar-
lo fino a circa 3-5 cm dal completo serraggio.
H) Sulla resina 10 10 CFS, se possibile anco-
ra non secca ma appiccicosa (come un nastro
adesivo), applicare generosamente (media-
mente 1 -2 cm) Nautilus Epoxy Light Filler (a
catalizzazione standard) alzare ancora il bubo
e cominciare a serrare. Se lo stucco lo fate con
10 10 CFS e Microfiller Powder ancora meglio
ma dovete essere piu svelti perché avete meno
tempo a disposizione.

Lo stucco formera un’interfaccia perfetta tra

bulbo e scafo, buona parte dello stesso debor-
dera all'esterno e sara raccordato con lo scafo.
Bisogna considerare che la maggior parte degli
attacchi dei bulbi e standard e le superfici non
sono collimanti, non toccano bene, quindi tut-
to lo scarico delle forze avviene sui tiranti. Se
facciamo combaciare perfettamente, la parte
interessata della carena e la parte superiore del
bulbo, su una superficie tecnica perfettamen-
te combaciante (Nautilus Light Filler, inoltre, fa
anche una tenuta di incollaggio) avremo una
distribuzione di sforzi su una parte maggiore
anziché puntiforme.

Se usassimo gomma (mai usare silicone)
avremmo un “accoppiamento” di qualita infe-
riore perché la gomma ha un carico di tenuta
decisamente pil basso. | fori della carena, dove
passano i perni filettati, saranno stati pennel-
lati con 10 10 CFS per compattare le fibre di
vetro esposte per testa. Nel caso di costruzio-
ne in legno meglio riempire il foro (tappando
prowvisoriamente il buco dal basso), con 10 10
CFS per 1 minuto, poi svuotarlo in un conte-
nitore e procedere nella stessa maniera con gli
altri fori.

La parte con 10 10 CFS che forma il “colletto”
della zona superiore del bulbo, sara carteggia-
ta a bagnato e poi tutto il bulbo protetto con
una ulteriore mano di 10 10 CFS.

Il giorno dopo sara la volta di Nautilus Epoxy
Light Filler con spatola dentata, poi con spa-
tola liscia e ancora 10 10 CFS (due mani) piu
due mani di Nautilus Epoxy Primer e antive-
getativo Nautilus S.P. Se quanto sopra viene
fatto correttamente saremo certi della qualita
del lavoro. Se non possiamo fare il lavoro di-
rettamente & importante controllare la corret-
ta successione dell’esecuzione da parte degli
addetti ai lavori.

17
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bulbo con STEEL BLUE

Una secca in piena velocita e il bulbo, di piombo, ne ha risentito.

Il perno piegato & una pregevole caratteristica costruttiva per mantenere un perfetto
scarico del peso nella parte posteriore del bulbo, che & piu rastremata.

Si deve riallineare la base e ricostruire sotto controllo del Registro. Fresatura per
ritrovare la parte buona, contenuti e sigillati i lati con un semplice artificio, versato il
nostro Steel Blue e il profilo risulta nuovamente nella sua forma ricercata per correre
di piu.

Ottima esecuzione e... complimenti Antonio!

www.cecchi.it 18



il bulbo questo sconosciuto

[

L'attaccatura del bulbo ne
Insoddisfazione di clienti e interventi in garanzia che non hanno risolto il problema che era
proprio la causa di attuazione del progetto.

Per fare meno attrito la testa del bulbo é stata incassata e sigillata con silicone e poi stucco a
ferro per lisciare la carena. La resistenza meccanica € ai minimi termini e i materiali inadeguati:
allora, lo facevano quasi tutti! Non si sapeva, si imitavano gli altri sbagliando.

Qui & stato rimosso il bulbo e pulita la vetroresina.

Rifiuto di credere che sia frutto del progettista. £’ pit facile sia stato lo studio di ingegnerizzazione della produ-
zione in grande serie che ha portato a tagliare e limare i costi anche dove non & prudente, magari a favore di
un accessorio estetico di poco valore marinaro e per la sicurezza.

Cosa fare in questi casi? La prima cosa importante & bonificare la vetroresina che sembra pronta a spaccarsi e
mollare il bulbo al primo urto anche contro un banco di sabbia. Sembra cancrenizzata.

Quindi molatura esterna e almeno una decina di strati di biassiale da 450 gr partendo dal piu piccolo al piu
grande. Spessore totale circa 5 mm. Fare altrettanto all'interno fasciando anche i madieri. Posizionamento di
una taccatura all'interno, tra madiere e madiere di legno rovere, il pit alto possibile - almeno 5 - 8 cm messo
in posizione su un letto di 10 10 CFS e Microfiller Powder perché faccia una perfetta interfaccia. Dal sotto
fare i fori guida dei vecchi bulloni. Allargare i fori nel legno, in questo caso di almeno 4 volte e riempirli con
10 10 CFS e Microfibre Minerali. Forare questi riporti col diametro del perno del bulbo. Fare il trattamento
anticorrosivo sulla testa del bulbo, awvitare i perni protetti con Duralac o prodotto analogo per contrastare la
differenza di potenziale

Interporre tra la carena e la testa del bulbo, quando é a circa 5 cm, 10 10 CFS con Microfiller Powder oppure
con Nautilus Epoxy Light Filler, alzare perché debordi facilmente e faccia una giunzione perfetta e serrare con
chiave dinamometrica i bulloni. Ora potete navigare tranquilli.

Per saperne di piti vedi pag. 18 o info@cecchi.it

PS. ricordate: ogni barca, ogni osmosi, ogni progetto, ogni lavorazione é sempre un caso particolare.
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la preparazione per riparare I'osmosi

La carena dopo la rimozione dell’antivege-
tativo con levigatrice a nastro (carro armato)
appare liscia, solo le bolle pit profonde sono
state scavate a mano con punteruolo e scal-
pello, arrivando ad altri strati di tessuto.

La qualita del vetro impiegato nello stratifi-
cato che non & “tessuto”, ma un chopped
strand mat. Infatti non presenta una tessitu-
ra, ma un insieme di filamenti di vetro che
sono agglomerati insieme casualmente. Non
& il massimo. Risultera un manufatto pesante
e con poca struttura. La resina poliestere, cosi
come quella epossidica, non conferiscono ro-
bustezza, questa caratteristica la da il vetro.
La qualita dei tessuti negli ultimi anni ha visto
aumentare la scelta verso i tipi multiassiali e
unidirezionali, per rispondere all’orientamen-
to preciso delle forze che devono contrastare.
Nella parte rimossa c'& una mancanza di com-
pattezza dello stratificato e superficialmente

il poliestere si & maggiormente idrolizzato,
disciolto. La successiva sabbiatura, peraltro
non energica come richiesto, ha rimosso
solo parzialmente il primo strato di fibra. Il
vetro in quel punto, appare perfettamente
bianco ma i residui non scavati segnalano
macchie piu scure del poliestere idrolizzato
ancora imprigionato. Si puo migliorare la si-
tuazione passando col vaporello (si, proprio
quello di casa). L'azione combinata col vapo-
re dell'acqua scioglie efficacemente il soluto
trattenuto all'interno.

A sequire la verifica con SKINDER, ma an-
che il colpo d'occhio, ci consegneranno la
carena pronta per iniziare i lavori con 10 10
CFS, la stuccatura delle cavita piu importanti
additivandolo con Microfibre Minerali e la
rasatura con Nautilus Epoxy Light Filler.
Consiglio: la prossima volta, comincia-
mo subito con una “energica” e genero-
sa sabbiatura.

una serie di filamenti bianchi... vetro dove

Foto 1 e 2 - Visione generale della carena dopo il passaggio con levigatrice a nastro. Purtroppo non

sara sufficiente, anche se l'intervento é facilmente eseguibile.

. iy P
Foto 3 - L'attaccatura del bulbo, anche se rivestito con vetro e resina, mostra i suoi limiti.
Foto 4 - La sabbiatura ha portato via una parte dello stratificato e il vetro appare perfettamente
bianco. Nelle parti dove si é stati pit leggeri, le macchie piu scure evidenziate stanno a dimostrare
I'incompletezza del lavoro.

T AN
A

www.cecchi.it
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il doppio col doppio e il triplo col triplo

Piccoli crack di viti e bulloni, rimozione di
fitting della coperta, stress che si irradiano e
rompono il gelcoat, piccoli vuoti sotto il gel-
coat che quando cedono ci danno tanta ap-
prensione ecc... L'intervento risolutore parte
sempre dal 10 10 CFS (non contiene solventi)
e satura e ripara i crack. Poi per i fori, allargare
la sede di almeno 3 volte e riempirli sempre
con 10 10 CFS e Microfibre Minerali. Il giorno
dopo forare del diametro del bullone passan-
te o leggermente inferiore se si usano viti au-
tofilettanti o tirafondi.

Chiaramente si dovra ripristinare anche il co-
lore del gelcoat ma la resistenza e |'affidabilita
dell'intervento ¢ assicurata per sempre. Quan-
do possibile, nel caso di bulloni passanti, inter-
venire dal sotto incollando, sempre col 10 10
CFS un legno duro in corrispondenza in ma-
niera di raddoppiare la distanza tra la testa e
il dado. A parita del doppio di spessore si avra
una resistenza doppia, se portiamo la distanza
a tre volte avremo triplicato la resistenza e ri-
dotto I'affaticamento.
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E' stato riportato a pag. 8, passo passo,
il protocollo da rispettare per sconfiggere
I'osmosi, ottenere i migliori risultati, per
riparare i danni e ridare forza alla carena.
Barca felice e skipper soddisfatto, sorriden-
te. Questo ¢ 'obiettivo.

Dalla documentazione fotografica, le righe
e le macchie bianche da sembrare nebulose
del cielo, sono la dimostrazione che il polie-
stere di non adeguata qualita e/o lavorato
male si & idrolizzato, sciolto, concentran-
dosi nelle bolle o lasciando libero il filato
del tessuto di vetro che ora appare bianco
come prima della lavorazione. Se ci fosse
ancora un poco di gelcoat non avremmo la
corretta valutazione dello stratificato della
carena. Ecco perché si deve togliere!

Le bolle, anche importanti, aperte a mano,
arrivano allo strato successivo di tessuto.
Il liquido che si era formato, denso, ha fa-
vorito maggiormente l'ingresso dell’acqua
esterna che tende a pareggiare le due dif-
ferenti densita. Anche il secondo strato di
tessuto mostra il filato del tessuto “bian-
cheggiato”.

Lo scioglimento del poliestere & iniziato.
Come si puo pensare di fare la nuova pro-
tezione senza far diventare “crateri” anche
quelle macchie bianche? Come & possibile
fare un otturazione al nostro “molare” sen-
za avere prima fatto pulizia assoluta della
carie?

Ci vuole la sabbiatura o la idrosabbiatura,

Carena preparata e rimozione con
carteggiatura anche del gelcoat.

--

Alcune bolle aperte manualmente e
tante, tante macchie bianche

pronti per il trattamento?

ma fatta con attrezzi professionali. Anche
la piallatura della carena, col “gelplan”
prevede che debba essere fatta comunque
anche la sabbiatura, seppure piu leggera
come in questo caso che non c'é il gelco-
at né I'antifouling.La sabbiatura picchia in
maniera puntiforme, & drastica e va sempre
fatta in maniera energica. La carena deve
diventare come il formaggio parmigiano
“scoppiato - tagliato” dal pizzicagnolo,
non quello tagliato col filo. La superficie
deve diventare uniformemente butterata,
cost il profilo della carena é piu esposto e
asciuga prima. La misurazione dell’'umidita
a sabbiatura finita sara all'incirca la meta
di quella iniziale e il lavaggio con acqua a
pressione o col vaporello “a vapore” scio-
glieranno con facilita dei residui rimasti nel-
le trame del tessuto.

Dopo poche settimane o qualche mese si
potranno cominciare i lavori.

Prima i crateri con una pennellata di

10 10 CFS e la stuccatura su fresco sempre
con 10 10 CFS mescolato con Microfibre
Minerali (la carena diventera piu forte di
prima).

Carteggiatura a spianare le toppe e mano
generale di 10 10 CFS. Ora si applica lo
stucco epossidico Nautilus Epoxy Light Filler
con la spatola dentata e poli via via (vedere
a pag. 8 oppure nei nostri DVD).

Non solo macchie ma anche righe bian-
che: sono i filamenti del tessuto.

10 10 CFS, Microfibre Minerall,
Nautilus Epoxy Light Filler

www.cecchi.it
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il buon timone

Bolina stretta, avanti a tutta forza e... colpi di timone per salire sull'onda e partire in surf.

Intervenire sul timone & un lavoro che si cerca di rimandare.

Non & un intervento di normale routine. | timoni non sono facilmente “indagabili” con i rilevatori di
umidita, perché la struttura di ferro manda in tilt lo strumento. Bisogna interpolare tra i numeri.

In questo caso, Mirco, & stato drastico. Non trovava soluzione e consolazione a vederlo gocciolare per
giorni e giorni ad ogni alaggio. Stucca qui, stucca Ia, ma il problema restava, tornava puntuale.
Lunghi colloqui telefonici e poi la prima finestrella, a seguire la seconda e con questo accesso rimo-
zione completa di tutta la schiuma poliuretanica. Marcia e piena di acqua come una spugna. Nessuna
struttura, né cellule chiuse tanto decantate. Il timone mostra lo strato sottile della laminazione; I'ossa-
tura interna d'acciaio & ancora integra, seppure in parte sganciata dall'involucro esterno. Gli stucchi
a base poliestere, seppure fibrati, ritirano, contengono solvente! Lavaggio generoso con acqua. Solo
acqua per la rimozione completa dei residui e per sbloccare ogni accumulo raccolto di decomposi-
zione del poliestere.

Niente meglio dell'acqua! La struttura ora appare asciutta e trasparente. Lo skeg di due parti, di cui
quella alta & proseguimento dello scafo, & allineata con due perni a meta struttura prima di essere
laminata per dare integrita. Li si & scavato per il controllo e ricostruita la parte mancante con 10 10
CFS e Microfibre Minerali prima di laminare nuovamente con vetro e carbonio unidirezionale. Sempre
con 10 10 CFS e Microfibre Minerali viene formato un impasto simile a una marmellata densa che
dopo avere spennellato le parti interessate, con il solo 10 10 CFS, viene introdotto attraverso le “ta-
sche” del timone, in modo da creare un rinforzo e per fare una corretta presa degli appoggi interni
di acciaio come nella parte da ricostruire dove é fissato con viti il calcagnolo. Il PVC a cellula chiusa,
tagliato in strisce, e stato zeppato all'interno della struttura. Poi & stato versato il Core Bond, che &
andato a baciare tutte le parti formando una continuita strutturale tra I'acciaio, le strisce di PVC e la
parte interna del timone. Il timone, pur non considerando I'ossatura interna di acciaio, & diventato un
"osso di seppia” leggero, monolitico con un peso medio di circa 0,5 - 0,6 kg per litro. Le tasche
hanno permesso di fare il lavoro e controllare il riempimento in due fasi:

la prima fino a meta timone e la seconda, dallalto, a

saturazione completa.

Le fasce di rinforzo in biassiale (il mat avreb-
be appesantito inutilmente) hanno minore
spessore e pill forza.

Ora Mirco, & soddisfatto e nei prossimi
anni avra la certezza del buon lavoro
fatto.

A sinistra, il timone una volta svuotato viene lavato con acqua. Al centro, la pala del timone e

stata riempita con PVC e Core Bond, in evidenza le due “tasche” gia chiuse.
Lo skeg gia riparato e poi rinforzato con fibra di carbonio.
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riparazione della coperta in sandwich

Coperta che molleggia, cielo interno collassato. Da mettersi le mani nei capelli.

Eppure Massimiliano si € messo in gioco. Tagliata la coperta, nella parte liscia, col Multi-
master della Fein (www.fein.it), dopo avere delimitato con nastro i tagli degli interventi.
Scoperchiata la coperta e contrastata dall’'interno la seconda pelle per mantenerla in po-
sizione. Rimossa tutta la balsa fino a trovare la parte integra. Messo in opera PVC densita
90 kg/m3 con 10 10 CFS e Microfiller Powder aiutandosi, dove non si arriva, iniettando
C-Systems Core Bond.

Il giorno dopo era gia un’altra cosa. Pareggiato il PVC con roto-orbitale, riposizionata la
pelle di coperta a secco e poi definitivamente con 10 10 CFS e Microfiller Powder. Ritrovarsi
una coperta perfetta che sopporta anche i salti di tutto I'equipaggio insieme.

La soddisfazione di avere fatto un lavoro ineccepibile, leggero e affidabile. Bravo!
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problematiche vetroresina

Piccola barca stessi problemi.
Le viti autofilettanti rompono e “schiantano” il gelcoat.

Il bordo con troppo spessore di gelcoat salta al primo urto e diventa fragile (non deve

superare i 600-700 micron).
10 10 CFS con Microfibre Minerali risolvono definitivamente questi problemi.
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imbarcazione in vetroresina

Dalla rimozione di una bolla molto estesa si & arrivati al distacco del primo strato di
tessuto. Lavaggio e attesa per arrivare ai valori di umidita corretti

Poi il ciclo col 10 10 CFS e stuccatura che comincia con spatola dentata ecc ecc
Complimenti Cristian.

Il problema.

Quello che resta dalla r/mOZ/one
T

A ' ||||||[”'[|. |
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Particolare.

Pronti e.. . complimenti Cristian.
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profilo del timone

Questo timone fa ridere anche il velista pit mo-
desto. Come si fa a concepire, realizzare e mon-
tare un timone di motoryacht da 30 nodi che non
sia in profilo? Se poi cavita, non governa bene e
fa vibrare la poppa... poco male si aumenta la
pala sempre col solito rinforzo che rompe tutte le
leggi della fluidodinamica e anche qualcos’altro.
Oppure si dice che il motore non ¢ allineato o
I'elica & scompensata. La barca che muove tanta
acqua di prua e di poppa disperde energia.

E pensare che & possibile andare dritti anche con
un timone solo (nel caso di barche dislocanti mo-
nomotore) compensando il giro dell’elica con un
profilo alare del timone! Questi timoni non sono
il risultato di “cattive” carene... poca attenzione
ai particolari. Gli inglesi definivano “buone” le
barche a vela che viste di prua appaiono come
un cane che corre con |'osso in bocca. Questo
non deve accadere con le barche a motore.Oggi
moltissimi motoryacht plananti invece di avere
I'acqua che esce dai lati della carena la spingono
davanti. E vero che le potenze dei motori sono
alle stelle ma di fronte a tanta tecnologia la qua-
lita delle carene e dei bilanciamenti dei pesi &
perlomeno approssimativa.

Finché c’'é ignoranza c'é speranza. Roba da p.i.

La silhouette del pesce.
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Sir George Carley rilevo alla fine del XVl secolo (millesettecento, rivoluzione francese!) le
misure della sezione orizzontale di una trota (pesce prelibato, ma per chiva per mare puo
prendere a paragone il branzino). Risultano quasi identiche a quelle di un profilo NACA
della serie 63. Naturalmente per una barca a motore di velocita superiore a 15 nodi o di-
ciamo nel range da 15 a 25, poi da 25 a 35 e cosi via la forma varia, il punto di larghezza
massimo, dovra essere arretrato, |'uscita della parte posteriore sara tronca... ma non sara
mai, per nessuna velocita come quello montato sopra. E meno male sul timone non &
stato montato I'anodo, a stravolgere ancora di pili ogni conoscenza di buon gusto e di
capacita interpretativa della fluidodinamica elementare.
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Fabbricare, formare, mettere insieme le parti
opportunamente disposte.

Come dice un amico, costruire una barca &
un'affascinante avventura. Quando si arriva
alla conclusione, seppure con qualche martel-
lata sul dito e notti passate pensando al lavo-
ro fatto e a quello che resta da fare, si tira un
sospiro di sollievo e finalmente la barca appa-
re in tutta la sua entita. Siamo stati bravi. Un
altro caro amico ci raccontava che al termine
del lavoro anche la dolce meta rimase stupita
dell’'opera compiuta. Crebbe anche nella sua
considerazione, seppure per poco! La barca
di legno ha i suoi punti critici nelle giunzioni,
attacchi della coperta, ruota di prua, specchio
di poppa ecc... E' bello oggi vedere costruire
con l'amore e la scelta dei legni come una
volta e metterli insieme con il 10 10 CFS.
1110 10 CFS ¢ la resina epossidica (senza sol-
venti e residuo secco 100%) in rapporto 2:1
in peso, per costruire, riparare, laminare, pro-
teggere, stuccare, inventare. Proprio inven-
tare perché ci sara sempre un nuovo lavoro
quasi impossibile che viene risolto col

10 10 CFS per inventare una nuova soluzio-
ne. Congiunge i legni in maniera stabile e

www.cecchi.it

1a’barca di leg

28

no"

F

professionale con tutta la semplicita possibile
e il legno incollato non pud rompersi in quel
punto perché la resistenza del 10 10 CFS &
superiore alla resistenza del legno.

1) Imbarcazioni a fasciame

La resina epossidica 10 10 CFS, usata corret-
tamente, riduce-elimina la ripetizione della
manutenzione e “allunga” la navigazione.
Risolve i problemi delle aperture del fasciame
in massello, comprese le giunture sulla ruota
di prua, di poppa, le viti e i chiodi che fissano
il fasciame sull’ossatura.

L'umidita penetra attraverso il film della pit-
tura, che per quanto compatta, presenta dei
micro-pori, attraverso i quali awiene, per
variazione della temperatura, un continuo
assorbimento e rilascio. L'umidita scioglie
microscopiche quantita di zuccheri, amidi e
lignina, che formano la struttura del legno. e
la tavola tende a ridursi di volume e mostrare
il comento.

Pari discorso vale anche per le barche cala-
fatate all’origine, perché dopo alcuni anni, il
calafataggio va rifatto e deve essere di mag-
giore consistenza, per riprendere il maggiore
spazio che e apparso tra le tavole. Quanto



sopra sinteticamente spiega il comportamen-
to del legno, perché dobbiamo essere convin-
ti e sicuri del lavoro che facciamo.

Per la carena e il resto del fasciame (opera
morta, tuga, ecc...) si procede nella maniera
seguente:

A) Bruciatura o discatura, al fine di riportare il
legno nuovamente a nudo o con pochissime
tracce di vecchie pitture.

B) “Aprire” i comenti tra corso e corso di fa-
sciame e le teste delle tavole.

C) Passare una carta vetrata grana 40-100
piegata in due, fra i corsi del fasciame, per
pulirli bene.

D) Se necessario si “rinterzera” dove le tavole
suonano fesse, con qualche vite a tirare; se
possibile mettere, dalla parte interna che an-
dra a “toccare”, qualche goccia di 10 10 CFS
con Microfibre Naturali perché la tavola abbia
piu superficie di contatto.

E) Dare una mano generosa di 10 10 CFS nel
comento; inserire la cotonina (o canapa) nel
comento e fare un buon calafataggio rad-
doppiando o triplicando, nei punti piu larghi,
lo spessore della cotonina riducendola (sfilac-
ciarla) nei punti piu stretti. Fare in maniera
che il calafataggio resti qualche millimetro al
di sotto della superficie delle tavole. La coto-
nina & uno “spago” di cotone disponibile in
vari diametri. Noi forniamo il 3 e 6 mm per-
ché in caso sia necessario un diametro mag-
giore, e possibile raddoppiarlo o triplicarlo per
renderlo idoneo all’uso.

Applicare sopra il calafataggio due o tre pas-
sate di 10 10 CFS avendo cura che la calafa-
tatura “beva” e aumenti di volume. Al po-
sto della cotonina potete utilizzare il cotone
idrofilo (quello per le iniezioni). Arrotolarlo
per fare lo spessore richiesto e fare il calafa-
taggio. E’ piu igroscopico, va pressato di piu,

leggermente pili laborioso della cotonina ma
ancora migliore come risultato.

Ricoprire la lavorazione fatta con stucco strut-
turale ottenuto con 10 10 CFS additivato con
Microfibre Naturali.

Il giorno dopo, carteggiando la superficie
trattata, si potra ammirare una perfetta con-
tinuita strutturale delle tavole e una nuova
integrita del fasciame. Al posto della cotoni-
na si puo riprendere il gioco tra le tavole del
fasciame facendo la rinvergatura (per questa
tecnica vedi riguadro a pag. 32 e specialmen-
te il DVD n° 2).

Finito il calafataggio o la rinvergatura si potra
constatare la perfetta robustezza strutturale
che abbiamo ridato alla barca e si procedera
per il compimento del lavoro.

F) Carteggiare e levigare perfettamente tutta
la superficie.

G) Preparare un quantitativo di resina 10 10
CFS (A+B) usufruendo delle pompe dosatrici
(renderanno il lavoro piu celere e sicuro) alter-
nando sempre le pompate.

Una pompata di A pii una pompata di B, an-
cora una pompata di A e una pompata di B
e cosl via; questo per rendere pilu omogenea
la distribuzione della resina e del rispettivo
catalizzatore.

N.B. nelle confezionida 750ge 1,5-4,5e
30 kg. le pompe devono fare una pompa-
ta di A e una pompata di B e cosi via per
mantenere il corretto rapporto di misce-
lazione del 10 10 CFS.

Controllate con una bilancia elettronica
da casa la perfetta proporzione dei due
componenti.

Mescolare bene e versare la resina nella va-
schetta larga per aumentarne la durata della
miscela e per lavorare meglio con il rullo o
pennello.
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La barca in legno

“Bagnare” con la resina tutte le teste
delle viti e dei chiodi e stuccarle aggiun-
gendo Microfiller Powder o Microfibre
Naturali.

Applicare la resina sulla carena e fare un la-
voro corrispondente a circa 20 minuti, poi ri-
partire da capo avendo cura di ripassare dove
il legno ha fortemente assorbito la resina e
necessita di maggiore quantita di prodotto.
Ripetere |'operazione piu volte per impregna-
re profondamente la fibra del legno. Lasciare
asciugare un giorno e si potra notare come
tutto sia perfettamente consolidato.
Andiamo avanti.

H) Carteggiare a bagnato o lavare e poi car-
teggiare a secco per abbassare il pelo del
legno e applicare la seconda mano (A+B) di
10 10 CFS. La carteggiatura sulle resine epos-
sidiche deve essere fatta sempre con carta
ad umido (con acqua) o a secco dopo avere
“spugnato-lavato” la superficie.

1) Per lisciare e levigare bene la totalita della
superficie, applicare uno strato di NAUTILUS
Epoxy LIGHT Filler.

La superficie cosi preparata e levigata in ca-
rena permettera una maggiore velocita e,
nell’'opera morta, la possibilita di un grande
risultato estetico di finitura.

L) Applicare ancora, in carena, 2 o 3 mani
piene di 10 10 CFS additivate con A20 o A30
Microshield seguite da una... meglio due
mani di Nautilus Epoxy Primer e 2 mani di an-
tivegetativa e... buona navigazione.

Gli additivi A20 (colore nero) o A30 (colore
sabbia) Microshield facilitano il maggiore
spessore del film, formano una barriera su-
periore.

Disponiamo di coloranti che aggiunti in mini-
ma percentuale marcano molto bene le mani
successive.

M) Fiancate e tuga: due mani di NAUTILUS
Epoxy Primer, incrociate (colore bianco se lo
smalto ¢ bianco o giallo, oppure blu per i co-
lori di smalto nero, rosso, verde e blu) altri-
menti lo smalto fara “fatica” a coprire i lavori
fatti. Nel DVD n° 3 troverete informazioni a
proposito del “calore del colore” (vedi anche
apag. 119.

Dall’'ultima mano di 10 10 CFS, NAUTILUS
Epoxy Primer o NAUTILUS Polyurethane Ena-
mel (smalto bicomponente disponibile blu,
rosso, nero, giallo, verde e in due tonalita di
bianco) devono passare almeno 7 giorni pri-
ma della messa in acqua dell'imbarcazione.
Questa lavorazione si vede ampiamente nel
DVD n°3.

E’ disponibile anche il Nautilus Acrilic Enamel
(smalto all’acqua) sia lucido che satinato par-
ticolarmente indicato per interni.

2) Ricopertura con vetro o legno

Una lavorazione che trova sempre maggiori
consensi, per irrobustire in maniera eccezio-
nale lo scafo, & la ricopertura con lamelle di
legno massello o compensato delle fiancate e
dell’opera viva, a formare un “incrocio” con
la nuova copertura.

Questo intervento (replanking) & eseguibile
su imbarcazioni sia con carena tonda che con
carena a spigolo ed & destinato principalmen-
te alle costruzioni in fasciame longitudinale o
incrociato per dare alla struttura dell'imbar-
cazione maggiore affidabilita e garantirne
una manutenzione ridotta. Questi interventi

qui la vemicea non m sta

_

Sugli spigoli vivi, non stondati, gli smalti e le pitture si ancorano con molta difficolta e gli spessori che
si riescono a fare in quel punto non sono neppure 1/5 dello spessore che si fa sulla superficie piana.
Sara da qui che comincera a difettare la durata della protezione. Sara sufficiente stondare gli spigol,
almeno col raggio di un lapis, per raccordare le due superfici e non avere questi difetti.

qui si
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La barca in legno

PER OFPERAMORTA

CHIE MANI 10 10CFS CON

UNAMAND 10 10 CFS

CARTEGGIATURA

CON SPATOLA DENTATA

10 CFS BAGNATO 50U BAGNATD

FREAA MAND 1010 CFS
LIMIDITA' INFERIORE AL 13-15%

sono destinati ad aggiornare le tecniche di
costruzione del periodo che furono costruite
che, pur essendo pregevoli, oggi si lavorano
principalmente con 10 10 CFS incollando
strutturalmente nei punti dove ieri invece ci
si affidava al chiodo o alla vite... bucando il
legno.

Prima di cominciare € importante che lo scafo
sia ben fissato su adeguato supporto, in modo
che mantenga le sue forme, senza insellatu-
re scorrette o piegamenti e venga sottoposto
ad una buona deumidificazione, dopo avere
eliminato le vecchie pitture. Si pud fare I'ope-
razione di nuova laminazione (replanking)
usando sia legno massello che compensato.
Il legno compensato, o in massello, varia da
uno spessore di 3 mm per imbarcazioni da
4 a 6 metri, a 5 mm per imbarcazioni fino a
10 metri e cosi via (3 mm ogni 4-6 metri). Il
compensato & di pit facile utilizzo e messa
in opera perché & sufficiente un seghetto al-
ternativo per ottenere le strisce nella misura
adeguata.

Si parte dal centro della barca con le strisce
inclinate da 35° a 45°, in maniera che la vena
esterna formi il migliore incrocio a “X" con
la vena del fasciame sottostante, ottimizzan-

do anche la migliore facilita di piegatura. Si
appunta con la spillatrice la striscia e si pre-
parano altre 4 o 5 strisce, numerandole e
sagomandole leggermente perché i bordi
siano aderenti, segnando i punti di riferimen-
to. Si passa alla messa in opera impregnando
bene lo scafo e le strisce con 10 10 CFS. Poi
si prepara un quantitativo di 10 10 CFS con
Microfiller Powder e con la spatola dentata si
applica sullo scafo. Si appoggia e si graffetta
la striscia perché stia perfettamente a posto
passando poi alle strisce successive. Eventua-
li piccoli spazi tra le lamelle saranno colmati
con Microfiller Powder o Microfibre Naturali.
E possibile, in prossimita della poppa e della
prua o quando si rende necessario, cambiare
anche la “tessitura” delle strisce.

E importante che la venatura o tessitura formi
sempre una “X" con la vena del legno.

A ricopertura ultimata si tolgono le grappette
e si carteggia tutto con carta grana 40 - 60.
Sulla chiglia & consigliabile fare anche un filet-
to con Microfiller Powder con un raccordo di
diametro adeguato.

Tutte queste lavorazioni sono ampiamente
documentate nel DVD n°2. Un'altra soluzio-
ne praticata da tempo e tecnica di costruzio-
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il calafataggio

1. Fasi di un calafataggio importante. 5.50 U, deriva molto diffusa nel periodo pre e post
bellico che ha affollato le spiagge e il mare della Versilia e non solo. Hanno ancora un fascino
irripetibile e ogni tanto qualcuno ne scopre le grazie nascoste che vuole riportare ad antico
splendore. Il comento tra tavola e tavola del fasciame, dopo una perfetta carteggiatura che
ha riportato il legno a nuovo, viene imbevuto di 10 10 CFS, poi si passa al calafataggio usan-
do cotone idrofilo, quello delle “punture - iniezioni” perché ha il filameto pit lungo e “beve”
in un attimo tutta la resina 10 10 CFS che si passa successivamente, fresco su fresco.

2. Poi, sempre con 10 10 CFS e Microfibre Naturali... con I'aggiunta di un piccolo quantitativo
di polvere (non segatura!) di legno della stessa qualita e colore si pareggia completamente il
calafataggio che & un paio di millimetri sotto il profilo del fasciame.

La rinvergatura deve essere preceduta dall'impregnazione del comento con 10 10 CFS. La
resina sara poi additivata con Microfibre Naturali e I'impasto ottenuto distribuito sulla stec-
ca. Questa sara inserita con energia nel comento e quando tutto sara essiccato, rifilata e
infine carteggiata.
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La barca in legno

ne per nuove unita, consiste nel rivestire con
10 10 CFS e tessuto di vetro tutto lo scafo,
specialmente nella costruzione in massello
longitudinale dove questa lavorazione & indi-
spensabile ed obbligatoria, in una determina-
ta parte oppure sui punti di congiuntura delle
tavole, degli spigoli (soprattutto delle imbar-
cazioni di compensato) e tutte quelle parti
dove l'usura é piu forte, come ruote di prua,
specchi di poppa, chiglie, ecc...

E importante notare che la ricopertura con
tessuto di vetro e resina epossidica deve ri-
spettare le stesse regole fondamentali:

1° il legno deve essere perfettamente asciut-
to (vale a dire con i valori previsti di umidita)
come richiesto dai Registri Navali.

2° le parti che si intendono coprire col tes-
suto devono essere meccanicamente buone,
ben assemblate, correttamente dimensionate
e prive di angoli vivi, perché in quel punto il
tessuto perderebbe molta della sua forza.
Nel caso di applicazione di tessuto sullo spi-
golo esterno & opportuno stondare il punto
di applicazione almeno con un diametro di
2-4cm.

Quando si applica il tessuto all'interno rac-
cordare prima con 10 10 CFS e Microfiller
Powder con un diametro del filetto di almeno
5 ¢cm. Raccordi con diametri pit grandi daran-
no maggiore resistenza al tessuto applicato.
Dobbiamo accertarci che il tessuto sia “ap-
prettato-giusto” per resina epossidica (come
quelli che consegniamo noi) altrimenti il lega-
me non sara altrettanto valido.

Il tessuto che normalmente viene usato & un
bidirezionale e per ottenere migliori risultati
dovrebbe essere “montato in tralice”, obli-
quo, vale a dire che formi una X con le vena-
ture del legno.

Invece il tessuto biassiale + 45° risolve questo
problema e risulta avere una resistenza e una
“forza” superiore ad un bidirezionale di pari
peso e di pari qualita di vetro. Con lo stesso
peso abbiamo uno spessore pitl basso con un
consumo inferiore di resina.

La successiva messa in opera del tessuto con
10 10 CFS deve dare consistenza, affidabilita
e bellezza alla barca.

Non deve essere mai un lavoro che possa es-
sere classificato come plastificazione.

Il nostro tessuto biassiale da 300 o 450 gr/
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La barca in legno

mg, applicato col Peel Ply (tessuto distaccan-
te) messo in opera ha uno spessore variabile
da 0,4 a 0,5 mm. Su alcune imbarcazioni da
regata, costruite oltre 30 anni fa furono scelte
queste soluzioni per la leggerezza, robustez-
za e ... affidabilita nel tempo. Se le incontrate
durante le vostre gite o sui campi di regata
potrete ammirare che sono ancora come
nuove e con un luminoso avvenire. L'uso del
tessuto e la sua applicazione sono documen-
tati nei nostri DVD. Sul nosto sito ampia do-
cumentazione fotografica di lavorazioni su
imbarcazioni in legno massello.

3) Scafi in compensato

1) Si opera come alla lettera G.

2) Carteggiare leggermente per abbassare il
pelo del legno e applicare la seconda mano
(A+B) di 10 10 CFS. La carteggiatura sulle
resine epossidiche deve essere fatta sempre
con carta a umido (con acqua) o a secco, ma
dopo avere “spugnato-lavato” la superficie.
3) Nelle parti di congiunzione del compensa-
to applicare 10 10 CFS con Addensante n°2.
Sulle teste delle viti e della chiodagione appli-
care una mano di stucco preparato con 10 10
CFS e Microfiller Powder oppure lo stucco gia
cclJlmg)osto (il nostro NAUTILUS Epoxy LIGHT
Filler).

4) Per lisciare e levigare bene la totalita della
carena, applicare uno strato di

NAUTILUS Epoxy LIGHT Filler per fare uno
spessore uniforme.

La carena cosl preparata e levigata permette-
ra velocita maggiore e, nel caso di imbarca-
zioni a motore, anche un buon risparmio di
carburante.

5) Applicare ancora 2 o 3 mani piene di 10
10 CFS con A20 o A30 Microshield seguite
da 2 mani di Nautilus Epoxy Primer, 2 mani di
antivegetativa e... buona navigazione.

A20 Microshield & un additivo di polvere fi-
nissima di colore nero, il tipo A30 e di colore
sabbia.

Si disperdono facilmente nel 10 10 CFS una
volta miscelati. La resina diventa tixotropica
(densa) e pit idonea a restare in verticale.

E consigliabile applicare pit mani sottili di 10
10 CFS (come di tutti i prodotti vernicianti),
piuttosto che mani particolarmente spesse. E



la stuccatura della vite

La vite & una via di umidita verso il legno. Inoltre il movimento seppure impercettibile dello scafo
in navigazione facilita questo ingresso. Il fenomeno & ancora pit evidente quando il tappo della
vite e fatto con stucco sintetico o a ferro (poliestere caricato) perché questi stucchi contengono
solventi, si ritirano e lasciano passare |'acqua.

Nelle operazioni di restauro & importante rimuovere tutti gli stucchi dei tappi delle viti in modo
che la parte possa rilasciare I'umidita perché & importante che questa “carie” diventi nuovamen-
te asciutta. Quando poi si fara il trattamento con 10 10 CFS avremo il piacere di vedere maggio-
re assorbimento di resina proprio in quei punti sciupati nei quali andra a saldarsi e inibire umidita
futura. La stuccatura delle teste sara poi fatta con 10 10 CFS e Microfiller Powder o Microfibre
Naturali per garantire una perfetta tenuta e un’impermeabilita all’acqua. Infatti un millimetro
lineare di 10 10 CFS con Microfiller Powder contiene circa 30 microsfere non comunicanti tra
loro... da 5.000 a 15.000 in un millimetro cubo!

Nuovo legno in sostituzione di una parte danneggiata, vite in bronzo e stuccatura con
10 10 CFS e Addensante n° 2. Poi anche la prima mano di 10 10 CFS come mano di fondo.
Non c’é niente di meglio che il 10 10 CFS per impregnare e preservare il legno.

importante sottolineare ancora che le mani
di 10 10 CFS possono essere date “bagnato
su bagnato”, vale a dire che non appena la
resina comincia a tirare e ad essere appiccico-
sa (come un nastro adesivo), puo ricevere la
mano successiva.

Il numero delle mani & in proporzione allo
spessore del film, ma & importante che il
quantitativo applicato di 10 10 CFS corri-
sponda a 500-600 g (resina con additivo) per
metro quadrato a lavoro finito, il che significa
complessivamente 4-5 kg ogni 10 metri qua-
drati di superficie da trattare.

Nel caso in cui, ad essiccazione avvenuta, si
riscontri una superficie leggermente untuo-
sa (& una reazione della resina 10 10 CFS,
in presenza di umidita relativa molto alta o
abbassamento di temperatura, tecnicamente

blush-amine), si deve spugnare con acqua
dolce la superficie, o0 meglio con una spugna
tipo SCOTCH BRITE 3M dalla parte ruvida ed
asciugare bene prima dell’applicazione suc-
cessiva.

Quest’operazione si rende indispensabile (a
scanso di equivoci) anche quando tra mano
€ mano passa una nottata. Se sono passate
piu di 48 ore, al posto della spugna usare
carta brasiva grana 100. La prima mano di
antivegetativa puo essere data dopo 6-8 ore
direttamente dall’ultima mano di 10 10 CFS,
in modo che aderisca perfettamente, ma
una o due mani intermedie di Nautilus Epoxy
Primer prima dell’antivegetativa, facilitano il
lavoro con un risultato finale esteticamente
migliore.
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Abbandonata a se stessa.

4) Protezione e pulizia

E opportuno che I'imbarcazione sia messa a
terra e, se non si dispone di un capannone,
necessita almeno di una protezione a capan-
na con una larghezza e lunghezza di almeno
un metro in pil per parte, per proteggere
dalla pioggia e da altre condizioni climatiche
awverse. Tuttavia nel periodo freddo, da No-
vembre a meta Marzo, & opportuno che an-
che le fiancate siano completamente protet-
te. In questo periodo € inoltre importante che
durante la lavorazione la resina sia intiepidita
(é preferibile usare il catalizzatore veloce) e la
superficie da trattare sia stemperata con una
stufa ad aria calda. La possibilita di usufruire
delle lampade al quarzo a raggi infrarossi ri-
solve pienamente questo problema. Quando
si lavora al “chiuso” assicurarsi che ci sia un
buon ricambio di aria. E importantissimo che
la barca sia svuotata il piu possibile; la sen-
tina, la cambusa e tutti i ripostigli devono
essere perfettamente puliti lavati e sgrassati
con il nostro BILGE CLEANER e perfettamente
asciugati.

5) Preparazione esterna dello scafo in
legno

Per rimuovere lo smalto sull'opera morta e
I'antivegetativa sull’'opera viva, | mezzi piu in-
dicati sono: bruciatura con fiamma, discatura,
leggera sabbiatura. E evidente che un’azione
combinata di bruciatura e carteggiatura-
discatura dara il risultato migliore. E anche
indispensabile rimuovere tutte le stuccature e
aprire i comenti delle tavole. Provare a tirare
qualche vecchia vite e se si riesce a farle fare
un piccolo movimento, vuol dire che il “col-
lo" e ancora integro; in caso contrario, se sal-
ta, sara necessario rinterzare il fondo con viti
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Al coperto e via ai lavori.

alternate. Queste lavorazioni si vedono molto
chiaramente nei nostri DVD n°1, 2 e 3 che
potete richiedere direttamente a noi o presso
il Vostro Rivenditore.

6) Controllo umidita

II 10 10 CFS quando applicato correttamente
e nel giusto spessore forma uno strato attra-
verso il quale I'umidita non passa, perché il
film & impermeabile; di conseguenza, I'azio-
ne di assorbimento e rilascio dell’'umidita non
awiene. L'umidita, I'acqua, ecc... rimangono
dove sono, vale a dire in mare per I'opera
viva, e nell’aria per |'opera morta e le sovra-
strutture.

L'umidita & causa di marcimenti, fungosi e
precoce decadimento della struttura fibrosa.
Il nostro scafo in legno, quando & nei limiti
di umidita richiesti dai vari Registri, risultera
pit leggero e resistente, eliminando anche
tutti i problemi che derivano dalla presenza
di umidita.

Dove va a finire I'antico detto che il legno
deve “respirare”, che non si puo “tappare -
chiudere” perché il legno & un’essenza viva
che si muove continuamente?

Nei decenni passati sono stati molti quelli
che hanno plastificato la barca per risolve-
re i problemi di infiltrazione, ma dopo poco
tempo si sono trovati letteralmente in un
mare di guai. Il motivo & semplice: legno zup-
po, pieno d'acqua ricoperto grossolamente
scontrandosi con una antica legge, quella di
Lavoisier... nulla si crea, nulla si distrugge,
tutto si trasforma. Facciamo un esempio pra-
tico che tutti i giorni abbiamo sotto gli oc-
chi: il compensato marino. Se pensiamo a un
compensato multistrato o corazzato ad alta
resistenza (questo ultimo & indicatissimo per



Lavori in corso.

i fondi e i fianchi degli scafi) ci accorgiamo
che il numero di strati di legno & veramen-
te alto (11, 13, 15, ecc...). Ebbene, pensate
che lo strato interno del legno (il cosiddetto
foglio portacolla, quello centrale, ma anche
gli altri) possa respirare? Questi compensati
che su ristrutturazione di barche di oltre 20
anni si presentavano in forma perfetta hanno
ancora un luminoso avvenire di altissime pre-
stazioni. Il RINA, il LLOYD'S, come tutti gli altri
Registri, raccomandano che nella lavorazione
di legno massello e compensati I'umidita sia
eguale o inferiore al 15% e le “teste” (vale a
dire le parti perimetrali) siano “tappate” con
un massello incollato con colla marina, per
evitare assorbimenti di acqua (e quindi anche
di respirare).

E allora come mai la “plastificazione” fa-
ceva sfarinare il legno? La resina poliestere
(generalmente usata come ultimo rimedio)
& permeabile e gli sbalzi di temperatura tra-
sformano I'umidita, assorbita o contenuta nel
legno prima della “plastificazione”, in vapore
(simile a una pentola a pressione, dove poche
calorie producono grandi effetti). Il vapore si
diffonde aumentando di volume ma non esce
con la stessa facilita, resta intrappolato nel-
la struttura, cuocendo il legno e rendendolo
stopposo.
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Finalmente in acqua e pronti a muoversi. Per
altre informazioni sul lavoro di questa imbarca-
zione vi rimandiamo al nostro sito www.cecchi.it
alla pagina: “Barche in lavorazione e...”.

Vai direttamente sul nostro sito
www.cecchi.it su “La barca di
Legno”
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albero di legno

Albero del 1936 - magistralmente costruito,
appartiene ad una Fife oggi testimonial di
una nota azienda.

Per riportarlo a nuovo, la maniera piu
indicata, appropriata e corretta é 'uso del
pialletto.

Si “pela” un poco di legno e soprattutto lo
sporco inserito nella fibra.

Rivedere il colore originale é come riaprire
alla Primavera della campagna una finestra
murata da tanto tempo.

Lavori in corso documentati dagli armatori.
Grazie. Anche questa barca la sentiamo un
poco nostra, come “lI'adozione a distanza”.
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tessuto in fibra di vetro su fasciame

—=

e ———

Il tessuto biassia
mente la resistenza del legno massello che
“soffre  di anisotropia.

DESSLTG

strato di tessuto
fibra di vetro

fermarsi qui
tessuto
‘\\ con il tessuto
cordolo o Rletto ~
chiglia

Il rivestimento col tessuto deve essere interrotto a meta della controchiglia o chiglia.

Oltre a essere troppo laborioso, girarla completamente sarebbe a rischio negli alaggi su

spiaggia per 'azione delle fasce di sospendita.
r

R

catenarie di ormeggio. La chiglia é in parte tritata e I'armatore - Ermes la reintegra con
“grissini di legno” e 10 10 CFS additivato. Come rifare i tacchi alle scarpe di cuoio! Ecco
perché il tessuto non deve “girare”.
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il compensato

Osservate nelle fotografie sottostanti i due
tipi di compensato dello stesso spessore.
Sono tutti e due omologati RINA e WBP ma i
risultati dei test sono diversi. Naturalmente il
costo del primo legno Mogano Okume d’im-
portazione, & circa, a parita di spessore, la
meta del secondo, legno Mogano Kaya, Sipo
o Sapeli. Cid vuol dire che quando si compra-
no duemila euro di compensato si spende il
doppio per I'altro tipo. Se invece si prende il
Mogano Okume di produzione nazionale il
risparmio ¢ solo intorno al 10-15%. Il primo
tipo ha le facce esterne estremamente sottili
(poca barriera all'umidita superficiale), quel-
le interne di maggiore spessore e... porose
(grande capacita di assorbimento dell’ac-
qua). Nel tipo nazionale i fogli esterni ed in-
terni hanno spessore analogo e creano una
barriera piu efficace contro I'umidita superfi-
ciale, grazie anche alla qualita del legno. La
quantita di colla impiegata nella fabbricazio-
ne del compensato (simile alla nostra COLLA
ROSSA), crea una barriera piu efficace anche
alle intemperie e agli stress, perché impregna
in maniera pi omogenea i fogli che lo for-
mano.

Quando poi si vanno a fare i conti i si accor-

ge che il costo dei materiali nella costruzio-
ne, riparazione, modifica, trasformazione
della nostra barca, rispetto al costo della
mano d'opera, & una percentuale minima.
Anche il maggiore costo del compensato
diventa irrisorio perché a parita di resisten-
za il compensato nazionale Mogano Kaya,
Sipo o Sapelli WBP e omologato RINA potra
essere di spessore inferiore (a parita di peso
risulta sempre circa il 30% piu forte) ed e,
senza dubbio, pil stabile dimensionalmen-
te, pil resistente e non soggetto a critiche.
Il primo tipo ha un peso specifico di 500 kg/
m3 e l'altro di 600. A parita di spessore e
di classe di incollaggio, la resistenza in Mpa
(megapascal) a flessione longitudinale & 48
e trasversale & 6; per il secondo tipo i valori
sono 72 ed 8.

Esattamente il 50% in piu. Il modulo di ela-
sticita longitudinale e trasversale, sempre
con gli stessi parametri, per il primo € 7700
e 300 Mpa, mentre per il secondo in Mo-
gano 10500 e 500 Mpa. E anche qui come
media siamo intorno al 50%.

Tutte le informazioni tecniche sul sito
www.bellottispa.com

rastrematura nelle riparazioni di spessori

PALELLA

Lasgezg

e

= = T

=

Quando, nella ristrutturazione, si trova del compensato o massello danneggiato spe-
cialmente dall’'umidita e si rende necessario sostituirne una parte, tenere presente di
rastremare le superfici circostanti. Considerando uno spessore di 10 mm, la rastrema-
tura su tutti i lati sara almeno 100 mm per parte. Pari concetto sara fatto nel caso di
rottura di una superficie di vetroresina. La rastrematura almeno 10 volte lo spessore e
i tessuti per la riparazione saranno tagliati con superficie a crescere.
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I'acqua nel legno e I'umidita

che lo

Le carene delle imbarcazioni in legno, vela
0 motore, sono soggette ad assorbimento
di acqua. L'aumento del tasso di umidita
in carena oltre i limiti massimi previsti dai
Registri Navali (12 - 15%) comporta som-
mariamente i seguenti problemi: minore
resistenza alla fatica, ridotta aderenza
delle pitture applicate, possibilita di mar-
cimento e di attacco da parte di micror-
ganismi ecc... Il quantitativo in peso di ac-
qua assorbita non e rilevante ai fini della
minore velocita dell'imbarcazione e allora
come mai diciamo che quando una carena
& “zuppa di acqua” & molto piu lenta?

Oltretutto questa considerazione é avva-

Legno di conifera

lorata dal fatto che appena fatta carena,
la barca a motore ha qualche miglio in piu
di velocita e quella a vela risulta piu scat-
tante. Indipendentemente dalla qualita
dell’antivegativa il primo piccolo quanti-
tativo di acqua assorbito dal legno gonfia
leggermente la superficie rendendola non
pill liscia come appena messa in acqua ma
un po’ “morbida e deformata”.

Cid comporta che i moti laminari dell’ac-
qua da “ordinati” divengano “turbolenti”
scomponendosi e creando micro vortici
che le tolgono velocita. Per quantificare
I'acqua contenuta in una carena di le-
gno massello, prendiamo come esempio
un’imbarcazione con opera viva di circa 40
mq (a vela o motore sui 10 -11 mt) e spes-
sore del fondo di 18 mm. Dobbiamo pri-
ma calcolare il volume di legno usato che
corrisponde a mqg 40 x spessore 18 mm

anneggia

= 0,72 metri cubi. Con i parametri previsti
dai Registri Navali, i litri di acqua massima
fisiologici sono, nel volume di legno della
nostra barca, da 79,2 sino a 85, che pos-
sono essere considerati tranquillamente kg
con una approssimazione di 0,0... Quando
invece la nostra carena denunziera umidita
relativa ben oltre il 15% massimo consen-
tito e sara del 100% (oltre 6 volte di piu), il
guantitativo di acqua contenuto non sara
complessivamente pit di 144 litri o kg. La
differenza di peso (dovuta al tasso d'umidi-
ta elevato) varia da 64,8 a 59 It o kg.

E pensabile allora che la nostra barca, solo
per I'aumento di questo peso perda in pre-

s
Legno di latifoglia

stazioni di velocita? Un esempio di para-
gone, con i dovuti limiti, pud essere quello
di percorrere in auto una strada a velocita
sostenuta avendo il fondo stradale nella
prima parte liscio come si conviene e nella
seconda ipotesi a pavé.

Seppure perfettamente allineato e ben
montato il motore non ci permettera mai
di esprimere tutta la velocita, anche quan-
do eroghera il massimo di potenza. Il le-
gno con quell’'umidita maggiore assorbita
“gonfia” subito la superficie esterna e
perde, seppure per pochi micron, quella
linearita superficiale di quando la barca ha
toccato l'acqua. Il legno asciutto al 12%
ha una resistenza di “X" kg, mentre con
umidita del 45% ad esempio, perde oltre il
50% delle sue caratteristiche meccaniche.
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L'aiuto per I'ancoraggio dei candelieri, del-
le attrezzature per manovre ed equipag-
giamenti ci viene dal 10 10 CFS e dai suoi
additivi. Nel caso del legno: le Microfibre
Naturali. Lattrezzatura nuova da fissare
a “presentata” esteticamente mentre al
momento della manutenzione lo smon-
taggio mostrera in maniera evidente i “bu-
chi” dei fissaggi. Misurare il diametro e la
profondita della vite o bullone e praticare
un foro almeno del doppio e leggermente
piu profondo. Nel caso di legno particolar-
mente danneggiato o di carichi di lavoro
sostenuti & consigliabile che il foro sia tre/
quattro volte il diametro della vite/bullone.
Spennellare il 10 10 CFS, bagnare bene le
fibre per testa e ripetere I'operazione dopo
alcuni minuti. Aggiungere al 10 10 CFS

la manutenzione perfetta degli ancoraggi,
manovre, attrezzature e candelieri

avanzato (se necessario fare un altro ciclo
di pompate) le Microfibre Naturali, fino a
farne un impasto denso come marmellata
o gelato. Aiutandosi con una siringa da 20
cc se il foro & molto profondo, riempirla e
chiaramente senza ago, iniettare la miscela
nella profondita della cavita.

Con la siringa si evita di intrappolare I'aria
e fare delle zone vuote.

Gia il giorno successivo sara possibile forare
con una punta con diametro inferiore di un
millimetro al bullone previsto e I'ancorag-
gio cosi fatto garantira, negli anni a venire,
una perfetta integrita del lavoro evitando
le infiltrazioni demolitrici dell’'umidita.

Poi la finitura con la linea SPINNAKER...
sara il tocco di classe che conferira bellezza
e affidabilita.

Con le matite si fanno tanti colori...

col 10 10 CFS e gli additivi si risolvono tutti
i problemi di costruzione, riparazione, modifica e manutenzione. Si ritorna a
pensare...

www.cecchi.it
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eppur... non si muove

L'ardita composizione di legno compensato
(vedi foto in basso a destra), incollato a “T"
o a “L" e difacile attuazione, affidabile nel
tempo e risolve mille problemi. Non ci sono
né chiodi né viti, la continuita strutturale del
legno non ¢ interrotta e passa dal compen-
sato in verticale a quello in orizzontale senza
perdere d'efficacia, senza trovare un punto
di giunzione debole dove concentrare la sua
forza demolitrice (affaticamento).

Se la forza applicata sul pannello trovasse
nell'angolo retto un punto di debolezza,
non potendo “trasferirsi”, sotto stress, con
velocita sulla superficie vicina, concentre-
rebbe in maniera eccessiva la sua potenza
residua sulla giuntura mettendola in crisi e
portando, in breve tempo - col ripetersi della
situazione, alla rottura della stessa. Questo
lavoro, una volta si faceva incollando e awvi-
tando fortemente alla base dei regoli di le-
gno, per tenere in posizione le parti e perché
la Colla Rossa (resorcino - fenolo - formal-
deide) essicando e ritirando per I'evapora-
zione dei solventi non riducesse il contatto

con la superficie.

Allora era ben fatto, ma proporlo oggi o in-
tervenire nei lavori di manutenzione, modi-
fica o addirittura di costruzione ignorando
i nuovi materiali & come comperare un te-
levisore con tubo catodico e valvole, senza
neanche il telecomando!

Il grande vantaggio della costruzione in
vetroresina, oltre la semplicita della strati-
ficazione, & la “saldatura con fazzoletti di
vetro” di piu superfici, su piani differenti,
che sono vincolati a lavorare insieme. Il me-
todo sopra descitto rende il legno strutturale
come la vetroresina.

Nel 2006 siamo stati sponsor tecnici per il
catamarano di Alessandro (www.alessan-
drodibenedetto.net) autocostruito con com-
pensato BELLOTTI - protetto e incollato con
10 10 CFS e filetti-cordoli, fatti sempre col
10 10 CFS e Microfiller Powder, uno degli
additivi... leggeri - per questa impresa un po’
folle: Yokohama - San Francisco, oltre 4.500
miglia di Oceano Pacifico, senza scalo.

Incollaggio a T estremamente affidabile, risolve
mille problemi.

Sopra costruzione con 10 10 CFS e Microfiller
Powder di una jole a vela... velocissima.
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caravelle

In Estate, lei... Caravelle - oltre 14 metri, porta a passeqggio i gitanti della spiaggia adriatica.

Deriva mobile, scaletta anche di prua, grande randa e via ad ammirare il panorama da un

altro punto di vista. Non é stato un motivo “per farlo strano” che Christian ha scelto i nostri

prodotti, ma perché barche analoghe fatte oltre 10 anni fa sono ancora perfette. Bravo e

grazie per la passione che ci hai messo. Altre foto le trovate nel nostro sito sotto: “Barche

in lavorazione....
e

evoluzione della prua

|

e W o l b i i

La prua del Titanic e la prua di un superyacht di circa 60 mt. Agli inizi del secolo scorso il
bulbo era uno sconosciuto e ora questo naso davanti migliora la scorrevolezza dello scafo
incrementando la velocita e da maggiore stabilita longitudinale. La storia e le scoperte non si
fermano. Nella nostra piccola attivita adottiamo il “Kaizen” miglioramento continuo perché il
mondo e la vita cambiano continuamente.
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Lill-Yrsa

Il suo nome Lill-Yrsa classe Skerry Cruiser 30 mq (la vela) Classe Svedese - lunghezza oltre
11 mt, larghezza circa 2.

Di bolina “vola”. Il suo incedere é felpato e imbarazzante.

Un vestito attillato come Greta Garbo della quale rispecchia lo squardo e la distanza.
I'10 10 CFS e i suoi additivi, come i piccoli segreti della messa in opera, sono stati ben ar-
monizzati. Il calafatagqgio, dove necessario, per esempio é fatto con cotone idrofilo, quello
da iniezioni, nei comenti piu grandi e stata fatta la rinvergatura.

Un raffronto convincente per chi vuole intendere perché :

“...fatti non foste a viver come bruti, ma per sequir virtute e canoscenza”.
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ristrutturazione gozzo

Ristrutturazione di un gozzo in fasciame con la resina epossidica 10 10 CFS, a partire dal

calafataggio con cotonina e Microfibre Naturali e rinvergatura nei comenti piti larghi. Sul

fasciame poi viene applicato il tessuto biassiale di vetro +/-45 per contrastare |'anisotropia
del legno. Stuccatura, primer smalto e antivegetativa per I'opera viva. Il gozzo ritorna ad

essere come nUoVo senza piu i problemi di una volta.
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coperta gozzo ligure

Nuova coperta per questo gozzo ligure. Disfacimento di quella ormai deteriorata e marcia.
Si e proceduto all'incollaggio di nuove doghe di teak con C-Systems Epoxy Tixo.

Di consistenza tixotropica permette I'incollaggio di superfici anche tra loro non perfetta-
mente combacianti; la sua consistenza densa riempie ogni piccolo spazio tra la vecchia
coperta e le nuove doghe.

Nei comenti applicazione del primer Nautilus Deck Seal e dopo almeno 2 ore applicazione
del MS Polimero Nautilus Deck Seal.
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Muscadet

Muscadet un progetto di Philippe Harlé della meta del secolo scorso.

Il legno mostra i segni del tempo ma I'amore di Enrico, con 'aiuto del 10 10 CFS e della
linea Nautilus, lo sta restaurando con la corretta interpretazione di tali prodotti.

| pezzi necessari sono stati sostituiti con compensato di Mogano Kaya non il solito Moga-
no Okumé, come diciamo a pag 40.

A presto Enrico e siamo sempre dalla parte della tua barca.
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gli additivi al microscopio

eF - L ] S W S e
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Ingrandimento al microscopio elettronico delle Microsfere Bianche. A destra
Addensante n°2.

Ingrandimento al microscopio elettronico dell’additivo A30 Microshield . A destra
del Microfiller Powder.

Ingrandimento al microscopio elettronico dell’additivo A20 Microshield . A destra
le Microsfere Fenoliche.
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il legno, questo sconosciuto...

Il legno a parita di peso, quando asciutto, é tre volte pit resistente dell’acciaio.

L'umidita deve essere equale o inferiore al 12% quindi legno ben stagionato e protetto.

La vernice trasparente richiede piti manutenzione dello smalto perché al sole aumenta dli tempe-
ratura e i filtri solari devono essere. .. trasparenti.
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parquet e ... sedie

Luigi é pignolo e preciso anche per il lavoro
che fa.

Per hobby si é fatto la barca e poi ha usato
anche i nostri prodotti per incollare e proteg-
gere il pavimento nella ristrutturazione della
sua abitazione.

Complimenti e buon proseguimento.

Le sedie, poltrone, tavol, porte, finestre, mobili
che hanno cedimenti negli incastri... Guardate
questa sedia:

A) abbiamo tirato con reggette di plastica la pa-
glia per liberare i punti di incastro,

B) una pennellatina di 10 10 CFS soffiata dentro
anche col phon da capelli con aria fredda;

Q) al 10 10 CFS viene aggiunto Addensante n°2;
D) viene messo in una normale siringa - senza
aqo, e iniettato nell’incastro;

E) poi il dito col guanto minimizza l'intervento;

F) Si puo rendere del colore del legno come de-
scritto a pag. 62.
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coperta teak dell’'Halberg Rassy 49

Coperta di teak su vetroresina. Meno male altrimenti dentro sarebbe pioggia continua. La
coperta é stata rifatta tanto tempo fa e per I'incollaggio non é stato fatto il massimo. Quelle
tracce di umidita, sulla coperta non proprio ben tenuta, sono distaccamenti sia del comento
di gomma sia della doga di teak. L'acqua penetrata sotto ha trovato spazi vuoti tra doghe
e coperta. Facile trovare situazioni simili su barche che hanno qualche anno. La rimozione
parziale delle doghe non aderenti e la nuova messa in opera delle stesse usando il 10 10 CFS
risolvono definitivamente il problema. Non & un lavoro proprio da principianti ma nel nostro
DVD n° 1 o nel nostro sito www.cecchi.it e da YouTube trovate precise informazioni.

Carrus cicli

Carrus Cicli di Savona non ha scelto le
nostre resine e vernici a caso.

Ha sottoposto i provini di incollaggio a
prove di laboratorio e i risultati ottenuti
sono stati eccellenti, cosi siamo diventa-
ti amici e fornitori.
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FAQ - Frequently Asked Questions

1) Perché é consigliabile eliminare
I'umidita dal legno e dalla vetroresi-
na?

Il Maestro d’ascia o il Cantiere che ha co-
struito I'imbarcazione, ha fatto stagionare,
perdere umidita, al legno per anni. La chi-
mica moderna offre prodotti sempre piu
validi ed & per questo che togliere I'umi-
dita e proteggere la barca con 10 10 CFS
significa avere un’imbarcazione in condi-
zioni strutturali migliori di quando e uscita
dal cantiere, perché queste condizioni ora
dureranno nel tempo.

Nella vetroresina I'umidita & sinonimo di
osmosi o di osmosi latente.

Non appena |'umido trova sostanze da
sciogliere le decompone dando luogo ad
una sostanza viscosa.

L'ulteriore ingresso di acqua attraverso
la permeabilita del gelcoat o attraverso
fenditure, spaccature, graffi profondi,
ammaccature, andra a diluire - idrolizzare
- sciogliere ulteriormente il soluto per ab-
bassarne la concentrazione, dando luogo
ad un aumento di volume che si tramutera
nel rigonfiamento che marca la carena.
Insomma, in parole povere I'umidita nel
legno e nella vetroresina € come indossa-
re un bel paio di scarpe e avere i calzini
umidi: spiacevole nella stagione calda...
proibitivo nella stagione fredda.

2) Quale é il tasso di umidita previsto
per il legno e per la vetroresina, secon-
do i Registri di classificazione?

Il LLOYD'S Register chiede per il legno umi-
dita relativa (UR) eguale o inferiore al 12%,
il RINA eguale o inferiore al 15%. Per la ve-
troresina, questa umidita deve tendere allo
ZERO e per mantenerla tale, preventiva-
mente, si pud operare con un trattamento
protettivo di 10 10 CFS di almeno 300/500
micron uniformi.

La concentrazione massima di acqua nella
vetroresina € per la riparazione dell’osmosi
1%; noi chiediamo lo 0,8% che sul nostro
strumento SKINDER corrisponde al 30% di
umidita relativa in scala alta sensibilita (HS-
High Sensibility).

3) Le imbarcazioni in legno e vetroresina
hanno dei vantaggi se costruite o ripa-
rate con il 10 10 CFS, o gli altri prodotti
epossidici della stessa linea?
Certamente! Possiamo dire che la totalita
delle imbarcazioni pud trarre benefii impor-
tantissimi dall'uso delle resine C-Systems,
eliminando nel futuro i lavori di straordinaria
manutenzione cui sono sottoposte quelle
imlbarcazioni che usano prodotti convenzio-
nali.

Per brevita qui parliamo del 10 10 CFS per-
ché copre da solo e al meglio '85% dei la-
vori, mentre per l'altro 15% abbiamo pro-
dotti della stessa linea che rispondono pil
precisamente.

Sulla vetroresina il 10 10 CFS ripara la care-
na, elimina, quando la carena é stata fatta
asciugare bene, i problemi dell’'osmosi, ripara
tutti i crack e le zampe di gallina, é indicatis-
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Sabbiatura efficiente. Piti che crateri sono caverne. Questi “vuoti”

s
sotto pelle sono stati scavati con

facilita dalla sabbiatura. Sono la dimostrazione di un eccesso di poliestere, magari andato in gel -
inspessito, che si & idrolizzato - sciolto. Ora dopo un buon lavaggio e possibile fare la stuccatura
in sicurezza con 10 10 CFS e Microfibre Minerali, dopo una buona impregnazione: il sup-
porto con il nuovo materiale sara piu forte e resistente di prima. La molatura, carteggiatura,
piallatura hanno sempre bisogno, per un ottimo e definitivo lavoro, della successiva sabbiatura o
idrosabbiatura, che sara piu economica, facile e rapida perché il gelcoat & gia stato eliminato.

simo per laminare, per stuccare, per fare da
sottofondo a qualsiasi ciclo di verniciatura,
serve per colate e per ricostruire parti strut-
turali, per incollare vetroresina-vetroresina
e legno-vetroresina, per rifare ponti, ecc...
Sul legno, oltre a inibire il nuovo ingresso
dell'umidita, che vuol dire poi meno resi-
stenza, incolla anche gli spazi tra tavola e
tavola formando una struttura continua
priva di fessurazioni e spaccature.

Usato con gli additivi risulta essere la miglio-
re protezione in senso assoluto per i tappi
delle viti, compresa tutta la chiodagione
ed & in grado di eliminare la corrosione su
queste parti metalliche, assicurandone una
perfetta tenuta nel tempo e una grande
economicita.

4) Nel caso di difetti su legno compen-
sato e possibile usare la resina epossi-
dica 10 10 CFS?

La resina epossidica 10 10 CFS é l'idea-
le per le riparazioni e per gli incollaggi su
compensato. Soprattutto le costruzioni in
compensato che hanno lavorato per anni,
riportate a nuovo (cioé prive di vernice e
asciugate) e protette con 10 10 CFS ritro-
veranno non solo tutto lo splendore come
un compensato NUovVo, Mma non avranno in-
convenienti strutturali e/o visivi, perché 10
10 CFS incolla perfettamente anche le colle
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resorciniche (basta carteggiarle) usate per
la fabbricazione del compensato. Questo
vuol dire che eventuali delaminazioni del
compensato ritorneranno come nuove.

5) 11 10 10 CFS é rigido o elastico?

In fisica non esiste un corpo rigido, esiste
un corpo pit 0 meno elastico.

I 10 10 CFS, quando applicato su legno,
tende a irrobustirlo perché ha una resisten-
za maggiore della fibra del legno. Quando
applicato su tessuto di vetro o su vetroresi-
na conferisce alla stessa una maggiore re-
sistenza perché ha un modulo di elasticita
superiore al poliestere, non tende a fare
crack (le fastidiose zampe di gallina) perché
non contiene solventi.

In sostanza il 10 10 CFS irrobustisce la su-
perficie di legno o di vetroresina dove viene
applicato ed essendo piu forte delle fibre di
legno o del legante poliestere, che lega le
fibre di vetro, conferisce maggiore resisten-
za e sicurezza alle parti trattate.

I 10 10 CFS si allunga di oltre il 5%... per
seguire i movimenti del legno e del vetro.

6) La carena in legno o in vetroresina,
che é stata protetta con 10 10 CFS,
come si comporta dopo un urto acci-
dentale con conseguente rottura dello
strato protettivo?



el 7

La bruciatura delle vecchie pitture sulle bar-
che di legno e ancora una lavorazione con-
sigliata. Munirsi di tuta, maschera con filtri
attivi, e proteggersi anche le mani. Le nuove
disposizione di Legge in questo caso sono lo-
giche. Anche il materiale di risulta deve esse-
re smaltito correttamente.

II'10 10 CFS con i suoi additivi, quando cor-
rettamente applicato, si integra col suppor-
to e ne diviene parte.

Se possiamo fare un esempio & come un
cancello di ferro che viene zincato.

Nel caso di un eventuale graffio sulla zin-
catura, che espone la parte nuovamente
al ferro, la corrosione resta limitata al dan-
neggiamento o poco pil e sara riparabile
facilmente e tranquillamente.

La stessa cosa vale anche per le parti di le-
gno o vetroresina trattate correttamente
con 10 10 CFS.

7) Possono le condizioni delle acque
all'ormeggio influire sull’'osmosi e sul
marcimento della carena in legno?

La temperatura delle acque dove la barca
ormeggia e il maggiore o minore ricambio
dell’acqua influiscono in maniera decisiva.
La maggiore temperatura dell’acqua favo-
risce un maggiore fouling e anche un mag-
giore decadimento sia della vetroresina che
del legno. L'acqua calda favorisce I'osmosi.

8) Perché la vetroresina mostra I'osmo-
si solo in carena?

Lo scafo viene costruito con gli stessi ma-
teriali, ma I'osmosi si presenta, general-
mente, in carena perché l'imbarcazione &
in continuo contatto con I'acqua. Anche le
parti esterne sono spesso a contatto con
I'acqua, per esempio quando piove, ma an-
che le piogge piu prolungate, hanno gior-

La piallatura per togliere antivegetativo e
gelcoat - in caso di osmosi, puo essere fatta
anche con una normale pialla elettrica. Dopo,
comunque, é sempre necessaria una idrosab-
biatura e una sabbiatura per potere scavare
le bolle e pulirle in profondita.

ni e giorni di sole e le piccole infiltrazioni
vengono asciugate dal sole. In pochi casi
I'osmosi e riscontrabile nell'opera morta.
Inoltre la barca, sia a vela che a motore, du-
rante la navigazione subiscono in carena,
continui stress che favoriscono l'ingresso
dell'acqua.

9) Se il rilevatore di umidita dice che
una carena in vetroresina ha un alto
contenuto di umidita ma non ci sono
bolle di osmosi, come si deve interpre-
tare questo fatto?

Una carena in vetroresina con un alto tas-
so di umidita, denota che non tutte le cose
vanno bene e che lo strato protettivo del
gel-coat, che aveva la funzione di impedire
il passaggio dell’acqua, non ha funzionato
bene. L'acqua & passata lo stesso, ma anco-
ra non ha creato danni, non ha dato luogo
al cosiddetto effetto “magnese”, che vuol
dire osmosi.

Puo darsi che la barca, seppure portatrice
sana come in questo caso, prima o poi dia
guesto dispiacere.

E evidente che una carena con umidita, an-
che senza osmosi, & sempre meno resisten-
te della stessa carena priva di umidita.

Se facciamo un confronto con l'imbarca-
zione di legno costruita con i cosiddetti le-
gni marini, si nota che I'eventuale umidita
assorbita, non riesce a fare danni cosi so-
stanziali, perché convive con il legno senza
arrecarne ulteriori.
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Al massimo ci sara una perdita in percen-
tuale di “resistenza” e un aumento di
peso. Infatti un legno con umidita relativa
del 45% perde oltre il 50% di resistenza
meccanica.

10) Se non posso “tirare” immediata-
mente la barca in terra, per la ripara-
zione dello strato protettivo, I'acqua,
non va nuovamente a bagnare tutta
la carena che era stata pazientemente
asciugata?

1110 10 CFS applicato su vetroresina, forma
un tutt'uno e fa si che una rottura di questo
film, grossa come una noce, diventi, dopo
un anno, come un mandarino ma localiz-
zata perfettamente nel punto d'impatto,
seppur leggermente ingrandito.

La stessa rottura su legno, non permette
alle sue fibre di assorbire umidita, perché
le fibre sono state impregnate nella fase di
protezione e non hanno la capacita di as-
sorbimento di prima.

Per la riparazione delle colpiture si rendera
necessario allargare la zona d'intervento di
un diametro 2 - 3 volte maggiore di quello
d’'impatto, riportare la superficie a zero ra-
stremando ai lati e asciugando moderata-
mente con phon (o con termoventilatore),
dando un calore leggero, superficale. Dopo
avere accertato |'eliminazione di tutta I'umi-
dita, procedere alla lavorazione come fatto
per la protezione totale. In caso di rottura
del fasciame o del tessuto, & evidente che
I'intervento mirera anche a ristabilire il per-
fetto stato di integrita della struttura.

11) Perché dopo avere tolto il gelco-
at & necessario lavare la carena prima
dell’inizio dell’asciugatura, durante e
anche 1 o 2 giorni prima dell’inizio del
trattamento?

Gli acidi e le sostanze degradate, idrolizza-
te, che si formano con I'osmosi, sono sol-
vibili solo in acqua. Durante I'asciugatura,
la perdita di umidita avviene per evapora-
zione dell’acqua (I'evaporazione & solo ac-
qua distillata, potete metterla nella batteria
dell’auto) mentre le parti solide indesidera-
te, come quando evapora I'acqua salata da
una pentola, restano nella carena. | lavaggi
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Carena taroccata. Una bella carteggiatura sulle
bolle di osmosi per spianarle e poi un nuovo stra-
to di gelcoat e la vendita fatta di volata a prezzo
conveniente.

Lo Skinder avrebbe svelato il trucco.

Guardate lo spessore del gelcoat supera ampia-
mente i 2.000 micron mentre al massimo puo
arrivare a 600 - 700 micron.

Guardate anche la qualita del vetro.

Peccato...



Lavori fatti in casa per ripristinare un catamarano Wharram di 9 mt e un simpatico libro che accompa-
gna e consola perché qualcuno ha fatto danni e leggerezze come noi.

durante I'asciugatura portano via tutto que-
sto... eliminano gli acidi e lasciano la porosi-
ta della vetroresina aperta.

12) Ma questo lavaggio non da nuova-
mente alla carena I'umidita che aveva-
mo tolto con tanto lavoro?

L'acqua ha impiegato anni per creare |'osmo-
si e la nostra barca ha navigato per lunghis-
simo tempo. L'umidita che gli daremo con il
lavaggio sara perduta nuovamente nel giro
di poche ore ben ventilate. La prova con lo
SKINDER, prima del lavaggio e dopo, sara
eloquente.

Mostrera che il tasso misurato prima del la-
vaggio, dopo due ore, avra di nuovo lo stes-
so valore.

Anche il legno stagionato per anni, se pren-
de un bell’acquazzone, il giorno dopo avra
nuovamente i valori iniziali.

13) Se una barca con osmosi sta tantissi-
mo tempo in terra la situazione migliora
o peggiora?

Le bolle di osmosi, in un primo tempo, con
la temperatura dell’aria piu alta di quella
dell’acqua, tendono a gonfiare. Poi I'acqua
come ¢ entrata, se ne va per evaporazione
e la carena, tende ad “asciugare” renden-
do le bolle meno evidenti. L'acqua che esce
per evaporazione, perd, & acqua distillata ...
vale a dire che le acidita e i soluti che si sono
formati restano, seppure anidri, all'interno
(come il caffé in polvere, liofilizzato).

Dopo lunghissimo tempo anche lo stru-
mento, dara risultato ingannevole perché
manchera I'umidita per fare la rilevazione. In
buona sostanza si puo dire che la situazione

e ermiente, ma come prima, pronta a ri-
partire non appena I'acqua fara nuovamente
INgresso...

14) Quali sono, ricapitolando, i passaggi
e i lavori indispensabili per la cura e ripa-
razione dell’'osmosi?

Per operare bene contro I'osmosi e perché
non abbia pill a verificarsi dobbiamo:

- mettere I'imbarcazione in secco e pulire
bene le sentine.

- eliminare poi completamente il gelcoat e
aprire tutti i crateri (questo si fa meglio con
la sabbiatura).

- lavare abbondantemente tutta la carena piu
volte con acqua dolce possibilmente calda e
a pressione e deumidificare tutto lo scafo.

- misurare con lo strumento SKINDER assi-
curandosi che la carena abbia gli stessi valori
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delle sovrastrutture e che in scala alta sensi-

3i|ité (high sensibility) non vada oltre il 30%
i U.R.

- uno o due giorni prima dell’inizio del trat-

tamento lavare nuovamente la carena con

acqua dolce possibilmente calda e ...buon

lavoro!

15) ... e le sequenze di applicazione dei
prodotti?

...basta rivedere la scheda Antiosmosi a.p.p.
nel capitolo della vetroresina a pag. 8.

16) Con 10 10 CFS & possibile ridurre la
manutenzione delle imbarcazioni in le-
gno e in vetroresina ed eseguire tutte le
riparazioni?

Certamente! E consigliabile usare

10 10 CFS con i relativi additivi per risolvere
tutti i problemi di manutenzione, ma soprat-
tutto per migliorare I'affidabilita delle imbar-
cazioni in legno e in vetroresina. La prote-
zione in sentina, in cambusa, sotto i motori
e gli stipetti in genere, lascia sempre molto
a desiderare. Per tutti questi lavori sulla ve-
troresina il 10 10 CFS, C-Systems Gelcoat
Light e NAUTILUS Epoxy H.B., rispondono
perfettamente e rappresentano quanto di
meglio possiate fare. | problemi del legno
nascono soprattutto sulle attaccature, sulle
giunzioni, sugli spigoli vivi, sulla chiodagione
e vitagione.

Trattare queste superfici con 10 10 CFS, dopo
averle riportate a nudo e fatte ben asciuga-
re, dara una sicurezza e un'affidabilita ecce-
zionale. Una volta che poi avremo ricoperto
con smalto con SPINNAKER o con la speciale
vernice Nautilus, avremo la certezza che per
anni e anni resteranno in ottime condizioni.
Quando si dovra rifare la manutenzione, si
trattera, al massimo, di una semplice carteg-
giatura, una passata di smalto o di vernice.

17) Se l'imbarcazione di legno non e
completamente deumidificata & possibi-
le fare il trattamento con 10 10 CFS?

Il legno deve essere asciutto e per valutare
perfettamente e con certezza il suo stato &
necessario e indispensabile, |'uso dello SKIN-
DER (o altro strumento valido), anche se in
alcuni casi questa valutazione puo essere
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sopperita dall’esperienza.

Solo allora & possibile decidere se il lavoro
puo essere iniziato e aspettarsi un perfetto
risultato nel tempo, o se invece & meglio
attendere ancora qualche giorno. Va inoltre
considerato che un’imbarcazione di legno
costruita in longitudinale avra problemati-
che diverse da una costruita con doppio o
triplo fasciame incrociato e sara ancora com-
pletamente diversa da quella in compensato
marino.

Per le imbarcazioni a fasciame longitudinale
& opportuno valutare, dopo il perfetto in-
tervento sulla carena, I'uso di uno strato di
tessuto biassiale = 45° da 300 o 450 g/mq
che consente di bilanciare la resistenza lon-
gitudinale della fibra del legno andando a
irrobustire essenzialmente quella trasversale.
Per gli scafi in compensato € bene prevedere
la protezione col nastro di tessuto biassiale
o bilanciato, lungo i punti di giuntura della
carena e lungo tutti gli spigoli per aumentar-
ne la resistenza allo sfregamento e impedire
I'entrata dell’umidita.

18) Com’e possibile accelerare I'asciuga-
tura delle barche in legno o in vetrore-
sina?

Una buona sabbiatura in presenza di osmo-
si, elimina gia in partenza almeno la meta
dei problemi di asciugatura perché “porta
via”.

Inoltre lascia una superficie molto esposta
che facilita I'evaporazione.

Durante la sabbiatura si spaccano molte bol-
le, pit 0 meno grandi, che riducono ancora
il tasso di umidita.

Un eccezionale apporto risolutivo e determi-
nante, sia per il legno che vetroresina, viene
dato dalle lampade al quarzo a raggi infra-
rossi.

Queste lampade “direzionali” emanano un
fascio di luce per una superficie di circa 6
mq che non riscalda I'aria ma gli oggetti (e
le persone). Le lampade concentrano tutta
la loro potenza in profondita e facilitano in
maniera efficace I'asciugatura del legno e
della vetroresina.

Anche il deumidificatore AIRDRYER e i ven-
tilatori ad aria calda sono di aiuto anche
nel periodo invernale. Bisogna creare un



microclima giusto e avere la barca almeno
sotto una buona copertura. In questo caso
|’AIRDRYER, eliminando I'umidita che si ac-
cumula nell'ambiente, favorisce I'asciugatu-
ra... ma & sempre necessario il “caldo” per
favorire I'uscita dell'umidita.

19) La sabbiatura, a volte, danneggia la
vetroresina. Non & meglio operare di-
versamente e piu delicatamente?

La sabbiatura, eseguita da un buon Ope-
ratore, & un sistema preciso ed omogeneo.
Quando la forza della “sabbia” trova delle
parti “molli” affonda, in alcuni casi, fino a
bucare lo scafo. Si deve comunque tenere
presente che se non avessimo “bucato”
quelle parti il periodo di deumidificazione sa-
rebbe stato molto pit lungo e le parti piene
di acidita che ora non ci sono pit, sarebbero
state comunqgue prive di tenuta meccanica.
La resina poliestere che prima compattava
il vetro era, ormai, completamente priva di
struttura. Infatti una corretta sabbiatura che
rende rugosa e leggermente irregolare la ca-
rena per I'asportazione del gelcoat, sottrae
immediatamente alla barca, in molti casi,
almeno il 50% di umidita.

Se si opera con la pialla o con il peeler, & co-
munque sempre indispensabile la sabbiatura
o l'idrosabbiatura successiva.

Cid permette di aprire le bolle, di rompere
guelle sotto il profilo e avere una superficie
pit marcata ed esposta per I'asciugatura e la
successiva nuova applicazione protettiva. Se
passate il “frullino” sulla superficie & come
piallare una tavola di legno con i “nodi”...
per portare via il nodo dovete consumare
tutta la tavola e cosi per togliere bene le bol-
le “sotto pelle” bisogna fare la sabbiatura.

20) Le imbarcazioni di legno sono tutte
“eguali”? _ o '
L'imbarcazione di legno costruita in longi-
tudinale avra problematiche diverse da una
Listelli di teak su vetroresina “leggera” e viti di costruita con doppio o triplo fasc'ame Incro-
acciaio inox. ciato e ancora completamente diversa da
Noi aviemmo consigliato qualche strato di bias- ~ UNa IN COmMpensato marino.

siale col 10 10 CFS dal sotto e poi i listelli incol-  Tuttavia I'esecuzione di un buon progetto e
lati col 10 10 CFS. Il risultato sarebbe stato tutta | integrazione di nuove tecniche e materiali

un‘altra cosa... forse anche senza il tessuto. "'50|,\,/e i luoghi “comuni” del legno. )
Se I'imbarcazione viene costruita in doppio
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Spessimetro per film a umido. Si rulla o si pennella in orizzontale o verticale, si appoggia e tra
['ultima tacca bagnata e la prima asciutta si interpola lo spessore del film.
Utile specialmente quando si da I'antivegetativo. Se viene “tirato” troppo, dopo qualche mese

avremo problemi evidenti.

fasciame incrociato o meglio ancora in triplo
fasciame incrociato avremo una compen-
sazione dell’anisotropia del legno (I'ecce-
zionale resistenza in longitudinale e non in
trasverle alla venatura - vedere il paragrafo
del legno) e un manufatto finale di estrema
leggerezza, resistenza, affidabilita e alte
prestazioni. Il legno, a parita di peso, & tre
volte piu resistente dell’acciaio e per mante-
nere queste premesse deve rimanere asciut-
to e privo di parassiti. Il 10 10 CFS e il pro-
dotto ideale per tutto questo. Inoltre il legno
non ha memoria, non si stanca... vale a dire
che, quando correttamente dimensionato,
sopporta all'infinito il lavoro per cui é stato
progettato.

21) Laricopertura del legno compensato
o massello con tessuto di vetro & sempre
consigliabile?

Prima di tutto dobbiamo distinguere tra
una barca in massello e una in compensa-
to marino. Per quella in massello, a fascia-
me longitudinale, I'uso del tessuto di vetro
& senz'altro consigliato perché evitiamo le
aperture dei comenti del fasciame, che sof-
fre di anisotropia (grande resistenza longi-
tudinale e ridottissima trasversale); quella di
compensato (come dice la parola stessa...
compensa |'anisotropia) ha punti di giuntura
limitati agli spigoli e alla chiglia.

Quindi se il compensato & a posto possiamo
pensare di mettere la protezione in tessuto
di vetro in quei punti strategici e basta, men-
tre per quella in massello, singolo fasciame
I'applicazione porta ad un aumento dell’af-
fidabilita e una ridotta manutenzione. Am-
bedue avranno nuova vita con I'applicazione
del corretto spessore di 10 10 CFS.

Nel primo disegno sopra si vede la resina 10 10 CFS bagnata quando appena data. Dopo un
paio di ore appiccicosa (vedi secondo disegno) ed & pronta a ricevere una ulteriore mano o
anche additivata per formare i filetti a T. Nel terzo disegno é asciutta. Se passano 24/48 ore o
per le condizioni di umidita si forma una patina untuosa superficiale (blush amine - ammine )
prima di dare la successiva mano & indispensabile lavare (con acqua) e carteggiare con spugna
Scotch Brite 3M dalla parte ruvida. Se passa piu tempo carteggiare a bagnato con carta 100.
Nel dubbio, comunque, carteggiare sempre a bagnato prima della successiva mano.
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pompe e minipompe per dosaggio 10 10 CFS

Nelle confezioni da 750 g, 1,5 kg, 4,5
kg e da 30 kg si possono montare delle
minipompe e pompe volumetriche che
distribuiscono unitariamente i corretti
quantitativi di resina e catalizzatore, per
rendere pill veloce e sicura la miscelazio-
ne e la lavorazione. Attenzione: in tutti i
tipi di confezioni per mantenere il corretto
rapporto di miscelazione 2:1 in peso si de-
vono fare 1 pompata di A e 1 pompata di
B, e cosi via. Le pompe sono gia tarate per
il corretto rapporto di miscelazione.

Le nuove minipompe per 10 10 CFS e UV
Protection da 750 ge di 10 10 CFSda 1,5
kg sono di colore blu per il componente A
e rosso per il componente B.

Anche il ciclo di pompate per un corretto
rapporto di miscelazione & 1 pompata di
A e 1 pompata di B. N.B. Nei nostri DVD,
cosi come nei filmati sul nostro sito inter-
net, le immagini si riferiscono a vecchie
pompe (bianche entrambe) che avevano
una diversa taratura e che richiedevano 2
pompate di A e 1 diB.

22) Quali sono le differenze essenziali
tra massello e compensato?

Nel massello, c'é disuguaglianza (anisotro-
pia) tra resistenza lungo la linea della vena-
tura e trasversalmente alla vena stessa. La
resistenza nel senso della vena & circa 10
volte maggiore che nel senso trasversale. |l
compensato sfrutta il legno in strati sottili,
ognuno dei quali incollati e orientati in di-
rezioni diverse per “compensare” gli sforzi
applicati da ogni direzione. Quindi un buon
compensato dimm 5, 7, 9... strati, avra una
rappresentazione delle fibre che “compen-
sano” |'anisotropia, caratteristica naturale
della fibra del legno.

23) E possibile usare il compensato al
posto del massello?

Nella costruzione dello scafo il compensato
permette solo scafi a spigolo o con forme
semplici studiate progettualmente perché
si piega con difficolta in piu versi, mentre il
massello permette la costruzione tondeg-
giante e svasata. Il compensato e impiegato

in tutte le paratie, pagliolati, divisioni, coper-
te prima della posa del teak, per le cabine,
ecc...

Nelle barche di vetroresina il compensato da
struttura e calore a paratie, pagliolati e molte
volte per la stratificazione della vetroresina
con alti carichi di rottura, viene usato quale
anima per aumentarne la rigidezza e la resi-
stenza, contenendo notevolmente i pesi.

Il famoso Boston Whaler ha lo specchio di
poppa di compensato... completamente ri-
vestito di tessuto, resina e gelcoat. La Balsa,
legno particolarmente leggero, trova largo
impiego nella costruzione a sandwich dove
forma I'anima, il core, tra le pelli di vetro-
resina.

Nella costruzione di motoryacht degli anni
‘60 e ‘70 (i cosiddetti ferri da stiro) il com-
pensato risultava piu leggero, resistente,
affidabile e richiedeva minore impiego di
mano d'opera per la costruzione, mentre i
motorsailer, barche a vela, navette sfrutta-
vano il massello affidandosi poi al fasciame
incrociato per risolvere i problemi che abbia-
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mo visto prima. Oggi anche con I'avvento
del taglio Laser e della progettazione CAD
molte forme che erano impensabili sono
costruite in compensato.

24) L'uso del tessuto di vetro sullo sca-
fo o la nuova fasciatura con massello
o compensato (replanking) € un lavoro
affidabile nel tempo?

Rivestire lo scafo con tessuto di vetro o fare
il replanking (ricopertura) con diagonale di
legno o di compensato & accettato dai Re-
gistri Navali e consuetudine normale presso
molti Cantieri. E necessario che lo scafo sia
riportato a legno vivo, asciugato, pulito nei
comenti, calafatato se necessario con coto-
nina o canapa, usare 10 10 CFS (come si
vede nel nostro DVD n°2) e, solo allora, la
messa in opera del tessuto o dell’ulteriore
fasciatura dara risultati eccezionali e affida-
bili nel tempo.

Molte imbarcazioni da regata, costruite
cosi oltre 30 anni fa, oggl sono passate
da pit mani e da tutti i campi di regata,
in perfette condizioni senza mai lamentare
i problemi tipici delle costruzioni “tradizio-
nali”. Il tessuto di vetro (ad esempio il 300
g biassiale, messo in opera ha uno spessore

inferiore a 0.4 mm...) va bene per il massel-
lo mentre per il compensato generalmente
é sufficiente la protezione con 10 10 CFS e
il tessuto pud essere opportuno solo per gli
spigoli o le giunzioni.

25) Con 10 10 CFS come si trattano le
imbarcazioni a fasciame?

I 10 10 CFS & indicatissimo per le imbar-
cazioni in compensato marino perché va a
saldare tutti i punti di giuntura dei “fogli”
da dove sono iniziate le infiltrazioni di ac-
qua. Il massello di legno ha una quantita
notevolmente superiore di giunture e da i
entra |'umidita che va a deteriorare il legno.
Tutte le giunture e i comenti vanno perfet-
tamente puliti, poi trattati e sigillati con 10
10 CFS e l'ausilio della cotonina per fare il
calafataggio o facendo la rinvergatura con
stecche di massello (DVD n°2).

26) Quale é la dimensione di un comen-
to del fasciame che il 10 10 CFS salda
perfettamente?

Con 10 10 CFS e Microfibre Naturali si in-
collano legni fino a distanza di oltre 2 cm e
la giuntura cosi fatta, & pit forte della fibra
longitudinale del legno. Questo vuol dire

5 parti
F .."

&

la stuccatura trasparente
1 parte

Molte volte, sulle parti a vista, & necessario intervenire con una stuccatura. Il colore delle Mi-
crofibre Naturali & bianco crema e aggiunto al 10 10 CFS & idoneo per stuccare legni bianchi
come frassino, abete, acero, ecc. Quando il colore da ritoccare € diverso fare come segue:
Preparare con la carteggiatura un quantitativo, pulito, di polvere dello stesso legno da stuc-
care (non segatura). Mettere in un contenitore di plastica del nostro kit o in un bicchiere di
cartone circa meta di Microfibre Naturali. Aggiungere un piccolo quantitativo di polvere, car-
teggiata, e mescolate bene ad asciutto. La proporzione degli ingredienti e di circa 5 parti di
Microfibre Naturali e 1 parte di polvere-segatura. Quando la tonalita della polvere mescolata
e simile al legno da stuccare siete a posto. Se & troppo scura bastera aggiungere ancora un
po’ di Microfibre Naturali se invece troppo chiara aggiungere ancora un poco di polvere. La
polvere che avanza conservatela tappando il recipiente perché vi tornera bene usarla per altri
simili ritocchi futuri. Oltre ad essere estremamente economica e sempre a portata di mano
le sue caratteristiche meccaniche sono cosi affidabili che la parte ricostruita € senza ritiro,
strutturale piu del legno che é stato riparato.

Nel tempo, poi, non avrete sorprese come screpolature, distaccamenti o cambiamento di co-
lore.
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Legni a “T" tenuti insieme da un cordolo di 10 10 CFS e Microfiller Powder. Stessa lavorazione e si-
curezza anche per vetroresina e legno. Pensatelo per rinforzare o fare paratie, divisori, supporti.

Dimostrazione di tenuta trasversale con personaggio che ha... “molto peso”. A sinistra giun-
zione eseguita con gomma/sigillante, a destra con 10 10 CFS e Microfiller Powder.

che in caso di torsione si “rompera” il legno
non I'incollaggio, ma non é pensabile fare o
riparare una barca con queste tolleranze di
costruzione. 10 10 CFS e i filetti sono ben
piu forti del compensato fabbricato secondo
gli standard Internazionali. Tuttavia & buona
tecnica che il fasciame debba essere riporta-
to al corretto grado di umidita e i comenti,
potranno essere efficacemente “riempiti”
con 10 10 CFS e cotonina (per spazi massimi
di 2-3 mm) o rinvergati con stecca di legno
(per spazi maggiori di 3 mm). Il filmato DVD
n°2 sulle barche a fasciame longitudinale il-
lustra in dettaglio questa lavorazione.

27) Come mai nell'applicazione del 10
10 CFS si deve preparare poco materiale
per volta?

La resina epossidica 10 10 CFS, quando &
concentrata in massa, genera calore. Il ca-
lore generato dalla reazione chimica dei due

componenti fa innalzare ancora la tempera-
tura sino a formare dei fumi e rendere inu-
tilizzabile la miscela preparata. L'uso delle
pompe dosatrici rende estremamente facile
la preparazione della miscela in tempi bre-
vissimi. Se si necessita di pil materiale, per
esempio per trattare superfici in orizzontale,
una volta mescolati i componenti, si pud ver-
sare la miscela sulla superficie e poi spargerla
con il rullo. Nel caso di incollaggi, invece &
sempre bene preparare il materiale occor-
rente in pit volte. E' buona consuetudine
miscelare il 10 10 CFS nei nostri contenitori
di plastica e poi versarlo in una vaschetta di
plastica, perché la reazione di calore & dovu-
ta alla concentrazione in massa del prodotto
in verticale. Quindi se abbiamo quantita con-
sistenti, vanno versate in un contenitore am-
pio dove non creino piu di un cm di spesso-
re. | contenitori di plastica (set barattoli, nel
listino prezzi) sono riutilizzabili... all'infinito.
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i filetti di 10 10 CFS e additivo

Per fare il cordolo o filetto “impregnare” sempre la parte interessata, poi aggiungere alla resina
10 10 CFS I'additivo fino a farla diventare densa come “gelato” in modo che stia in verticale.
Applicare I'impasto e poi “sagomarlo” con una spatola arrotondata.

Non usate le bottiglie tagliate dell’acqua mi-
nerale...

28) Come mai qualche volta si formano
dei crateri sulle superfici trattate con

10 10 CFS?

Il 10 10 CFS non contiene solvente per cui
é sensibile alle superfici non perfettamen-
te preparate o sporche di sostanze grasse
(per esempio presenza di impronte di mani
sporche di olio, ecc...). Oppure & stato usa-
to del silicone nelle vicinanze. In quei punti
tendera a “ritirarsi”. Una vernice normale
contiene solventi che “sciolgono I'unto” el
problema non viene evidenziato. Per evitare
questo problema carteggiare nel senso del-
la vena (se legno) con carta 100 per trovare
nuovamente la superficie integra. Se invece
awiene sulla mano precedente carteggiare
uniformemente a bagnato. Pud darsi che
|'umidita della notte abbia prodotto untuosi-
ta e non & opportuno ricoprire direttamente
sopra.

Puo derivare anche da uso di contenitori im-
propri, non adatti, come barattoli del gelato,
del tonno, del caffé, ecc... oppure barattoli
validi ma la miscela mescolata... col caccia-
vite del motore! Usate barattoli e vaschette
dei nostri accessori e per mescolare le nostre
stecchette di legno.

| barattoli, con un poco di attenzione, sono
utilizzabili tantissime volte e con una stecca
si va avanti degli anni.

29) Perché lo stucco fatto con gli additivi
tende a colare?

La miscela del 10 10 CFS tende a fare calore.
L'aggiunta degli additivi, anche per fare stuc-
co, aumenta il tempo di utilizzo.

www.cecchi.it 64

Se la massa di stucco fatta e applicata € “im-
portante”, in base alla temperatura ambien-
tale, non riesce a dissipare il calore e questo
fa variare la consistenza, aiutato anche dalla
continua manipolazione applicativa e... ten-
de a colare. Si risolve aggiungendo un mag-
giore quantitativo di additivo, mescolando
anche pit fortemente e facendo applicazioni
ridotte. Se per esempio dobbiamo eseguire
filetti laterali, si pud fare un raggio ridotto e
dopo un paio d’ore ripassarli con un raggio
maggiore. Altra cosa importantissima: fare il
filetto, raccordarlo e non starlo a stuzzicare
successivamente.

30) | lavori sopra descritti possono esse-
re iniziati e poi ripresi in un altro week
end?

E possibile ma e preferibile, quando si puo,
che i lavori abbiano una sequenza rawvici-
nata nel tempo perché la resina epossidica
man mano che reticola riduce la perfetta
integrazione con la mano successiva di qual-
siasi prodotto, (comunque sempre superiore
alle pitture convenzionali); per farla ben at-
taccare e indispensabile carteggiare tutta la
superficie a bagnato. Se invece applichiamo
le mani in sequenza non & quasi mai neces-
sario carteggiare tra mano e mano.

Quando si applica del tessuto di vetro e a
seguire il Peel Ply (come si vede nei DVD),
anche se passa molto tempo, al momento
del distacco del peel ply, questo assicura un
perfetto aggancio della mano successiva
senza carteg}giatura... anche dopo mesi e
mesi. Inoltre finché posizionato, protegge la
superficie da ogni contaminazione.
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31) Con le pompe dosatrici siamo sem-
pre certi del corretto rapporto di misce-
lazione?

Le pompe dosatrici che distribuiamo sono
di altissima qualita. Quando correttamente
usate hanno una durata di vari anni.

Cosa vuol dire correttamente usate?

Per esempio nella stagione fredda, la resina,
soprattutto il componente “A” diventa piu
viscosa e la pompa va pigiata lentamente
perché fa uno sforzo maggiore e per riem-
pirsi impiega pit tempo.

Seppure in maniera meno evidente questo
awiene anche per il componente “B”. Biso-
gna stare attenti a non sporcare con la resina
miscelata lo stantuffo perché rendera diffici-
le la corsa per il caricamento della pompata
impedendogli di compierla tutta. Le pompe
devono restare montate sulla confezione;
per la buona conservazione e perché la re-
sina non si “ossidi” all’'uscita del beccuccio,
¢ sufficiente un piccolo pezzetto di nastro
adesivo messo come il naso di “Pinocchio”.
Non disponendo del nastro adesivo un pez-
zetto del sacchetto di plastica della spesa e
un elastico a tenerlo fermo oppure anche i
guanti monouso, invece di buttarli, infilare
un “dito” sul beccuccio.

Anche dopo mesi la resina e il catalizzatore
partiranno alla pit leggera pressione. Tutta-
via & importante controllare che I'erogazione
mantenga il rapporto a peso (100 g di A +
50 g di B) con una bilancia elettronica da cu-
cina, prima di ogni lavoro. Tenere presente
che in tutte le confezioni da 750 g, 1,5, 4,5
e 30 kg, ad ogni pompata di A si fa corri-
spondere una pompata di B. Questo perché
le pompe hanno gli stantuffi calibrati per un
corretto rapporto e hanno una corsa diversa
I'una dall’altra, pur mantenendo il rapporto
della resina che & di 2:1 in peso.

32) 1l 10 10 CFS resiste ai raggi ultra-
violetti?

Le resine epossidiche, generalmente, non
hanno caratteristiche per resistere ai rag-
gi ultravioletti (U.V.). Hanno bisogno di un
protettivo che nel caso dello smalto (bianco,
rosso, verde, ecc...) risolve completamente il
problema per la totale schermatura della su-
perficie. Nel caso si desideri sovrapplicare la
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vernice trasparente SPINNAKER o NAUTILUS
gueste sono dotate di filtri che inibiscono il
passaggio dei raggi. Non basta una mano
sola ma occorre un ciclo completo che vuol
dire dalle 6 alle 8 mani. Oggi e disponbile
anche 10 10 UV Protection che & stato for-
mulato in maniera specifica per la protezione
dei legni, per impregnare il tessuto sui legni
a vista e per le superfici in carbonio non pit-
turate (carbon look). Naturalmente puo es-
sere impiegato per tutte le lavorazioni come
il 10 10 CFS (incollare, costruire, stuccare,
modificare, proteggere, inventare, ecc...)
ma facendo attenzione a non utilizzarlo con
temperature inferiori ai 15°C, oppure lavo-
rando riscaldando I'ambiente. Per una per-
fetta finitura pud essere protetto con 2 o tre
mani di SPINNAKER Polyurethane 2 (vernice
2 componenti super clear della Spinnaker
idonea anche per essere lucidata).

E’ molto ricca di filtri UV e assicura uniformita
anche con i legni che non sono stati protetti
con 10 10 UV Protection.

33) E possibile applicare il 10 10 UV Pro-
tection su precedenti verniciature?

Si, & possibile ma questa lavorazione non
avrebbe molto senso. E possibile applicarlo
perché non contiene solventi ma la sua desti-
nazione principale & lavorare sul legno nuovo
o riportato a nuovo (e ben asciutto perché
venga assorbito perfettamente). Sigilla forte-
mente le piccole spaccature e con 2 0 3 mani
anche nella stessa giornata il lavoro & finito e
affidabile nel tempo.

Stabilizza il legno assicurandogli bellezza,
tenuta e prestazioni, protegge il Carbonio a
vista (per esempio albero, boma, tangone,
ruota del timone ecc...), perché colma le pic-
cole colpiture, ristabilisce la protezione delle
fibre esposte e lo strato applicato rende pra-
ticamente tutto nuovo.

34) Quali sono le differenze principali tra
un ciclo convenzionale e il ciclo epossidico
con la linea 10 10 CFS e i suoi additivi?

Il ciclo o i cicli convenzionali hanno il grandis-
simo vantaggio di essere di piu facile applica-
zione perché:

A) Non richiedono che siano rispettati i tempi
massimi tra mano e mano (quando si da un



fondo, le mani successive di stucco, smalto e
antivegetativo possono essere applicate an-
che dopo varie settimane).

B) Sono monocomponenti per cui si apre il
barattolo e si comincia a lavorare, si chiude e
si smette senza troppi problemi, per poi rico-
minciare quando ci pare.

C) Si trovano facilmente in ogni negozio e sa-
rete consigliati ad usarli perché & una vendita
pit facile e ... piu ripetitiva, vale a dire che tra
qualche anno (quando va bene) rifarete nuo-
vamente il lavoro da capo.

Il trattamento epossidico con la linea 10 10
CFS e i suoi additivi deve essere:

1) Correttamente miscelato e ben mescolato.
2) Se passa troppo tempo deve essere carteg-
giato (sempre a bagnato — con acqua) per la
successiva mano (se non ¢ stato usato il peel
ply come nella stratificazione).

3) Se c'e freddo o umidita la superficie potreb-
be necessitare di essere lavata per eliminare
I'untuosita della catalizzazione (usare la spu-
gna Scotch Brite 3M con acqua dalla parte
ruvida).

4) Con temperature fredde, non contenendo
solventi, si deve scaldare omogeneamente per
rullarlo e pennellarlo meglio ... perd alla fine
del lavoro I'uso del 10 10 CFS vi consegnera
un'imbarcazione migliore forse anche piu di
guando e uscita la prima volta dal Cantiere.
Avrete la certezza di grandissima affidabilita,
eliminerete una serie di interventi successivi
e... navigherete invece che lavorare per la ma-
nutenzione.

La barca sara... LIBERA!!!

Insomma con noi, come hanno detto molti
utenti, prima quasi sospettosi poi addirittura
amici per la pelle, si impara un altro mestiere
o diciamo una maniera di rispondere corret-
tamente e tecnicamente alle esigenze della
barca.

Con alcuni siamo arrivati, in questi oltre 30
anni delle nostre resine epossidiche e del

10 10 alla sesta barca e la strada e ancora lun-
ga e appassionante.

Ricordate:

“Non é mai troppo tardi per imparare cio
che é sempre necessario sapere”
(SENECA).

Nome: Luigi

Professione: istruttore di Vela

Passione: educare al bello

Sotto lo squardo attento gli Allievi in “erba
stanno rimontando sotto gli occhi anche dei
pit piccoli, le cinghie puntapiedi di un FD.

Il restauro compiuto da Luigi é stato fatto
col 10 10 CFS ma qui la parte significativa
sono i nuovi apprendisti su una barca sulla
quale saliranno tra qualche anno. Mi ricorda
il lavoro di bottega di tanti anni fa quando si
imparava e si aspettava il nostro turno.

”
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C-Systems 10 10 CFS, STEEL BLUE, CORE
BOND e EPOXY TIXO sono stati sottopo-
sti a test meccanici presso i laboratori del
CTS (Centro Tecnologico Sperimentale)
di La Spezia alla presenza del RINA (Re-
gistro Italiano NAvale - rapporto n°2015/

certificazioni e omologazioni

tura (quanto il 10 10 CFS si allunga prima
di rompersi) perché deve seguire i movi-
menti del legno o del tessuto di vetro o
di altri materiali, sia in presenza di forze
specifiche applicate o al variare della tem-
peratura d’esercizio.

CS/01/3108).
10 10 CFS garantisce I'utente, I'applicato-
re, il cantiere e anche il negoziante, della

corrispondenza dell’alta qualita del pro-
dotto. Ma i test non finiscono qui. Ven- Centro R
gono provate differenti essenze di legno e TecnOIOQICO

altri materiali, I'assorbimento d‘acqua, la
resistenza al taglio, I'allungamento a rot-

Sperimentale

Alcuni dei tests esequiti presso il CTS Centro Tecnologico Sperimentale di La Spezia.

Colata di Core Bond nelle casseforme per Campione di Core Bond sottoposto a prova
la realizzazione dei campioni da sottoporre  dj compressione.

alle prove di laboratorio.

CTS 274 /] 12

FLEXURAL TEST
C — SYSTEMS 10 — 10 CFS

Barretta di 10 10 CFS viene testata nella
prova di flessione. Il provino sotto il carico
tende a deformarsi elasticamente. Vedi an-
che il nostro filmato su Youtube.

CTS 274 /12

- COMPRESSION TEST
bd C - SYSTEMS STEEL BLUE

Campione di STEEL BLUE che viene testato
nella prova di compressione. La resistenza
in compressione e oltre 1300 Kg/cm2
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10 10 CFS... cosi facile da applicare

Creazione del filetto di raccordo /;gzﬁ

con una stecca sagomata di resina (prima che secchi}




C-Systems 10 10 CFS

MISCELAZIONE

Quando si mescolano i prodotti a due
componenti, bisogna rispettare sempre
i rapporti di miscelazione corretti, a peso
0 a volume, come riportato sulle etichet-
te. Mettere pill 0 meno catalizzatore, vuol
dire sciupare la miscela e compromettere
il lavoro; aggiungere del solvente compro-
mette la qualita della resina e del risultato
finale.

Nelle confezioni da 750 g (500 di A + 250
diB), 1,5kg(1di A+0,5diB),4,5kg (3
diA+1,5diB)eda30kg(20di A+ 10
di B) si possono montare delle minipompe
e pompe volumetriche che distribuiscono
unitariamente i corretti quantitativi di resi-
na e catalizzatore.

Attenzione: in tutti i tipi di confezioni per
mantenere il corretto rapporto di miscela-
zione 2:1 in peso si devono fare 1 pompata
di A e 1 pompata di B, e cosi via. Le pompe
sono gia tarate per il corretto rapporto di
miscelazione.

DOVE SI MISCELA

Utilizzate i recipienti del nostro kit.

Sono in plastica di alta qualita e tratta-
ti bene, riutilizzabili per moltissime volte,
quasi all'infinito. Non usate bottiglie taglia-
te di acqua minerale, barattoli del caffé,
bicchieri del gelato, altri contenitori dubbi,
ecc... vi daranno problemi.

COME SI APPLICA
La resina 10 10 CFS & applicabile facilmen-
te a pennello o rullo.

confezione 750 g
(500 g A + 250 g B)

www.cecchi.it

confezione 1,1 kg
(734 g A + 366 g B)
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Il rullo risulta essere piu indicato e piu rapi-
do per superfici grandi.

APPLICAZIONE

La resina 10 10 CFS una volta applicata ba-
gna la superficie.

Dopo un paio di ore diviene appiccicosa
(pronta gia a ricevere una ulteriore mano
o anche additivata per formare i filetti a
T). E' possibile, sulla superficie non perfet-
tamente asciutta, fare i filetti strutturali o
applicare il Nautilus Epoxy Light Filler (non
contiene solventi) e si otterra una coesione
ancora piu efficiente.

INCOLLAGGIO

Quando 10 10 CFS viene usato per incol-
lare, applicare prima una mano su ambo le
parti per impregnare le superfici.

Dopo circa 10 minuti aggiungere al

10 10 CFS I’Addensante n°2 o le Micro-
fibre Naturali, applicare su un lato della
superficie e mettere in posizione con una
leggera pressione affinché le parti non si
muovano.

Tutto questo & previsto dalle norme DIN
(Deutsches Institut far Normung) e ASTM
(American Standard Test Method).

L'UNTUOSITA’ DELLE AMMINE

Quando passa una notte, tra mano e mano
& indispensabile, per la presenza o il dubbio
del “punto di rugiada” e a scanso di equi-
voci, spugnare la superficie con acqua per
rimuovere 'untuosita, la condensa (blush
amine) che pud formare la resina con gli

confezione 1,5 kg
(1000 g A + 500 g B)



sbalzi di temperatura o umidita. Meglio
una spugna tipo SCOTCH BRITE della 3M
dalla parte ruvida. Se passano piu di 48
ore carteggiare uniformemente con carta
grana 100, sempre dopo avere spugnato
la superficie oppure, meglio, carteggiare a
bagnato.

LA CONVENIENZA DEL 10 10 CFS:
100% SOLIDO

La resina epossidica interviene come base
in molti prodotti vernicianti. Quando é
pura, senza solventi come il 10 10 CFS, ha
tra le maggiori caratteristiche di essere un
eccezionale adesivo strutturale e di non di-
sperdere solventi nell’aria. Nella formula-
zione del 10 10 CFS, si sono ottenute altre
caratteristiche quali la facilita di pennella-
bilita, la possibilita di mescolarla con addi-
tivi per ottenere prodotti di varie densita e
caratteristiche per rispondere meglio alle
esigenze di lavorazione. Nella valutazione
dei costi, il prezzo della resina epossidica,
in questo caso il 10 10 CFS, deve essere
diviso, quando viene usato come coating
- mano di fondo o di protezione - per il
numero di metri quadri e lo spessore che
si ottiene.

Per le vernici vale la stessa misurazione ma
dobbiamo porre attenzione tra il film ba-
gnato (appena dato, wet-film) e il film sec-
co (dry-film). Nella media dei prodotti ver-

confezione 4,5 kg
(3kgA+1,5kgB)

Rifacimento coperta di oltre 27 mt. di pro-
getto e cantiere Fife

nicianti il residuo del film secco diminuisce
e resta solo il 40 - 50% del film bagnato,
vale a dire che la parte di solvente, quella
che evapora e inquina (VOC), non forma
spessore, protezione e quindi non difende
il materiale che stiamo proteggendo. Per
fare uno spessore pari ai 100 micron che
si ottengono con una mano di 10 10 CFS,
con gli smalti e le vernici, magari carteg-
giando tra mano e mano, sono necessarie
3 04 mani! Questo in linea pratica. Anche
se sembra di spendere di piu per il 10 10
CFS quando si fanno i confronti con gli
spessori, oltre alla maggiore resistenza, c'é
anche una notevole convenienza econo-
mica.

10 10 CFS e Certificato RINA

(rapporto n°2015/CS/01/3108).

confezione 30 kg
(20 kg A + 10 kg B)
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C-Systems 10 10 UV Protection

Sistema epossidico in rapporto 2:1 resi-
stente ai raggi UV. 100% solido. Ideale per
proteggere le finiture di carbonio a vista,
legni a vista, vetroresina e altre superfici.
Idoneo con gli additivi della nostra linea
anche per incollare, costruire, modificare,
inventare. Deve essere usato, fatto essicca-
re e mantenuto sempre con temperature
superiori a 15°C.

L'ulteriore applicazione di SPINNAKER Po-
lyurethane 2 o SPINNAKER Gold Fashion
assicurano migliori performance.

confezioni
7509 (500g A+250g
1,5kg (1 kg A
4,5 kg (3 kg A

1010
UV

PAOTECTION
Somponenie B

e R

C-Systems 10 10 CLASSIC

Sistema epossidico in rapporto 1:1 in volu-
me, con lungo periodo di durata della misce-
la e consistenza leggermente mielosa. 100%
solido. Particolarmente idoneo per lavorare
su superfici non perfettamente asciutte, in-
dicatissimo per carene in legno di barche in
esercizio contmuo (che hanno foco tempo
per stare a secco), come sottofondo per la
sua alta aderenza su superfici precarie e ciclo
protettivo risolutivo che rinsalda il legno. 10
10 Classic, & ideale per colate nei timoni cavi
(e in parti scatolate o inaccessibili), con I'ag-
giunta di microsfere, perché colma gli spazi
e impedisce il ristagno dell’acqua, assicuran-
do il migliore mantenimento nel tempo, di
rinforzi metallici, perni e viti.

confezione
1L (0O,5L A+05LB)

|5-1-|-n BPoE R

W_E:

1010 ==~

(".-;f‘;ffﬂf'-f'

10 lﬂ'
(- a";.r it

Momenti di relax. Stiamo completando i lavori sulla “nostra” barca. Siamo certi di avere
lavorato con prodotti giusti anche se ancora non ha toccato I'acqua.
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KIT C-Systems 10 10 CFS

Il miglior regalo per te e la tua barca per qual-
siasi tipo di intervento di riparazione o ristrut-
turazione . In questo Kit I prodotti vengono
scontati del 25%: un motivo in piu per avere a
disposizione i prodotti della linea C-Systems...

Una confezione contiene:

1 Kg di C-Systems 10 10 CFS comp. A

0,5 Kg di C-Systems 10 10 CFS comp. B

1 coppia di minipompe

3 barattoli riusabili di plastica

1 confezione di Microfibre Naturali da 0,5 L
1 confezione di Addensante n®2 da 0,5 L

1 confezione di Microfiller Powder da 0,5 L
1 confezione di Microfibre Minerali da 100 g
1 stecchetta

6 pennelli monouso

10 guanti monouso

1 libretto della nostra linea di prodotti e

il loro uso.

Il Kit & disponibile anche con i nostri 3 DVD
di lavorazione.

g 0= =)

- g A

C-Systems 10 10 SUPERFAST

Sistema epossidico ultraveloce (10 minuti di
presa) con rapporto 1:1 in peso (confezioni
per complessivi 800 g). 100% solido. Eccezio-
nale per incollare velocemente e sicuramen-
te, tutte le cose di bordo, per intervenire in
maniera sicura e professionale su cornici, tap-
pezzeria, plastica, vetroresina, legno, cuoio,
gomma, ecc... Affidabile, sicuro ed efficiente
¢ indispensabile per ogni lavoro di rifinitura
dove riduce i tempi di lavorazione e di messa
in opera.

confezione
800 g (400 g A + 400 g B)
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C-Systems H2 Resin

Resina epossidica omologata per costruzione
e protezione dei serbatol di acqua in vetro-
resina, legno, cemento e metallo (in questo
caso dopo |'applicazione di Nautilus Epoxy
Primer) ed anche per acquari.

Ha caratteristiche di incollaggio uguali a quel-
le del 10 10 CFS. 100% solido.

Rapporto di miscelazione 2:1 in peso (100 g
di A + 50 g di B). Ideale anche per stratifica-
zione di tessuto e incollaggio legni. Sfrutta gli
stessi additivi della linea C-Systems.
Certificazione n® 3027/2008 per alimenti del-
la Stazione sperimentale industria conserve
alimentari di Parma.

confezioni

1,5kg (1000 g A + OOgB)
4,5kg (3kgA+1,5kgB)
30 kg (20 kg A + 10 kg B)

H2 H2
HESIN

HESIN E

I ———

Lomponente A componants B
i e

_—

Per riparare la vasca da bagno si usa la H2 Resin.
E’ omologata per serbatoi acqua e ha caratteristiche
meccaniche e di lavorazione simili al 10 10 CFS.
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C-Systems 10 3

Sistema epossidico con rapporto di catalizza-
zione 10:3 in peso (100% solido),

dedicato alla costruzione sottovuoto per la
realizzazione di prototipi e manufatti da com-
petizione (dove robustezza e leggerezza sono
determinanti) e per tutte le lavorazioni dove
sono richiesti tempi di pot-life (durata della
miscela) lunghi e altissime prestazioni mecca-
niche. Ha tempi di lavorazione della miscela
sino a 6 ore (con temperature ambientali di
circa 20°C) e sovrapplicazioni fresco su fresco
sino a 24 ore. La prima essiccazione avviene
in circa 48 ore e dopo necessita di post-cottu-
ra ad almeno 40 - 50°C per ottenere la per-
fetta reticolazione del sistema. Per arrivare a
questo valore é necessario porre il manufatto
in forno e alzare la temperatura di 10°C per
ogni ora fino a raggiungere quella desidera-
ta e lasciarlo per almeno 2 ore alla massima.
Poi, lasciarlo lentamente riportare a tempe-
ratura ambiente, ed & pronto. Per costruzio-
ni particolarmente complesse e pesanti o di
massa consistente si possono variare i tempi
di riscaldamento allungandoli secondo neces-
sita, perché la temperatura di “post cottura”
giunga perfettamente nell'intimo e si distri-
buisca omogeneamente senza dare luogo a
differenze termiche di superficie.

confezioni
13 kg (10 kg A + 3 kg B)
26 kg (20 kg A + 6 kg B)




C-Systems Epoxy Tixo

Sistema epossidico con rapporto di cata-
lizzazione 1:1 in peso, 100% solido, di
consistenza tixotropica (denso come gras-
s0), lunga durata della miscela, con per-
fetto bilanciamento dei materiali di carica
ed eccezionale riempiente per le parti non
collimanti. E' insuperabile (semplicita di la-
vorazione, miscelazione, applicazione) per
incollaggi di coperte di grandi dimensioni
(legno-legno, vetroresina-legno, assembla-
mento vetroresina-vetroresina e lavorazioni
analoghe). Idoneo anche per incollaggi di
legno con materiali metallici, quando questi
sono correttamente dimensionati. Il suo spe-
ciale catalizzatore multipurpouse consente,
usandolo con diversa modalita di rapporto,
di adeguarsi a particolari esigenze di lavora-
zione, come maggiore pot-life (durata della
miscela) e innalzamento della transizione
vetrosa. Le indicazioni dei diversi rapporti
di miscelazione sono disponibili a richiesta
presso i nostri uffici.

Certificato RINA rapporto n°2015/CS/01/3108

confezioni 1,5 kg (750 g A + 750 g B)
5kg (2,5kg A +2,5kgB)

Un pezzo tagliato da un nuovo “picco” di randa.
A destra, coperta di una Camper & Nicholson di
46 mt e di oltre 100 anni.

C-Systems ET40

Sistema epossidico con rapporto di catalizza-
zione 2:1 in peso, 100% solido, incolla metal-
lo - metallo (alluminio, acciaio, bronzo...) an-
che con materiali eterogenei, cioé carbonio,
porcellana, vetroresina, legno... ma con pote-
re d'incollaggio superiore a 300 kg/cm?Z.
Ideale per incollaggi strutturali di ampie su-
perfici anche di natura diversa come legno.
Risolve in maniera eccezionale tutti i proble-
mi di tenuta in maniera professionale e con
estrema semplicita. Di consistenza tixotropica,
applicabile a spatola dopo la miscelazione dei
due componenti. Esente da solventi, elevata
tenacita, grande resistenza allo shock termi-
co. Disponibile anche in confezioni maggio-
ri per uso industriale. La cartuccia da 400 cc
dell’'EPOXY MIX 140 contiene ET40.

confezione da 1,5 kg (1035 g A + 465 g B)
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C-Systems EPOXY MIX 110

Sistema epossidico bicomponente con ca-
talizzazione veloce in cartuccia; consistenza
leggermente tixotropica, tempo di presa di
circa 20 minuti per le successive lavorazione.
100% solido.

Idoneo per compositi, le-
gno, vetroresina, metallo
e molti altri materiali.
Resistenza a taglio per
trazione (ASTM D 1002)
su acciaio, dopo 24 ore
a 25°C oltre 60 kg/cm2,
dopo cottura 2 ore a
50°C, oltre 110 kg/cm?2.

C-Systems EPOXY MIX 120

Sistema epossidico bicomponente in car-
tuccia di consistenza tixotropica con ampio
tempo di applicazione.
L'applicazione & fatta
con pistola manuale o
pneumatica. ldoneo per
compositi, legno, ve-
troresina, materiali vari.
100% solido.

Resistenza a taglio per
trazione (ASTM D 1002)
su acciaio, dopo 24 ore a
25°C oltre 150 kg/cm2,
dopo cottura 6 ore a
60°C, oltre 200 kg/cm?2.

C-Systems EPOXY MIX 130

Sistema epossidico bicomponente in cartuc-
cia con rapporto 2:1 in volume con ampio
tempo di applicazione. 100% solido.

Di colore nero e consistenza tixotropica, e

idoneo per compositi in
carbonio con grandi ca- E
ratteristiche di resistenza.

Resistenza a taglio per .
trazione (ASTM D 1002)

su alluminio, dopo 24 L
ore a 25°C oltre 200 kg/ ppee
cm2, dopo cottura 2 ore EFCHROY MR
a 80°C, oltre 300 kg/ :
cm2. -

C-Systems EPOXY MIX 140

Sistema epossidico bicomponente in cartuc-
cia, colore paglierino. E’ idoneo per com-
positi e metalli con grandi
caratteristiche di resistenza.
Ideale per compositi in car-
bonio, vetroresina, legno,
metallo, ceramica, marmo e
altri materiali. 100% solido.
Resistenza al taglio per tra-
zione per alluminio (ASTM
D 1002) oltre 255 kg/cm2
dopo cottura (5h a 70°C),
per acciaio 250 Kg/cm2, ol-
tre 350 kg/cm2 dopo cottu-
ra 5h 70°C.

confezioni da 400 ml (200 ml A + 200 ml B)

Pistola manuale per Epoxy Mix
in rapporto 1:1 (Epoxy Mix 110 e 120)
e in rapporto 2:1 (Epoxy Mix 130 e 140).
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C-Systems STEEL BLUE

Sistema epossidico bicomponente caricato
con inerti abrasivi, tenace e resistente agli
shock termici. Colabile e riempiente & ido-
neo per basamenti, allineamenti, inghisag-
gio, interstizi, ecc... Ideale per accoppiamenti
lamiera-lamiera quando si deve creare una in-
terfaccia di grande tenuta complanare come
per gli “scudi” di acciaio delle ancore, ecc...
L'elevata stabilita dimensionale ed il ritiro pra-
ticamente nullo (da 0,2 a 0,7 per mille) fanno
si che questa resina possa essere colata su
metallo, legno, vetroresina senza provocarne
il distacco dovuto alle differenti dilatazioni
anche dove esiste la necessita di resistenza
termica. C-Systems Steel Blue & particolar-
mente resistente al contatto con oli minerali,
solventi e prodotti chimici in genere. Grazie
alla particolare durezza superficiale si com-
porta in modo ottimale anche se sottoposto
ad azione meccanica abrasiva. Naturalmente,
C-Systems Steel Blue ¢ solvent free (non con-
tiene solventi).

Disponibile anche nel colore arancio (resina
gialla + catalizzatore rosso). La parte “B” con
colore di contrasto permette di vederne la
perfetta dispersione e omogeneizzazione nel
componente "A”.

Rapporto di miscelazione 5% in peso:

100 g di A + 5 g diB. 100% solido.

Momenti di lavori fatti e di soddisfazione.

77

Si ottiene resistenza alla compressione di oltre
1300 kg/cm2 (norma ASTM D695) con cata-
lizzazione a temperatura ambiente e supera
la norma di resistenza al fuoco

ASTM D 635-77. Viene fornito con miscelato-
re. Sottoposto a test meccanici presso i labo-
ratori del CTS Centro Tecnologico Sperimen-
tale di La Spezia presenziati da ABS e RINA
(rapporto n°2015/CS/01/3108)

confezione da
9,010 kg (8535 g A + 475 g B)
colore blu - arancio
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C-Systems Core Bond

Sistema epossidico, 100% solido, colabile, per
la ristrutturazione della parte interna delle co-
perte in vetroresina, per riempire e ristrutturare
I timoni, gli omega e i longaroni espansi nel-
le costruzioni in vetroresina e per tutti i lavori
dove sia necessario dare nuova struttura alle
parti costruite in sandwich che mostrano segni
di stanchezza o distaccamento. Peso specifico
inferiore a 1 quando miscelato. Il rapporto di
miscelazione in peso & 100 + 25. Il tempo di
utilizzo a 20°C & di circa 2 ore. Temperature pil
basse allungano la durata, piu alte la riducono.
Per lavorare sotto i 10°C & disponibile il cata-
lizzatore invernale. E’ solvent-free e proprio
per questo non crea
gas e non distrugge
I materiali non resi-
stenti ai solventi. Una
volta applicato, &
calpestabile dopo 24
ore a 20°C e 48 ore
a 10°C. Raggiunge la
prestazione dell’80%
dopo circa 3 giorni e
la completa reticola-
zione dopo 7 giorni
(@ 20°C). Resistenza alla compressione oltre
400 kg cm2. Disponibile anche nella versione
3X e 5X, una volta miscelato aumenta il suo
volume rispettivamente di 3 o di 5 volte. Ha
una lievitazione controllata, che cresce piano
piano, con resistenza alla compressione, anco-
ra, di circa 120 e 60 kg/cm2, a cellula chiusa e
resistente all'umidita e all'acqua.

Certificato RINA rapporto n°2015/CS/01/3108

confezione 2 kg (1,6 kg A + 0,4 kg B)

C-Systems Gelcoat Light

Gelcoat epossidico per interni, solvent free
(non contiene solventi), a basso peso spe-
cifico, di colore giallo o bianco, con grande
tempo di utilizzo dopo la miscelazione, dispo-
nibile in confezione da 2,5kg (2 kgdiA+0,5
kg di B). 100% solido.

E specifico per la facilita di applicazione, alto
spessore ottenibile anche in verticale, assenza
di ritiro, per la protezione delle sentine, dei
gavoni, dei ripostigli e per eliminare anche
I'odore della vetroresina. E consigliabile appli-
carlo in tutte le parti interne ancora accessibili
perché con una sola, facile applicazione rende
ogni superficie irregolare e “scabrosa” perfet-
tamente omogenea e

“caramellata”. '
Digrandissimoeffetto -

estetico e funzionale. |
Per I'applicazione si S |
consiglia di usare un ke
pennello con le seto-
le tagliate.

confezione 2,5 kg
(2000 g A + 500 g B)
colori bianco RAL 9016 - giallo RAL 1018

Una sentina gialla con lampada che “illumi-
na” altrove. Se fosse grigia... tutta un‘altra
storia...

www.cecchi.it
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C-Systems ADDITIVI

Gli additivi C-Systems sono “polveri” inerti che vengono aggiunte e mescolate, una
volta miscelato il componente A con il B, alla resina epossidica C-Systems 10 10 CFS,

al 10 2 e a volte al 10 10 Classic.

La resina dunque da liquida e quasi trasparente diviene pastosa e densa come il gelato.
Man mano che si aggiunge e si mescola I'additivo alla resina si passa a uno stato sem-
pre pil denso con caratteristiche diverse per rispondere meglio alle esigenze dell’in-
tervento. Con gli additivi e la resina epossidica possiamo stuccare, incollare, riparare,
costruire, proteggere, ecc... Vedere la tabella sotto per trovare il giusto additivo per
I'appropriato lavoro da eseguire.

incollaggio a palella
o lapazza

5
incollaggio 5
superficiale
stuccatura 3
estetica legno
stuccatura 5
strutturale legno
stuccatura estetica 2

| wvetroresina |
stuccatura strutturale 3
vetroresina

filetti, raccordi, o
cordonature 4-5
facilita 3
| _carteggiatura
laminature 1
sumente densith (per fare
pil spesssre ) quando dats -
a pennallo o rullo |
LEGENDA £ oOtimo (massimo voto)
1 appena accattanile (minimo voto)

Microfibre = Addensante
Maturali n°2

5
5
4
5
4
4
5
2
4

w

Microfibre
Minerali

Microsfere
Bianche

1

NI W= PN NN

Microfiller
Powder

2
3

3-4
4

3-4
4-5
4-5

1-2

oooa® A2

I - I 1
1 2-3

2 -

2 -

2 -

4 -

23 1

s )

79

info@cecchi.it



Microfibre Naturali

Polvere bianca filamentosa e finissima, basso
peso specifico da aggiungere alla resina gia mi-
scelata ottenendo una miscela piti densa.

- per filetti di raccordo tra superfici ad angolo;
- per riempire fori “slabbrati” di chiodi o viti su
legno;

- per riparare sfogliature del compensato,
colpiture e parti mancanti al legno.

Possono essere
mescolate a “secco” in
rapporto circa 5 a 1 con
polvere di legno da stuc-
care per riparazioni con
legno “a vista”.

confezioni 1,5-5-25L

Microfibre Minerali

Frammentazione finissima di vetro filiforme,
premiscelato, per restare anche in verticale
come uno stucco quando aggiunto al

10 10 CFS. Miscelato al 10 10 CFS assume una
struttura simile alla comune vetroresina, ma
molto piu resistente.

- per colate sulle basi
candelieri quando rotti.
- per ricostruire parti
scheggiate del gel-coat
o della vetroresina.

- nel trattamento anti-
0SmMosi per riempire |
crateri grossi derivanti
dall'osmosi.

confezioni 0,5 - 2,5 kg

Addensante n°2

Polvere bianca finissima, leggerissima ed ha la
proprieta di rendere pastosi e densi i materiali
liquidi. Basso peso specifico.

- usato come addensante nel 10 10 CFS o

10 2 per incollare tra loro parti di legno, perché
permette di andare a riempire tutti i piu piccoli
spazi vuoti.

- per ottenere la resina con consistenza di un gelato.
- usato per incollare due
superfici piane in profili
perpendicolari (a T).

- per raccordi di superfici
ad angolo.

- incollaggio per legno-
legno, legno-vetroresina,
vetroresina-vetroresina.

LOENSAN, §

n°2 g ;

Microsfere Bianche

Sono sfere di vetro di alta qualita e purezza,
vuote, di peso leggerissimo.

Aggiunte direttamente alla resina miscela-
ta (A+B), abbassano notevolmente il peso
specifico e in questo
rapporto  risultano
essere colanti come
uno yogurt.

Ideali per colate in
parti cave o leg-
germente concave,
dove non deve for-
marsi condensa o
ristagnare umidita.

confezioni 1,5-5-25L

-~ K10 cFR

confezioni 1,5-5-251L

In un millimetro cubo il Microfiller Powder
(con la resina 10 10 CFS) crea da 5.000 a

15.000 cellule non comunicanti che isolano
perfettamente dall’acqua e dall’'umidita.

I Microfiller Powder & indicatissimo per fare
cordoli di rinforzo e per risolvere problemi di
tenuta. Nei nostri DVD c’é ampia documenta-
zione in proposito.
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Microfiller Powder

Contiene microsfere bianche e altri additivi
che conferiscono alla miscela caratteristiche
tixotropiche (resta anche in verticale). E' uno
stucco ultralight avente una struttura pa-
ragonabile ad un osso di seppia, poiché &
leggero, resistente, autoportante e inaltera-
bile, ideale per fare cordoli. Un mm3 di Mi-
crofiller Powder contiene da 5000 a 15000
cellule non comunicanti
cheisolano dall'acqua e
dall’'umidita. \

confezioni 1,5-5-251L

Microsfere Fenoliche

Ideali per le lavorazioni sul legno, vetroresi-
na e alluminio queste microsfere di origine
fenolica sono di colore marrone bruciato e
ancora piu leggere del Microfiller Powder.
Hanno il vantaggio FE-
di essere piu facil-

mente carteggia-
bili e di avere una
grana ancora piu
sottile..

confezioneda 1,5 L

Microfiller Powder Black

Pesa poco piu del Microfiller Powder ma &
pigmentato in nero.

E’ ideale per i comenti su compensato riga-
to, pavimenti di legno di abitazioni e negozi
dove si voglia evocare il “nero della gom-
ma”. Dare una mano di 10 10 CFS nel co-
mento prima di riempire con 10 10 CFS e
Microfiller Powder Black.

confezione da 5 L

No Fire Powder

E' una polvere finemente micronizzata, che
viene aggiunta al 10 10 CFS per ottenere un
rivestimento che una volta essiccato non pro-
paga fiamma. E' particolarmente idoneo per il
vano motore e le parti
adiacenti e deve esse-
re miscelato con una
proporzione dal 100 al

150% in peso. Se si sce- :rlﬂ'ﬁ Flﬂg =
glie la percentuale pi ;
alta di No Fire Powder » POWDER

diventa autoestinguen-
te. Applicazione con
spatola dentata fine e
successivo passaggio con pennello con setole
tagliate o corte.

& wwoors -

confezione da 2 kg

10 10 CFS A + B senza
niente, poi con un
quantitativo medio

di additivo e infine
fortemente inspessito
per fare filetti laterali,
restare in verticale o
incollare.
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A20 Microshield

Additivo per il trattamento anti-osmosi, di co-
lore nero, a base di grafite di eccellente quali-
ta. Si aggiunge al 10 10 CFS e al C-Systems
10 2, rendendo la miscela tixotropica, idonea
a restare in verticale fino a 300 micron. Facile
applicazione a rullo e a pennello. Il composto
che ne risulta satura le capilarrita, graffi, col-
piture.

Rapporto miscelazione SEEG—_—"—"—="
consigliata: 100 g di -
resina con 20 g circa
di A20

confezioni da ~
4009g-1kg  wmers -

A30 Microshield

Ha la stessa destinazione del precedente ma
di colore bianco-sabbia ed evidenzia il con-
trasto di applicazione con la mano di colore
nero.

Rapporto miscelazione consigliata: 100 g di
resina con 30 g circa di A30

confezioni da
400g-1kg

C-Colour Paste

Sono paste colorate che aggiunte in pro-
porzione del 5-10% (in peso) alla resina

10 10 CFS (A+B), le conferiscono una base
di colore e una migliore copertura.
Disponibile nei colori: bianco, giallo, nero,
verde, rosso.

C- Antiskid Powder

L'antiscivolo per vernici e smalti Antiskid
Powder e una polvere bianca finemente
micronizzata. Idonea per vernicie smalti
mono e bicomponenti. Una volta aggiun-
ta al prodotto lo rende meccanicamente
antisdrucciolo e trasparente. La confezio-
ne di Antiskid Powder &

sufficiente per un litro —
di prodotto gia diluito

(smalto o vernice). Sime- |

scola facilmente, & invisi- | L&]"[T
bile e resta in sospensio-
ne a lungo. FUmLL
tipologie: fine - grosso e

confezionida 70 g
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gli additivi al microscopio

b —r

Ingrandimento al microscopio elettronico delle Microsfere Bianche e a destra dell’Addensante n° 2.
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gli strumenti per lavorare meglio

L g G
| st il SR T
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| nostri strumenti sono:

SKINDER misuratore d'umidita e...non solo
QUARTZ HEATER lampade al quarzo per
asciugare.

Prima di eseguire i lavori sulla nostra barca &
importante conoscere il suo tasso di umidita.
Indicativamente la sua percentuale massima
contenuta nello stratificato di vetroresina, se-
condo la nostra esperienza, non deve supe-
rare lo 0,8% (contro I'1% accettato normal-
mente dai maggiori Registri) che corrisponde
al valore di umidita relativa del 30%. Questa
nostra richiesta di essere maggiormente “se-
veri” nei valori di lettura, va interpretata che,
quando siamo a fare un lavoro cosi importan-
te come l'asciugatura della carena, sarebbe
sciocco non cercare le ottimali condizioni di
intervento.

L'umidita relativa (U.R.) per il legno é eguale
o inferiore al 12-15% a seconda dei Registri
di certificazione.
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SKINDER ¢ lo strumento per la misurazione
dell'umidita interna di legno e vetroresina,
che ha tutte le seguenti funzioni codificate
“dedicate” per il rilevamento dell’'umidita
della barca:

- WOOD Salt Water (legno in acqua sala-
ta) e indicata per imbarcazioni in legno che
stanno in mare.

- WOOD Fresh Water (scala legno in ac-
qua dolce) & indicata per le imbarcazioni in
legno che stanno in acqua dolce come laghi
e fiumi.

In questa scala si misureranno anche le fian-
cate e lo specchio, oltre 30 cm dalla linea di
galleggiamento e le sovrastrutture.

- HIGH Sensibility (scala alta sensibilita)
serve a indagare “profondamente” anche
oltrei 15 mm.

Si cercano, per esempio, le infiltrazioni dalle
coperte teak e tutto questo in maniera non
distruttiva.



- FIBER GRP (Glass Reinforced Plastic — fibra
di vetro rinforzata).

Per le costruzioni in vetroresina sia in acqua
dolce che salata.

- FIBER GRP HS (Glass Reinforced Plastic —
High Sensibility - Alta Sensibilita).

Questa scala amplifica la precedente e ser-
ve anche per cercare possibili infiltrazioni in
profondita e ristagni di acqua nelle delamina-
zioni e nel sandwich oppure anche le infiltra-
zioni dal teak messo in opera sulla coperta di
vetroresina.

E la piu sensibile, arriva oltre i 15 mm.

Nella riparazione dei danni dell’osmosi & in-
dispensabile che il valore letto in scala GRP-
HS, su superficie sabbiata non vada oltre la
percentuale di umidita relativa 30% che cor-
risponde ad una percentuale di acqua dello
0,8% in peso per metro cubo.

Questi dati assicurano a chi fa i lavori e all’Ar-
matore i parametri per un corretto interven-
to. SKINDER ¢ dotato di un tasto HOLD (atte-
sa con memorizzazione) per la misurazione in

luoghi poco illuminati, inaccessibili, angusti e
raggiungibili solo a braccio. SKINDER e molto
compatto, misura 15,7 per 8,5 cm, sta in ta-
sca e pesa solo 288 g.

SKINDER e di grandissima utilita per imbar-
cazioni oggetto di compravendita (tranquillita
per quando stiamo comprando o vendendo)
o per imbarcazioni che sono in preventivo
per ricevere lavori di manutenzione (piccoli
o grandi) perché evidenziano dove bisogna
operare con maggior energia.

L'umidita assorbita dalle superfici comporta
I'aumento del peso e riduce proporzional-
mente la resistenza alla fatica del materiale,
sia di legno che di vetroresina. E importante
eliminare I'umidita e lavorare con materia-
li idonei, affinché formino una struttura piu
forte e non abbiano a patire gli stessi incon-
venienti.

E' importante controllare che il lavoro sia
eseguito a regola d'arte rispettando quanto
richiesto dal corretto operare.

Il tasso di umidita corretto per il legno richie-
sto dai Registri Navali & 12-15% massimo.
Se dopo la deumidificazione applichiamo un
ciclo con 10 10 CFS, sara facile mantenere
questi valori.

E saremo certi che nel futuro e con le condi-
zioni piU impegnative la nostra barca dara il
massimo della sua affidabilita.

Ecco perché molti lavori tradizionali, vanno
considerati perlomeno inadeguati.

Le lampade al quarzo a raggi infra-
rossi hanno la caratteristica particolare di ri-
scaldare gli oggetti (e le persone) e non I'aria.
II'loro effetto riscaldante si concentra dove
sono puntate senza cedere potenza all'aria
circostante. Hanno la struttura per stare sul
pavimento con varie angolazioni e indirizzare
pitl faciimente il loro fascio di luce, integro
nella sua efficienza, sulla carena: la parte che
ci interessa asciugare. Le lampade e il deumi-
dificatore non compaiono pit nel nostro listi-
no. Il deumidificatore si trova presso qualsiasi
vendita di elettrodomestivi e le lampade tra le
attrezzature dei carrozzieri.
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I tessuti e i materiali per...

La costruzione della nostra barca in vetroresina
& awenuta con I'applicazione in stampo di un
gel-coat poliestere (il colore della nostra barca),
seguito da tessuti (di varia grammatura e tipolo-
gia mat-stuoia, ecc.) tenuti insieme, saldati nella
“forma” con resina poliestere. Generalmente, il
rapporto in peso tessuti di vetro/resina poliestere
ideale, & molto vicino a 45 - 55 g (o viceversa
55 - 45 g) come previsto dai Registri. Rinforzi,
tessuti speciali, tessuti aramidici (di cui Kevlar &
il nome registrato

Du Pont t.m.), di carbonio, ibridi (piu tipi di fibre
tessute insieme) tecniche particolari di costru-
zione, utilizzo di PVC espanso, balsa, capacita
costruttiva del Cantiere, costituiscono le qualita
intrinseche della nostra barca.

Se dobbiamo fare riparazioni derivanti da urti, o
modifiche alla nostra barca attaccandoci al polie-
stere, o rinforzare alcuni punti della stessa, I'uso
della resina epossidica 10 10 CFS con i relativi
additivi & la scelta corretta, la piu affidabile, la
piu prestante.

E estremamente importante allora, considerare
che non tutti i tessuti sono eguali (anche se han-
no pari peso per metro quadrato) perché molti
di essi sono preparati (apprettati) per ricevere la
resina poliestere, mentre per la resina epossidica,
occorrono quelli giusti.

| costi dei tessuti sono esattamente analoghi, ma
& importante essere certi di questa combinazione
di compatibilita, altrimenti avremo un’aderenza
limitata. L'uso integrato di questi tessuti & altret-
tanto valido per le imbarcazioni in legno, aiuta-
no pienamente il Progettista e il Costruttore con
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I'aggiunta di peso veramente modesto e risolvo-
no anche problemi estetici e strutturali. E possibi-
le e consigliabile, su una barca riportata a nuovo,
soprattutto in massello, (con umidita inferiore al
12-15%), rivestirla di tessuto per darle maggio-
re forza, resistenza e per eliminare un sacco di
problemi tra cui 'apertura del fasciame. L'uso
anche limitato di strisce pretagliate e applicate
correttamente nei punti strategici dell'imbarca-
zione garantisce grande efficienza e affidabilita
alla barca. Un nastro di tessuto di vetro bilanciato

Nel tessuto biassiale (incrociato ad “X") tut-
te le fibre lavorano nel senso trasversale. Col
tessuto bidirezionale il 50% circa in peso e
spessore viene “perduto” perché la trama o
I'ordito, lavorando parallelamente alla vena
del legno, non ne potenziano la resistenza
perpendicolare.



Tessuto vetro E biassiale +45°
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- 300 g/mq
altezza=5-10-15-63,5e 127 cm
- 450 g/mq

altezza =63,5- 127 cm

Tessuto vetro

- bilanciato bidirezionale bordato 220 g/
mq altezza=5-10-15 cm

- invisibile 200 g/mq

altezza =100 cm

Nastro carbonio unidirezionale

-1759/mq altezza=5-10-15-20cm
- 330 g/mq altezza = 20 cm

Nastro aramidico bidirezionale

s sh BN ENEEE
AREFFIFRER
WEFFYFrYF
FFEFEN N

Py = |

F——
TERL ]
A Y

g
LR
[

- 170 g/mq altezza=5-17 cm

Peel Ply Tessuto distaccante

|
|

H=15-25-80cm

Per la migliore lavorazione nell’applica-
zione dei tessuti (anche in piu strati), pro-
tegge dai raggi U.V. la resina epossidica e
quando viene tolto la superficie & pronta
senza altre operazioni per ricevere ulte-
riore mano di resina epossidica o essere
incollata.

Pannello per sandwich

- liscio

in materiale espanso PVC, liscio,

spessore 10 mm, densita 90 kg/m3
dimensioni 95 x 205 cm.

- quadrettato

in materiale espanso PVC (per fare curve e
parti bombate), spessore 10 mm, densita
75 kg/m3.

dimensioni 102 x 108 cm.

(bidirezionale o trama-ordito) biassiale + 45° (con
pesi da 300 g circa mq) applicato sui bordi di una
carena a "V “di un motoryacht crea continuita
eliminando infiltrazioni, piccoli movimenti e so-
stituisce in maniera impareggiabile senza creare
vie d'acqua e marcimento come hanno fatto gli
angolari metallici di buona memoria.

Pari discorso vale per la ruota di prua, per lo
specchio di poppa e, se necessario, anche per
le paratie. Naturalmente questa applicazione ri-
sultera essere completamente invisibile nella fase
di finitura e non dara nel futuro i problemi tipici
delle plastificazioni.

Lo spessore del tessuto biassiale come il nostro,
applicato col Peel Ply, ha spessore di circa 0,4
mm per il 300 g e 0,5 mm per il 450 g.
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3 strati di tessunn
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Sovrapposizione dei tessuti in un punto cri-
tico. Gli strati saranno in proporzione alla
struttura che dobbiamo ridare.
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Nella messa in opera del tessuto su carena
con pattini longitudinali il “vetro” deve in-
terrompersi sulla verticale del pattino. Non
deve fare la curva e ripartire un poco dopo
lo spigolo.

tampone fBgno intermo

L. 10 10 CF5 additivata

strato di tessito .
resinato con 10 10 CF5

Il “"VETRO" nella costruzione di legno

Di quanto migliora nel legno la resistenza alla
trazione e alla compressione con I'applicazione
di tessuto di vetro E, biassiale + 45°, da 300 g?
Quando il biassiale & “mediamente - corretta-
mente” applicato anche con I'uso del Peel Ply
(che ne migliora le caratteristiche di impregna-
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zione e di finitura ossia minore tempo successivo
nella preparazione finale), considerando un com-
pensato di mogano da 4 mm, si ottiene quasi un
raddoppio della trazione e della compressione,
vale a dire che abbiamo una resistenza di queste
forze come un compensato di 6 mm.

Si pud considerare che, volendo applicare e rad-
doppiare queste forze su compensato analogo
di 8 mm, applicheremo 2 strati di tessuto bias-
siale e avremo resistenze simili a compensato di
12 mm. Il legno massello nel senso longitudina-
le, come tutti i masselli, ha caratteristiche di resi-
stenza veramente eccezionali mentre nel senso
trasversale alle vene la resistenza e circa 10 volte
inferiore. E proprio questo il motivo della scelta
del tessuto biassale perché, lavorando a “X" ri-
spetto alla vena, tutti i filamenti concorrono alla
resistenza strutturale, mentre nel caso di tessuto
bidirezionale, circa il 50% dello stesso (vale a
dire i filamenti disposti nel senso longitudinale,
parallelo alla vena) non sarebbero d'incremento
alla resistenza che vogliamo ottenere.

E allora evidente che volendo un rinforzo alla
fessurazione di una tavola in massello in mo-
gano sara sufficiente il biassiale di 300 g per
ogni 8/10 mm di spessore (con legni pit leggeri,
come il douglas o I'abete rosso, considereremo
2 0 3 mm in pit) mentre per il rinforzo longitu-
dinale tra tavola e tavola vale la tabella usata per
il compensato marino. Per le riparazione sulla
vetroresina, quando si hanno colpiture, spacca-
ture, fessurazioni, danni estesi di osmosi e dela-
minazioni, l'intervento con la resina epossidica
rappresenta la scelta giusta e professionale.

Se consideriamo che abbiamo asportato 2 mm
di stratificato, la nuova resinatura con

10 10 CFS abbinata al tessuto biassiale (2 strati
da 450 g) conferira alla barca un’integrita simile
a quando era nuova.

Pari applicazione & indicata nella giunzione della
controchiglia col fasciame. La stessa operazione
& eseguibile anche su imbarcazioni nuove o in
esercizio, facendo prima un filetto di raccordo
per ottenere la massima resistenza e il migliore
rendimento delle caratteristiche meccaniche del
tessuto perche... non fa curve secche.

E interessante notare che, un tessuto di vetro di
circa 200 g/mq, con 10 10 CFS pud essere ap-
plicato anche su parti che devono essere finite a
vista (verniciate a trasparente) come gli specchi
di poppa, le cabine e addirittura le fiancate. In
questo caso scegliere 10 10 UV Protection
perché e formulato per resistere, oltre a tutte le
intemperie, anche ai raggi ultravioletti.



L'ulteriore protezione con SPINNAKER Polyu-
rethane 2 o SPINNAKER Gold Fashion
sara una certezza estetica per molti anni. Quin-
di, anche sul nostro scafo in legno, come su
quello di vetroresina, possiamo sfruttare sia in
fase di costruzione che in esercizio, una serie di
interventi mirati a eliminare fastidiose e ripetute
manutenzioni e a migliorare le qualita della bar-
ca. | tessuti unidirezionali, come dice la stessa
parola, lavorano in una direzione, le fibre sono
orientate in un verso (come la tavola di legno
che & molto resistente nel senso longitudinale e
non in quello trasversale) e sono applicate nella
direzione degli sforzi, orientate in “quel verso”.
Si ottiene cosi che a parita di sforzo, il peso di
tessuto usato, sara circa la meta. E necessario
tenere presente che il tessuto aramidico deve la-
vorare a sandwich. Cosa vuol dire? Che prima di
applicare I'aramidico & opportuno, su quella su-
perficie, mettere un tessuto di vetro e dopo gli
strati di aramidico. Tutto deve essere nuovamen-
te ricoperto con un tessuto di vetro. Il tessuto di
carbonio e quello aramidico hanno prestazioni,
a parita di peso e di tessitura, circa doppie/triple
rispetto al tessuto di vetro. Il tessuto aramidico si
allunga, & estensibile e antisfondamento (i giub-
betti antiproiettile); quello di carbonio & quasi
incomprimibile, rigido, monolitico (le scocche
delle macchine di Formula 1). Queste caratteristi-
che, quando usate correttamente, permettono
manufatti con prestazioni superlative. | tessuti di
differenti qualita di fibre (vetro + carbonio, ve-
tro + aramidico, carbonio + aramidico + vetro)
vengono chiamati tessuti ibridi (mescolati), dove
la percentuale di combinazione dei vari tipi, evi-
denzia al meglio le caratteristiche proprie delle
fibre usate. Il tessuto ibrido, per esempio ha il
vantaggio di avere la facile impregnazione del
vetro, la resistenza dell'aramidico, la rigidita del
carbonio... in una sola applicazione.

. O .
“Vetro” su specchio di poppa di una piccola barca a
pancia all‘aria.

Quando si deve applicare il tessuto di rinfor-
zo € indispensabile, per fare un buon lavoro,
fare i raccordi con Microfiller Powder e a quel
punto... non serve quasi piu il tessuto... & solo
una questione di diametro. Il tessuto, di qual-
siasi tipo, anche di carbonio, quando lavora
ad angolo retto perde circa il 70% della sua
resistenza. Incollare le paratie con "fazzolet-
ti” su un angolo retto & un errore.

Tessuto biassiale

La schematizzazione di questi due tessuti presen-
ta il primo 300 g, in trama e ordito il secondo
sempre 300 g in biassiale.

Nel biassiale abbiamo: corretto orientamento
delle fibre, minore spessore, minore quantitati-
vo di resina, minore peso e costo di resina, costo
del tessuto lievemente superiore... che pero vie-
ne compensato ampiamente dai requisiti prima
elencati. Inoltre le fibre nel biassiale, non essen-
do intrecciate, conferiscono maggiore stabilita al
manufatto.

Il costo maggiore e soprattutto in relazione alla
qualita del filato, alla lavorazione dello stesso e
alla tecnica di lavorazione. In sostanza tessuti a
parita di peso e di lavorazione presentano diffe-
renze sostanziali.

Non & conveniente usare tessuti di qualita medio-
cre. Nel tessuto biassiale (incrociato ad “X") tutte
le fibre lavorano nel senso trasversale. Col tessuto
bidirezionale il 50% circa in peso e spessore viene
“perduto” perché la trama o I'ordito lavorando
parallelamente alla vena del legno non ne poten-
ziano la resistenza perpendicolare. La scelta del
tessuto biassiale come quello fornito da noi mi-
gliora ulteriormente ['affidabilita dell'intervento.
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gli stucchi epossidici

GLI STUCCHI E LA STUCCATURA
'applicazione dello stucco e determinante in
ogni ciclo di pitturazione, per levigare, riem-
pire, pareggiare.

Quando applicati correttamente e rispettan-
do le semplici indicazioni di lavorazione, gli
stucchi della nostra linea danno ancora piu
protezione e sicurezza alle parti trattate. Tut-
to questo si ritrova poi negli anni a venire,
perché la protezione con

C-Systems resina epossidica e gli stucchi della
stessa linea, risponderanno pienamente con
le massime prestazioni e i risultati che avremo
saranno: carena e fiancate perfette, fine della
corrosione su viti e chiodi, maggiore velocita
della carena con riduzione di consumi... pit
tempo libero e maggior valore della barca.
Oltre la carena, il bulbo e il timone sono le
appendici tecniche dell'imbarcazione che ri-
vestono caratteristiche di estrema importanza.
La scelta del loro profilo idrodinamico viene
migliorato anche grazie al basso coefficien-
te superficiale di attrito che hanno all’avan-
zamento (superfici levigate e allineate), che
consente un migliore rendimento globale
dell’opera viva.

Il bulbo, nella quasi totalita dei casi, & di me-
tallo in fusione (la maggior parte in ghisa) e
come tale deve essere protetto, perché man-
tenga nel tempo le sue caratteristiche di levi-
gatura, compattezza e non presenti corrosio-
ni o alterazioni della sua superficie.

www.cecchi.it

Si deve considerare che la fusione del bulbo
presenta piccole e grandi cavita e imperfe-
zioni, che dobbiamo rendere perfettamente
allineati tra loro per far si che lo strato protet-
tivo sia omogeneo e di tutta sicurezza. Non
deve presentarsi ad un esame piu approfon-
dito, o dopo una stagione in mare, come una
parte “lisata” (come il gomito di un pullover)
dove I'umidita, la corrosione e la vegetazio-
ne hanno attecchito facilmente a macchia di
leopardo.

BULBO NUOVO O RIPORTATO A NUOVO
Queste sono le condizioni migliori di la-
voro, perché si presume che il bulbo sia a
metallo “bianco” (sabbiato perfettamente)
e immediatamente si procede con |'applica-
zione della prima mano di NAUTILUS Epoxy
Primer. Quando non si dispone della possi-
bilita di sabbiatura, & importante procedere
alla pulizia o con moletta a disco flessibile o
con trapano che porta montata una tazza
metallica.

E importante assicurarsi che questi attrez-
zi, non lucidino la superficie quando sono
impastati e in ogni caso e consigliabile che
finito il lavoro con gli attrezzi, si passi ad
una carteggiata a mano con carta 60-80 per
graffiare il metallo ora pulito, per assicurare
una migliore adesione.




TRATTAMENTC P AF11

2 MANI NAUTILUS 5 PANTIFOULING

spassole (plale medo o rifgrimanto 1200 macron (1.2 mm)

ESTERNO

2 MANI NAUTILUS EPOXY PRIMER

2 MANI 1010 CFS CON
A20 o A30 MICROSHIELD

STUCCATURA COMN
NAUTILUS EPOXY LIGHT FILLER

2 MANI 1010 CF5

2 MANI NAUTILUS EPQXY PRIMER

T | BAETALLIC|
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NAUTILUS Epoxy Primer e un primer
epossidico polivalente, a solvente, con gran-
de spettro di azione e utilizzabile per molti
lavori e in vari cicli di lavorazione, esplican-
do sempre, come risultato finale, il massimo
della sua valenza protettiva.

Applicato direttamente e in tempi brevi su
metallo sabbiato o fortemente discato-spaz-
zolato, forma una barriera contro I'umidita
dell’aria che darebbe luogo agli ossidi, ba-
gna perfettamente e profondamente, tra-
sportando nelle micro-porosita del metallo,
anche i pigmenti anticorrosivi e passivanti
con cui & formulato.

NAUTILUS Epoxy Primer & bicomponente
con rapporto di miscelazione (3:1 a volume;
100 g + 20 g a peso) e durata della miscela
di circa 8 ore a 18°C.

Applicare una mano al giorno e prima dei
30 giorni (altrimenti & indispensabile carteg-
giare finemente); applicare 2 mani succes-
sive di 10 10 CFS. Questa protezione avra
ricoperto uniformemente “caramellando”
tutte le superfici e il 10 10 CFS avra forma-
to una barriera molto protettiva anche sulla
parte frontale del bulbo, la pil soggetta a
tensioni, logoramenti e colpiture.

Si puo diluire I'Epoxy Primer con Nautilus
Epoxy Thinner specialmente nella prima
mano. Ora potremo “tirare” a lucido tutto
il bulbo, facendo una stuccatura a spessore
(di almeno 500 micron medi) con
NAUTILUS Light o Fine Filler.

Questi stucchi, di grande qualita, offrono
una facilissima applicazione, colmano tut-
ti gli avvallamenti uniformano la superficie
del bulbo e offrono un’ulteriore garanzia
di successo a tutto il nostro lavoro, perché
rafforzano la barriera al passaggio dell’'umi-
dita. A stuccatura e carteggiatura termi-
nata, si proteggera ulteriormente il lavoro
con ulteriori 2 mani di 10 10 CFS additivate
con A20 o A30 Microshield seguite da due
mani, incrociate, di NAUTILUS Epoxy Primer
e la prima mano di antivegetativa.

La seconda mano di antivegetativa potra es-
sere applicata alcuni giorni prima del varo.
Quando si vuole dare al bulbo anche un
perfetto profilo idrodinamico lo stucco,
dovendo fare spessore, deve essere solo il
tipo Light perché con una sola passata si
raggiungono facilmente spessori conside-
revoli. Il tipo Light pesa 0,6 kg/litro, il tipo
Fine 1,8. E importante che I'uscita del bul-
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bo, che abbiamo curato con passione, non
sia rotondeggiante — qualificherebbe il no-
stro lavoro come approssimativo - ma deve
essere a spigolo vivo. E I'idrodinamica che
lo chiede!

LA CARENA PIU LISCIA

La stuccatura con spatola dentata (vedi il-
lustrazione), & consigliabile anche per la
carena, per ottenere risultati di omogeneita
nello spessore, grande effetto estetico fina-
le e... risparmiare tempo e fatica.

Lo stucco, applicato con questa spatola,
formera come un’aratura e noi potremo la-
vorare velocemente nella ricopertura della
superficie e gli eccessi, che deborderanno
dalla spatola, saranno nuovamente ripresi
da un’altra spatolata.

A ricopertura di una superficie di circa 2 me-
tri quadri riuniremo dallalto verso il basso
la superficie stuccata, dando un unico verso
alle “rigature” e poi ripartiremo per una su-
perficie nuova. Procederemo cosi fino alla
completa ricopertura e I'aspetto finale di
guesto nostro lavoro, ricordera un campo
arato pronto per la semina.

Ad essiccazione avvenuta (dalle 12 alle 24
ore e circa 2 — 4 ore con i tipi fast) con un
pezzo di legno ben piallato della lunghezza
di circa 30 cm e con una carta vetrata da
orbitale con grana grossa (40-60), usando
il morale di legno alla maniera di una pialla
da falegnami, “pialleremo” livellando tutti i
promontori in eccesso di stucco che abbia-
mo fatto sul bulbo e sulla carena. In poco
tempo (3 ore circa), riusciremo a raggua-
gliare e lisciare tutta la carena e il bulbo di
un’imbarcazione a vela di 11 metri, avendo
la certezza di avere creato un sottofondo
omogeneo e compatto.

Basta una spolverata (¢ meglio aspirare la
superficie carteggiata) e una bella carezza
sull’'opera viva della nostra bella barca per
controllarne I'omogeneita e assicurarsi del
lavoro sin qui fatto.

Abbiamo carteggiato solo |'eccedenza,
senza promontori o avvallamenti tipici delle
applicazioni con le spatole lisce (perché la
spatola rigata non forma scalini tra passata
e passata) e tutto questo senza carteggia-
re all'infinito e “mangiare” chili di polvere
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perché la carteggiatura che abbiamo fatto
ha allineato e pareggiato solo le cuspidi, i
punti in rilievo.

Ora siamo pronti per la seconda applicazio-
ne dello stucco, quella che colmera i solchi
fatti precedentemente. Si usera qui la spa-
tola liscia e I'applicazione dello stucco risul-
tera subito omogenea.

Le punte dell’”aratura” ci faranno da gui-
da permettendoci di fare tutta la pressione
necessaria, senza possibilita di applicare se
non la giusta quantita di stucco.

Inoltre le attaccature tra spatolata e spato-
lata, potranno essere cosi lievi che quando
passeremo la mano sulla seconda applica-
zione, ancora prima della carteggiatura fi-
nale, le imperfezioni che trov eremo saran-
no veramente insignificanti e con ancora
una mezz'ora di lavoro saranno eliminate,
questa volta con carta grana 120-150.

E importante tenere presente che lo stucco
NAUTILUS dopo circa 36 ore necessita, per
essere sovrapplicato, di carteggiatura.

Nel caso della prima applicazione con spato-
la dentata, trascorso questo periodo di tem-
po, & necessario che oltre alla carteggiatura




per spianare la superficie, sia fatto anche un
passaggio con spazzola di ferro nel verso
della rigatura, per facilitare 1'aggrappaggio
della mano successiva... perché nei solchi lo
stucco sta chiudendo la sua reticolazione.
Questo ¢ |'unico inconveniente dell’applica-
zione con la spatola rigata ma per contro i
vantaggi sono innumerevoli.

E comunque preferibile che per la carena e
il bulbo siano rispettati quando possibile i
tempi di lavorazione in modo che, le varie
mani di prodotto leghino tra loro chimica-
mente non avendo ancora compiuto la reti-
colazione finale.

Nel caso siano trascorse le 48 ore, dopo il
passaggio con la spazzola metallica, & con-
sigliabile anche una mano “tirata” di

10 10 CFS seguita a ruota dalla mano di
stucco con spatola liscia.

E interessante notare che: data una certa
superficie, con i prodotti sopradescritti e si
voglia ottenere un risultato “X"”, un Opera-
tore esperto impiega circa 10 ore.

La stessa superficie con gli stessi prodotti e
con lo stesso Operatore che di buon grado
accetti i nostri suggerimenti, applicando lo
stucco con la spatola dentata e ottenendo
un risultato del 15% superiore a “X", im-
piega circa 4 ore.

Se lo stesso lavoro, con gli stessi prodotti e
con risultato finale “X", viene eseguito dal
Proprietario, questi impiega circa 8 ore.

ATTACCATURA DEL BULBO ALLO SCAFO
In questo punto ci sono sempre dei picco-
li movimenti causati dalla concentrazione
altissima del peso del bulbo e dall’elastici-
ta della “pancia della nostra barca”, che
danno luogo a qualche screpolatura nella
protezione antivegetativa e conseguenti in-
filtrazioni di umidita nella giunzione.

Nonostante ci siano vari “disegni” di at-
tacco che prevedono “fughe” riempite con
gomma (polisolfurica o polyuretanica - non
siliconica perché si stacca e non ¢ vernicia-
bile), il problema si affronta sempre, sulle
imbarcazioni datate, con risultati non certi.
Sara opportuno qualora si giunga alla ri-
mozione del bulbo per il controllo dei ti-
ranti, far si che la protezione anticorrosiva
sia estesa anche nella parte di contatto, di
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Carrozzare in maniera uniforme la carena
€ molto semplice con la spatola rigata.

La carteggiatura successiva sara rapida e
pulita e poi via con la spatola liscia.
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attacco. Per la parte di attacco, dopo la
protezione anticorrosiva, € importantissi-
mo prima della fase di tiratura dei per-
ni, spalmare bene con stucco epossidico
NAUTILUS Light Filler, che colmera tut-
te le parti non perfettamente combacian-
ti e fara una congiunzione perfetta.

Il buon serraggio dei perni e la loro cor-
retta funzionalita aiuteranno a risolvere
il problema, perché I'eccesso di stucco,
sara forzato a fuoriuscire e quello che ri-
mane “bacera” perfettamente.
Un’attenzione particolare la vogliamo ri-
servare al bordo di uscita del bulbo e del
timone. Molte di queste appendici termi-
nano in maniera arrotondata; non e cor-
retto... lo abbiamo gia detto!

Trascinano acqua, formano rigurgito e
fanno durare piu fatica alla barca.
Allineate con la spatolata di stucco il lato
destro e sinistro e poi pareggiatele per te-
sta, formando cosi una coda tronca.
Carteggiate e rifinite ancora con stucco
per fare gli angoli ancora piu “vivi”.

La barca andra meglio e se controllate
quelle che “corrono” possono essere
solo cosl.

Nautilus FAST Epoxy Fine Filler

Stucco epossidico con protezione anti-
osmosi, a 2 componenti, molto compatto,
resistentissimo, di grande levigatezza e con
essiccazione veloce. Pud essere carteggiato
solo dopo 2 ore e ricoperto con pitture e
antivegetative dopo 2-4 ore (a temperature
di 20-25°C). S'integra perfettamente con |l
ciclo C-Systems 10 10 CFS ecc.

Ideale per bolle osmotiche quando si vuole
rimandare |'intervento completo. Rompere le
bolle, lavare, fare sciugare, applicare diretta-
mente.

confezione da 600 g
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Nautilus Epoxy Light Filler

Stucco epossidico leggero ad alto spessore
e basso peso specifico (0,6 kg/litro). Robu-
stissimo ma facile da levigare una volta ap-
plicato. Eccezionale per parti immerse ideale
nel ciclo antiosmosi. Disponibile anche con
catalizzatore FAST.

E costituito da due componenti che vanno
miscelati insieme, rapporto in peso 2:1. Ido-
neo per alti spessori.

confezione da 3 L

%aoxv LIGHT
.+ FILLER

b bt s o

Nautilus FAST Epoxy Light Filler

Stucco con le stesse caratteristiche del Nau-
tilus Light Filler ma e ad essiccazione veloce
ed in confezione da 480 g. Utile per interve-
nire sui piccoli lavori, sempre con la massima
cura e alta tecnologia, per integrare un tipo
di lavorazione che richiederebbe tempi trop-
po lunghi. Essendo a rapida essiccazione puo
essere carteggiato gia dopo 2 ore e ricoperto
con pitture e antivegetativo (con temperatu-
re di 20-25°C).

confezione da 0,8 L (480 g) -3 L

R T L 5
components A




Il bulbo di questa imbarcazione, insieme al
timone e alla carena, seppure senza velleita
velocistiche assolute, & stato “curato” at-
tentamente nelle entrate, nel corpo e nelle
uscite di poppa. L'applicazione del Nautilus
Epoxy Light Filler, stucco leggero, ha con-
sentito di ottenere una morbidezza di su-
perficie prima ignorata.

| vecchi strati di antivegetativa sono stati
riportati a zero e dopo una protezione pre-
ventiva con 10 10 CFS, additivata con A20
0 A30 Microshield & stato applicato I'anti-
fouling a matrice dura. Il prossimo anno,
per evitare I'accumulo di strati inutili che
poi fanno crosta e si distaccano a pezzi,
abbiamo suggerito per il bene della care-
na e dell'armatore, di passare ad un tipo
autolevigante, come il Nautilus SP Antifou-
ling, magari anche in contrasto di colore.
In questa maniera e possibile valutare che,
se non si intravede il colore precedente, c'e
ancora una riserva da sfruttare durante la

I'importanza del bulbo, del timone e...

stagione in corso e non conviene insistere
con un numero di mani ingiustificato. Sta-
tisticamente abbiamo clienti che dopo una
stagione di traversate e con oltre 4.000 mi-
lia sul log hanno, con due mani di SP Anti-
ouling, una concreta possibilita di navigare
in tutta sicurezza con la carena a posto.
Diverso discorso per le barche che fanno
poco movimento. L'eventuale vegetazione
dipende dalle acque stanziali, dagli scarichi
dei servizi, dall'inquinamento del porto,
ecc... A nulla vale un maggiore spessore
del film di antifouling. Discorso a parte per
le barche ormeggiate alla foce dei fiumi e
che hanno risalito per qualche miglio il cor-
so. La corrente, seppure modesta e anche
se portatrice di inquinamento delle citta a
“monte” rappresenta di fatto un “navigare
da fermo”. Anche considerando una velo-
cita media dell’acqua di 1 nodo, avremo
percorso nelle 24 ore 24 miglia e nel corso
dell’anno... oltre 8.000 (ottomila).

B LNV

Fasi di protezione e finitura di un bulbo .
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SPINNAKER YACHT VARNISH
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E-8 SUCCESSIVE MAN| SPINMAXER

PRIMAMAND SPINNAKER
SE NOM 51 E AFPLICATO B 1010 UV PROTECTION
L& PRINA MAND O SPINNAKER VA DILUITA

PRIMA MAND 1010 UV PROTECTION O CFS

LEGNO CON TASSO D UMIDITA. EGUALE AL 12-15%

spessone iotake medo di ifenmenta 210 mecron
JTRATTAMENTD PER LEGHD & VISTA

COME SI VERNICIA

Legno nuovo. Assicurarsi che I'umidita del legno sia nei limiti previsti dai Registri Navali e le super-
fici siano pulite, asciutte e prive di untuosita.

Per la migliore finitura dare almeno sei-otto mani.

N.B. Nel trattamento di legni vecchi e nuovi, come base ideale, prima della verniciatura si
consigliano una o due mani di fondo di C-Systems 10 10 UV Protection o CFS. Successiva-
mente la superficie resinata deve essere carteggiata a bagnato (carta 140-160).

Applicare la prima mano di SPINNAKER diluita al 3 - 5% con White Spirit se & stata resinata la superfi-
cie. Nel caso non si volesse procedere alla resinatura, la prima mano di vernice sara diluita al 10-40%
(secondo la durezza del legno) con White Spirit 0 acqua ragia genuina. Avere cura di saturare bene le
teste dei legni e quando ben asciutta carteggiare accuratamente (carta 220).

Le mani successive, ma solo se necessario, diluirle leggermente, 3-5%.

La vecchia vernice, screpolata, scagliata o scolorita si toglie e si tratta come fosse legno nuovo.
Per scopi generali. Su lavori gia verniciati anche con altri prodotti ed in buone condizioni, carteg-
giare semplicemente con grana 320-360 ed applicare due o tre mani di SPINNAKER.

Piccole colpiture, superfici grigie e danni alla vecchia vernice, riportare a legno naturale
e pulire le zone interessate; si verniciano solo le parti scoperte trattandole come legno nuovo prima di
applicare le mani successive, complete.

!
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Lavori in corso e... pronti per il varo.
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SPINNAKER STANDARD

Vernice trasparente, lucida monocomponen-
te di facile impiego, un prodotto d‘altissima
classe e di grande rendimento. Forma una
pellicola lucidissima di durata superiore, non
ingiallente, resistente agli agenti atmosferici,
alla salsedine. E di grande economicita per
I'alta resa, la durata nel :
tempo e la valorizzazio-
ne della mano d'opera.
Idonea per il mante-
nimento delle vernici
applicate precedente-
mente.

confezionida 0,5-1L ===

SPINNAKER GOLD FASHION MAT

Vernice opaca per esterni e interni. E' la
versione opaca del tipo lucido, con le stesse
caratteristiche tecniche. Nasce con la voca-
zione di stare all’'esterno e all'interno e, na-
turalmente, & altrettanto affidabile, resisten-
te e non necessita di carteggiatura tra mano
e mano (tecnologia COD - Coat Over Dry,
48 ore estivo, 72 ore invernali). Per esterno,
preparare il fondo con il tipo lucido, almeno
3-4 mani e finire con 2 mani di Gold Fashion

i ‘i -.-.

confezioneda 1L

SPINNAKER GOLD FASHION

Vernice lucida, molto resistente alle intempe-
rie e alle esposizioni in ambiente marino, dove
la manutenzione dei legni di tuttii tipi richiede
la massima protezione. Esalta la bellezza delle
venature e la tonalita. Il suo colore scuro di-
venta trasparente appena applicato.

Non necessita di car-
teggiatura tra mano ﬁ
e mano (tecnologia

COD - Coat Over Dry,
48 ore estivo, 72 ore
invernali).

confezionida 0,5-1L -

SPINNAKER POLYURETHANE
SATIN

Vernice semilucida monocomponente tixo-
tropica, densa, non necessita di carteggiatu-
ra tra mano e mano (tecnologia COD - Coat
Over Dry, 48 ore estivo, 72 ore invernali). Si
applica facilmente su tutti i legni nuovi o gia
verniciati anche con altri prodotti. Dona al
legno una setosita fantastica eliminando le
piccole imperfezioni, esaltando le venature
del legno e le sue tonalita. Resistente alle
superfici calde, ai cosmetici ed all’alcool.
Caratteristiche ~ simili

al tipo EGGSHELL, ma
quando giunge ad es-

siccazione il suo film
appare meno opaco
mettendo in maggio-
re risalto la venatura
del legno.

confezionida 0,5-1L
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SPINNAKER EGGSHELL

Vernice opaca monocomponente tixotropica,
densa.

Dona al legno una setosita fantastica
conserva inalterati i caldi colori degli interni
eliminando riflessi e riverberi della luce. Non
necessita di carteggiatura tra mano e mano

(tecnologia COD - Coat
Over Dry, 48 ore estivo, —
72 ore invernali).

Resiste all’acqua
bollente, alle superfici
calde, cosmetici, al
calpestio, alcool.

confezioni da 0,5 - 1L

SPINNAKER POLYURETHANE
2 Bicomponente

Vernice trasparente lucida bicomponenti a base
poliuretanica. Grande protezione UV e con
finitura Super Clear. Ideale per proteggere le
superfici a trasparente in epossidico. Specifica
per il 10 10 UV Protection. Compatibile con
le monocoponenti applicate da almeno 3-4
mesi dove & comunque consigliato fare prima
un test su una piccola
superficie.

Facilissima applicazione
a pennello.

confezione
da 750 ml - 3L

Il suo diluente speci-
fico da aggiungere &
SPINNAKER
POLYURETHANE 2
THINNER

dal 5al 10 %
massimo.

Ideale per pulire

gli attrezzi.

confezione da 500 ml
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SPINNAKER POLYURETHANE

Vernice poliuretanica lucida monocomponen-
te. Forma un film piu duro e maggiormente
resistente alle abrasioni, adatta per alberi,
boma, bompressi. Risolve ottimamente la ver-
niciatura nei periodi invernali e freddi.

confezionida 0,5-1L

SPINNAKER WOOD LIFE

Contiene una speciale miscelazione di pro-
dotti mediante una formula esclusiva che,
oltre a formare una barriera contro tutti gli
agenti atmosferici esterni (caldo, freddo,
gelo, sole, pioggia, neve, smog, ecc...), ri-
vitalizza e protegge il legno in via endoge-
na contro i marcimenti. E ideale per il facile
mantenimento di chalet, staccionate, pergo-
lati e per la protezione di infissi, porte e ogni
arredo esterno in legno. SPINNAKER WOOD
LIFE non sfoglia perché

non forma pellicola,
non va carteggiato tra
mano e mano e quan-

do & necessario, dopo
anni, applicare un ulte-
riore strato protettivo,
é sufficiente lavarlo e
sciacquarlo con una
spugna tipo Scotch
Brite 3M dalla parte
ruvida.

Spinnaker Wood Life
puod essere riverniciato solo con Spinnaker
Wood Life.

confezionida 1-2,5L



SPINNAKER WOOD
PROTECTION

Vernice ricca di filtri UV, leggermente colorata,
non forma spessore, protegge e sottolinea la bel-
lezza del colore del legno. Penetra in profondita
della fibra, essicca facilmente. La leggera colora-
zione propria la rende idonea anche per succes-
sivi cicli di verniciatura. La seconda mano puo es-
sere data nella stessa giornata e il secondo giorno
puo essere data la terza mano e calpestato il le-
gno. Ideale anche per

colorare leggermente
il legno, mano dopo
mano. Non necessita di
carteggiatura tra mano mm

e mano (tecnologia
COD - Coat Over Dry,
48 ore estivo, 72 ore
invernali).

confezioneda 1L

SPINNAKER MAHOGANY

Mordente colore mogano, & idoneo per tin-
teggiare legni nuovi o riportati a nuovo come
teak, mogano, ecc. Ideale per essere miscela-
to (5 -10% massimo) con la linea SPINNAKER
Yacht Varnish, mono
e bicomponente, per
“colorarla” e renderla
idonea ad uniformare
anche parti di legno
nuove o per interventi
di mantenimento e ri-
strutturazione. Agitare
bene prima dell'uso.

confezione da 500 ml

Momenti di verniciatura.

SPINNAKER WOOD
PROTECTION SUPER CLEAR

Vernice con formulazione alla SPINNAKER
WOOD PROTECTION clear, solo che non
contiene il “leggero” colorante e quindi ap-
plicata fa solo I'effetto bagnato con la stessa
protezione ai raggi UV.

SPINNAKER WOOD PROTECTION Super clear
trova ampio uso anche come protettivo per
sedute, pagliolati, tambucci, cornici in teak
e altri legni a vista.
(tecnologia COD -
Coat Over Dry, 48
ore estivo, 72 ore
invernali).

confezione da 1 L

WHITE SPIRIT

Diluente specifico per vernici SPINNAKER
monocomponenti. Si aggiunge solo alla
prima mano su legno nuovo o riportato a
nuovo dal 10% al 40% in base alla durez-
za e caratteristiche del legno (esempio teak.

iroko, ecc). Nelle mani succes- ﬂ
|

sive dal 2 al 4% se necessita.
Ideale per il mantenimento e
pulizia dei pennelli.

info@cecchi.it



verniciatura trasparente su legno nuovo,
riportato a nuovo e su vecchie vernici

Carteggiare con carta 240 - 280 nel senso della
vena del legno, controllare (per le superfici estese,
come corrimani, tughe, fiancate, ecc...) che le at-
taccature per testa siano perfettamente efficienti
(che non ci siano infiltrazioni parzialmente tappa-
te dai residui della vecchia vernice). Assicurarsi che
I'umidita del legno sia nei limiti previsti dai Registri
navali (limite massimo consigliabile 12-15%). Con
White Spirit si diluiscono tutti i tipi monocompenti
di SPINNAKER (fa eccezione SPINNAKER POLYU-
RETHANE 2 componenti che usa Polyurethane
Thinner) in percentuale che varia a secondo del
tipo dal 10 al 40% anche tenendo conto della
durezza e qualita del legno. Diluizione piu bassa
con legni come Cedro, Okumé, ecc..., pit alta con
Teak, Iroko, ecc... Assicurarsi di impregnare bene
specialmente le teste perché la fibra del legno ne
assorbe maggiormente in questi punti. Ad essic-
cazione awvenuta (lasciare asciugare molto bene)
si carteggia leggermente-uniformemente (carta
320 - 360) per eliminare i “peli del legno” che,
per effetto della bagnatura si sono alzati irruvi-
dendo la superficie. Da ora applicare le mani sen-
za diluizione (o al massimo 3 - 5%) ed eventual-
mente filtrare la vernice dei barattoli che sono
stati aperti e consumati parzialmente per toglire
impurita povere ecc.) carteggiando leggermente,
tra mano e mano con carta 360 - 380.

N.B.: SPINNAKER GOLD FASHION, GOLD FASHION
“"MAT", EGGSHELL, SATIN, WOOD PROTECTION
clear, WOOD PROTECTION Super clear, WOOD
LIFE e la nuova SPINNAKER Polyurethane 2 com-
ponenti, quando applicate nei tempi corretti e
alle temperature previste, non necessitano di
carteggiatura intermedia. Prima di applicare ogni
mano successiva passare, con leggerezza il pan-
no antipolvere antistatico (vedere negli accessori)
per eliminare le contaminazioni da spolvero. Le
lavorazioni di verniciatura e pitturazione devono

Il lavoro é quasi terminato. L'albero é sta
SPINNAKER Gold Fashion.

essere sempre fatte in posti ombreggiati, con
buon ricambio di aria e con temperature tiepide.
Se fatti sotto il sole si possono avere puntinature,
bolle, una cattiva coesione tra le mani e compro-
mettere il lavoro. Il numero di mani da applicare
varia a seconda dello spessore di ognuna, dalla
qualita del legno, dalla destinazione del lavoro
(se esterno o interno) ma quando si parla di legni
nuovi o riportati a nuovo si richiedono almeno
6 - 8 mani per un bellissimo risultato estetico e
duraturo. Ulteriori mani daranno maggiore bel-
lezza al lavoro.

Su legni verniciati, in buone condizioni & suffi-
ciente carteggiare con carta 320 - 360 e applicare
almeno 2 o 3 mani del tipo di SPINNAKER YACHT
VARNISH preferito.

Nelle riverniciature degli interni, quando si usa il
tipo EGGSHELL, SATIN o GOLD FASHION Mat il
numero delle mani & all'incirca sempre la meta.
Quando i legni presentano piccole spaccature,
fenditure o stress & consigliabile “saldare “queste
parti con una mano di 10 10 CFS (meglio il tipo
10 10 UV Protection), che sara carteggiata, quan-
do asciutta, ad umido e finemente prima delle
ulteriori applicazioni di SPINNAKER YACHT VAR-
NISH. I legni macchiati, quando riportati a nuovo,
possono essere almeno parzialmente  shiancati
con Teak Powder Cleaner. Farli asciugare bene
prima di iniziare la nuovo verniciatura. In que-
sta verniciatura a “rappezzo” & importante che
dopo la prima mano si portino questi interventi
alla tonalita delle altre parti. SPINNAKER MA-

HOGANY o SPINNAKER Wood Protection Clear
che & leggermente pigmentati, sono indicati per
questi interventi.

Arrivati alla stessa tonalita poi si continua con la
vernciatura totale. In questo caso non & possibile
usare sopra la SPINNAKER Polyurethane 2 com-
ponenti.

to riportato a legno e ora inizia

la protezione con

www.cecchi.it
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Wooden Boats

Quasi 10 mt di lunghezza, tutta in legno e 10 10 CFS. Finitura con 10 10 UV Protection
(2 mani) e 6 mani di SPINNAKER Polyurethane 2 (bicomponente) applicata a rullo... con
temperature ampiamente oltre 30°C. Consigliamo sempre I'uso del pennello o del rullo.
Un piccolo filmato dell’applicazione & nel nostro sito www.cecchi.it scegliendo “I nostri
filmati per la tua barca” il n° 35. L'applicazione a rullo consente il risparmio della polve-
rizzazione, non inquina le barche vicine e la mascheratura & quasi inesistente. Anche il
nostro smalto Nautilus Polyurethane Enamel viene applicato sia a rullo che a pennello con
la stessa facilita.

I

A

La vernice a rullo? Si puo fare! Guarda il nostro video sul nostro sito o su YouTube.
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non e facile, ma nemmeno difficile

Quando si parla di restauro, oltre alla ri-
cerca dell'affidabilita del lavoro deve esse-
re considerata la dinamica della barca, che
non vuole essere solo una bella porcellana
da esposizione da maneggiare con molta
cura.

Per noi il restauro & l'interpretazione in
chiave moderna della rimessa a nuovo,
mantenendo lo spirito della costruzione
ed utilizzando materiali e tecnologie che
avrebbe usato anche il costruttore e pro-
gettista di allora, se solo queste fossero
state disponibili.

II' “vaporino” GANDRIA lo abbiamo in-
contrato per la prima volta sul Lago di
Lugano, dove abbiamo avuto il piacere
di conoscere anche I'ex armatore che lo
aveva condotto per oltre cinquanta anni,
trasportando i clienti da una parte all'altra
del lago tra alberghi e casino.

Lo aveva visto costruire quando era ra-
gazzo: fu amore a prima vista. Dopo oltre
un decennio diventd suo compagno di
lavoro. GANDRIA si presentava in buone
condizioni, ma il nuovo armatore vole-
va qualcosa di piu. Si ricordava di quello
che aveva visto sul Lago di Como, a Villa
d'Este. Scafo simile, stessi problemi. Lo
scafo @ stato riportato tutto a legno, fatto
asciugare con lampade a raggi infrarossi
e deumidificatore per riportare il tasso di
umidita a valori buoni.

Le sedute e il tetto della cabina passeggeri
sono state ricostruite con la stessa essenza
di legno.

Il fasciame longitudinale aveva “aria” in
alcuni punti e la chiodagione e viteria si
era allentata.

Il calafataggio, con tecnica trasparente,
stato effettuato partendo dalla tavola cen-
trale in modo da riaccostare le altre tavole
che, precedentemente pulite, avevano ri-
cevuto di costa I'impregnazione con

10 10 CFS e un poco di Addensante n° 2.
Il passaggio contemporaneo e successivo
& stato quello di bagnare sempre con 10
10 CFS chiodi e viti (dove necessario erano
state cambiate) rimettendoli in forza pen-
nellando sull’ ordinata d'appoggio.

Il lavoro e continuato con un’ottima levi-
gatura finita con carta 220, impregnazio-
ne generosa con 10 10 UV Protection e
successiva applicazione di un tessutino da
200 gr. (senza cordonatura) per minimiz-
zare possibili movimenti, messo in opera
col peel-ply. Ancora due mani di 10 10 UV
Protection e a seguire SPINNAKER Gold
Fashion a rullo. Spinnaker Gold Fashion
ha la tecnologia Cod (Coat Over Dry) e
non necessita di carteggiatura tra mano
e mano. Niente lucidatura. Gloss ampia-
mente oltre il 90%, senza necessita di mi-
croclima. Spessore totale circa 350 micron
(0,35 mm).

sapendo di essere ammirata.

“Vaporino” Gandria, un restauro ben fatto, una classe ritrovata. Sul lago di Lugano incede

www.cecchi.it
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restauro del dinghy “Bocia”

Prima si lavora per mettere in sicurezza la forma originale tra cui il cambio di parte del
fasciame... poi si gira e cambiano anche i flessibili - matili perché molti sono danneggia-
ti, cosi si puo pulire meglio il fasciame interno.

I nostro “dinghy” ritrova fascino, robustezza, mantenimento ridotto e che bello usarlo,
forzarlo ancora al massimo. E’ tutta tecnica di Walter...

-ﬁ

A,

nuovi prodotti in arrivo

Nuovi prodotti in arrivo?
Assolutamente si. E’ necessaria molta attenzione ai nuovi regolamenti, non
é possibile restare insensibili alle tecnologie moderne.
Cambiamo continuamente, accettiamo le piccole sfide §
e grandi sfide... per non cambiare mai.

Una pubblicita di tanti anni fa, in campo automobi-
listico diceva: “sempre attuale, mai alla moda” quasi
a sottolineare la classicita delle linee; le innovazioni
erano sotto il cofano non all’esterno.

Ecco, le nostre sono dentro la confezione...
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NAUTILUS: prodotti
manutenzione e pulizia

TEAK & WOOD CLEANER

Teak & Wood Cleaner - detergente in polvere,
che in poco tempo e con facilita ridonail colore
e pulisce la venatura del legno. Teak & Wood
Cleaner usato regolarmente dona un aspetto
pulito ed impeccabile, migliorando la durata
di tutti i legni non verniciati. Ideale anche per
legni riportati a nuovo per schiarire le macchie
di umidita.

Istruzioni

Bagnare abbondantemente la superficie con
acqua dolce o salata (utile per quando si & in
rada). Distribuire Teak & Wood Cleaner uni-
formemente con una spazzola morbida, come
la nostra Soft Wash Brush di colore grigio o
analoga. Non utilizzare spazzole dure che graf-
fiano il legno e lo scavano in profondita. Fare
agire per almeno 10/15 minuti per assicurare
la completa azione di pulizia.

Se necessario, aggiungere altre piccole quanti-

Teak & Wood Cleaner e nella pagina successiva Teak Oil Water Based. Prima e dopo la pulizia.

ta di Teak & Wood Cleaner e acqua per man-
tenere la superficie umida. Spazzolare trasver-
salmente alla venatura del legno per rimuovere
sporco, tracce di grasso, ecc... Risciacquare
con acqua, preferibilmente con manichetta a
pressione. Se necessario ripetere il lavaggio piu
volte. In zone con mac-
chie persistenti, applicare
localmente e ricoprire con
straccio o carta bagnata,
per prolungarne I'azione
detergente. Quando il
ponte di coperta appare
pulito in maniera unifor-
me ed e asciutto, puo
essere protetto con Invisi-
ble Deck Protection o con
Nautilus Teak Oil W.B.

Confezione 600 g

Guarda il video nel nostro sito www.cecchi.it . Per non “rigare” e “scavare” il teak usare spaz-
zola... morbidissima, come quella per calzature delicate.

www.cecchi.it
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TEAK OIL — Water Based

Trattamento protettivo specificatamente
destinato ai ponti di coperta.

Idoneo anche per sedie, tavoli, gazebi,
mantenuti al naturale. Prima dell’applica-
zione pulire perfettamente il teak con Nau-
tilus Teak & Wood Cleaner, assicurandosi
che il colore del legno sia uniforme, privo
di chiazze o di vecchi residui. Nautilus Teak
Oil W.B. & a base acqua, non aggredisce
la gommatura della coperta. Di tonalita
leggermente ambrata per sottolineare la
venatura e la bellezza del teak. Ideale per il
mantenimento del legno al naturale.

Istruzioni

Pulire perfettamente il ponte con Nautilus
Teak & Wood Cleaner; se necessario lavare
piu volte. Assicurarsi che il teak non abbia
tracce di umidita. Mescolare bene Nautilus
Teak Oil W.B. prima e durante |'uso. Appli-
carlo a rullo in maniera uniforme, nel senso
della vena aiutandosi col pennello negli
spazi ristretti per saturare bene la porosita
del legno. Evitare I'applicazione in pieno
sole e/o con superficie troppo calda. Dopo
circa 20 minuti passare con carta o strac-
cio per uniformare e togliere I'eventuale

eccesso, al fine di non creare una pellicola
superficiale. Dopo 2 ore (a 20°C) o il giorno
seguente applicare la seconda mano con le
stesse modalita. Quando, a distanza di tem-
po, & necessario ripetere la protezione, lavare
prima con Nautilus Boat Cleaner o Nautilus
Teak & Wood Cleaner. Pennelli e rulli posso-
no essere lavati con acqua e sapone. Dopo
I'apertura del barattolo utilizzare in tempi
brevi. Agitare bene prima dell’uso.

Confezione 1 Lt

Teak Oi

‘Water Based

olio par teak i
@ b g ecala

A4
el ¥
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INVISIBLE DECK PROTECTION

Protezione invisibile con nanotecnologia per
teak della coperta e legni in generale.
Invisible Deck Protection & un liquido a base
d’acqua specifico. Protegge, senza alterarne
il colore, il teak della coperta e altri tipi di
legno che sono mantenuti al naturale senza
olio o vernice. Prima dell’applicazione pulire :
perfettamente con Teak & Wood Cleaner, AmLUS et
se necessario ripetere |'operazione piu volte x5
per ottenere una superficie dal colore omo- Iﬂ"ﬂSlblE
geneo. Invisible Deck Protection deve essere
applicato su legni perfettamente asciutti. In-
visible Deck Protection & a base di prodotti
nanotecnologici, forma una barriera invisibile
che respinge l'acqua e lo sporco. Invisible
Deck Protection, sfruttando la nanotecno-
logia, riesce a saturare i pori del legno senza
creare spessore favorendone la traspirazione.
Non ha odore, non & inflammabile e non
contiene solventi.

Istruzioni

Evitare |'applicazione in pieno sole e/o con
superficie troppo calda. Si applica bagnato
su bagnato senza farlo asciugare per im-
pregnare profondamente il legno. Utilizzare
preferibilmente il rullo, per gli spazi stretti &
consigliabile I'uso del pennello. Per ripristinare
la protezione di una superficie che & stata trat-
tata in precedenza con Invisible Deck Protec-
tion, si procede sciacquando generosamente
con acqua dolce o lavando con Nautilus Boat
Cleaner o Teak & Wood Cleaner la zona inte-
ressata; una volta asciutta si fara un ulteriore
trattamento diimpermeabilizzazione. Agitare
bene prima dell'uso.

Confezione 1 Lt

S MR N
Applicazione di Invisible Deck Protection a base di nanotecnologia, incolore e con effetto idro-
repellente mantenendo, come anche Teak Oil Water Based, tutto il “grip”. Per non “rigare” e
“scavare” il teak usare spazzola... morbidissima, come quella per calzature delicate.
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FIBERGLASS CLEANER

Fiberglass Cleaner detergente e smacchiatore
in polvere per vetroresina.

In poco tempo e con facilita rimuove spor-
co, macchie fastidiose, tracce di ruggine,
impronte e striature nere, donando nuova
lucentezza al gelcoat.

E' ideale anche per impieghi su superfici
antiscivolo.

Istruzioni

Bagnare generosamente la superficie con
acqua dolce o salata (utile per quando si & in
rada). Distribuire uniformemente Fiberglass
Cleaner con la nostra spazzola Medium Brush
con setole di colore arancio o analoga.
Lasciare agire almeno 10/15 minuti muovendo
leggermente la polvere in modo che la super-
ficie resti coperta e bagnata. empi pit lunghi
ne miglioreranno 'efficacia.

Spazzolare per rimuovere lo sporco.
Sciacquare a fondo la superficie con acqua
preferibilmente con una manichetta a pres-

S el

i

sione in modo da rimuovere tutti gli eventuali
residui. In caso di sporco difficile, ripetere
I'operazione, usando ancora piccole quantita
di Fiberglass Cleaner con acqua. In zone con
macchie persistenti, applicare localmente e
ricoprire con straccio o carta bagnata, per
prolungarne |'azione detergente.

Per le superfici in verticale mettere un poco
di Fiberglass Cleaner in un contenitore di
plastica, aggiungere acqua e mescolare fino
a farlo diventare come yogurt.

Applicare la crema cosi ottenuta con una
spugna sulla superficie interessata preventi-
vamente bagnata.

Per macchie persistenti pud essere applicato
localmente con un pennello e ricoperto
con straccio o carta bagnata perché se ne
prolunghi I'azione. Risciacquare abbondan-
temente con acqua, preferibilmente con una
manichetta a pressione.

Confezione 600 g

B

Provare per credere. Qui la spazzola é leggermente “dura”. Il gelcoat non é il teak!
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CLOTH PROTECTION

Trattamento nanotecnologico a base acqua
Protettivo invisibile per tendalini, bimini, ab-
bigliamento tecnico, tessuti, sedili in sintetico
o pelle, tendaggi e cuoio... Non ha odore,
si applica direttamente col suo erogatore,
asciuga velocemente e rende la superficie
idrorepellente senza alterarne la traspirabi-
lita. Mantiene lontano lo sporco, rende pit
durature le superfici trattate rinnovando
quelle sciupate.

Istruzioni

Applicare su superfici asciutte e pulite.
Spruzzare da una distanza di 20 ¢cm sulle
parti interessate, finche la superficie non &
saturata. Lasciare asciugare prima di usare le
zone trattate. Agitare bene prima dell’uso.

Confezione 500 ml

www.cecchi.it

Cloth Protection per impermeabilizzare nuova-
mente il bimini, la cerata, il tessuto, le scarpee. ..

Nel nostro catalogo
sono disponibili gli
spazzoloni per la
pulizia della vetrore-
sina (spazzola setole
arancio) o dei ponti in
teak (colore grigio), da
abbinare ad un basto-
ne telescopico.



COLLA ROSSA e COLLA BIANCA

C-Systems COLLA ROSSA

Colla conforme allo standard per la costru-
zione di scafi, imbarcazioni, lamellari, ruote
di prua, chiglie, ordinate e per I'incollaggio di
tutti i legni esposti alle intemperie e ai servizi
piu gravosi.

Si miscela in rapporto di peso nelle propor-
zioni di 100 gr di resina + 20 gr di polvere
(indurente).

C-Systems Colla Rossa, produce un incollag-
gio fortissimo che resiste a intermittenti e
continue esposizioni in acqua bollente o fred-
da, a getti di aria calda o fredda, & inattacca-
bile da funghi, marciume e insensibile a quasi
tutti i solventi.

| compensati marini, cosi importanti ed es-
senziali sia nelle costruzioni in vetroresina
(pagliolati, paratie, mobili, ecc...) che nelle
costruzioni ingegneristiche come architravi,
campate in legno, sono incollati con colle
resorciniche come la Colla Rossa e supera-
no le richieste dei vari Registri Internazionali.
Vi seguira ovunque e le dettagliate notizie
su ogni confezione, suggeriranno nuove e
importanti applicazioni. Nei periodi partico-
larmente freddi con temperature inferiori ai
10°C, & opportuno riscaldare uniformemente
e lentamente il componente A, per esempio a
“bagno maria” - attenzione contiene alcool,
affinché la reazione sia perfetta.

Resa 450 g/mq applicato sulle due

superfici

confezionida 1,2 - 6 - 24 kg

Colla Bianca, un classico _ '
Colla Rossa... le recenti normative, se rispet-
tate impediscono I'immissione sul mercato...
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C-Systems COLLA BIANCA

E’ la risposta agli incollaggi dei legni quando
non si deve macchiare il legno, per esempio
per i piallacci (le impiallacciature) nella costru-
zione di mobili e ricopertura delle paratie.
C-Systems Colla Bianca & la colla in polvere
waterproof, conforme ai requisiti BS EN 302-
301 A3 type Il adhesive.

C-Systems Colla bianca, significa maggiore
produttivita, facilita d'applicazione, sicurez-
za nel lavoro e minori costi. Non macchia il
legno, non decolora le parti tinteggiate, non
crea problemi con le teste dei chiodi o delle
viti usate nella lavorazione.

Resa 400 g/mq applicato sulle 2 superfici

confezioni da 0,750 - 1,5 - 3 - 25 kg

E’' importante sapere che...

Nonostante la completa affidabilita del-
la Colla Rossa e della Colla Bianca questi
due prodotti vengono regolarmente so-
stituiti dalla resina epossidica 10 10 CFS
soprattutto per la maggiore resistenza a
c¢cm2, la grande capacita di incollare pra-
ticamente senza pressione, lo sviluppo
degli Additivi e anche per la resistenza
all’'umidita capillare. Inoltre il 10 10 CFS
€ usabile come mano di fondo (coating)
sul legno per tutti i successivi cicli di la-
vorazione.
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NAUTILUS MPT

NAUTILUS POLYURETHANE
ENAMEL

Smalto poliuretanico a 2 componenti.

E lo smalto ideale ad alto solido, per proteg-
gere e dare la finitura brillante a tutti i lavori
fatti sulla barca. Il suo sottofondo ideale &
NAUTILUS Epoxy Primer (bianco quando si
usa il colore bianco o giallo; blu per gli smal-
ti rosso, nero, blu, verde) che sara applicato
in almeno due mani e carteggiato finemen-
te per ottenere la migliore preparazione per
NAUTILUS Enamel. Applicato a pennello o a
spruzzo dara la massima intensita di brillan-
tezza che manterra a lungo nel tempo. Ido-
neo per legno, vetroresina e superfici metalli-
che adeguatamente preparate.

Nel DVD n°3 & ampliamente dimostrata la
tecnica di appli-

[ _l—
cazionearulloe = =
pennello. =

4 ¥ ==
L] s
e 3 4
NauTiwS - Naumius
iprethane Enamd
Cs - TaEEy | | 4
colori bianco —-—
RAL 9010 e 9016,

confezionida 0,75e 1,5L

colori blu 5011, rosso 3001, giallo 1003, nero
9005, verde 6005, grigio 7035
confezioni da 0,75 L

i '.-:4
=il -
Finitura a smalto.
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NAUTILUS EPOXY PRIMER

E’ una pittura multifunzionale bicomponente. E’
applicabile come anticorrosivo (per il contenuto
di pigmenti anticorrosivi) e attacco dei successi-
vi cicli di pitturazione su ferro, ghisa, alluminio,
piedi poppieri, acciaio, piombo, parti zincate e
metalli in genere (flaps, assi, timoni, eliche sup-
porti, ecc...). Come primer su vetroresina nuova
per la successiva applicazione dell'antivegetativo
(dopo avere tolto cere e paraffine dello stampo).
Come isolante su vecchie pitture antivegetative
per i successivi cicli. Ora e arricchito anche da
A30 Microshield.

Rapporto di miscelazione a peso 100g A+ 20 g
B, oppure 3:1 a volume, colore bianco e blu per
una corretta alternanza delle mani). Applicato
in 7-8 mani
(400  micron)
direttamente su
carena nuova
in  vetroresina,
garantisce pro-
tezione antio-
smosi. | tempi
di ricopertura
sono da un mi-
nimo di 8 ore
fino  massimo
a 30 gg. con
temperatura di
18-20°C. La reticolazione completa del prodotto
awiene in 7 gg.

colori bianco confezione da 0,75 e 3L
colore blu confezione da 0,75 L

e

Prima mano di primer.




NAUTILUS Two Pack Varnish
GLOSS e SATIN

Vernice poliuretanica lucida o satinata a 2
componenti estremamente versatile, per ester-
no con eccezionale resistenza ai raggi ultravio-
letti per I'alto contenuto di filtri UVA. Gran-
de plasticita, bellissimo aspetto; sottolinea le
tonalita del legno. E' indicatissima per albero,
boma, bompresso, corrimano e ovungue si
chiede una forte, bellissima, facile protezione
trasparente del legno. Rapporto di miscelazio-
ne 2:1 a peso o a volume. Per la prima mano
mescolare bene avendo cura di rimuovere il
materiale sul fondo e al centro, attendere al-
meno dieci minuti, aggiungere il quantitativo
di Nautilus Polyurethane Thinner dal 10-20%,
circa mescolare bene e applicare. Nei giorni
seguenti spianare perfettamente con carta da
280/360 e applicare almeno 2-3 mani a fini-
re per ottenere un effetto “caramellato” con
lucentezza straordinaria nel tempo. Su legno
nuovo o riportato a nuovo come fondo usare
10 10 CFS0 10 10 UV.

Puo essere applicata anche su precedenti ver-
nici monocomponente che abbiamo almeno
4 - 6 mesi. Siconsiglia comunque di fare una
prova su una
piccola superficie.

confezione
da0,75L

Lavoro ok...

NAUTILUS Self Polishing
Extra Glide con PTFE

Pittura antivegetativa autolevigante, consen-
te al film della vernice di consumarsi progres-
sivamente cosi da offrire sempre uno strato
nuovo. Con Extra Glide consente di avere una
superficie scorevolissima. Sia per imbarcazioni
a vela che per motoryacht e cruiser veloci, per
velocita sino a 35 nodi. Facile applicazione.
Varo dopo almeno 24 ore ed entro 30 gior-
ni. Il colore Bianco esente da sali metallici &
idoneo anche per alluminio e leghe leggere.
Durante la stagione si autoconsuma per |'at-
trito dell’acqua sulla carena, liberando strati
sempre nuovi e riducendosi gradualmente
come spessore. La stagione successiva, sara
sufficiente un leggero lavaggio e una nuova
applicazione. Consente le massime presta-
zioni della piu alta qualita, con le stesse ca-
ratteristiche eccezionali, anche dopo mesi e
mesi dalla messa in acqua. Resa 8-10 mag/L
colori bianco, rosso, nero, blu, azzurro

confezionida 0,75Le2,5L

di Danilo in Patagonia, oltre 47° a sud di
Porto Deseado (Argentina).

Carena perfetta dopo 6 mesi di navigazione,
bianca come appena messa in acqua.
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NAUTILUS Acrilic Wb
ENAMEL

Smalto acrilico all’acqua, colore bianco, lu-
cido o satinato.

Idoneo anche per essere applicato in sentina
quando trattato con 10 10 CFS o altri pro-
dotti epossidici.

Ideale nelle ristrutturazioni interne per su-
perfici bianche che sono compromesse per
essere mantenute a trasparente.

In piccoli ambienti da molta luminosita e im-
preziosisce tutto il lavoro.

Idoneo anche per le finiture delle parti esterne.
Versione lucida e satinata

“Acrilic W.B.
EI‘IEH‘IE_!E_I

confezioneda 1L

NAUTILUS CLASSIC PRIMER

Primer marino isolante al clorocaucciu colo-
re giallo ocra, monocomponente, per isolare
vecchie antivegetative che formano croste e
crateri o quando non si conosce la compati-
bilita. Applicazione: si carteggia con roto or-
bitale con aspirazione polveri (velocita bassa
e poca pressione altrimenti impasta), carta
40 - 60, si spiana leggermente la superficie
per renderla omogenea e si applicano una
o due mani di Nautilus Classic Primer. Prima
della sua applicazione & necessaria una prima
mano di Nautilus Epoxy Primer a due com-
ponenti.

Residuo secco 50%
dello spessore appli-

cato. Si consiglia I'ap-

plicazione con rullo a !
pelo raso, in verticale,

partendo da poppa. NAUTILUS
confezione da 1L ﬁéf;ﬁf"
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NAUTILUS EPOXY H.B.

Epossidico bicomponente specifico per le sen-
tine ed idoneo per la protezione di superfici.
Ideale per vani motori. E’ ritardante in caso
d’incendio. Non emana odore e non emana
odori o fumi tossici in presenza di fiamma.
Perfettamente coprente e ben visibile anche
in condizioni di scarsa luce, disponibile in co-
lore bianco. Quando & essiccato & inattaccabi-
le da oli, grassi e sporco di sentine. Puo essere
applicato sui residui delle pitture precedenti
perché non contenendo
solventi non le rimuove;
& consigliabile comunque
rimuovere le parti deboli
o staccate, carteggiare il
vecchio film. Applicabile
a pennello, con spatola
dentata fine o rullo pelo
corto.

colore bianco

confezione da 1 kg

- —
- Aumpnnanis B

NAUTILUS SEALMAST

Sistema bicomponente elastico a bassa dila-
tazione.

Ideale per sigillare I'albero passante della bar-
ca a vela e creare una perfetta interfaccia con
I'apertura.

Evita infiltrazioni di acqua e ripartisce lo sfor-
Zo in maniera uniforme senza picchi di attrito
evitando stress alla coperta.

Sealmast diventa denso velocemente e chiu-
de eventuali piccoli fori.

confezione da 843 ml




NAUTILUS SEALANT

Gomma poliuretanica monocomponente
idonea per parti fuori e dentro I'acqua. Ideale
per le giunture di bulbi, prese a mare, oblo,
osteriggi, ombrinali e tutto il fitting di coper-
ta.

Nautilus Sealant essicca velocemente in fun-
zione della temperatura e dell'umidita.

Non ritira, € molto tenace e flessibile.

Si applica su superfici verniciate, su vetrore-
sina (carteggiando finemente), su materiali
ferrosi e in lega, dopo avere primerizzato la
superficie con idoneo NAUTILUS Epoxy Pri-
mer, su legni grassi (teak, iroko) dopo una
mano di 10 10 CFS.

colori bianco - nero

confezione da 300 ml
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NAUTILUS DECK SEAL e
PRIMER DECK SEAL

NAUTILUS DECK SEAL MS Polimero per i co-
menti della coperta in teak, sia nella versione
cartuccia da 290 ml che sacchetto da 600
ml (per i lavori importanti) che ottimizzano i
tempi di applicazione e assicurano la qualita
e la durata nel tempo del lavoro.
Estremamente elastica, dopo |'essiccazione,
mantiene per anni e anni la sua completa
efficacia nella giuntura di questa parte della
barca sempre sottoposta all’azione simulta-
nea dell’acqua, del sole e del vento.
NAUTILUS Deck Seal si mette in opera dopo
almeno 2 ore dalla preparazione dei comenti

con Primer Deck Seal.

g -

colore nero
confezione da 290 - 600 ml

colore bianco
confezione da 600 ml

primer
confezione da 250 ml
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NAUTILUS DRIVE PRIMER

Primer bicomponente per assi, eliche, flaps,
piedi poppieri e trasmissioni di superficie ideale
per acciaio e bronzo.

Disponibile nella versione estiva e invernale.
Applicare su superfici perfettamente pulite,
sgrassate (eventualmente lavare con Bilge Cle-
aner della Boat Life) e asciutte. Preparare la su-
perficie carteggiando con grana 80/100.
Preparare la miscela almeno 10 minuti prima
dell’applicazione.

Ha un basso contenuto di Voc (Volatile Orga-
nic Compound) e deve essere sovrapplicato in
tempi ridotti.

La prima mano di antivegetativo deve essere
applicata dopo 3 ore, ma se trascorre una not-
te passare prima la superficie con 3M Scotch
Brite.

versione invernale - versione estivo

confezioni da 260 - 520 ml

www.cecchi.it

NAUTILUS DRIVE
ANTIFOULING

Antivegetativa per assi, eliche, flaps, piedi
poppieri e trasmissioni di superficie. La prima
mano di antivegetativa deve essere applicata
tra le 2 e 3 ore dall’applicazione del Drive Pri-
mer; se trascorre pit tempo, passare prima la
superficie con abrasivo 3M SCOTCH BRITE. La
seconda mano di antivegetativa dopo 18-24
ore dalla prima. Non varare prima di 24 ore.
Tempo massimo prima del varo 10 gg.

colore grigio - nero

confezione da 250 ml

e i —
NAUTILUS MALITILLS |
Drive Drive |
Antifouling |
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diluenti

NAUTILUS POLYURETHANE THINNER

Diluente per NAUTILUS TWO PACK VARNISH (lucida o satinata) e per
NAUTILUS POLYURETHANE ENAMEL. Ideale per pulire gli attrezzi.

confezione 500 ml

NAUTILUS ANTIFOULING THINNER

Diluente per NAUTILUS SELF POLISHING e CLASSIC Primer.
Si aggiunge, se necessario, massimo 5% all’antivegetativa.
Indispensabile per pulire gli attrezzi.

confezione 500 ml

C-EPOXY THINNER

Diluente per 10 10 Classic quando applicato su legni umidi e sciupati.

Si aggiunge al 50% e si lascia asciugare bene (alcuni giorni), si
carteggia e la mano successiva di 10 10 Classic non devono essere
diluite. Ideale pe pulire gli attrezzi. Specifico anche per la diluizione
del NAUTILUS Epoxy Primer.

confezione 500 ml

WHITE SPIRIT

Diluente specifico per vernici SPINNAKER monocomponenti. Si ag-
giunge solo alla prima mano su legno nuovo o riportato a nuovo dal
10% al 40% in base alla durezza e caratteristiche del legno (esempio
teak, iroko, ecc). Nelle mani successive dal 2 al 4% se necessita.
Ideale per il mantenimento e pulizia dei pennelli.

confezione 500 ml

SPINNAKER POLYURETHANE 2 THINNER

Diluente poliuretanico per SPINNAKER POLYURETHANE 2 Bicom-
ponente. Aggiungere dal 5 al 10 % massimo. Ideale per pulire gli
attrezzi.

confezione 500 ml
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La qualita dello smalto due componenti
Nautilus viene sottolineata anche dalla
possibilita di applicazione sia a pennello
che a spruzzo.

E da tenere presente che tutte le appli-
cazioni a spruzzo vaporizzano un buon
50% di prodotto (disperso nell’aria) men-
tre quando si applica a pennello, eccetto
qualche goccia che va per terra, tutto il
prodotto viene messo a protezione del-
la nostra barca. Questo si traduce in un
maggiore spessore e una lucentezza piu
profonda a parita di materiale usato. Ma
non é tutto.

Molte volte, nelle applicazioni a spruzzo,
una buona parte, circa il 50%, vola via...
a posarsi su altre barche o auto in sosta
nei dintorni e allora in ogni fase di que-
sta lavorazione si deve spendere parte di
tempo a non creare danni agli altri. L'ap-
plicazione a pennello per le parti difficil-
mente accessibili, coadiuvata al 90% dalla
stesura dello smalto col rullo, ha bisogn o
di un’accettabile manualita e la voglia di
crederci per avere risultati a dir poco sor-
prendenti.

E disponibile il DVD n° 3 dove si presen-
tano i vari suggerimenti per giungere al
risultato d'eccellenza.

Tutto questo & confermato dai risultati
conseguiti dai nostri Clienti che sono let-
teralmente scoppiati di felicita.

La gamma dei colori comprende due pun-
ti di bianco (avorio e ghiaccio), giallo, blu
scuro, rosso bandiera, nero e verde scuro.
E possibile ottenere tutti gli abbinamenti

applicazione a rullo dello smalto Nautilus

corretti con la linea di galleggiamento e
i vari colori di antivegetativa. Nautilus Po-
lyurethane Enamel oltre a potere essere
applicato anche su prodotti precedenti
monocomponenti & idoneo per legno, ve-
troresina, ferro, alluminio, ferrocemento.

Come preparare e miscelare
Nautilus Polyurethane Enamel

Si miscela il quantitativo necessario (di-
sponiamo dei bicchieri graduati con i vari
rapporti), si mescola molto bene e poi si
fa riposare per almeno dieci - venti minuti
in base alla temperatura ambiente. Dopo
questo tempo si aggiunge, se applichia-
mo a pennello o a rullo circa il 15-25% di
diluente Nautilus Polyurethane Thinner, si
mescola ancora bene e si applica imme-
diatamente. Se applicato a spray, la quan-
tita di diluente sara intorno al 20-35%.

La superficie da pitturare, appena mesco-
lato e nei dieci - venti minuti d'attesa, sara
stata ancora una volta spolverata... pas-
sando sopra il nostro panno antistatico...
facendo una leggera pressione.
L'applicazione rullo pennello va intesa
cosi: si applica a rullo correttamente “ba-
gnato” e dopo 2 o 3 rullate affiancate su
una superficie di circa 1/2 mq. Il pennello
sara necessario per le parti non accessibi-
li al rullo come per esempio sulla cornice
degli oblo.

Con temperature alte & conveniente, du-
rante |'applicazione, diluire ancora legger-
mente lo smalto.

Smalto a rullo. Si puo guardare la pitturazione sul nostro sito o su YouTube.

www.cecchi.it
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verniciare un albero in alluminio
o se & corroso... metallizzarlo

La maggiore parte degli alberi sono di allu-
minio, pochi pitturati a smalto, la maggior
parte anodizzati. E' improbabile anodizzare
nuovamente |'albero e allora bisogna pittu-
rarlo bene. L'intervento sotto descritto vale
anche per quelli pitturati.

La perdita di intensita dell’anodizzazione
deriva dallo sbattere di vele, cime e usura
del tempo. L'albero dopo tanti anni d’ono-
rato servizio presenta anche qualche piccolo
punto di corrosione.

Smontare tutto il fitting, le attrezzature a co-
minciare dai cavallotti di acciaio, ponticelli,
attacchi crocette, attacchi sartie ecc.
Generalmente le rivettature sono in acciaio e
con |"alluminio creano potenziale corrosivo.
Inoltre la maggiore parte dei fori sono prati-
cati dopo I'anodizzazione e in quel punto il
metallo € “nudo”.

Nel caso I'albero sia privo di corrosione &
comunque sempre consigliabile prevedere
allo smontaggio del fitting perché dopo nel-
la verniciatura se non ben mascherato con il
nastro, la vernice tendera a fare ponte con
gli accessori e dopo poco tempo si vedra un
piccolo distacco anche se locale.

Inoltre le parti non smontate non potranno
ricevere la nuova protezione ed essere con-
trollate. Smontato I'albero dagli accessori e
posto su due cavalletti & opportuno lavarlo
con un buon detergente come Bilge Cleaner
della Boat Life e sciacquarlo bene.

Non usare solventi perché le eventuali pre-
senze di oli o grassi vengono solo parzial-
mente portate via e una buon parte rimane
sulla superficie nei posti pit reconditi.
Carteggiare uniformemente con carta 220 -
240 per creare un buon ancoraggio e dopo

Dalla parte della barca.

avere ben spolverato e pulito la superficie fare
seguire questo ciclo di pitturazione:

1° una mano di Nautilus Epoxy Primer diluito
al 40% con C-Epoxy Thinner;

2° due mani di Epoxy Primer (diluizione 10%
circa)

3° una carteggiata con grana 360-400;

4° due o tre mani di smalto polyuretanico due
componenti del colore desiderato.

| prodotti bicomponenti hanno la caratteri-
stica di essere “piu noiosi” da preparare, da
applicare... ma sono piu performanti.
Nautilus Epoxy Primer, diluito col 40% di
C-Epoxy Thinner e mescolato correttamente
ha un bassissimo spessore (pochi micron) “ba-
gna” molto e secca velocemente.

Nel rimontare gli accessori & importantissimo,
dove ci sono accoppiamenti di metalli diffe-
renti, cavallotto d'acciaio, rivetto di acciaio...
albero di alluminio o ai bulloni delle crocet-
te ecc.. interporre, al momento del montag-
gio uno strato di protettivo tipo DURALAC o
prodotto equivalente per impedire, per anni
e anni, la corrosione derivante da metalli con
diverso potenziale.
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La nautica & un campo dove la qualita dei ma-
teriali, I'accuratezza della lavorazione e il ri-
spetto della messa in opera delle finiture deve
tenere conto dell’ambiente marino o lacustre,
il mondo per il quale la barca é stata proget-
tata. Sara sempre sotto stress anche quando
riposa tranquillamente all’'ormeggio perché
I'umidita della notte, il sole a picco del giorno
e la risacca non la faranno mai riposare.
Anche il colore della finitura ha la sua im-
portanza, non per niente se guardiamo una
vecchia fotografia del porto le barche, allora,
erano quasi tutte bianche.

Poi I'avvento della vetroresina e di smalti ha
permesso lo sbizzarrirsi della fantasia.

Questa piccola barca a vela, color verde botti-
glia in origine, & stata portata a colore bianco
e i vantaggi della nuova colorazione sono stati
subito evidenti.

Estrema facilita nel mantenere le fiancate pu-
lite - linde, quasi assenza del sale degli spruzzi
di mare, meno caldo all'interno con un com-
fort fino allora sconosciuto e meno stress a
tutta la barca. Il colore scuro, il nero ¢ il clas-
sico esempio, assorbe il 100% del calore, il
bianco, in contrapposizione solo
I'8%. Il verde scuro o il blu sono
circa al 90%. Una prova é “tocca-
re” in un parcheggio i tetti delle
auto in sosta da qualche ora. Sul
nero la mano non resiste piu di 10
secondi, ci si possono cuocere le
uova.

una barca in vetroresina, la tipolo- -

Come si fa a cambiare il colore di i

come ti cambio il colore

gia piu diffusa in assoluto? Si delimita la zona
di intervento con un buon nastro che sara tol-
to solo a lavoro compiuto, come il 471 della
3M; si lava con acqua e sapone la superficie
e si passa con la roto-orbitale con aspirazione
della polvere la carta 220. Si carrozza perfet-
tamente la superficie (vale a dire che si fanno
le riparazioni di colpiture e graffi, col 10 10
CFS e Addensante n® 2) si spiana nuovamente
e si applicano 2 mani incrociate di Nautilus
Epoxy Primer - una per giorno, che faranno
una perfetta aderenza creando un ottimo
supporto per la fase successiva.

Si ripassa ancora con carta 220, dopo avere
passato la “spia” (una polvere o mordente)
che rimane nella porosita della superficie e
che ci dira, quando sparira completamente,
la perfetta spianatura della superficie - & una
tecnica applicata largamente in carrozzeria. Si
passa Nautilus Polyurethane Enamel, applica-
bile a pennello, spruzzo o a rullo di gomma...
resistente ai solventi.

E’ proprio il rullo quello che consigliamo. Con-
sentira un deep-gloss (lucentezza profonda)
in poche mani, senza dispersione di polveriz-
zazione intorno, quindi tutto il

| —— .
— residuo secco va a buon segno
= e non lascia rigature. Provare
ﬁ per credere! Il nostro DVD n°

3 mostra tutta la lavorazione e
Maur s molto di pit... senza ombra di
dubbi. Molta parte di questo lo
trovate anche su www.cecchi.
it cliccando su “I nostri filmati
per la tua barca”.

Prima e dopo la cura. Guarda I'intero video sul nostro sito o su YouTube.

www.cecchi.it
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il calore del colore

Le superfici bianche hanno una temperatura, esposte al sole, di circa la meta di una superficie
nera e precisamente: 34°C bianca e 66°C la stessa superficie di legno pitturata di nero. Questi
valori si hanno con una temperatura dell’aria di 27°C. Il legno pitturato a trasparente, nelle
stesse condizioni ambientali, a seconda del colore dell’essenza, supera largamente i 50°C.
Se invece che legno la superficie & di alluminio o ferro, all'interno dobbiamo prevedere una
coibentazione di tutto rispetto altrimenti la barca diventa un forno d'Estate e una ghiacciaia
umida d'Inverno. Lo stesso vale, seppure in maniera ridotta, per le superfici di vetroresina.
Una barca col gel-coat scuro, blu o nero ha una temperatura superficiale ancora piu alta di
quella del legno, perché ha un “K-termico” altissimo rispetto al legno.

Il calore comporta forte dilatazione, maggiore stress, evidenzia difetti di laminazione, odore
di solvente (tutti hanno presente il senso di nausea accentuato quando si scende, in Estate
all'interno della barca) difficolta a mantenere le fiancate pulite.

Possiamo essere d'accordo che il blu & pit bello o forse lo desideriamo tanto solo perché
vediamo meno barche di questo colore?

Scegliamo... ma dobbiamo considerare che molti cantieri, per il colore blu... chiedono un
sostanzioso extra e allora c'é proprio da pensare che ¢ solo una questione di moda.

Da sinistra, sentina classica e sentina di un day cruiser in legno, in attesa dei motori rimessi

a nuovo, restaurata col 10 10 CFS e protetta ulteriormente con Gel Coat Light colore giallo
(disponibile anche bianco).

E’ evidente la funzionalita e anche la sicurezza del colore giallo. Un lavoro da fare con poca
illuminazione, una dado caduto, una goccia di olio che trafila sono facilmente individuabili.
Nel caso di nuove imbarcazioni in legno (foto 3) proprio per esaltare la bellezza della lavorazio-
ne del legno consigliamo di lasciarla a trasparente. Per I’Armatore, quando alza il pagliolo, sara
una visione ristoratrice ed entusiasmante da quanto é bella.
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punto di rugiada, Kappa termico (K) e... microclima
ovvero la mela di Newton o di Biancaneve?

Se prendiamo una mela dal frigo per lo sbalzo termico, dopo pochi minuti, la
superficie della mela si “inumidisce”. Se la tocchiamo con un dito potremo
valutare che la presenza di “acqua” é consistente.

Questo “fenomeno” viene indicato come PUNTO DI RUGIADA.

Questa reazione fisica, in una barca posta all’esterno, si ha in maniera
“naturale” in particolari periodi dell’anno quando lo scafo “accumula” freddo
durante la notte e poi il sole del giorno dopo e la temperatura piu calda
(raggiunta velocemente) danno luogo a questo inconveniente. Le pitture

o le resine che fossero messe in opera con gqueste condizioni, sul momento
appariranno di buona applicazione. Tuttavia daranno problemi in un futuro
pill 0 meno breve, o addirittura porteranno alla delaminazione

del ciclo di lavorazione.

Materiali come ferro, ghisa, piombo, acciaio, alluminio vetroresina evidenziano
il punto di rugiada pit facilmente che non il legno massello o compensato.
Questo dipende dal kappa termico di questi materiali.

Il kappa termico (K) é la caratteristica che hanno tutti i materiali (quelli sopra
indicati ci interessano particolarmente perché fanno parte della nostra barca)
di accumulare e cedere inerzie termiche (calde o fredde).

L'umidita Relativa (U.R.) dell’aria & un’altra variabile che partecipa ad esaltare
o diminuire il fenomeno del punto di rugiada. In molti casi non potendo
sistematicamente lavorare con temperature basse i Cantieri si sono attrezzati
per riprodurre ambienti condizionati (microclima) il piu vicino alle richieste dei
produttori di pitture, resine, ecc... L'umidita relativa dell’aria (U.R.), la tem-
peratura dell’aria, la temperatura della superficie, il controllo dell’'umidita del
manufatto (legno o vetroresina) sono verificabili, in un attimo, con SKINDER.
Una semplice prova per accertarsi del punto di rugiada consiste nel bagnare
con uno straccio una superficie limitata.

Se evapora, se asciuga completamente nel giro di circa 10 minuti saremo certi
che la lavorazione puo iniziare.
Maggiore ¢ il tasso di umidita dell’aria
e I'escursione termica, piu facile & 4
avere il punto di rugiada.

E sempre consigliabile non
applicare vernici, smalti o resine
come coating con U.R.
superiore all” 80%.

Non considerare queste
condizioni vuol dire

rischiare di rifare il lavoro.

www.cecchi.it 120



il Piviere

Le prime tre furono di legno e la prima si chiamava “Roby”.

Poi furono di plastica tutte con la filosofia della sicurezza, semplicita e voglia di navi-
gare. Le sue linee, ancora morbide, capienti e il progetto ancora attuale, rispondono
perfettamente allo spirito col quale fu pensato, voluto e disegnato.

Il PIVIERE sfugge al tempo e alle mode perché é ancora attuale come una fetta di pane
con olio e sale per fare merenda.

Una volta si usava cosi e la merenda era il momento di pausa dai giochi tra il pranzo e
la cena. Allora non c’erano i problemi di obesita.
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i nostri redazionali!

INDSCE REDAGHLL, o

[ HTER

Tanti tantissimi consigli utili su come riparare la tua imbarcazione!!

Nel sito internet www.cecchi.it puoi trovare molti nostri redazionali pubblicati sulle riviste del settore in
cui si parla di come intervenire e risolvere numerose problematiche sulle imbarcazioni di legno e vetrore-
sina. Semplicemente andando alla homepage e cliccando sull’icona “I NOSTRI REDAZIONALI" o meglio
leggendo il codice QR qui sopra con il tuo smartphone. Tra gli ultimi argomenti trattati ricordiamo:

La prepotenza di un ormeggio La coperta non coperta ‘
| danni ai candelieri e loro riparazione con Rifacimento della coperta in vetroresina con
10 10 CFS e Addensante n°2. pannelli in PVC e Core Bond.

@ >

L'albero di legno
La costruzione

di un albero

di legno in cantiere
con incollaggio

in resina epossidica
e a controllo
numerico.

Preparazione per riparare I'osmosi
Come preparare la carena per affrontare il
trattamento antiosmosi parlando della quali-
ta dei tesuti in fibra di vetro e del “wicking”.
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Questa documentazione con tante altre testimonianze sono a Vostra disposizione e in
visione presso i nostri uffici.
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DVD di lavorazione

| 3 DVD affrontano passo dopo passo, gran parte degli interventi piu significativi per la
Vostra barca. Si tratta di veri e propri documentari tecnici, grazie ai quali anche quelle lavo-
razioni apparentemente pit complesse diventano fattibili e a portata di mano.

DVD n°1 - Lavorare con la resina epossidica e riparare I'osmosi

Il video n°1 (copertina gialla) della durata di 60 minuti contiene consigli sull’uso delle
resine epossidiche del C-Systems su imbarcazioni in legno. Lavori in carena, nuova coperta
in teak, fiancate, rivestimento con tessuto, ecc. Spazio dedicato all'osmosi: preparazione
della superficie, applicazione C-Systems 10 10 CFS, stuccatura e antivegetativo.

DVD n°2 - Il fasciame longitudinale con la resina epossidica

Il video n® 2 (copertina rosa) della durata di 90 minuti mostra la completa lavorazione con
il sistema epossidico C-Systems di un’imbarcazione in fasciame. Vengono in essa illustrate
passo a passo gli interventi di calafataggio, rinvergatura, nuovo rivestimento (replaking) di
tutto lo scafo e altri tipi di interventi.

DVD n°3 - Pitturare e lavorare sulla barca

Il video n° 3 (copertina azzurra) della durata di oltre 120 minuti mostra la completa verni-
ciatura di una barca in vetroresina, lavorazioni sul sandwich della tuga... zuppo d'acqua,
allungamento di un timone, riparazioni su vetroresina e tanti piccoli e grandi suggerimenti.

i nostri filmati per la tua barca

Guarda su YouTube in anteprima i filmati e i DVD oppure sul nostro
sito internet www.cecchi.it: “I filmati per la tua barca”.
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calcolo dei prodotti per lavorare...

Quanto e cosa mi occorre per I'osmosi della carena o per il rifacimento della carena in legno?

Esempio riferito ad una superficie di 10 mq.

Materie prime

Resina C-Systems 10 10 CFS

Microfibre Naturali*

Microfibre Minerali*

Microfiller Powder*

A20 o A30 Microshield additivo anti-osmosi *
Nautilus Epoxy Light Filler*

Nautilus Epoxy Primer

Nautilus Antifouling S.P.

« « (e}
N—_,OON—-—O
[e)]

r—r X xrx
ww

(*) Le voci con asterisco sono alternative tra loro, o si usa un tipo o l'altro a seconda della rugosi-

ta della carena o dell’ampiezza delle bolle).

N.B. Nella stuccatura per levigare la carena di legno o vetroresina il quantitativo di stucco Epoxy
Light Filler calcolato si riferisce ad uno spessore medio di 500 micron (0,5 mm).
Spessori maggiori significano che ogni ulteriori 500 micron dobbiamo considerare 6 litri di stucco in pid.

Il totale é euro 630,00 (l.V.A. esclusa)

Materiale di consumo

Coppia pompe** n° 1
Bacinella di plastica** n° 1
Kit barattoli** (5 pezzi) n°1
Stecche n°3
Impugnatura e rulli piccoli n°6
Spatola dentata** n° 1
Kit spatole lisce** (4 pezzi)  n° 1
Guanti monouso n° 30

(**) Le voci con doppio asterisco servono, se usate correttamente, per innumerevoli lavorazioni,

quindi anche per superfici maggiori il prezzo rimane fisso.
Il totale & euro 80,00 (I.V.A. esclusa)
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calcolo superficie carena

MOTORYACHT
Superficie carena = LaG x (B + P) x 0,85

BARCA A VELA - chiglia tipo 1
Superficie carena = LaG x (B + P) x 0,75

BARCA A VELA - chiglia tipo 2
Superficie carena = LaG x (B + P) x 0,50

LaG = Lunghezza al galleggiamento
B = Larghezza baglio massimo
P = Pescaggio

(J—myoch’r

chiglia tipo 1

R,

LaG

_——, chiglia tipo 2
53 /

F —

P

LaG
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Listino prezzi al PUBBLICO n°57

SPINNAKER YACHT VARNISH
SPINNAKER STANDARD

Vernice classica T componente famosa in futto il mondo

confezione da 0,5 L 15,40
confezioneda 1 L 27,90
SPINNAKER POLYURETHANE

Vernice lucida 1 componente

confezione da 0,5 L 16,90
confezioneda 1 L 29,50

SPINNAKER POLYURETHANE 2 BICOMPONENTE

Vernice lucida 2 componenti conf. da 750 ml 38,90
Vernice lucida 2 componenti conf. da 3 L 129,60
SPINNAKER POLYURETHANE 2 THINNER - diluente

diluente specifico solo per Spinnaker 2 comp. 0,5 L 9,00
SPINNAKER GOLD FASHION

Vernice lucida 1 componente con tecnologia COD

confezione da 0,5 L 17,50
confezioneda 1 L 31,20
SPINNAKER GOLD FASHION “MAT”

Vernice opaca 1 comp per esterni con fecnologia COD
confezione da 1 32,80
SPINNAKER EGGSHELL

Vernice opaca 1 comp. con tecnologia COD

confezione da 0,5 L 17,50
confezioneda 1 L 31,20
SPINNAKER POLYURETHANE SATIN

Vernice semilucida 1 comp. con tecnologia COD

confezione da 0,5 L 17,50
confezioneda 1 L 31,20
SPINNAKER WOOD PROTECTION Clear

Vernice satinata 1 comp. pigmentata tecnologia COD
confezioneda 1 L 28,50
SPINNAKER WOOD PROTECTION Super Clear

Vernice safinata 1 comp. senza pigmenti fecnologia COD
confezione da 1 L 28,50
SPINNAKER WOOD LIFE clear

Impregnante ceroso 1 componente

confezione da 1 L 24,50
confezione da 2,5 L 49,50
SPINNAKER Mahogany

Mordente per legno confezione 0,5 L 23,50

WHITE SPIRIT Diluente per SPINNAKER monocomponente
confezione da 0,5 L 8,00

CECCHI & C-SYSTEMS
C-LR ENGINE ENAMEL Smalto motori

blu, verde, nero, rosso conf. da 0,75 L 22,15
giallo confezione da 0,75 L 28,10
C-ANTISKID POWDER Antiscivolo in polvere

- fine trasparente 70 g per 1-1,5 L di prodotto 8,00
- grosso trasparente 70 g per 1-1,5 L di prodotto 8,00
C-Colour Paste Colorante per epossidici

colore nero, bianco, giallo, verde, rosso

confezione da 200 g 14,00
C-Epoxy Thinner Diluente per 10 10 Classic

confezione da 0,5 L 8,00

www.cecchi.it
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unitario ~ cartone
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C-SYSTEMS RESINE EPOSSIDICHE

C-Systems 10 10 Super Fast rapporto 1:1 prezzo
epossidico veloce bicomponente uhiero
confezione da 800 g (400 g A + 400 g B) 69,50
C-Systems Epoxy Mix 110 rapporto 1:1

epossidico bicomponente cartuccia 400 ml 49,00
C-Systems Epoxy Mix 120 rapporto 1:1

epossidico bicomponente cartuccia 400 ml 38,00
C-Systems Epoxy Mix 130 rapporfo 2:1

epossidico bicomponente cartuccia 400 ml 43,00
C-Systems Epoxy Mix 140 rapporfo 2:1

epossidico bicomponente cartuccia 400 ml 43,00
Pistola manuale Epoxy Mix 110 e 120 (1:1) 85,00
Pistola manuale Epoxy Mix 130 e 140 (2:1) 92,00
C-Systems 10 10 UV PROTECTION

epossidico 2 componenti resistente ai raggi UV

confezione da 750 g (500 g A + 250 g B) 36,00
confezione da 1,5 kg (1 kg A + 0,5 kg B) 65,80
confezione da 4,5 kg (3 kg A + 1,5 kg B) 162,00

C-Systems 10 10 Classic epossidico strutiurale 2 componenti

confezione da 1L (0,5LA+05LB) 35,00
C-Systems 10 10 CFS epossidico strutturale 2 componenti
confezione da 750 g (500 g A + 250 g B) 29,50
confezione da 1,1 kg (734 g A + 366 g B) 37,50
confezione da 1,5 kg (1 kg A + 0,5 kg B 52,40
confezione da 4,5 kg (3kg A + 1,5 kg B 138,00
confezione da 30 kg (20 kg A + 10 kg B) 682,00
Pompe dosatrici (in coppia) per CFS e UV Protection

per confezione da 750 g 9,50
per confezione da 1,5 kg 9,50
per confezione da 4,5 kg 29,00
per confezione da 30 kg 29,00
Kit 10 10 CFS - kit resina epossidica, additivi e accessori

senza DVD 84,30
con 3DVD 89,90
C-Systems H2 Resin epossidico per serbatoi acqua
confezione da 1,5 kg (1 kg A + 0,5 kg B) 56,50
confezione da 4,5 kg (3 kg A + 1,5 kg B) 144,00
confezione da 30 kg (20 kg A + 10 kg B) 725,00
C-Systems 10 2 epossidico strutturale 2 componenti
confezione da 6 kg (5 kg A + 1 kg B) 193,00
Coppia di pompe per 102 da 6 kg 32,00

C-Systems Epoxy Tixo epossidico strutturale 2 componenti

confezione da 1,5 kg (750 g A + 750 g B) 58,00
confezione da 5 kg (2,5kg A + 2,5kg B) 162,00
C-Systems ET40 epossidico strutturale 2 componenti

confezione da 1,5 kg (1035 g A + 465 g B) 66,00
C-Systems Steel Blue epossidico per colata 2 componenti
confezione da 9,010 kg (8535 g A + 475 g B) 192,00
C-Systems Core Bond epossidico per colata 2 comp
confezione da 2 kg (1,6 kg A + 0,4 kg B) 63,80

C-Systems Core Bond 3X e 5X epossidico per colata 2 componenti
confezione da 2 kg (1,6 kg A+ 0,4 kg B) 77,00

C-Systems Gel-Coat Light epossidico bianco e giallo per finitura VTR intemi

confezione da 2,5 kg (2000 g A + 500 g B)
C-Systems 103 /103 U.V./103SL
epossidico alfo modulo con e senza post-cotiura per laminazione e profofipi
confezione da 13 kg (10 kg A + 3 kg B) 365,00
confezione da 26 kg (20 kg A + 6 kg B) 612,00

79,00

pezzi per
cartone

6
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Listino prezzi al PUBBLICO n°57

C-SYSTEMS ADDITIVI

Microfibre Naturali/Addensante n°1

confezione da 1,5 L 18,90
confezioneda 51 36,00
confezione da 25 L 102,00

Addensante n° 2 per 10 2 ¢ 10 10 CFS e UV Protection
confezione da 1,5 L 19,90

confezioneda 5 L 40,50
confezione da 25 L 96,50
Microfibre Minerali

confezione da 0,5 kg 22,70
confezione da 2,5 kg 69,20
Microsfere Bianche (glass bubble)

confezione da 1,5 L 22,40
confezione da 5 L 4930
confezione da 25 L 114,50
Microsfere Fenoliche

confezione da 1,5 L 22,70
Microfiller Powder

confezione da 1,5 L 22,30
confezione da 5 L 46,40
confezione da 25 L 128,00
Microfiller Black confezione da 5 L 61,00

A20 MICROSHIELD codditivo nero antiosmosi in polvere
confezione da 400 g 16,50
confezione da 1 kg 25,80
A30 WHITE MICROSHIELD additivo bianco antiosmosi
confezione da 400 g 16,50
confezione da 1 kg 25,80
No Fire Powder polvere micronizzata autoesfinguente
confezione da 2 kg 27,

NASTRI E TESSUTI o

Nastro vetro biassiale E +/-45 H.T. High Tech 300 g ca.
altezza 10 cm costo al metro lineare 1,70

altezza 15 cm costo al metro lineare 2,30
altezza 63,5 cm costo al metro lineare 6,45
altezza 127 cm costo al metro lineare 12,90
altezza 127 cm a richiesta

Nastro vetro biassiale E +/-45 H.T. High Tech 450 g ca.

altezza 63,5 cm costo al metro lineare 6,45
altezza 127 cm costo al metro lineare 12,90
altezza 127 cm a richiesta
Nastro vetro bilanciato bordato 220 g ca.

altezza 5cm costo al metro lineare 0,99
altezza 10 cm costo al metro lineare 1,80
altezza 15 cm costo al metro lineare 2,25
Nastro vetro Invisible 200 g ca.

altezza 100 cm costo al metro lineare 12,40
Nastro carbonio unidirezionale 175 g ca.

altezza 5 cm costo al metro lineare 2,40
altezza 10 cm costo al metro lineare 4,00
altezza 15 cm costo al metro lineare 6,50
altezza 20 cm costo al metro lineare 9,90
Nastro carbonio unidirezionale 330 g ca.

altezza 20 cm costo al metro lineare 8,70
Nastro aramidico bidirezionale 170 g ca.

altezza 5cm costo al metro lineare 3,15
altezza 17 cm costo al metro lineare 6,20
Peel Ply - Tessuto distaccante

altezza 15 cm costo al metro lineare 1,30
altezza 25 cm costo al metro lineare 1,75
altezza 80 cm costo al metro lineare 4,30
altezza 80 cm a richiesta
C-Cotonina diam. 3 0 6 mm rotoli da 1 kg 19,90

Pannelli in materiale PVC per sandwich spessore 10 mm
Liscio cm 205 x 95 densita 90 73,00
Quadrettato cm 102 x 108 densita 75 46,00

prezo pezzi per
unitario * cartone
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ACCESSORI

Impugnatura per rulli e rulloticm 10 e 15
Ricambio rulli in spugna cm 10

Rulli pelo lungo cm 10

Rulli pelo lungo cm 15

Rullino gel cm 10

Rullotto gel cm 10

Rullotto gel cm 15

Rullo frangibolle alluminio L. cm 7
Rullo frangibolle alluminio T. cm 7
Impugnatura rullo per smalto cm18
Ricambio rullo per smalto di gomma cm18
Spatola dentata ¢m 12 fine o grossa
Spatole lisce (set completo 4 pezzi)

Set spatole plastica per Peel Ply (cm 6-10-12)
Vaschetta in plastica (31 x 34 cm)
Barattoli plastica set 6 pezzi varie misure
(n°3 da 250 cc, n°1 da 500 cc, n°1 da 1000 cc)
Bicchieri graduati set 3 pezzi varie misure
(n°1 da 400 cc, n°2 da 650 cc)

Bicchiere graduato con tappo da 400 cc
Bicchiere graduato con tappo da 650 cc
Bicchiere graduato con tappo da 1300 cc
Bicchiere graduato con tappo da 2300 cc
Stick stecchette in legno 23 ¢m (3 pezzi)
Stick stecchette in legno 30 ¢cm (2 pezzi)

Miscelatore acciaio per Steel Blue-Corebond-Gel Coat

Miscelatori elicoidali per Epoxy Mix
Occhiali protettivi in policarbonato
Beccuccio plastica per vernici

Empty cartriges cartucce vuote per gomma
Filtro conico di carta

Filtro conico di carta set 10 pezzi

Guanti ambidestri in lattice di gomma 100 pezzi

Pennelli monouso diamefro 10 mm (12 pezzi)
Pennello Hobby S300 largh. 20 mm

Pennello Hobby largh. 30 mm
Pennello Hobby largh. 40 mm
Pennello Hobby largh. 50 mm
Pennello Hobby largh. 60 mm

Pennello Hobby 5400 largh. 50 mm
Pennello Hobby largh. 60 mm

Panno antipolvere

Promozione DVD n°1 + n°2 + n°3

Tuta lavoro 3M 4530 misure L - XXL
Maschera protettiva 3M anfisolvente e antipolvere
Maschera profettiva 3M con filii 4251 *
Tampone abrasivo Scofch Brite 3M*
Spugna Scotch Brite 3M*

Spazzola Tergivetro con spugna*
Spazzolone DM130 Medium Brush per vefroresina*
Spazzolone DM120 Soft Wash Brush per feak*
Bastone felescopico DM454  per spazzolone*
Nastro 3M nero 471 h. 25 mm 33 m*
Nastro 3M blu 2090 h. 19 mm 66 m*
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prezzo pezzi per
unitario * cartone

1,40
1,80
1,75
2,60
2,50
3,40
4,90
14,00
16,00
4,50
6,90
2,50
4,00
2,95
2,90
4,50

1,50

0,50
0,60
0,80
1,40

0,85
0,95

2,15
2,40
1,50
25,00
8,50
5,50
29,70
1,85
2,35
3,00
25,05
25,05
28,20
12,45
5,30

9914*

1
1
1
1
1
1
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Listino prezzi al PUBBLICO n°57

NAUTILUS
NAUTILUS Two Pack Varnish GLOSS

prezo pezzi per
unitario _ cartone

vernice 2 comp.lucida con filtri UVA. conf. da 0,75 L 2990 9
NAUTILUS Two Pack Varnish SATIN

vernice satinata 2 comp.con filtri UVA. conf. da 0,75 L 32,50 9
NAUTILUS Polyurethane Thinner

diluente poliuretanico per 2 componenti vernice e smalto

confezione da 0,5 L 850 9
NAUTILUS FAST EPOXY LIGHT FILLER

stucco epossidico leggero 2 comp. rapida essiccazione

confezione da 0,8 L (480 g) 27,30 6
NAUTILUS EPOXY LIGHT FILLER

stucco epossidico leggero 2 componenti

confezione da 3 L (1.800 g) - peso specifico 0,6 kg/L 8500 6
NAUTILUS FAST EPOXY FINE FILLER

stucco eposs. 2 comp. rapida essiccazione conf.da 600g 22,15 6
NAUTILUS Epoxy Primer

colore bianco o blu confezione da 0,750 L (A+B) 28,50 9
colore bianco confezione da 3 L (A+B) 88,00 1

NAUTILUS CLASSIC Primer primer al clorocauccit

monocomponente per metalli in genere e legno conf. 1L 27,00 12
NAUTILUS Epoxy H.B. rivesfimento bicomponente alto spessore
antifuoco colore bianco confezione da 1 kg (A+B) 3200 9
NAUTILUS SealMast55 bicomponente sigillatura alberi
confezione da 843 ml - 931 g (A+B) 5490 6
NAUTILUS Polyurethane Enamel (A+B)

smalto alta qualita a 2 componenti vari colori

bianco ghiaccio (RAL 9016), bianco avorio (RAL 9010)

confezione da 0,750 L 3990 9
confezione da 1,5 L 67,00 6
blu (RAL5011), rosso (RAL 3001), giallo (RAL 1003),

nero (RAL 9005), verde (RAL 6005), grigio (RAL 7035)

confezione da 0,750 L 4290 9
NAUTILUS ACRILIC WB Enamel (RAL 9016)

smalto acrilico all'acqua lucido/satinato conf. da 1L 28,50 12
NAUTILUS Sealant sigillante poliuretanico monocomponente
colore bianco (non ingiallente), nero conf. da 300 ml 14,50 12
NAUTILUS Deck Seal

M.S. polimero monocomponente per comenti coperta

cartucce colore nero 290 ml 16,20 20
sacchetto colore nero 600 ml 28,80 20
pistola per 600 ml 59,00 1
PRIMER Deck Seal

confezione da 250 ml 19,50 6
NAUTILUS Self Polishing Extra Glide con PTFE

antivegetativo autolevigante per imbarcazioni a vela e yacht

bianco, rosso, nero, blu, azzurro

confezione da 0,750 L 4720 6
confezione da 2,5 L 139,00 4
NAUTILUS Drive Primer per superfici acciaio e bronzo

versione Invernale CL210 conf. 2609 (200g + 60g) 23,00 1
versione Invernale CL210 conf. 5209 (400g + 120g) 39,50 1
versione Estiva CL211 conf. 2609 (200 g + 60 g) 23,00 1
versione Estiva CL211 conf. 520 ¢ (400g + 120 g) 39,50 1
NAUTILUS Drive Antifouling

antivegetativo per eliche, assi e piedi poppieri

grigio, nero confezione da 0,25 L 19,50 6
NAUTILUS ANTIFOULING THINNER

diluente per antivegetativo confezione da 0,5 L 8,50 9

www.cecchi.it
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prezzo pezzi per
unitario * cartone

NAUTILUS PULIZIA
TEAK & WOOD CLEANER

polvere per pulire profondamente il teak conf. 600g 12,50 9
TEAK OIL Water Based

olio per teak e legni base acqua conf. 1L 2550 12
INVISIBLE DECK PROTECTION

protezione invisibile per teak e legni in generale conf.1L 24,50 12
FIBERGLASS CLEANER

polvere per pulire ponti in vetroresina conf. 600 g 1250 9
CLOTH PROTECTION

protettivo invisibile per tessuti, tendalini, bimini,

abbigliamento tecnico, sedili, tendaggi conf. 500 ml 1500 8
BILGE CLEANER npulitore per sentina, formula idrotopa

confezione da 946 ml 16,80 12

prezzo pezzi per
unitario * cartone

COLLE
C-Systems COLLA ROSSA Colla marina resorcinica

confezione da 1,2 kg (twin pack) 3600 9
confezione da 6 kg (5 kg + 1 kg) 13500 4
confezione da 24 kg (20 kg + 4 kg) 405,00 1

C-Systems COLLA BIANCA
Colla marina 2 comp. standard 302-1 A3 type Il adhesive

confezione da 750 g (1.125 g colla pronta) 16,50 18
confezione da 1.500 g (2.250 g colla pronta) 2750 6
confezione da 3.000 g (4.500 g colla pronta) 44,00 4
confezione da 25 Kg sacco (35,7 Kg colla pronta) 203,00 1
SKINDER

SKINDER Rilevatore di umidita digitale per legno e vir* 499,00

Sonda Stilo d'umidita e temperatura aria* 25,00

| prezzi del listino indicati con asterisco *sono netti.
| pezzi per cartone indicati sono riferiti solo alla vendita all'ingrosso.
Legenda: ca. = circa rot. = rofolo  pan. = pannello

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Imballo della merce: gratis.

Resa della merce: franco partenza (olire 200 L porto franco)
Pagamento: prime forniture contrassegno, poi a convenire.

Rischi: la merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche
quando & venduta franco arrivo; il Cliente é pregato di controllarne
all'arrivo lo stato e fare eventuali precise e chiare riserve per scritto
sul documento di frasporto del Vettore in caso di manomissione e
danneggiamento dei colli  inoltrare immediatamente copia alla
nostra sede. In difetto di cid non si potra intervenire presso il Vettore.
| prezzi del presente listino possono variare senza preawviso.

Per ogni controversia, Foro competente Lucca.

CECCHI GUSTAVO & C. srl
via M. Coppino 253 - 55049 Viareggio (LU)
tel. 0584 383694 - fax 0584 395182
www.cecchi.it info@cecchi.it




i prodotti per la tua barca

RESINE EPOSSIDICHE C-SYSTEMS
ADDITIVI C-5YSTEMS

SKINDER,
misuratore umidita e temperatura

TESSUTI E MATERIALI

STUCCHI EPOSSIDICI NAUTILUS
SPINMAKER YACHT VARMISH
NAUTILUS pulizia @ mantenimento
COLLA ROSSA e COLLA BIANCA

NAUTILUS,
smalti, vernici, sigillanti, antifouling

DILUENTI
DVD di lavorazioni
LISTINO PREZZI
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