...[utti insieme per mano



INDICE

Servizio Assistenza

Servizio Spedizioni a Domicilio

Frima di cominciare

I principali prodotti per lavorare sulla barca
La Barca di vetroresina

La testa del bulbo

Profilo del timaone

La Barca di legno

La rinvergatura

La stuccatura della vite

La manutenzione perfetta degli ancoraggi
Il compensato

L'acqua nel legno & I'umidita che lo dannaggia

Eppur... non si muove

Fine anmni ‘60

Quando & la passione

Cerificazioni ed omologazioni

FAQ - Frequently Asked Questions
10 10 CFS & i suni raccomandamenti
Verniciatura a trasparente

Verniciatura opaca o satina per imarri'restami

Le cricche della coperia
Applicaziong a rullo smalto Nautilus
L'importanza del bulbo e timone
Il calore del colo |
Verniciare un albero in alluminio

[ =1
PEruglhdaa Kappa termico

Listino p

(segue nell'ultima pagina..)

pag.2
pag.3
pag.4
pag.10
pag.12
pag.22
pag.23
pag.24
pag.36
pag.36
pag.37
pag.38
pag.39
pag.40
pag.41
pag.42
pag.43
pag.44
pag 68
pag.96
pag.27
pag. 107
pag. 116
pag. 117
pag: 118
pag.119
pag.120
pag. 121

™

T

1010 |

Calcolo dei prodotti w_
agog e PSS | SpINNAKER IPINNA PoSbfGRkes | |
w0

rl-n 'irl.ll

i

Guarda i nostri filmati per la tua barca su www.cecchi.it



Tutti insieme per mano

Tenersi per mano, tra bambini, & uno dei gesti pib semplici.

Magari non si conoscono ma dopo il primo approccio giocano insieme felicemente.
Sono subito amici.

Pronti a ridere, bisticciare e piangere al primo screzio, per un nonnulla.

E’ nel loro DNA. Sinceri e trasparenti come |"acqua di sorgente, anche i diverbi che na-
scono lo sono altrettanto. Iniziano e finiscono in un attimo.

Sono sempre generosi. Devono crescere con questo spirito e metterlo in atto.

Gli adulti devono proteggerli e farli crescere bene, sono indifesi poi, domani, sard il loro
furno.

Cosi & per la barca. Lei & gia adulta ma per darci il meglio deve ricevere attenzioni e
piccole cure. Ci accoglie nelle brevi e lunghe navigazioni con molta semplicita.

E’ disponibile a regalarci momenti di puro relax ma in navigazione dobbiamo sempre
mantenere i limiti di sicurezza e dialogare continuamente con lei.

Il mare & bellissimo ma imprevedibile.

Cosi & la vita . Non & sufficiente fare quanto previsto dagli elementari obblighi di legge
(piuttosto ingarbugliati) e pensare di avere fatto tutto. Soichiro Honda, quello delle moto,
nei suoi dieci comandamenti afferma: “dobbiamo restare sensibili ai bisogni della colletti-
vitd nella quale si inseriscono le nostre attivita”.

Da anni, copiando anche quanto fatto da un caro Amico, dedichiamo “almeno 'uno per
cento del nostro fatturato” a opere umanitarie, ricerca scientifica ecc.

E un piccolo gesto come proteggere i bambini, un giorno lo faranno loro. Si deve essere
piv vicini alla collettivita che fa parte della nostra vita e del vivere quotidiano, cosi come
curare la barca. Tutto questo ci renderd il capitale con tanti inferessi.

Non & buonismo ma piuttosto correttezza e lungimi-
ranza.

Se passi da qui vicino chiamaci e fermati. Sarai nostro
ospite e parleremo di barche, di mare, di lavori da- :
vanti ad un caffé, un gelato o un piatto di pesce.
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Servizio Assistenza

Per qualsiasi richiesta di informazione sui nostri prodotti e sul loro impiego siamo a tua
disposizione.

Lavorare al tuo fianco significa aiutarti direttamente nei tuoi dubbi di lavoro e prendersi
carico della tua barca come fosse la nostra.

Il nostro Servizio fa si che il tuo lavoro trovi la certezza e la sicurezza di operare con tutta
tranquillita certo di fare il meglio per la tua barca.

Puoi contattarci via telefono negli orari di ufficio dal lunedi al venerdi chiomando lo

0584 383694

Oppure puoi inviarci una email con in allegato le foto dei lavori da svolgere, ma prima di
tutto leggi questo nostro depliant - scaricabile anche in PDF da internet : www.cecchi.it
- e se non hai i nostri DVD guardali sempre nella nostra home page scegliendo I'icona:

“| nostri filmati per la tua barca”. Cosi le tue domande saranno molto piv precise.
Riusciremo meglio a comprendere il problema da risolvere e sapremo indicarti i prodotti
da impiegare e un corretto piano di lavoro. Invia la tua email a

info@cecchi.it
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Servizio Spedizioni a domicilio

Se avete difficoltd a trovare i prodotti della nostra linea, vi offriamo il servizio di consegna
a domicilio. Basta un semplice fax, un’e-mail oppure un ordine dal nostro sito e-commer-
ce. Le spedizioni sono sempre in porto franco per importi superiori ad 80 euro (iva esclu-
sa), mentre per valori inferiori la spedizione ha un piccolo contributo di spese di frasporto.
E possibile richiedere anche pochi o singoli pezzi.

Sebbene la merce viaggi a rischio e pericolo del Committente (come previsto dalla Legge)
noi ci assumiamo |’onere, in caso di rottura totale o parziale, di reintegrare il materiale.
Per far questo & perd indispensabile che al momento della consegna accertiate la perfetta
integrita del materiale, anche con I’apertura di fronte al Corriere delle scatole (& un Vostro
diritto, potrebbero averle battute violentemente pochi istanti prima e il loro aspetto potreb-
be risultare perfettamente integro anche dopo mezz’ora). In caso di danneggiamento, &
indispensabile apporre la riserva scritta sulla ricevuta del Corriere.

Con l'invio a mezzo fax della copia della riserva fatta, saremo in grado di reintegrare il
materiale, facendoci carico noi della pratica assicurativa e di tutto quanto ne consegue.
Per la consegna della merce vi preghiamo di indicare un indirizzo dove sia sempre reperi-
bile qualcuno.

In caso questo non fosse possibile, verrd eseguita una spedizione in fermo deposito presso
la filiale del corriere a voi piv vicina. Potrete quindi recarvi dopo nostro avviso (via email,
telefono, sms, ecc...) a ritirare quanto ordinato per la vostra barca.

Per le spedizioni utilizziamo un corriere espresso (24-48h) e ti comunichiamo il tracking
del trasporto.
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Prima di cominciare

Quando lavoriamo e quando ci divertiamo, il tempo passato a fare manutenzione alla
nostra barca & sempre un piacere!

Articoli di uso quotidiano in casa riportano simboli di rischio e pericolo con richieste di
attenzione durante |'uso. Le nostre confezioni riportano i rischi del materiale contenuto,
come ad esempio corrosivo, nocivo, irritante, tossico, infiammabile, ecc... Le schede dati
di sicurezza si frovano nel sito www.cecchi.it

Alcuni soggetti sviluppano allergie nei confronti di determinate sostanze. L'allergia & un’al-
terata e spontanea reattivita dell’organismo a certe sostanze. Se si ha questo disturbo &
quasi certo che anche nel futuro un minimo contatto o inalazione riprodurra il problema.
E indispensabile ricorrere sempre a cure mediche per circoscrivere questo fastidio. Olire
ai rischi vaq considerato anche I'ambiente di lavoro che, se al chiuso, deve essere ben
ventilato. E sempre prudente proteggersi con una maschera respiratoria adatta per evitare
di respirare i vapori dei solventi e le polveri. E consigliabile bere un bicchiere di latte
intero (non magro o parzialmente scremato) prima di iniziare queste fasi di lavorazione.
Indossare abiti comodi e adatti per il lavoro, proteggersi le mani con guanti monouso e se
necessario guanti resistenti ai solventi. In caso di contatto con gli occhi e le mani, lavare
abbondantemente con acqua corrente e rivolgersi, se necessario, al medico mostrandogli
I'etichetta della confezione. Pulirsi le mani da vernici o resine con un solvente... & sbaglia-
to sia alla fine che durante il lavoro.

Questo perché una parte del prodotto viene via, ma una parte diluita e softilissima, si
insinua sotto le unghie e nell’epidermide dove sta per giorni e giorni. Acqua tiepida e un
pezzo di sapone da bucato vanno molto, molto meglio.

Evitare di fumare e mangiare sul posto di lavoro e durante I'uso dei prodotti.

Lavarsi sempre le mani prima di andare alla toilette.

E altrettanto importante usare aftrezzi elettrici ben protetti, senza fili

scoperti. ﬁ_‘, Hﬁ]
Per la buona riuscita del lavoro, nel periodo invernale, si faccia molta

attenzione alle temperature del prodotto che stiamo usando (evitando
Iinerzia termica accumulata durante la notte) e alla temperatura del
supporto stesso (la parte che vogliamo proteggere o pitturare).

Per ovviare a questi inconvenienti, molte volte & sufficiente un phon ad
aria calda, un termo-ventilatore o un termosifone ad olio, con i quali si
possono intiepidire i prodotti moderatamente e omogeneamente (toglien-
do il tappo per eliminare la pressione).

Si deve inoltre stemperare la superficie da traftare eliminando il freddo e i
residui di umiditd accumulati durante la notfte. Mantenere, con rapidi pas-
saggi di aria calda, le condizioni necessarie per una buona essiccazione.
A questo scopo le nostre lampade al quarzo risolvono alla grande cento
e pib problemi. Prestare aftenzione ai diluenti perché quantitativi non
corretti o non idonei possono causare inconvenienti di lavoro. Assicurarsi
sempre che le superfici siano pulite, prive di grasso, cere o paraffine.
Nell'uso delle resine epossidiche, nel dubbio di quanto tempo
sia passato dall’applicazione o per la presenza di tipica un-
tuosita superficiale (blush-amine), é indispensabile dare una
carteggiata intermedia dopo aver spugnato la superficie o me-
glio ancora carteggiare a bagnato. E importante che il prodotto
giusto vada al posto giusto.

Le nostre confezioni recano consigli di applicazione e la loro destinazione
per ogni articolo, ma in caso di dubbio, una telefonata al Rivenditore o ai
nostri uffici, pud fare risparmiare tempo e denaro.

Siamo sempre con fe... dalla parte della tua BARCA.
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SISTEMA EPOSSIDICO STRUTTURALE

EPOXY STRUCTURAL SYSTEM
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C-Systems 10 10 CFS

10 10 CFS resina epossidica, multifunzionale, ideale per riparare, costruire, incollare,
laminare, proteggere, stuccare, inventare. Rapporto di miscelazione 2:1 in peso, (CFS
Completely Free Solvent).

Ha uno standard qualitativo eccezionale e grazie alla sua fluidita, sfrutta una serie di
additivi, che lo rendono utilizzabile in ogni tipo di lavorazione per risolvere ogni esigenza:
- collante legno-legno, legno-vetroresina, vetroresina-vetroresina e materiali eterogenei

- per laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e su vetroresina ecc...

- Structural Filler (stucco strutturale), aggiungendo gli additivi come Microfiller
Powder, Addensante n° 2, Microfibre Naturali

- stucco di riempimento con Microfiller Powder

- mano di fondo per legno verniciato in trasparente e non

- fondo antiosmosi

- fondo di riparazione osmosi.

In tutte le confezioni si possono montare delle minipompe e pompe volumetriche che
distribuiscono unitariamente i corretti quantitativi di resina e catalizzatore. Vedi pagina 58.
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YACHT VARNISH

SPINNAKER YACHT VARNISH

Le imbarcazioni di legno hanno sempre richiesto grande cura, e le parti del legno a vista
(verniciate o al naturale, come mogano, cedro, teak, ecc...) hanno sempre dato I'impronta
della capacita dell’artigiano o del cantiere, nella maestria degli intagli e nella perfetta
scelta delle giuste tonalita del legno. SPINNAKER Yacht Varnish sottolinea e protegge la
bellezza di questo lavoro.

SPINNAKER ¢ resistente, di lunga durata, di facile applicazione e, naturalmente, marina
al 100%. Ecco perché marinai esperti si affidano a SPINNAKER da sempre e con fiducia.
Quando ammirate la lucentezza e la perfetta finitura della barca accanto alla vostra, vuol
dire che & stata usata la linea SPINNAKER Yacht Varnish. Il legno, non rappresenta solo
il fascino della vecchia costruzione, ma & indispensabile anche nelle imbarcazioni in vetro-
resina, & un materiale tecnico eccezionale per la sua leggerezza, resistenza, duttilita, senza
considerare che & afonico, termico, elastico. Ha un altissimo grado di resistenza, quando
ben strutturato & infaticabile, “non ha memoria”; & un materiale di cui non si pud fare a
meno. SPINNAKER, conosce bene il legno e propone una vasta gamma di vernici per
rispondere sempre in maniera giusta e professionale alle piv diverse esigenze.

Vedi pagina 89.
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NAUTILUS Marine Paint Technology

La gamma di prodotti NAUTILUS raccoglie vernici bicomponenti per legno, smalti polyu-
retanici, gomme e sigillanti, antivegetative, primer, stucchi epossidici, diluenti e molti altri
prodotti specifici.

NAUTILUS S.P. ANTIFOULING Extra Glide con PTFE & I'antivegetativa per tutte le bar-
che a vela e a motore...

NAUTILUS POLYURETHANE ENAMEL ¢ lo smalto bicomponente per proteggere e
dare la finitura brillante a tutti i lavori sulla barca, disponibile in vari colori. La qualita di
questo prodotto viene sottolineata anche dalla possibilita di applicazione a rullo ottenen-
do dei risultati eccezionali.

NAUTILUS EPOXY LIGHT FILLER & lo stucco epossidico leggero (con peso specifico
0,6) a catalizzazione lenta o veloce.

NAUTILUS DECK SEAL & la gomma M.S. polimero per i comenti della coperta facile da
applicare e NAUTILUS SEALANT per il fitting di coperta.

...questi e molti altri sono i prodotti per chi chiede sempre il meglio come qualita e affidabilita.
Vedi pagina 113.
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BOAT LIFE

Boat Life ¢ la linea completa di prodotti per la manutenzione, pulizia e la cura della
barca.

Sono prodotti originali importati in confezioni originali.

Tutti i prodotti Boat Life sono progettati esclusivamente per I'ambiente marino che richie-
de i massimi standard qualitativi.

Boat Life per la manutenzione e protezione del Teak, per la pulizia e protezione della
vetroresina.

Boat Life per la pulizia e manutenzione completa.

Vedi pagina 98.
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SKINDE

SKINDER

SKINDER ¢ uno strumento completo, non solo per la misurazione dell’'umidita interna di
legno e vetroresina, ma anche per la temperatura delle superfici che dobbiamo pitturare, la
temperatura dell’aria e I'Umidita Relativa dell’aria (U.R.).

E stato premiato al METS di Amsterdam 2003 con una “SPECIAL MENTION" per
compattezza, affidabilita, completezza e costo competitivo. Idoneo per legno e vetroresina
funziona sul principio di conducibilita per la ricerca dell’umidita nel legno o nel laminato di
vetroresina.

Un grandissimo vantaggio dello SKINDER digitale & che i valori di rilevazione vengono
espressi in numeri. Insieme al valore di lettura viene indicato, in basso sulla destra e in ca-
rattere piv piccolo, la corrispondente indicazione della percentuale di umidita contenuta nel
supporto.

Continua a pagina 77.
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| principali prodotti per lavorare sulla barca

Vernice

Prodotto protettivo filmogeno trasparente, che esalta la
venatura del legno e lo protegge dalle intemperie. La
linea SPINNAKER comprende una vasta gamma di vernici
monocomponenti piU la poliuretanica lucida a due com-
ponenti applicabile anche su trattamenti monocomponen-
ti “vecchi” di qualche mese. (pag. 89)

Nella linea NAUTILUS la due componenti & disponibile
nella versione lucida e satinata (semilucida) anche per
esterno. (pag. 108)

Primer o fondo .

(Nautilus Epoxy Primer). E un prodotto intermedio, da
applicare prima dello smalto o dell’antivegetativa, per
uniformare il colore e/o greare la corretta presa sul
supporto da proteggere. E idoneo anche a fare barriera
tra due prodotti incompatibili tra loro. Su metalli e leghe
sempre come prima mano. Il colore del Primer, come
fondo, sard bianco per gli smalti bianco e giallo e blu per
i colori rosso, verde, nero e blu. (pag. 109) e

Smalto A ||
(Nautilus Polyurethane Enamel). Prodotto protettivo filmo- =z = -
geno con pigmento colorato (rosso, verde, bianco, ecc...) &a " hﬁ s
che si applica su fondo preparato con stucco e primer. it :
Nella nostra linea il tipo bicomponente si pud dare anche
su prodotti monocomponenti “vecchi” di qualche mese. | . s e
(pag. 110) [ A A o E

Thinner o diluente

Sono liquidi idonei e compatibili per diluire prodotti come
vernici, smalti, antivegetative e/o per pulire gli attrezzi.
Non vale la pena usare il primo che capita, perché i
nostri sono dedicati e non alterano le caratteristiche del
prodotto cui sono destinati. Vanno usati solo quando
necessario. (pag. 115)

Stucco epossidico

(Nautilus Light Filler). Prodotto riempitivo per livellare,
proteggere, uniformare le superfici prima di rifinire con lo
smalto o altro. Idoneo per legno, metallo o vetroresina.
Formulato con basso peso specifico (0,6 per litro) per
facilitare la carteggiatura e I'applicazione anche di notevoli
spessori. Ideale per parti sopra e sotto la linea di galleggia-
mento. Disponibile anche con catalizzazione Fast (veloce) e
la versione Fast Fine Filler. (pag. 83)

Antivegetativa

Sull’opera viva della barca impedisce la formazione della
vegetazione, assicurando buona levigatezza e durata nel
tempo. Il nostro tipo NAUTILUS S.P & autolevigante per
impedire la formazione di spessori eccessivi. La versione per
assi e eliche & ovviamente a matrice dura. (pag. 113)
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Colla Rossa e Colla Bianca

Sono collanti che hanno fatto la nautica del “legno”. Anco-
ra oggi hanno una buonissima diffusione, sono apprezzate
e diffuse, anche se I'avvento dei prodotti epossidici ne ha
ridotto I'uso. (pag. 105)

Resina epossidica

(C-Systems 10 10 CFS e ....) Completely Free Solvent (sen-
za solvente). Linea epossidica dalle elevate caratteristiche
meccaniche, idonea per moltissime applicazioni risolutive.
Nel nostro caso per costruire, riparare, incollare, laminare,
modificare, inventare... Tutto questo con C-Systems 10 10
CFS e i suo additivi, ma sono disponibili altri tipi di resine
epossidiche per rispondere meglio a fasi di lavorazione piv
ampie e specifiche come:

10 10 UV Protection, 10 10 Classic, 10 10 Super Fast,
Epoxy Tixo, ET40, Steel Blue, Core Bond, Epoxy Mix, H2
Resin, 102, 10 3. (pag. 58)

Additivi

Sono “polveri” inerti che, mescolate alla resina epossidi-
ca, danno luogo a prodotti con caratteristiche diverse per
rispondere meglio alle esigenze dell’intervento e rendono la
resina da liquida a densa come il gelato. Con gli additivi e
la resina epossidica possiamo stuccare, incollare, riparare,
costruire, proteggere, ecc... (pag. 71)

Tessuti

In vetro, carbonio, aramidico o ibridi (quando composto da
due o piv diversi tipi di filato) sono gli artefici della moderna
industria nautica. In trama e ordito (plan), unidirezionale o

multiassiale (biassiale, triassiale, ecc...).

A noi servono, abbinati sempre con la resina epossidica, per
gli interventi di riparazione, modifica e per la ristrutturazione
delle barche di vetroresina e legno. Su queste ultime anche

in sostituzione della vecchia tela di cotone. (pag. 79)

PVC espanso

Pannelli a cellula chiusa (non assorbono acqua) di vario
peso specifico per formare anima, “core” nella stratificazio-
ne a sandwich. La costruzione risulta particolarmente leg-
gera, rigida, resistente. Si tagliano facilmente con un cutter
e si compongono o si raddoppiano incollandoli con resina
epossidica e Microfiller Powder. (pag. 82)
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(8 LA BARCA DI VETRORESINA

Quando Io Skinder rileva presenza di
umiditd in carena e si frovano anche le
bolle di osmosi & inutile stare a lamentarsi.
Si deve sabbiare. La sabbiatura, che pud
essere preceduta anche dalla piallatura,
picchia in maniera puntiforme, senza
sbavature e le parti di poliestere degrada-
to che sono diventate morbide vengono
frantumate sotto |'azione meccanica, fino a
trovare il poliestere ancora intatto.

Ecco la “Scheda Antiosmosi a.p.p.”

1) Alaggio e fare asciugare |’antivegetati-
va (3 o 4 ore nel periodo estivo, un giorno
nel periodo invernale). Fare la misurazione
con lo SKINDER e segnare i valori nel
punto in cui viene posizionato lo strumento
SKINDER. Confrontare i valori con quelli
sopra la linea di galleggiamento, che sa-
ranno sempre nella norma, cosi vedremo
quanto bene stiamo per fare alla nostra
barca. Se non abbiamo tempo raschiare

www.cecchi.it

I onhvegefohvo per fare direttamente la
misurazione sul gel-coat.

2) Rimozione di tutti gli scarichi, delle pre-
se a mare e di tutte le guarnizioni dei fori,
di dubbia esecuzione, sull’opera viva.

3) Rimozione con energica sabbiatura del
gelcoat fino a meta della linea di galleg-
giamento e, se barca a vela, eventuale
sabbiatura anche del bulbo. La sabbiatura
“energica” deve aprire anche le even-
tuali bolle sotto la superficie. 'operatore
esperto in alcuni casi... buca la carena.
Vuol dire che in quel punto il poliestere era
cosi degradato da non avere piu consi-
stenza strutturale e al primo passaggio si &
frantumato come la carie di un dente. Ma
non preoccupatevi: ha tolto del marcio che
dopo rifaremo piv bello e resistente di pri-
ma con 10 10 CFS e Microfibre Minerali.
4) Se la rimozione del gelcoat non avvie-

info@cecchi.it




Ciclo antiosmosi che non ha funzionato. Si spella
tutto. Forse punto di rugiada e cattiva preparazione.

ne con la sabbiatura si rende comunque
necessario, dopo la rimozione del gelcoat,
la idrosabbiatura o la successiva sabbiatu-
ra (che costera molto meno) per assicurare
una buonissima “pulizia” della carena.
Specialmente sulle carene delle barche a
vela e per quelle a motore che non hanno
pattini il gelcoat si rimuove benissimo e

in poco tempo con la piallina elettrica a
mano. Si vede molto bene nel nostro DVD n° 1.

5) Misurazione del tasso di umidita della
carena con lo SKINDER (vedi informa-
zioni nel capitolo dedicato) operando in
maniera sistematica su linee parallele al
galleggiamento, marcando con precisione
dove viene posizionato (per le misurazioni
successive) e segnando i valori differenti
con lapis o pennarello resistente all’acqua
(Water Resistant).

6) Primo di uno dei vari lavaggi con ac-
qua calda (preferibilmente) o a temperatu-
ra ambiente, a pressione...se possibile. Se
avete il “vaporello”... ancora meglio!

7) Inizio asciugatura. Luso del deumidifi-
catore, o meglio delle lampade al quarzo
riscaldanti, aiuterd la fase di asciugatura.
Generalmente |'osmosi viene iniziata nel
periodo Autunno-Inverno quindi bisogna
prevedere di “perdere” almeno uno o due
mesi della Primavera seguente per avere
raggiunto la perfetta asciugatura e le
condizioni di lavorazione adatte. Altrimenti

www.cecchi.it
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Carena “spellata” e sotto si intravedono... tante
bolle.

bisogna operare al coperto e in ambiente
riscaldato. (Vedere il capitolo strumenti di
lavorazione). La vetroresina ha un alto K
termico e si scalda con difficolta.

8) Successivi lavaggi con acqua calda o
a temperatura ambiente a pressione anche
durante il ciclo di asciugatura (almeno 1
volta per settimana).

9) Misurazione definitiva con SKINDER (in
scala HS, High Sensibility — Alta sensibilita)
e, finalmente, abbiamo terminato I'asciu-
gatura. | led non vanno oltre la zona verde
(per lo SKINDER a LED), oltre il valore 30%
se lo SKINDER & il modello DIGITALE.

10) Lavaggio finale e il giorno dopo...
inizio dei lavori.

11) Assicurarsi dell’assenza sulla superfi-
cie di polvere, sporco e/o grasso. Per la
polvere passare un fazzoletto antistatico
per togliere ogni residuo e fare una prova

Misurazione con SKINDER.
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2 MANI NAUTILUS ANTIFOULING

2 MANI NAUTILUS EPOXY PRIMER

PILU MANI 10 10 CFS CON A20 o A30 MICROSHIELD

PRIMA MANO 10 10 CFS

PAREGGIARE CON SPATOLA LISCIA

CARTEGGIATURA

STUCCATURA CON NAUTILUS EPOXY LIGHT FILLER

COMN SPATOLA DENTATA

PRIMA MANQ TOTALE DI 1010 CFS

RIEMPIRE | CRATERI GRANDI CON 10 10 CF3

E MICROFIBRE MINERALI

spessong otale medio di rfedimento 1400 micron [1.4 mmy)
TRATTAMENTO PER CARENA IN VETRORESINA

con un nastro adesivo (da pacchi, pressan-
dolo fortemente) per controllare la perfetta
aderenza e pulizia del supporto. Per sporco
e grasso usare acqua con il nostro Bilge
Cleaner. Non utilizzare solventil Se il bulbo
in metallo deve essere “rifatto”, dopo la
sabbiatura applicare due mani di Nauti-

lus Epoxy Primer prima di cominciare ad
applicare la resina epossidica 10 10 CFS in
carena (vedi grafico sopra).

12) Bagnare i grossi crateri con resina
epossidica 10 10 CFS e a seguire riempire
con stucco strutturale formato da 10 10
CFS e Microfibre Minerali fino a che il mix
non raggiunge una densitd pastosa che
resta in verticale, come gelato!

www.cecchi.it
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13) Dopo l'essiccazione, “spianare” a
bagnato con carta grana 60 le stuccature
dei crateri.

14) Asciugatura e applicazione di una
mano “rinforzata” di 10 10 CFS (bagnato
su bagnato) anche sul bulbo che pre-
cedentemente ha ricevuto due mani di
Nautilus Epoxy Primer.

15) Rasatura con Nautilus Epoxy Light
Filler, applicato con spatola dentata, sulla
carena e sul bulbo.

16) Carteggiatura con morale, tavoletta
(asse) e carta grana 40 per spianare per-
fettamente le cuspidi della spatola dentata.

info@cecchi.it



A seguire, dopo 20-30 minuti, spatolata sempre
con 10 10 CFS additivata con Microfibre Minerali.

<

Carteggiatura degli interventi strutturali.

. A=
Prima mano generale di 10 10 CFS.
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Applicazione con spatola liscia. Impossibile sba- Come si presentano le due superfici.
gliare. )
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Prima mano di 10 10 CFS.

17) Applicazione stucco con spatola liscia
dopo avere rimosso accuratamente la
polvere. Se passano pit di 48 ore passare
anche una spazzola metallica nei solchi
della stuccatura.

18) Levigatura dopo I'essiccazione con
carta 100/120 e ritocchi eventuali.

19) Applicazione di resina epossidica 10
10 CFS.

20) Applicazione di resina epossidica

10 10 CFS + A20 o A30 Microshield e
ulteriori mani per giungere al complessivo
consumo di 500 - 600 g per mq ossia 5

- 6 kg ogni 10 mq di carena, compresa la
mano iniziale.

21) Applicazione di 2 mani generose di
Nautilus Epoxy Primer nei tempi indicati.

22) Applicazione di 3 mani di Nautilus
S.P Antifouling a rullo, partendo da poppa
e con applicazione verticale.

E consigliabile che la prima mano sia di
un altro colore rispetto a quello desiderato
in modo che la seconda e la terza mano,
quando esauriranno il loro film faranno
intravedere il diverso colore della prima
mano indicando con certezza che dobbia-
mo fare carena. Molti nostri Clienti gia lo
fanno.

Se non lo fate allora bastano 2 mani.
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Prima delle 3 0 4 mani di 10 10 CFS con A20
Microshield.

23) Varo dopo almeno 7 giorni dall’ulti-
ma applicazione di Nautilus Epoxy Primer
considerando una temperatura media di
20°C. Con temperature piU basse sono
necessari tempi pib lunghi. Se ogni voce
& stata rispettata avete fatto, o hanno
fatto, un lavoro molto buono (buonissi-
mol) e i prodotti della nostra linea 10 10
CFS, Nautilus Epoxy Light filler, Nautilus
Epoxy Primer, Nautilus S.P Antifouling e
SPINNAKER Yacht Varnish vi accompa-
gneranno. Avrete la certezza di una scelta
qualificata, professionale ed affidabile.

24) Se si rende necessario applicare il
tessuto di vetro (metterlo sempre in opera
col Peel Ply), questo va applicato quando
la carena ¢ liscia, per evitare bolle e irre-
golarita. N.B. dopo ogni applicazione di
10 10 CFS, la successiva lavorazione del
giorno dopo deve prevedere una passata
con acqua dolce e spugna tipo Scotch
Brite della 3M dalla parte ruvida. Se passa
piu di un giorno carta vetrata grana 100
e acqua.

1) Considerazioni sulla riparazione

Di fronte a una carena dove le bolle di
osmosi sono allo stato iniziale, con gran-
dezza (una volta pulite e allargato il “crate-
re”) non maggiore di un bottone di camicia
e profonditd “del raggio del bottone”, I'ap-
plicazione di uno stucco idoneo “pronto
all’'uso” come il nostro Nautilus Epoxy fast
FINE Filler o LIGHT Filler risponde perfetta-
mente allo scopo. Avremo la certezza che
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Prima mano di Nautilus Epoxy Primer.

oltre alla protezione antiosmotica, carat-
teristica del nostro prodotto, ci sard anche
analoga resistenza strutturale.

Nel caso che molte di queste “carie” ab-
biano la grandezza di una bella “oliva” o di
una “noce”, anche se con una profondita
inferiore alla proporzione del “bottone
precedente”, o addirittura arrivino a essere
come un mandarino, o che seppure piccole
come il primo caso, in alcuni punti dello
stratificato siano talmente vicine che la
“pulitura” consenta quasi di metterle in
comunicazione, dando luogo a una “carie”
ben maggiore... dobbiamo sempre riempi-
re e livellare con lo stucco?

Troppo semplice non adeguarsi, miriamo
ad obiettivi migliori!

Luso di 10 10 CFS additivato con Micro-
fibre Minerali (piccolissime pagliuzze di
vetro) nella proporzione circa del 50-70%
in peso, forma una resina pastosa, fibrosa,
densa per restare anche in verticale, “ar-
mata”, multidirezionale. Oltre a colmare le
cavitd, riforma una parte attiva interagente
con lo stratificato e con resistenza migliore
del materiale che abbiamo asportato.

Se le bolle sono numerose, di dimensioni
ben maggiori e si trova una delaminazione
consistente, che dobbiamo togliere, pud
essere necessario riapplicare il tessuto per
non compromettere la qualitd dello scafo,
ma questa possibilitd deve essere valutata
Caso per caso.

“l'impasto” tecnico fatto con 10 10 CFS e
Microfibre Minerali risultera meno spatola-
bile dello stucco; cio & dovuto alle fibre che
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Lavoro terminato con Nautilus SP Antifouling nero.

sono intrecciate fra di loro e che trascina-
no altre fibre. E opportuno applicare un
quantitativo di materiale pib abbondante
per evitare possibili vuoti e, quando secco,
con un tampone e carta grana 60-80, si
provvederd a pareggiare l'intervento di
riparazione.
Ora la carena della nostra barca avra
nuovamente futta la sua integritd mecca-
nica e sard “avviata-livellata” dal lavoro
che abbiamo fatto, per eliminare le parti
compromesse della stratificazione.
Applicare la resina 10 10 CFS a rullo &
estremamente semplice, rapido, pulito e
non faticoso. Non avere colature consente
risparmio di tempo, che sarebbe invece
richiesto per la carteggiatura successiva
delle gocce essiccate.
Uaggiunta di A20 o A30 consente di fare
maggiore spessore (riduzione delle mani)
e maggiore protezione contro I'umidita e i
graffi.
Due mani di NAUTILUS Epoxy Primer, prima
dell’antivegetativa, sono la risposta precisa
per avere il colore perfettamente omoge-
neo, simile al gel-coat e anche con I'uso
dell’antivegetativa a matrice solubile non
andremo a rivedere la trasparenza della
resina epossidica.
NAUTILUS Epoxy Primer non ha solo carat-
teristiche aggrappanti sulle mani prece-
denti, ma forma un’unione strutturale e ha
una resistenza notevolmente maggiore dei
classici aggrappanti.
La prima mano di antivegetativa su Nau-
tilus Epoxy Primer potra avvenire dopo
info@cecchi.it



Altri casi di staccatura di resina.

minimo 8 ore ed entro 30 gg a 25°C. La
seconda mano di antivegetativa sard appli-
cata almeno 48 ore prima del varo.
Tempo per il varo almeno 7-8 giorni dal-
I'ultima mano di NAUTILUS Epoxy Primer o
10 10 CFS.

2) Cos’é I'osmosi e come si manifesta
Losmosi & un fenomeno di diffusione tra
due liquidi miscibili, di diversa densita,
che penetrano (o sono gid presenti per la
cattiva laminazione) attraverso membrane
semimpermeabili (la membrana semim-
permeabile, in questo caso, & proprio il
gel-coat e il laminato della nostra barca).
Il liquido piv denso invece si trova nello
stratificato della nostra barca come effetto
di cattiva lavorazione o catalizzazione, o si
crea per idrolisi col passaggio dell’acqua
aftraverso il gel-coat (idrolisi - scissione di
una sostanza per effetto dell’acqua).
Quello piv fluido & il mare o il lago che la
nostra barca solca e che passa attraverso
il gel-coat e va a fare tutti i danni che ben
conosciamo.

In alcuni casi, particelle di liquido denso
sono gid presenti nello stratificato come
risultato di lavorazione non corretta tra

cui la mancanza della giusta temperatura,
["'umidita di lavorazione, le bolle d’aria
intrappolate, il basso standard dei materiali
impiegati, la non omogeneita tra loro e lo
stoccaggio delle materie prime.

Laumento di liquido all’interno dello stra-
tificato (i liquidi non sono comprimibili) si
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Raffronto con una moneta dei problemi su la verti-
cale di un pattino...

manifesta ai nostri occhi come una piccola
protuberanza sulla levigatura della carena.
'osmosi si manifesta piv facilmente in ac-
qua dolce (& piv fluida, non contiene sale)
e in acque calde.

Un ormeggio vicino a uno scarico di acqua
calda evidenziera prima il problema. Si
presenta con piccoli rigonfiamenti, come
chicchi di riso appena rilevati, simili a una
leggera buccia di arancia.

Col passare del tempo diventano piv robu-
sti, aumentano di volume (perché aumenta
la pressione interna) e di numero (quelli
impercettibili cominciano ad acquistare
volume) indebolendo la stratificazione.

Le vie di accesso all’'umiditd, oltre alla non
perfetta impermeabilita del gel-coat, sono
anche gli stress e le colpiture che subisce la
carena (per esempio quando viene messa
in secco e appoggiata male), le prese a
mare e gli scarichi sotto la linea di galleg-
giamento, che in molti casi sono protetti
solo da un rigo di silicone e non sigillati
per testa. Inoltre, una volta che I'acqua &
entrata, il continuo movimento e la fatica
della barca in navigazione o all’ormeggio
(stress di movimento), rende mobili queste
microscopiche gocce di acqua.

3) Protezione dello scafo e pulizia

E opportuno porre in secca I'imbarcazione,
al riparo da eventuali acquazzoni e dal-
I'umidita della notte. Il rimessaggio in un
capannone ben aftrezzato & la condizione
giusta, ma la maggioranza degli interventi
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La carteggiatura della colpitura ha scoperto il
poliuretano interno. 10 10 CFS con Microfiller
Powder & il toccasana.

sono fatti in condizioni non oftimali.

La buona volonta dell’Armatore o del-
I'Operatore suppliscono, risolvono certe
deficienze senza compromettere il risultato
finale. Lavaggio energico della sentina con
BILGE CLEANER della Boat Life (questa
operazione & meglio iniziarla in “mare” al-
cune seftimane prima, affinché il detergen-
te BILGE CLEANER lavori bene e a lungo) e
asciugatura accurata, per evitare che pos-
sibili crepe all’interno forniscano I'umidita
che stiamo combattendo. Si procede alla
completa asportazione dell’antivegetativa
e del gel-coat dalla carena, avendo cura,
nelle zone sospette, di essere maggiormen-
te energici.

Questo pud essere fatto con vari metodi
che vanno dalla sabbiatura, (fatto da un
operatore specializzato), alla discatura con
moletta, alla carteggiatrice “carro armato”,
dove il nastro di carta ha un’azione volven-
te di grande efficacia.

La carta sara di grana 40.

In alcuni casi, come si vede anche nel
nostro DVD n°1 dedicato al 10 10 CFS
(reperibile presso i nostri punti vendita o
direttamente presso noi) una semplice pial-
lina elettrica, con la regolazione delle lame
con poca sporgenza, in un solo passaggio
rimuove il gelcoat pulendo molto bene la
carena e aprendo nella maniera giusta le
bolle che sono in rilievo.

Per fare un’imbarcazione di circa 11 m al
galleggiomento, sono necessarie due o
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Vc:loi di umidita relativa rilevati con lo SKINDER.

tre set di lame. Con un po’ di manualita e
pazienza si ottengono risultati molto buoni
e in tempi estremamente ridofti.

La sabbiatura, quando reperibile, resta
I"operazione piv efficace e in una sola pas-
sata porta via I’antivegetativa, il gel-coat e
le bolle, che ormai hanno uno stratificato
morbido e vengono svuotate in un attimo
fino a ritrovare il buono della vetroresina.
Riduce immediatamente il tasso di umidita
e lascia la superficie porosa che asciughera
meglio. Infatti, anche con I'uso degli altri
aftrezzi, & comunque indispensabile una
passata di sabbiatura (o idrosabbiatura, piv
facilmente reperibile) per aprire il poro e
liberarlo dalla contaminazione.

E importante che la lavorazione cominci
dopo poco tempo che la barca & stata
messa in secco.

Quando si fa I'idrosabbiatura & consiglia-
bile tirare linee parallele alla linea di gal-
leggiamento con un pennarello resistente
all’acqua (water resistant) e altrettante linee
verticali per fare sulla carena una quadret-
tatura.

Questo lavoro permettera di vedere dove il
getto dell’idrosabbiatrice “batte”.

Si deve insistere fino alla completa cancel-
latura dei segni fatti.

4) Preparazione della superficie
Faremo un buon lavaggio, possibilmente
con acqua calda a pressione, per portare
via tutte le impurita dei residui dell’osmosi
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La |eggerc1 carteggiatura mette in ewdenzo i
problemi sottostanti.

e del lavoro fatto.

Il lavaggio & estremamente importante in
questa fase, durante |'essiccazione e alla
fine. Il liquido che si & formato all’interno
della stratificazione si scioglie solo con
acqua (tfanto meglio se calda) e allora tutta
I’energia della pressione e dell’insistenza
con cui operiamo ci assicura di sciogliere
anche le cristallizzazioni che si possono
essere formate.

E importante notare che i solventi, piv

o meno aggressivi, non hanno nessuna
efficacia.

Non disponendo di idropulitrice a caldo un
secchio, una spugna e un tubo di gomma,
lavorano altrettanto bene, anche se occorre
maggior tempo.

5) Perché si deve lavare la carena
anche prima del trattamento

E d'importanza fondamentale che prima
del trattamento la carena sia perfettamente
asciutta.

Il riferimento, con lo SKINDER, pud essere
fatto con la misurazione dello scafo sopra
la linea di galleggiamento; il valore deve
essere identico a quello che viene lefto in
carena. Uno o due giorni prima dell’appli-
cazione della resina (secondo la stagione)
& indispensabile lavare nuovamente la
carena con acqua dolce. Nella deumidifi-
cazione, sia naturale che forzata, evapora
acqua distillata, mentre i sali e gli acidi
restano sulla superficie.
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Ecco i problemil Per essere a posto rifare tutto
da capo... rispettando le regole di intervento
della scheda antiosmosi a.p.p.

E necessario rimuoverli periodicamente
con il lavaggio, perché questi residui sono
asportabili, solvibili solo con I'acqua.
Lumidita del lavaggio prima del tratta-
mento evapora in pochissimo tempo e

il controllo con lo strumento SKINDER
testimonierd, con imparzialita, il ritorno in
poche ore ai valori precedenti.

6) Considerazioni sulla protezione
preventiva antiosmosi

l'osmosi si manifesta quando I'acqua
assorbita dalla carena trova condizioni
favorevoli o sostanze idrosolubili... pronte a
sciogliersi.

Per evitare questo inconveniente, oggi
moltissimi Costruttori hanno preso le giuste
contromisure.

Tuttavia in caso dubbio, e per maggiore
sicurezza & consigliabile dopo aver rimosso
le cere e i distaccanti, fare una fine carteg-
giata a umido (grana 100) della carena e
applicare 3 mani piene di 10 10 CFS (di
cui 2 con A20 o A30 Microshield) seguite,
dopo 12 ore, dal Nautilus Epoxy Primer e
dalla prima mano di antivegetativo.
Questo trattamento risulterd essere un
buon investimento e un buon risparmio,
anche considerando che la maggior parte
delle antivegetative richiedono una mano
di sottofondo per la vetroresina.

La resina epossidica 10 10 CFS & disponi-
bile in confezioni (Resina + Catalizzatore)
da750g-1,1-1,5-4,5e 30 kg.
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La testa del bulbo

Il trattamento per la rimozione del bulbo (soprattutto se di ghisa) e la successiva rimessa in opera
richiede anche queste attenzioni.

A) Smontaggio del bulbo e rimozione dei tiranti, dei perni.

B) Sabbiatura completa del bulbo e contemporaneamente pulizia della “pancia” almeno due volte la
larghezza del bulbo, (se possibile ancora con la sabbiatura o con idrosabbiatrice), portando via tutti i
residui di vecchi stucchi, gomma o silicone.

C) Controllo minuzioso in sentina, in corrispondenza dell’attaccatura, per controllare la perfetta in-
tegrita di tutta la struttura e considerare non solo I'area di “attaccatura” ma anche quella circostante
per almeno il doppio della larghezza del bulbo

soprattutto se non c’¢ il “ragno” all’inferno. Se questa parte non & perfettamente integra, & consiglia-
bile I'applicazione di ulteriore stratificato interno di vetro che vada a formare spessore e “scarichi” le
forze pib lontano possibile dall’attaccatura. Se c’é spazio attaccare con 10 10 CFS degli spessori di
legno (rovere - iroko ) in corrispondenza dei perni per aumentare la distanza di tiraggio tra la base
del bulbo e il dado.

D) Applicazione prima mano di Nautilus Epoxy Primer, seguita dopo almeno 12 ore dalla seconda
mano.

E) Dopo 12 ore, applicazione della prima mano di 10 10 CFS anche sulla carena nella parte di at-
tacco e per un collare di almeno 10 cm e quando appiccicaticcio...seconda mano. A questo punto...
due mani di 10 10 CFS saranno state applicate contemporaneamente al bulbo e carena.

F) Inserire nel bulbo i nuovi perni... avendo cura di proteggerli con DURALAC o prodotto equivalen-
te, per impedire la corrosione per differente potenziale tra metalli.

G) Presentare il bulbo in posizione e avvicinarlo fino a circa 3-5 cm dal completo serraggio.

H) Sulla resina 10 10 CFS, se possibile ancora non secca ma appiccicosa (come un nastro adesivo),
applicare generosamente (mediamente 1 —2 cm) Nautilus Epoxy Light Filler (a catalizzazione stan-
dard) alzare ancora il bubo e cominciare a serrare. Se lo stucco lo fate con 10 10 CFS e Microfiller
Powder ancora meglio ma dovete essere piv svelti perché avete meno tempo a disposizione.

Lo stucco formera un’interfaccia perfetta fra bulbo e scafo, buona parte dello stesso debordera al-
|'esterno e sara raccordato con lo scafo. Bisogna considerare che la maggior parte degli attacchi dei
bulbi & standard e le superfici non sono collimanti, non toccano bene, quindi tutto lo scarico delle
forze avviene sui tiranti. Se facciamo combaciare perfettamente, la parte interessata della carena e la
parte superiore del bulbo, su una superficie tecnica perfettamente combaciante (Nautilus Light Filler,
inoltre, @1 anche una tenuta di incollaggio) avremo una distribuzione di sforzi su una parte maggiore
anziché puntiforme.

Se usassimo gomma (mai usare silicone) avremmo un “accoppiamento” di qualita inferiore perché
la gomma ha un carico di tenuta decisamente piU basso. | fori della carena, dove passano i perni
filettati, saranno stati pennellati con 10 10 CFS per compattare le fibre di vetro esposte per testa. Nel
caso di costfruzione in legno meglio riempire il foro (tappando provvisoriamente il buco dal basso),
clon I] Of] 0 CFS per 1 minuto, poi svuotarlo in un contenitore e procedere nella stessa maniera con
gli altri tori.

La parte con 10 10 CFS che forma il “colletto” della zona superiore del bulbo, sard carteggiata a
bagnato e poi tutto il bulbo protetto con una ulteriore mano di 10 10 CFS.

Il giorno dopo sara la volta di Nautilus Epoxy Light Filler con spatola dentata, poi con spatola liscia
e ancora 10 10 CFS (due mani) pit due mani di Nautilus Epoxy Primer e antivegetativo Nautilus S.P.
Se quanto sopra viene fatto correttamente saremo certi della qualita del lavoro. Se non possiamo
fare il lavoro direttamente & importante controllare la corretta successione dell’esecuzione da parte
degli addetti ai lavori.
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Profilo del timone

Questo timone fa ridere anche il velista piv mode-
sto. Come si fa a concepire, realizzare e montare
un timone di motoryacht da 30 nodi che non sia
in profilo2 Se poi cavita, non governa bene e fa
vibrare la poppa... poco male si aumenta la pala
sempre col solito rinforzo che rompe futte le leggi
della fluidodinamica e anche qualcos’altro.
Oppure si dice che il motore non & allineato o
I'elica & scompensata. La barca che muove tanta
acqua di prua e di poppa disperde energia. E
pensare che & possibile andare dritti anche con
un timone solo (nel caso di barche dislocanti
monomotore) compensando il giro dell’elica con
un profilo alare del timone!

Questi timoni non sono il risultato di “cattive”
carene... poca attenzione ai particolari. Gli inglesi
definivano “buone” le barche a vela che viste

di prua appaiono come un cane che corre con
|"osso in bocca. Questo non deve accadere con
le barche a motore.Oggi moltissimi motoryacht
plananti invece di avere I'acqua che esce dai lati
della carena la spingono davanti. E vero che le
potenze dei motori sono alle stelle ma di fronte a
tanta tecnologia la qualita delle carene e dei bi-
lanciamenti dei pesi & perlomeno approssimativa.
Finché c’é ignoranza c’é speranza. Roba da p.i.
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Sir George Carley rilevo alla fine del XVIII secolo (millesettecento, rivoluzione francesel) le
misure della sezione orizzontale di una trota (pesce prelibato, ma per chi va per mare pud
prendere a paragone il branzino). Risultano quasi identiche a quelle di un profilo NACA
della serie 63. Naturalmente per una barca a motore di velocita superiore a 15 nodi o di-
ciamo nel range da 15 a 25, poi da 25 a 35 e cosi via la forma varia, il punto di larghezza
massimo, dovra essere arretrato, |'uscita della parte posteriore sard tronca... ma non sara
mai, per nessuna velocitd come quello montato sopra. E meno male sul timone non & stato
montato |’anodo, a stravolgere ancora di pit ogni conoscenza di buon gusto e di capacita
interpretativa della fluidodinamica elementare.
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LA BARCA DI LEGNO

COSTRUIRE

Fabbricare, formare, mettere insieme le
parti opportunamente disposte.

Come dice un amico, costruire una barca
& come un’affascinante avventura. Quan-
do si arriva alla conclusione, seppure con
qualche martellata sul dito e notti passate
pensando al lavoro fatto e a quello che
resta da fare, si tira un sospiro di sollievo
e finalmente la barca appare in tutta la
sua entitd. Siamo stati bravi. Un altro caro
amico ci raccontava che al termine del
lavoro anche la dolce metd rimase stupita
dell’opera compiuta. Crebbe anche la sua
considerazione. La barca di legno ha i suoi
punti critici nelle giunzioni, attacchi della
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Dinghy 12’ Classic, in costruzione. 10 10 CFS e SPINNAKER Polyurethane 2. Perfetto.

coperta, ruota di prua, specchio di poppa
ecc. ecc. E’ bello oggi vedere costruire
con I"'amore e la scelta dei legni come una
volta e metterli insieme con il 10 10 CFS.
[1'70 10 CFS & una resina epossidica in
rapporto 2:1 in peso, per costruire, ripara-
re, laminate, proteggere, stuccare, inventa-
re. Proprio inventare perché ci sard sempre
un nuovo lavoro quasi impossibile che
viene risolto col 10 10 CFS per inventare
una nuova soluzione. Congiunge i legni in
maniera stabile e professionale con tutta

la semplicita possibile e il legno incollato
non pud rompersi in quel punto perché la
resistenza del 10 10 CFS & superiore alla
resistenza del legno.
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Alex Carozzo. Il sogno si sta avverando proprio in questo Gennaio 2013, in acqual Sognata, pensa-

ta, costruita e protetta con 10 10 CFS.

1) Imbarcazioni a fasciame

Per questo tipo di imbarcazione, che rap-
presenta la lavorazione piv tradizionale, la
stuccatura e il calafataggio sono operazio-
ni che si devono fare periodicamente. La
resina epossidica 10 10 CFS, usata corret-
tamente, riduce-elimina la ripetizione della
manutenzione e “allunga” la navigazione.
Vogliamo risolvere i problemi delle aper-
ture del fasciame in massello, comprese

le giunture sulla ruota di prua, di poppa,
le viti e i chiodi che fissano il fasciame
sull’ossatura.

Il legno si & ritirato e i corsi del fasciame
che “baciavano” cosi bene, messi in opera
dai maestri d’ascia, ora si presentano
aperti. Lumidita penetra attraverso il film
della pittura, che per quanto compatta,
presenta dei micro-pori, attraverso i quali
avviene, per variazione della temperatu-
ra, un continuo assorbimento e rilascio.
L'umidita ha imbevuto la grana del legno
sciogliendo microscopiche quantita di
zuccheri, amidi e lignina, che formano

la struttura del legno. Questo continuo
andirivieni asporta dal legno, insieme a
sostanze importanti, anche una parte del
suo volume e la tavola tende a ridursi e
mostrare il comento.

Pari discorso vale anche per le barche
calafatate all’origine, perché dopo alcuni
anni, il calafataggio va rifatto e deve esse-
re di maggiore consistenza, per riprendere
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il maggiore spazio che & apparso tra le
tavole.

Quanto sopra sinteticamente spiega il
comportamento del legno, perché dobbia-
mo essere convinti e sicuri del lavoro che
facciamo.

Per la carena e il resto del fasciame (opera
morta, tuga, ecc...) si procede nella ma-
niera seguente:

A) Bruciatura o discatura, al fine di ripor-
tare il legno nuovamente a nudo o con
pochissime tracce di vecchie pitture.

B) “Aprire” i comenti tra corso e corso di
fasciame e le teste delle tavole, comprese
anche quelle sulla ruota e sullo specchio.
C) Passare una carta vetrata grana 40-100
piegata in due, fra i corsi del fasciame, per
pulirli bene.

D) Se necessario si “rinterzerd” dove le
tavole suonano fesse, con qualche vite

a tirare; se possibile mettere, dalla parte
interna che andrd a “toccare”, qualche
goccia di 10 10 CFS con microfibre Natu-
rali perché la tavola abbia piv superficie di
contatto. Metterlo anche sulla vite.

E) Dare una mano generosa di 10 10
CFS nel comento; inserire la cotonina (o
canapa) nel comento e fare un buon cala-
fataggio, raddoppiando o triplicando, nei
punti piv larghi, lo spessore della cotonina
e riducendola (sfilacciarla) nei punti piv
stretti. Fare in maniera che il calafataggio
resti qualche millimetro al di sotto della
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Intervento sul fasciame.

superficie delle tavole. La cotonina & uno
“spago” di cotone disponibile in vari dia-
metri. Noi forniamo il 3 e 6 mm perché in
caso sia necessario un diametro maggiore,
& possibile raddoppiarlo o triplicarlo per
renderlo idoneo all’'uso. A differenza della
stoppa, non contiene nessun olio pesante
o bitume, quindi si ancora perfettamente e
il lavoro & molto piv affidabile.

Applicare sopra il calafataggio due o tre
passate di 10 10 CFS avendo cura che

la cotonina “beva” e aumenti di volume.
In questa maniera va a chiudere tutte le
vie di accesso del calafataggio, crea una
giunzione tra tavola e tavola molto buona
e duratura nel tempo. Al posto della
cotonina potete utilizzare il cotone idrofilo
(quello per le punture). Arrotolarlo per fare
lo spessore richiesto e fare il calafataggio.
E’ piv igroscopico, va pressato di piu,
leggermente pib laborioso della cotonina
ma ancora migliore come risultato.
Ricoprire la lavorazione fatta con stucco
strutturale ottenuto con 10 10 CFS addi-
tivato con Microfibre Naturali. Il giorno
dopo, carteggiando la superficie trattata,
potremo ammirare una perfetta continuita
strutturale delle tavole e una nuova integri-
ta del fasciame. Al posto della cotonina
si pud riprendere il gioco tra le tavole

del fasciame facendo la rinvergatura (per
questa tecnica vedi riquadro a pag. 36 e

www.cecchi.it

Particolare dell’intervento.

specialmente il DVD n° 2.

Finito il calafataggio o la rinvergatura si
potra constatare la perfetta robustezza
strutturale che abbiamo ridato alla barca e
si procedera per il compimento del lavoro.
F) Carteggiare e levigare perfettamente
tutta la superficie.

G) Preparare un quantitativo di resina

10 10 CFS (A+B) usufruendo delle pompe
dosatrici (renderanno il lavoro piu celere

e sicuro) alternando sempre le pompate.
Una pompata di A piv una pompata di B,
ancora una pompata di A e una pompata
di B e cosi via; questo per rendere piU
omogenea la distribuzione della resina

e del rispettivo catalizzatore. N.B. nelle
confezionida 750 ge 1,5 - 4,5 e 30 kg.
le pompe devono fare una pompata di A e
una pompata di B e cosi via per mantenere
il corretto rapporto di miscelazione del 10
10 CFS. Confrollate con bilance elettro-
niche da casa la perfetta proporzione dei
due componenti.

Mescolare bene e versare la resina nella
vaschetta di plastica per aumentarne la
durata della miscela e per lavorare meglio
con il rullo o pennello. Nel periodo estivo
& consigliabile usare le vaschette di allumi-
nio che si frovano al supermercato perché
disperdono meglio il calore.

“Bagnare” con la resina tutte le teste delle
viti e dei chiodi e stuccarle aggiungendo
Microfiller Powder o Microfibre Naturali.
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Classe IOR. Bonifica dei legni di poppa con
asportazione primo strato.

Applicare la resina sulla carena e fare un
lavoro corrispondente a circa 20 minu-

ti, poi ripartire da capo avendo cura di
ripassare dove il legno ha fortemente
assorbito la resina e necessita di maggiore
quantita di prodotto. Proseguire da dove
si & lasciato e procedere come prima, rin-
forzando di volta in volta, quando si vede
che la superficie diventa opaca. Ripetere
I'operazione piu volte per impregnare
profondamente la fibra del legno e far

si che questa possa assorbirne fino alla
saturazione (sino a quattro o cinque volte,
a seconda della qualita e dello stato del
legno). Lasciare asciugare un giorno e si
potrd notare come tutto sia perfettamente
consolidato. Il legno, anche dove era stres-
sato, ha assorbito un quantitativo di 10 10
CFS trasportato nelle fibre intime per la
bassa viscositd, che ha saldato in maniera
eccellente, saturando e irrobustendo tutta
la struttura. Andiamo avanti.

H) Carteggiare a bagnato o lavare e poi
carteggiare a secco per abbassare il pelo
del legno e applicare la seconda mano
(A+B) di 10 10 CFS. La carteggiatura
sulle resine epossidiche deve essere fatta
sempre con carta ad umido (con acqua) o
a secco dopo avere “spugnato-lavato” la
superficie.

1) Per lisciare e levigare bene la totalita
della superficie, applicare uno strato di
NAUTILUS Epoxy LIGHT Filler con la spato-
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Intervento eseguito e messo in opera nuovo strato
supplementare.

Poi 10 10 CFS e SPINNAKER Yacht Varnish.

la dentata per fare uno spessore uniforme.
Il giorno dopo, o quando appena asciutto,
carteggiare con un morale di legno e carta
grana 40 e applicare, dopo avere pulito e
spolverato bene la superficie, ancora una
mano di NAUTILUS Epoxy LIGHT Filler,
questa volta con la spatola liscia che an-
drd a colmare e uniformare completamen-
te lo strato precedente. La superficie cosi
preparata e levigata in carena permetterd
una maggiore velocitd e, nell’opera morta,
la possibilita di un grande risultato estetico
di finitura.

L) Applicare ancora, in carena, 2 o 3 mani
piene di 10 10 CFS additivate con A20 o
A30 Microshield seguite da una... meglio
due mani di Nautilus Epoxy Primer e 2
mani di antivegetativa e... buona naviga-
zione. Gli additivi A20 (colore nero) o A30
(colore sabbia) Microshield facilitano il
maggiore spessore del film, formano una
barriera superiore all’'umiditad e possono
essere applicati alternativamente per vede-
re la perfetta copertura delle mani, grazie
ai differenti colori.

M) Fiancate e tuga: due mani di NAUTI-
LUS Epoxy Primer, incrociate (colore bianco
se lo smalto & bianco o giallo, oppure blu
per i colori di smalto nero, rosso, verde

e blu) altrimenti lo smalto fara “fatica” a
coprire i lavori fatti.

Nel DVD n° 3 troverete informazioni a pro-
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Chiglia con incollaggio ruo
posito del “calore del colore” (vedi anche
a pag. 118).

Dall’ultima mano di 10 10 CFS, NAUTILUS
Epoxy Primer o NAUTILUS Polyurethane
Enamel (smalto bicomponente disponibile
blu, rosso, nero, giallo, verde e in due
tonalita di bianco) devono passare almeno
7 giorni prima della messa in acqua del-
I'imbarcazione. Questa lavorazione si vede
ampiamente nel DVD n°3.

E’ disponibile anche il Nautilus Acrilic
Enamel H2O (smalto all’acqua) sia lucido
che satinato.

2) Ricopertura con vetro o legno

Una lavorazione che trova sempre mag-
giori consensi, per irrobustire in maniera
eccezionale lo scafo, & la ricopertura con
lamelle di legno massello o compensato
delle fiancate e dell’opera viva, a formare
un “incrocio” con la nuova copertura.
Questo intervento (replanking) & esegui-
bile su imbarcazioni sia con carena tonda
che con carena a spigolo ed & destinato
principalmente alle costruzioni in fascia-
me longitudinale o incrociato per dare

alla struttura dell’imbarcazione maggiore
affidabilitd e garantirne una manutenzione
ridotta. Un’autorevole Rivista del settore ha
presentato un servizio di fasciame ulteriore,
messo in opera su un motor yacht di oltre
20 metri, con pib di trent’anni di servizio,
che durante I'importante ristrutturazio-
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ta di prua in lamellare.

Ossatura incollata sulla chiglia.

ne ha, tra I'altro, cambiato i motori con
potenze piv alte.

Questi interventi sono destinati ad aggior-
nare le tecniche di costruzione del periodo
che furono costruite che, pur essendo
pregevoli, oggi si lavorano principalmente
con 10 10 CFS incollando strutturalmente
nei punti dove ieri invece ci si affidava al
chiodo o dlla vite... bucando il legno.
Incontriamo barche che abbiamo “ristrut-
turate” oltre venti anni fa, che sembrano
fatte ieri. Prima di cominciare & importante
che lo scafo sia ben fissato su adeguato
supporto, in modo che mantenga le sue
forme, senza insellature scorrette o piega-
menti e venga sottoposto ad una buona
deumidificazione, dopo avere eliminato le
vecchie pitture.

Il calafataggio o la rinvergatura sard fatta
con gli accorgimenti visti prima. Si control-
leranno anche tutte le superfici in maniera
che il fasciame sia perfettamente allineato.
Si pud fare I'operazione di nuova lami-
nazione (replanking) usando sia legno
massello che compensato.

Il legno compensato, o in massello, varia
da uno spessore di 3 mm per imbarcazioni
da 4 a 6 metri, a 5 mm per imbarcazioni
fino a 10 metri e cosi via (3 mm ogni 4-6
metri). Il compensato & di piv facile utilizzo
e messa in opera perché & sufficiente un
seghetto alternativo per oftenere le strisce
nella misura adeguata. Inoltre, i vari strati
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Siamo gid a buon punto.

interni conferiscono, rispetto al massello,
una maggiore stabilitd dimensionale.

Si parte dal centro della barca con le stri-
sce inclinate da 35° a 45°, in maniera che
la vena esterna formi il migliore incrocio a
“X" con la vena del fasciame sottostante,
oftimizzando anche la migliore facilita di
piegatura. Si appunta con la spillatrice la
striscia e si preparano altre 4 o 5 strisce,
numerandole e sagomandole leggermente
perché i bordi siano aderenti, segnando

i punti di riferimento. Si passa alla messa
in opera impregnando bene lo scafo e le
strisce con 10 10 CFS. Poi si prepara un
quantitativo di 10 10 CFS con Microfiller
Powder e con la spatola dentata si applica
sullo scafo. Si appoggia e si graffetta la
striscia perché stia perfettamente a posto
passando poi alle strisce successive. Even-
tuali piccoli spazi tra le lamelle saranno
colmati con Microfiller Powder o Microfibre
Naturali. E possibile, in prossimita della
poppa e della prua o quando si rende
necessario, cambiare anche la “tessitura
delle strisce.

E importante che la venatura del nuovo
supporto che andiamo a mettere formi
sempre una “X” con la vena del legno
della barca.

A ricopertura ultimata si tolgono le grap-
pette e si carteggia tutto con carta grana
40 - 60. Si protegge il nuovo fasciame
con il ciclo completo di 10 10 CFS. Sulla

”
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Costruzione coperta con tre strati incrociati e... 10
10 CFS. Una costruzione senza risparmio.

chiglia & consigliabile fare anche un filetto
con Microfiller Powder con un raccordo di
diametro adeguato. Anche questa lavora-
zione & ampiamente documentata nel DVD
n°2.

Un’altra soluzione praticata da tempo e
tecnica di costruzione per nuove unitd,
consiste nel rivestire con 10 10 CFS e
tessuto di vetro tutto lo scafo, specialmente
nella costruzione in massello longitudinale
dove questa lavorazione & indispensabile
ed obbligatoria, in una determinata parte
oppure sui punti di congiuntura delle
tavole, degli spigoli (soprattutto delle
imbarcazioni di compensato) e tutte quelle
parti dove I'usura & piv forte, come ruote
di prua, specchi di poppa, chiglie, ecc...

E importante notare che la ricopertura con
tessuto di vetro e resina epossidica deve
rispettare le stesse regole fondamentali:
1l legno deve essere perfettamente
asciutto (vale a dire con i valori previsti di
umidita) come richiesto dai Registri Navali.
2° le parti che si intendono coprire col
tessuto devono essere meccanicamente
buone, ben assemblate, correttamente
dimensionate e prive di angoli vivi, perché
in quel punto il tessuto perderebbe molta
della sua forza.

Nel caso di applicazione di tessuto sullo
spigolo esterno & opportuno stondare

il punto di applicazione almeno con un
diametro di 2 - 4 cm.
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Rifacimento di particolari in legno ma in lamellare
e 10 10 CFS.

Quando si applica il tessuto all’interno
raccordare prima con 10 10 CFS e Micro-
filler Powder con un diametro del filetto di
almeno 5 cm. Raccordi con diametri piv
grandi daranno maggiore resistenza al
tessuto applicato.

Dobbiamo accertarci che il tessuto sia
“apprettato-giusto” per resina epossidica
(come quelli che consegniamo noi) altri-
menti il legame non sara altrettanto valido.
Il tessuto che normalmente viene usato

& un bidirezionale e per oftenere miglio-

ri risultati dovrebbe essere “montato in
tralice”, obliquo, vale a dire che formi una
X con le venature del legno.

Invece il tessuto biassiale = 45° risolve
questo problema e risulta avere una re-
sistenza e una “forza” superiore ad un bidi-
rezionale di pari peso e di pari qualita di
vetro, non solo perché “incrocia” sempre i
legni nella maniera giusta, ma anche per
la sua diversa tessitura. A parita di peso
abbiamo uno spessore piU basso e “beve”
meno resind.

Il tessuto deve ritenersi interessante quan-
do, facendo una costruzione dov’é previsto
un fasciame di 15 mm, noi adoperiamo
un 8 - 9 mm e applichiamo un rinforzo

di vetro che assicuri le resistenze del 15
mm, con il vantaggio di un peso inferiore
complessivo di circa il 30%.

Per tutte le lavorazioni dove viene previsto
o si decide |'utilizzo del tessuto di vetro, &
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Gozzo a vela latina in ristrutturazione.

determinante la pulizia delle parti, I'asciu-
gatura, I'impregnazione e la stuccatura col
10 10 CFS e i suoi additivi.

La successiva messa in opera del tessuto
con 10 10 CFS deve dare consistenza,
affidabilita e bellezza alla barca. Non deve
essere mai un lavoro che possa essere
classificato come plastificazione.

Il nostro tessuto biassiale da 300 o 450
gr/mgq, applicato col Peel Ply (tessuto
distaccante) avra uno spessore variabile
da 0,4 a 0,5 mm. Su alcune imbarcazioni
da regata, costruite oltre 30 anni fa furono
scelte queste soluzioni per la leggerezza,
robustezza e ... affidabilita nel tempo.

Se le incontrate durante le vostre gite o

sui campi di regata potrete ammirare che
sono ancora come nuove e con un lumino-
so avvenire. L'uso del tessuto e la sua
applicazione sono documentati nei nostri
DVD e prossimamente usciranno altre
documentazioni visive. Abbiamo anche a
disposizione CD fotogrdfici di lavorazioni
su imbarcazioni in legno massello.

3) Scafi in compensato

1) Si opera come alla lettera G.

2) Carteggiare leggermente per abbassare
il pelo del legno e applicare la seconda
mano (A+B) di 10 10 CFS. La carteggiatu-
ra sulle resine epossidiche deve essere fat-
ta sempre con carta a umido (con acqua)
o a secco, ma dopo avere “spugnato-lava-
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T4
Disegno francese, armatore-amatore-costruttore
italiano.

to” la superficie.

3) Nelle parti di congiunzione del compen-
sato applicare 10 10 CFS con Addensante
n°2. Sulle teste delle viti e della chiodagio-
ne applicare una mano di stucco prepa-
rato con 10 10 CFS e Microfiller Powder
oppure lo stucco gid composto (il nostro
NAUTILUS Epoxy LIGHT Filler).

Questi fori hanno assorbito un quantitativo
di resina superiore, perché il legno & in
quel punto particolarmente deteriorato e

si noterd gid come la resina abbia fatto un
buon lavoro di protezione.

4) Per lisciare e levigare bene la totalita
della carena, applicare uno strato di NAU-
TILUS Epoxy LIGHT Filler con la spatola
dentata per fare uno spessore uniforme.

Il giorno dopo, o quando appena asciutto,
carteggiare con un morale di legno e carta
grana 40 e applicare, dopo avere pulito e
spolverato bene la superficie, ancora una
mano di NAUTILUS Epoxy LIGHT Filler con

o [
Particolare interno con paratie in honey-comb per
risparmiare peso. Montera anche il motore eleftrico.

la spatola liscia che andra a colmare e
uniformare completamente lo strato prece-
dente. La carena cosi preparata e levigata
permettera velocitd maggiore e, nel caso
di imbarcazioni a motore, anche un buon
risparmio di carburante.

5) Applicare ancora 2 o 3 mani piene di
10 10 CFS con A20 o A30 Microshield
seguite da 2 mani di Nautilus Epoxy
Primer, 2 mani di antivegetativa e... buona
navigazione.

A20 Microshield & un additivo di polvere
finissima di colore nero, il tipo A30 & di
colore sabbia.

Si disperdono facilmente nel 10 10 CFS
una volta miscelati. La resina diventa
tixotropica (densa) e piv idonea a restare
in verticale.

Si ottengono, applicandola generosa-
mente, fino a 200 micron di spessore

per mano. Inoltre, il colore nero di A20
Microshield facilita la perfetta essiccazio-

La rinvergatura deve essere preceduta dall’impregnazione del comento con 10 10 CFS. La resina
sard poi additivata con Microfibre Naturali e I'impasto otftenuto distribuito sulla stecca. Questa sara
inserita con energia nel comento e quando tutto sard essiccato, rifilata e infine carteggiata.
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Altro armatore-amatore-costruttore per questo

trawel. Andare in giro lentamente e vivere a bordo.

ne del film perché attirando calore asciuga
velocemente, cosi che la mano successiva
potrd essere applicata in tempi brevissimi
benché la miscela abbia il solito pot-life
(tempo di utilizzo quando miscelata).

E consigliabile applicare piv mani sottili di
10 10 CFS (come di tutti i prodotti verni-
cianti), piuttosto che mani particolarmente
spesse. E importante softolineare ancora
che le mani di 10 10 CFS possono essere
date “bagnato su bagnato”, vale a dire
che non appena la resina comincia a tfirare
e ad essere appiccicosa (come un nastro
adesivo), pud ricevere la mano successiva.
Il numero delle mani & in proporzione allo
spessore del film, ma & importante che il
quantitativo applicato di 10 10 CFS corri-
sponda a 500-600 g (resina con additivo)
per metro quadrato a lavoro finito, il che
significa usare circa 4,5-5,5 kg ogni 10
metri quadrati di superficie da trattare.
Nel caso in cui, ad essiccazione avvenu-
ta, si riscontri una superficie leggermente
untuosa (& una reazione della resina

10 10 CFS, in presenza di umidita relativa
molto alta o abbassamento di tempera-
tura, tecnicamente blush-amine), si deve
spugnare con acqua dolce la superficie,

o meglio con una spugna tipo SCOTCH
BRITE 3M dalla parte ruvida ed asciugare
bene prima dell’applicazione successiva.
Quest’operazione si rende indispensabile
(a scanso di equivoci) anche quando tra
mano e mano passa una nottata.
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In mezzo ai campi soHo la p|osﬂco dovonh e
dietro ben arieggiata.

Se sono passate piu di 48 ore, al posto
della spugna usare carta brasiva grana
100. La prima mano di antivegetativa pud
essere data dopo 6-8 ore direttamente dal-
I"'ultima mano di 10 10 CFS, in modo che
aderisca perfettamente ma una o due mani
intermedie di Nautilus Epoxy Primer prima
dell’antivegetativa, facilitano il lavoro con
un risultato finale esteticamente migliore.

4) Protezione e pulizia
E opportuno che I'imbarcazione sia messa
a terra e, se non si dispone di un capan-
none, necessita almeno di una protezione
con assi e teli di plastica a capanna con
una larghezza e lunghezza di almeno un
metro in piU per parte, per proteggere dal-
la pioggia e da altre condizioni climatiche
avverse. Tuttavia nel periodo freddo, da
Novembre a metd Marzo, & opportuno che
anche le fiancate siano completamente
profette. In questo periodo & inoltre impor-
tante che durante la lavorazione la resina
sia intiepidita (& preferibile usare il cataliz-
zatore veloce) e la superficie da trattare sia
stemperata con una stufa ad aria calda.
La possibilita di usufruire delle lampade al
quarzo a raggi infrarossi risolve piena-
mente questo problema. Quando si lavora
| “chiuso” assicurarsi che ci sia un buon
ricambio di aria. E importantissimo che la
barca sia svuotata il piv possibile; la sen-
tina, la cambusa e tutti i ripostigli devono
essere perfettamente puliti lavati e sgrassati
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Le fiancate montate... incollate con 10 10 CFS.

con il nostro Boat Life BILGE CLEANER e
perfettamente asciugati.

5) Preparazione esterna dello scafo
in legno

Le viti e i chiodi, essendo “cacciati” nella
profondita del legno, presentano una
piccola cavitd nella maggior parte dei casi
ricoperta con stucco. Quando le bar-

che sono firate a secco si notano piccoli
aloni di umidita in corrispondenza di viti

e chiodi, e crepe lungo la giunzione delle
tavole. Il tempo, I'acqua di mare, gli stress
derivanti dalla navigazione e tutti i fattori
contingenti, hanno ammorbidito lo stucco
e I'umidita & arrivata nell’intimo della
struttura. Per rimuovere lo smalto sull’ope-
ra morta e I'antivegetativa sull’opera viva,
i mezzi piU indicati sono: bruciatura con
fiamma, discatura, leggera sabbiatura.

E evidente che un’azione combinata di
bruciatura e carteggiatura-discatura dara
il risultato migliore. E anche indispensa-
bile rimuovere tutte le stuccature e aprire

i comenti delle tavole. Provare a firare
qualche vecchia vite e se si riesce a farle
fare un piccolo movimento, vuol dire che il
“collo” & ancora infegro; in caso contrario,
se salta, sard necessario rinterzare il fondo
con viti alternate. Queste lavorazioni si
vedono molto chiaramente nei nostri DVD
n°1,2 e 3 che potete richiedere diretta-
mente a noi o presso il Vostro Rivendito-
re. Il video n°1 ha la durata di circa 60
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Carena con 3 strati incrociati e... 10 10 CFS.

minuti e illustra 'uso del 10 10 CFS con
gli additivi, la preparazione delle super-
fici, la costruzione di un ponte in teak,
I'applicazione del tessuto di vetro e nella
parte finale, I'intervento contro |"osmosi. |l
video n°2 tratta specificatamente I'integra-
zione della resina epossidica 10 10 CFS su
una imbarcazione tradizionale a fasciame
longitudinale, I"applicazione di un nuovo
fasciame esterno di rinforzo (replanking), la
ristrutturazione, verniciatura e pitturazione
completa. La durata & di circa 90 minuti.
Disponiamo inoltre del DVD n°3 che illu-
stra come pitturare la vetroresina cambian-
done il colore, riparare il sandwich della
tuga zuppo d’acqua, allungare un timone
e... tanti altri piccoli e grandi suggerimenti.
Durata oltre 120 minuti.

6) Controllo umidita

I1'10 10 CFS quando applicato corretta-
mente e nel giusto spessore forma uno
strato attraverso il quale I"'umiditd non
passa, perché il film & impermeabile; di
conseguenza, |'azione di assorbimento e
rilascio dell’umidita non avviene. Lumidi-
ta, 'acqua, ecc... rimangono dove sono,
vale a dire in mare per |'opera viva, e
nell’aria per I'opera morta e le sovrastrut-
ture. Il legno umido ha un carico di rottura
neftamente inferiore a quello con basso
tasso di umiditd, come richiesto dai vari
Registri Navali. Questo a significare che un
elevato tasso di umidita nella struttura del-
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Dinghy 12’ classic pronto per la verniciatura.

la nostra barca comporta di conseguenza
una minore resistenza alla fatica. Lumidita
eccessiva, inoltre, & causa di marcimenti,
di fungosi e del precoce decadimento della
struttura fibrosa.

Il nostro scafo in legno, quando & nei limiti
di umidita richiesti dai vari Registri, risul-
terd piv leggero e resistente, eliminando
anche tutti i problemi che derivano dalla
presenza di umidita.

Allora dove va a finire I'antico detto che

il legno deve “respirare”, che non si pud
“tappare - chiudere” perché il legno &
un’essenza viva che si muove continua-
mente? Nei decenni passati sono stati
molti quelli che hanno plastificato la barca
per risolvere i problemi di infiltrazione, ma
dopo poco tempo si sono trovati letteral-
mente in un mare di guai.

Facciamo un esempio pratico che tutti i
giorni abbiamo sotto gli occhi: il compen-
sato marino. Se pensiamo a un compensa-
to multistrato o corazzato ad alta resistenza
(questo ultimo & indicatissimo per i fondi

e i fianchi degli scafi) ci accorgiamo che

il numero di strati di legno & veramente
alto (11, 13, 15, ecc...). Il foglio porta-
colla, quello che si trova all’interno, viene
spalmato su tutte e due le facce con colla
resorcinica che & simile alla C-Systems
Colla Rossa, a freddo, mentre per I'uso
industriale viene usato il tipo a caldo, la
quale riceve a sua volta altri due strati di
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Vista di poppa. Un paio di mani di 10 10 UV Pro-
tection e SPINNAKER Polyurethane 2.

legno, uno per parte, che vengono anche
loro spalmati di colla e poi ancora due
strati di legno... e cosi via, sino allo spes-
sore desiderato.
Ebbene, pensate che lo strato interno
del legno (il cosiddetto foglio portacolla,
quello centrale, ma anche gli altri) possa
respirare?
Questi compensati che su ristrutturazione
di barche di oltre 20 anni si presentavano
in forma perfetta hanno ancora un lumino-
so avvenire di altissime prestazioni.
[l RINA, il LLOYD'S, come tutti gli altri Regi-
stri, raccomandano che nella lavorazione
dei compensati, le “teste” (vale a dire le
parti perimetrali) siano “tappate” con un
massello incollato con colla marina, per
evitare assorbimenti di acqua (e quindi
anche di respirare).
Inoltre se prendete un foglio di compen-
sato, che nelle misure standard misura
1,50 x 2,10 m circa e lo immergete per
lungo tempo in acqua, quando & riportato
in secco si noterd che le parti che hanno
assorbito acqua e hanno sofferto sono le
parti perimetrali, per alcuni centimetri, e le
due facce esterne (le prime impregnate per
capillarita e le altre per contatto), ma gli
strati interni saranno perfettamente asciutti
perché la resina resorcinica bevuta dal
legno ha saturato la superficie, e il “capil-
lare” gia pieno, & fisicamente impossibili-
tato a “bere” altro. E allora come mai la
info@cecchi.it



“Ma non vedi che mi hai tolto I'acqua?” sembra dire Peter, il timoniere del Moth all’incrocio col din-
ghy 12", ltalo, vice campione del mondo del 12’ classico e Peter sono amici e quando si incontrano,
anche in allenamento, uno appena sostenuto dai foil e in equilibrio, I'altro tranquillamente seduto
in andatura portante, si scambiano sensazioni e giudizi. Il dinghy 12’ rispetta lo spirito del primo
disegno, seppure interpretato col 10 10 CFS e SPINNAKER Polyurethane 2.

“plastificazione” faceva sfarinare il legno?
La resina poliestere (generalmente usata
come ultimo rimedio) & permeabile e gli
sbalzi di temperatura trasformano I'umidi-
ta, assorbita o contenuta nel legno prima
della “plastificazione”, in vapore (simile

a una pentola a pressione, dove poche
calorie producono grandi effetti). Il vapore
si diffonde aumentando di volume ma non
esce con la stessa facilita, resta intrap-
polato nella struttura, cuocendo il legno

e rendendolo stopposo e privo di quella
portanza che ci inferessa.

Inoltre, al momento della plastificazione,
senz’altro, lo scafo non era asciutto come
richiesto, quindi, asciugando perché non
pivu a contatto diretto con I'acqua ... il
legno si ritira, rilascia umidita... perde di
volume e la plastica resta i sembrando
www.cecchi.it

che sia stata lei a staccarsi.

E evidente che dobbiamo assicurarci che

il nostro scafo raggiunga mediamente un
tasso di umidita uniforme non superiore

al 12 - 15%, (meglio se 8 - 12%) perché
cosi saremo certi che la sua resistenza e
affidabilité sarad maggiore e il 10 10 CFS
gli dara ancora pit forza.
Indipendentemente dal loro materiale di
costruzione, soprattutto il legno, & indi-
spensabile che le imbarcazioni siano man-
tenute ventilate, che I’aria all’interno delle
cabine non ristagni, che siano arieggiate e
che se, coperte con teloni, le sovrastrutture
possano prendere aria a prua e a poppa,
per evitare le conseguenze derivanti dal
ristagno di aria che durante la giornata,
con un poco di sole, raggiunge temperatu-
re da sauna.

info@cecchi.it



Il calafataggio

1. Fasi di un calafataggio importante. 5.50 U, deriva nazionale molto diffusa nel pe-
riodo pre e post bellico che ha affollato le spiagge e il mare della Versilia e non solo.
Hanno ancora un fascino irripetibile e ogni tanto qualcuno ne scopre le grazie nascoste
che vuole riportare ad antico splendore. Il comento tra tavola e tavola del fasciame,
dopo una perfetta carteggiatura che ha riportato il legno a nuovo, viene imbevuto di
10 10 CFS, poi si passa al calafataggio usando cotone idrofilo, quello delle “punture -
iniezioni” perché ha il filameto pit lungo e “beve” in un atftimo tutta la resina 10 10 CFS
che si passa successivamente, fresco su fresco.
2. Poi, sempre con 10 10 CFS e Microfibre Naturali... con "aggiunta di un piccolo
quantitativo di polvere (non segatural) di legno della stessa qualita e colore si pareggia
Iompletomeme il calafataggio che & un paio di millimetri sotto il profilo del fasciame.

La stuccatura della vite

La vite & una via di umidita verso il legno. Inoltre il movimento seppure impercettibile
dello scafo in navigazione facilita questo ingresso. Il fenomeno & ancora pib evidente
quando il tappo della vite & fatto con stucco sintetico o a ferro (poliestere caricato) per-
ché questi stucchi contengono solventi, si ritirano e lasciano passare |'acqua.

Nelle operazioni di restauro & importante rimuovere tutti gli stucchi dei tappi delle viti
in modo che la parte possa rilasciare |'umidita perché & importante che questa “carie”
diventi nuovamente asciutta. Quando poi si fara il trattamento con 10 10 CFS avremo
il piacere di vedere maggiore assorbimento di resina proprio in quei punti sciupati nei
quali andra a saldarsi e inibire umidita futura. La stuccatura delle teste sard poi fatta
con 10 10 CFS e Microfiller Powder o Microfibre Naturali per garantire una perfetta
tenuta e un’impermeabilita all’acqua.

Infatti un millimetro lineare di 10 10 CFS con Microfiller Powder contiene circa 30 mi-
crosfere non comunicanti tra loro... da 5.000 a 15.000 in un millimetro cubo!
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La manutenzione perfetta degli ancoraggi di
manovre, atirezzature e candelieri

Laiuto per I'ancoraggio dei candelieri, delle attrezzature per manovre ed equipaggia-
menti ci viene dal 10 10 CFS e dai suoi additivi.

Nel caso del legno: le Microfibre Naturali. Uattrezzatura nuova da fissare va “presen-
tata” esteticamente mentre al momento della manutenzione lo smontaggio mostrerd in
maniera evidente i “buchi” dei fissaggi.

Misurare il diametro e la profondita della vite o bullone e praticare un foro almeno del
doppio e leggermente piu profondo.

Nel caso di legno particolarmente danneggiato o di carichi di lavoro sostenuti & consi-
gliabile che il foro sia tre/quattro volte il diametro della vite/bullone.

Spennellare il 10 10 CFS, bagnare bene le fibre per testa e ripetere |'operazione dopo
alcuni minuti.

Aggiungere al 10 10 CFS avanzato (se necessario fare un altro ciclo di pompate) le Mi-
crofibre Naturali, fino a farne un impasto denso come marmellata o gelato. Aiutandosi
con una siringa da 20 cc se il foro & molto profondo, riempirla e chiaramente senza
ago, iniettare la miscela nella profondita della cavita. Con la siringa si evita di intrap-
polare I'aria e fare delle zone vuote.

Gia il giorno successivo sara possibile forare con una punta con diametro inferiore di
un millimetro al bullone previsto e I’ancoraggio cosi fatto garantird, negli anni a venire,
una perfetta integrita del lavoro evitando le infiltrazioni demolitrici dell’umidita.

Poi la finitura con la linea SPINNAKER... sara il focco di classe che conferira bellezza e

affidabilita.
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Osservate questi due tipi di compensato dello stesso spessore. Sono tutti e due omologati
RINA e WBP ma i risultati dei test sono diversi. Naturalmente il costo del primo legno
Mogano Okumé d’importazione, ¢ circa, a parita di spessore, la meta del secondo, legno
Mogano Kaya, Sipo o Sapeli. Cio vuol dire che quando si comprano duemila euro di
compensato si spende il doppio per |'altro fipo. Se invece si prende il Mogano Okumé di
produzione nazionale il risparmio & solo intorno al 10-15%. Il primo tfipo ha le facce ester-
ne estremamente softili (poca barriera all’'umidita superficiale), quelle interne di maggiore
spessore e... porose (grande capacita di assorbimento dell’acqua). Nel tipo nazionale i
fogli esterni ed interni hanno spessore analogo e creano una barriera piv efficace contro
I"'umidita superficiale, grazie anche alla qualita del legno. La quantita di colla impiegata
nella fabbricazione del compensato (simile alla nostra COLLA ROSSA), crea una barriera
piv efficace anche alle infemperie e agli stress, perché impregna in maniera pit omoge-
nea i fogli che lo formano.

Quando poi si vanno a fare i conti ci si accorge che il costo dei materiali nella costruzio-
ne, riparazione, modifica, frasformazione della nostra barca, rispetto al costo della mano
d’opera, & una percentuale minima. Anche il maggiore costo del compensato diventa irri-
sorio perché a paritd di resistenza il compensato nazionale Mogano Kaya, Sipo o Sapelli
WBP e omologato RINA potra essere di spessore inferiore (a parita di peso risulta sempre
circa il 30% piv forte) ed &, senza dubbio, piv stabile dimensionalmente, piv resistente e
non soggetto a critiche.

Il primo tipo ha un peso specifico di 500 kg/m3 e I'altro di 600. A parita di spessore e di
classe di incollaggio, la resistenza in Mpa (megapascal) a flessione longitudinale & 48 e
trasversale & 6; per il secondo tipo i valori sono 72 ed 8. Esattamente il 50% in piv.

Il modulo di elasticita longitudinale e trasversale, sempre con gli stessi parametri, per il
primo & 7700 e 300 Mpa, mentre per il secondo in Mogano 10500 e 500 Mpa.

E anche qui come media siamo intorno al 50%.

Tutte le informazioni tecniche sul sito www.bellottispa.com

‘ Rastrematura nelle riparazioni di spessori

PRLELLA Larizag
1
._, —— — T = | o

Quando, nella ristrutturazione, si trova del compensato o massello danneggiato special-
mente dall’'umidita e si rende necessario sostituirne una parte, tenere presente di rastre-
mare le superfici circostanti. Considerando uno spessore di 10 mm, la rastrematura su
tutti i lati sara almeno 100 mm per parte. Pari concetto sara fatto nel caso di rottura di
una superficie di vetroresina. La rastrematura almeno 10 volte lo spessore e i tessuti per
la riparazione saranno tagliati con superficie a crescere.
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L'acqua nel legno e I'umidita che lo danneggia

Legno di conifera Legno di latifoglia

Le carene delle imbarcazioni in legno, vela o motore, sono soggette ad assorbimento di
acqua. Laumento del tasso di umidita in carena oltre i limiti massimi previsti dai Registri
Navali (12 - 15%) comporta sommariamente i seguenti problemi: minore resistenza alla
fatica, ridofta aderenza delle pitture applicate, possibilita di marcimento e di attacco da parte
di microrganismi ecc... Il quantitativo in peso di acqua assorbita non & rilevante ai fini della
minore velocitd dell'imbarcazione e allora come mai diciamo che quando una carena &
“zuppa di acqua” & molto piv lenta?

Oltretutto questa considerazione & avvalorata dal fatto che appena fatta carena, la barca

a motore ha qualche miglio in pivu di velocita e quella a vela risulta piv scattante. Indipen-
dentemente dalla qualita dell’antivegativa il primo piccolo quantitativo di acqua assorbito
dal legno gonfia leggermente la superficie rendendola non piv liscia come appena messa

in acqua ma un po’ “morbida e deformata”. Cid comporta che i moti laminari dell’acqua
da “ordinati” divengano “turbolenti” scomponendosi e creando micro vortici che le tolgono
velocita. Per quantificare I'acqua contenuta in una carena di legno massello, prendiamo
come esempio un’imbarcazione con opera viva di circa 40 mq (a vela o motore sui 10 -11
mt) e spessore del fondo di 18 mm. Dobbiamo prima calcolare il volume di legno usato che
corrisponde a mq 40 x spessore 18 mm = 0,72 metri cubi. Con i parametri previsti dai Re-
gistri Navali, i litri di acqua massima fisiologici sono, nel volume di legno della nostra barca,
da 79,2 sino a 85, che possono essere considerati tranquillamente kg con una approssima-
zione di 0,0... Quando invece la nostra carena denunzierd umiditd relativa ben oltre il 15%
massimo consentito e sara del 100% (oltre 6 volte di piv), il quantitativo di acqua contenuto
non sara complessivamente pitU di 144 litri o kg. La differenza di peso (dovuta al tasso
d’umidita elevato) varia da 64,8 a 59 It o kg.

E pensabile allora che la nostra barca, solo per I'aumento di questo peso perda in prestazio-
ni di velocita? Un esempio di paragone, con i dovuti limiti, puo essere quello di percorrere in
auto una strada a velocita sostenuta avendo il fondo stradale nella prima parte liscio come si
conviene e nella seconda ipotesi a pavé.

Seppure perfettamente allineato e ben montato il motore non ci permettera mai di esprimere
tutta la velocitd, anche quando eroghera il massimo di potenza. Il legno con quell’'umidita
maggiore assorbita “gonfia” subito la superficie esterna e perde, seppure per pochi micron,
quella linearita superficiale di quando la barca ha toccato I'acqua. Il legno asciutto al 12%
ha una resistenza di “X” kg, mentre con umidita del 45% ad esempio, perde olire il 50%
delle sue caratteristiche meccaniche.
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Eppur... non si muove

Questa ardita composizione di legno compensato (vedi foto a sinistra), incollato a “T”
o a “l” & di facile attuazione, affidabile nel tempo e risolve mille problemi.

Non ci sono né chiodi né viti, la continuita strutturale del legno non & interrotta e passa
dal compensato in verticale a quello in orizzontale senza perdere d’efficacia, senza
trovare un punto di giunzione debole dove concentrare la sua forza demolitrice (affati-
camento).

Se la forza applicata sul pannello trovasse nell’angolo retto un punto di debolezza, non
potendo “trasferirsi”, sotto stress, con velocita sulla superficie vicina, concentrerebbe in
maniera eccessiva la sua potenza residua sulla giuntura mettendola in crisi e portando,
in breve tempo - col ripetersi della situazione, alla rottura della stessa.

Questo lavoro, una volta si faceva incollando e avvitando fortemente alla base dei re-
goli di legno, per tenere in posizione le parti e perché la Colla Rossa (resorcino - fenolo
- formaldeide) essicando e ritirando per |'evaporazione dei solventi non riducesse il
contatto con la superficie.

Allora era ben fatto, ma proporlo oggi o intervenire nei lavori di manutenzione, mo-
difica o addirittura di costruzione ignorando i nuovi materiali & come comperare un
televisore con tubo catodico e valvole, senza neanche il telecomandol!

Il grande vantaggio della costruzione in vetroresina, oltre la semplicita della stratifica-
zione, & la “saldatura con fazzoletti di vetro” di pit superfici, su piani differenti, che
sono vincolati a lavorare insieme. || metodo sopra descitto rende il legno strutturale
come la vetroresina.

Nel 2006 siamo stati sponsor tecnici per il catamarano di Alessandro (www.alessan-
drodibenedetto.net) autocostruito con compensato BELLOTTI - protetto e incollato con
10 10 CFS e filetti-cordoli, fatti sempre col 10 10 CFS e Microfiller Powder, uno degli
additivi... leggeri - per questa impresa un po’ folle: Yokohama - San Francisco, oltre
4.500 miglia di Oceano Pacifico, senza scalo.
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Fine anni ‘60

La carena riportata a legno con tutte le nuove
stuccature sui tappi con 10 10 CFS e Microfibre
Naturali.

Sopra, lo specchio di poppa & stato sostituito
per circa un terzo.

A lato, riempimento dei fori con 10 10 CFS e
Microfibre Naturali; prima sono stati allargati
oltre il doppio del diametro della vite, cosi da
non trasmettere umidita.

Un importante motoryacht, in legno compensato ad alta resistenza (allora se ne costruivano
molti) scende in acqua. Carena a V con pattini di sostentamento o, come si diceva allora,
tipo Hunt modificata. Costruzione forte, resistente e leggeral

Oltre 15 mt di lunghezza, 6 comodissimi posti letto, 2 bagni, alloggio marinaio... democra-
tico (il vero proprietario del mezzo) e per I'occorrenza 2 posti in dinette. Una cucina semplice
e tranquilla e due motori, che oggi farebbero ridere per la potenza. Due Caterpillar D 334
da 360 CV a 2200 giri, netti all’asse 320. Oltre duemila litri di gasolio e 1000 di acqua... il
tempo dei desalinizzatori doveva ancora venire, per una velocitd massima oltre 28 nodi e piU
di 20 in crociera, anche a fine stagione. Gruppo generatore da 2,5 kw. Consumo medio per
ogni ora di navigazione inferiore ai 100 litri complessivi. | Caterpillar si distinguevano per il
basso consumo. Qualcosa meno di 150 gr. per CV- ora. Il conto si fa presto a farlo. Allora la
nafta per gli yacht era agevolata. Roba da rivoluzione sociale ai tempi di oggi. Sono passati
oltre 40 anni e |I'armatore attuale |I’ha affidata a mani esperte per togliere tutte le piccole e
grandi magagne accumulate negli anni. Ha cambiato mano diverse volte, ma ora sta na-
scendo a nuova vita. Vengono cambiati dei pezzi di compensato marino di Mogano Kaya. Al-
lora la protezione consisteva in una mano di vinilico o clorocaucciv poi direttamente lo stuc-
co e lo smalto e in carena 2 mani di antivegetativo. | nuovi interventi sono stati eseguiti con
10 10 CFS per incollare, stuccare le teste di viti e chiodagione e mano di fondo. La carena

& stata completamente riportata a nuovo con due mani generose di 10 10 CFS, una dietro
I"altra per fare bere il legno, saturarlo e renderlo piv forte e affidabile di quando fu messo in
opera. Cosi non gonfierd pit e la sua levigatezza in carena dove corre il foglio laminare di
acqua, non cambierd e correrd via veloce anche a fine stagione. Poi seguira I'applicazione
del Nautilus SP Antifouling: la prima mano in contrasto col colore desiderato per permettere,
al momento dell’alaggio di controllare lo spessore rimasto. Se non si vede ancora affiorare il
primo colore, per la stagione successiva sara sufficiente una sola mano.

Questa vecchia signora, con tanta classe sta ritornando agli antichi splendori e la sua affida-
bilita & meglio di prima. Un paragone: una casa viareggina dell’eta Liberty rimessa a nuovo
e dotata di apparecchiature aggiornate, contro, un appartamento moderno che tra qualche
anno mostrera tutti i suo limiti progettuali.
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il

Chi direbbe che le linee tese di questa barca, autocostruita - hanno oltre quattro anni.

Tanto & il tempo intercorso dalla consegna dei disegni e il varo, senza considerare gli scambi

di mail, bozzetti ed incontri per fissare i punti salienti dell’intero progetto, che il Designer ha

“tagliato” su misura per il costruttore-armatore.

Una piccola opera d’arte che ha fatto scoprire, allo stesso, altre potenzialita costruttive.

E))Iirée la parte Figneo, si & cimentato anche nella costruzione della deriva e della fusione del
ulbo.

Ha stratificato il carbonio unidirezionale per rinforzare gli attacchi delle lande, del bulbo e

I"attacco del timone (anche se non era necessario) tra due pelli di fasciame.

Era facile metterlo in opera e ben venga anche un attimo di civetteria alla moda.

Un caro amico sostiene da tempo che lavorare ad una barca, costruirla o ripararla & una

affivita rilassante oltre che gratiticante per la manualita artigianale del lavoro compiuto.

|l costruttore ha imparato un aliro vero mestiere.

Le misure del box hanno condizionato, seppure in minima parte, le dimensioni della barca

e per girarla, per approntare la coperta e }ooi alarla per il frasporto, & stato necessario...

smontare il tetto due volte. Tutto calcolatol!

Il taglio delle paratie e delle ordinate & stato fatto con macchine a controllo numerico che in

un batter d’occhio, con tolleranze infinitesimali hanno agevolato la prima fose.

Poi & venuto anche lo stato dell’arte: la selezione dei legni, la costruzione in triplo fasciame

incrociato e la scelta del nostro 10 10 CFS sia per la realizzazione che come base per la

protezione del fasciame esterno a vista, poi protetto ulteriormente con SPINNAKER Polyu-

rethane 2. L'uso della resina epossidica, come il 10 10 CFS, unita al legno rende I'imbar-

cazione piv leggera e competitiva anche con i

compositi pit avanzati rendendola assolutamente
erformante.

‘interno ha locali minimali ma efficienti.

Una scelta di progetto che nasce per correre anche

per la condotta in solitario, in quel braccio di mare

che va da Salivoli all’isola d’Elba per le escursione

da day-sailer. Ma poi anche per spingersi ancora

piv in l&, sempre con una velocita da fare impallidi-

re le concorrenti di ben altre misure.

Complimenti Osvaldo & un oftimo lavoro.
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Certificazioni e omologazioni

Barretta di C—Sysfems 10 10 CFS viene testa-
to nella prova di flessione. Il provino softo il
carico tende a deformarsi elasticamente...

Campione di Core Bond viene testato nella
prova di compressione.

COMPRESSION
C- STSIEIRSS‘I‘EEL

CTS 274/ 12
P SHEAR
EPOXY TIX0O EE;

Campione di STEEL BLUE (dopo immersione
in acqua salata) viene testato nella prova di
compressione. La resistenza in compressione

Campione in legno di teak incollato con
Epoxy Tixo e sottoposto alla prova di taglio. Il
provino arriva a rompersi strappando il legno

& arrivata a 1300 Kg/cm?2 senza perd scollarsi...

C-Systems 10 10 CFS, STEEL BLUE, CORE BOND e EPOXY TIXO sono stati sottoposti

a test meccanici presso i laboratori del CTS (Centro Tecnologico Sperimentale ) di La
Spezia alla presenza del RINA (Registro ltaliano NAvale).

10 10 CFS garantisce |'utente, |"applicatore, il cantiere e anche il negoziante, della
corrispondenza dell’alta qualita del prodotto.

Ma i test non finiscono qui. Vengono provate differenti essenze di legno e altri materiali,
I"assorbimento d’acqua, la resistenza al taglio, I'allungamento a rottura (quanto il 10 10
CFS si allunga prima di rompersi) perché deve

seguire i movimenti del legno o del tessuto Centro .
di vetro o di altri materiali, sia in presenza di Tecnologlco
forze specifiche applicate o al variare della Sperimeniale

temperatura d’esercizio.
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1) Perché é consigliabile eliminare
I'umidita dal legno e dalla vetroresi-
na?

Il Maestro d’ascia o il Cantiere che ha
costruito I'imbarcazione, ha fatto stagio-
nare, perdere umidita, al legno per anni.
La chimica moderna offre prodotti sempre
piv validi ed & per questo che togliere
I"'umidita e proteggere la barca con 10
10 CFS significa avere un’imbarcazione in
condizioni strutturali migliori di quando &
uscita dal cantiere, perché queste con-
dizioni ora dureranno nel tempo. Nella
vetfroresina |'umidita & sinonimo di osmosi
o di osmosi latente.

Non appena I'umido trova sostanze da
sciogliere le decompone dando luogo ad
una sostanza viscosa.

Lulteriore ingresso di acqua attraverso

la permeabilita del gelcoat o aftraverso
fenditure, spaccature, graffi profondi,
ammaccature, andrd a diluire - idrolizzare
- sciogliere ulteriormente il soluto per ab-
bassarne la concentrazione, dando luogo
ad un aumento di volume che si framutera
nel rigonfiamento che marca la carena.
Insomma, in parole povere

I'umidita nel legno e nella vetroresina

& come indossare un bel paio di scarpe

e avere i calzini umidi: spiacevole nella
stagione calda... proibitivo nella stagione

fredda.

2) Quale é il tasso di umidita previ-
sto per il legno e per la vetroresing,
secondo i Registri di classificazione?
Il LLOYD'S Register chiede per il legno
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umidita relativa (UR) eguale o inferiore al
12%, il RINA eguale o inferiore al 15%.
Per la vetroresina, questa umidita deve
tendere allo ZERO e per mantenerla tale,
preventivamente, si pud operare con un
trattamento protettivo di 10 10 CFS di
almeno 300/500 micron uniformi. La
concentrazione massima di acqua nella
vetroresina & per la riparazione dell’osmosi
1%; noi chiediamo lo 0,8% che sul nostro
strumento SKINDER corrisponde al 30%
di umidita relativa in scala alta sensibilita
(HS-High Sensibility).

3) Le imbarcazioni in legno e vetrore-
sina hanno dei vantaggi se costruite
o riparate con il 10 10 CFS, o gli altri
prodotti epossidici della stessa linea?
Certamente! Possiamo dire che la tota-

lita delle imbarcazioni pud trarre benefii
importantissimi dall’uso delle resine
C-Systems, eliminando nel futuro i lavori
di straordinaria manutenzione cui sono
softoposte quelle imbarcazioni che usano
prodotti convenzionali.

Per brevita qui parliamo del 10 10 CFS
perché copre da solo e al meglio I'85%
dei lavori, mentre per I'altro 15% abbiamo
prodotti della stessa linea che rispondono
piU precisamente.

Sulla vetroresina il 10 10 CFS ripara la
carena, elimina, quando la carena & stata
fatta asciugare bene, i problemi dell’osmo-
si, ripara tutti i crack e le zampe di galling,
¢ indicatissimo per laminare, per stuccare,
per fare da sottofondo a qualsiasi ciclo

di verniciatura, serve per colate e per
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ricostruire parti strutturali, per incollare
vetroresina-vetroresina e legno-vetroresina,
per rifare ponti, ecc...

Sul legno, oltre a inibire il nuovo ingresso
dell’umidita, che vuol dire poi meno
resistenza, incolla anche gli spazi tra tavola
e tavola formando una struttura continua
priva di fessurazioni e spaccature.

Usato con gli additivi risulta essere la
migliore protezione in senso assoluto

per i tappi delle viti, compresa tutta la
chiodagione ed & in grado di eliminare la
corrosione su queste parti metalliche, assi-
curandone una perfetta tenuta nel tempo e
una grande economicitd.

4) Nel caso di difetti su legno com-
pensato é possibile usare la resina
epossidica 10 10 CFS?

La resina epossidica 10 10 CFS & I'ideale
per le riparazioni e per gli incollaggi su
compensato.

Soprattutto le costruzioni in compensato
che hanno lavorato per anni, riportate a
nuovo (cioé prive di vernice e asciugate) e
protette con 10 10 CFS ritroveranno non
solo tutto lo splendore come un compen-
sato nuovo, ma non avranno inconvenienti
strutturali e/o visivi, perché 10 10 CFS incolla
perfettamente anche le colle resorciniche
(basta carteggiarle) usate per la fabbrica-
zione del compensato. Questo vuol dire
che eventuali delaminazioni del compensa-
fo ritorneranno come nuove.

5) 1110 10 CFS e rigido o elastico?
In fisica non esiste un corpo rigido, esiste
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un corpo pit o meno elastico.

I110 10 CFS, quando applicato su

legno, tende a irrobustirlo perché ha una
resistenza maggiore della fibra del legno.
Quando applicato su tessuto di vetro o su
vetroresina conferisce alla stessa una mag-
giore resistenza perché ha un modulo di
elasticitd superiore al poliestere, non tende
a fare crack (le fastidiose zampe di gallina)
perché non contiene solventi.

In sostanza il 10 10 CFS irrobustisce la
superficie di legno o di vetroresina dove
viene applicato ed essendo piu forte delle
fibre di legno o del legante poliestere, che
lega le fibre di vetro, conferisce maggiore
resistenza e sicurezza alle parti traftate. I
10 10 CFS si allunga di olire il 5%... per
seguire i movimenti del legno e del vetro.

6) La carena in legno o in vetrore-
sina, che é stata protetta con 10 10
CFS, come si comporta dopo un urto
accidentale con conseguente rottura
dello strato protettivo?

I1'10 10 CFS con i suoi additivi, quando
correttamente applicato, si integra col
supporto e ne diviene parte.

Se possiamo fare un esempio & come un
cancello di ferro che viene zincato.

Nel caso di un eventuale graffio sulla
zincatura, che espone la parte nuovamente
al ferro, la corrosione resta limitata al dan-
neggiamento o poco piU e sard riparabile
facilmente e tranquillamente.

La stessa cosa vale anche per le parti di
legno o vetroresina frattate correttamente

con 10 10 CFS.
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7) Possono le condizioni delle acque
all’ormeggio influire sull’osmosi e sul
marcimento della carena in legno?
La temperatura delle acque dove la barca
ormeggia e il maggiore o minore ricambio
dell’acqua influiscono in maniera decisi-
va. La maggiore temperatura dell’acqua
favorisce un maggiore fouling e anche un
maggiore decadimento sia della vetroresi-
na che del legno. 'acqua calda favorisce
I"'osmosi.

8) Perché la vetroresina mostra
I’'osmosi solo in carena?

Lo scafo viene costruito con gli stessi ma-
teriali, ma I'osmosi si presenta, general-
mente, in carena perché I'imbarcazione &
in continuo contatto con I'acqua. Anche le
parti esterne sono spesso a contatto con
I'acqua, per esempio quando piove, ma
anche le piogge pib prolungate, hanno
giorni e giorni di sole e le piccole infiltra-
zioni vengono asciugate dal sole. In pochi
casi I"'osmosi & riscontrabile nell’opera
morta. Inoltre la barca, sia a vela che a
motore, durante la navigazione subiscono
in carena, continui stress che favoriscono
I'ingresso dell’acqua.

9) Se il rilevatore di umidita dice che
una carena in vetroresina ha un alto
contenuto di umiditd ma non ci sono
bolle di osmosi, come si deve inter-
pretare questo fatto?

Una carena in vetroresina con un alto tas-
so di umiditd, denota che non tutte le cose
vanno bene e che lo strato protettivo del
gel-coat, che aveva la funzione di impedire
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il passaggio dell’acqua, non ha funziona-
to bene. L'acqua & passata lo stesso, ma
ancora non ha creato danni, non ha dato
luogo al cosiddetto effetto “magnese”, che
vuol dire osmosi. Pud darsi che la barca,
seppure portatrice sana come in questo
caso, prima o poi dia questo dispiacere.

E evidente che una carena con umiditd,
anche senza osmosi, & sempre meno resi-
stente della stessa carena priva di umidita.
Se facciamo un confronto con I'imbarca-
zione di legno costruita con i cosiddetti le-
gni marini, si nota che I'eventuale umidita
assorbita, non riesce a fare danni cosi so-
stanziali, perché convive con il legno senza
arrecarne ulteriori. Al massimo ci sara una
perdita in percentuale di “resistenza” e

un aumento di peso. Infatti un legno con
umidita relativa del 45% perde oltre il 50%
di resistenza meccanica.

10) Se non posso “tirare” immediata-
mente la barca in terra, per la ripara-
zione dello strato protettivo, I'acqua,
non va nuovamente a bagnare tutta
la carena che era stata pazientemen-
te asciugata?

[ 10 10 CFS applicato su vetroresing,
forma un tutt’uno e fa si che una rottura

di questo film, grossa come una noce,
diventi, dopo un anno, come un mandari-
no ma localizzata perfettamente nel punto
d’impatto, seppur leggermente ingrandito.
La stessa rottura su legno, non permette
alle sue fibre di assorbire umidita, perché
le fibre sono state impregnate nella fase

di protezione e non hanno la capacita di
assorbimento di prima.

Per la riparazione delle colpiture si rendera
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necessario allargare la zona d’intervento di
un diametro 2 - 3 volte maggiore di quello
d’impatto, riportare la superficie a zero
rastremando ai lati e asciugando modera-
tamente con phon (o con termoventilato-
re), dando un calore leggero, superficale.
Dopo avere accertato |’eliminazione di
tutta I'umidita, procedere alla lavorazione
come fatto per la protezione totale. In
caso di rottura del fasciame o del tessuto,
& evidente che I'intervento mirerd anche a
ristabilire il perfetto stato di integrita della
struttura.

11) Perché dopo avere tolto il gelcoat
& necessario lavare la carena prima
dell’inizio dell’asciugatura, durante
e anche 1 o 2 giorni prima dell’inizio
del trattamento?

Gli acidi e le sostanze degradate, idroliz-
zate, che si formano con I'osmosi, sono
solvibili solo in acqua.

Durante |"asciugatura, la perdita di umidita
avviene per evaporazione dell’acqua
(I"'evaporazione & solo acqua distillata,
potete metterla nella batteria dell’auto)
mentre le parti solide indesiderate, come
quando evapora |'acqua salata da una
pentola, restano nella carena. | lavaggi
durante |"asciugatura portano via tutto
questo... eliminano gli acidi e lasciano la
porosita della vetroresina aperta.

12) Ma questo lavaggio non dd nuo-
vamente alla carena I'umidita che
avevamo tolto con tanto lavoro?
Lacqua ha impiegato anni per creare
I'osmosi e la nostra barca ha navigato per
lunghissimo tempo. L'umidita che gli dare-
www.cecchi.it

mo con il lavaggio sard perduta nuova-
mente nel giro di poche ore ben ventilate.
La prova con lo SKINDER, prima del
lavaggio e dopo, sard eloquente. Mostrera
che il tasso misurato prima del lavaggio,
dopo due ore, avra di nuovo lo stesso va-
lore. Anche il legno stagionato per anni, se
prende un bell’acquazzone, il giorno dopo
avrd nuovamente i valori iniziali.

13) Se una barca con osmosi sta tan-
tissimo tempo in terra la situazione
migliora o peggiora?

Le bolle di osmosi, in un primo tempo, con
la temperatura dell’aria piv alta di quella
dell’acqua, tendono a gonfiare. Poi I'ac-
qua come € entrata, se ne va per evapo-
razione e la carena, tende ad “asciugare”
rendendo le bolle meno evidenti. lacqua
che esce per evaporazione, perd, & acqua
distillata ... vale a dire che le acidita e i
soluti che si sono formati restano, seppure
anidri, all’'interno (come il caffé in polvere,
liofilizzato).

Dopo lunghissimo tempo anche lo stru-
mento, dara risultato ingannevole perché
manchera I'umidita per fare la rilevazio-
ne. In buona sostanza si pud dire che la
situazione & dormiente, ma come prima,
pronta a ripartire non appena |'acqua fard
nuovamente ingresso...

14) Quali sono, ricapitolando, i pas-
saggi e i lavori indispensabili per la
cura e riparazione dell’osmosi?
Per operare bene contro I'osmosi e perché
non abbia piv a verificarsi dobbiamo:
- mettere I'imbarcazione in secco e pulire
bene le sentine.
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- eliminare poi completamente il gelcoat e
aprire tutti i crateri (questo si fa meglio con
la sabbiatura).

- lavare abbondantemente tutta la carena
piv volte con acqua dolce possibilmente
calda e a pressione e deumidificare tutto
lo scafo.

- misurare con lo strumento SKINDER
assicurandosi che la carena abbia gli stessi
valori delle sovrastrutture e che in scala
alta sensibilita (high sensibility) non vada
oltre il 30% di U.R.

- uno o due giorni prima dell’inizio del
trattamento lavare nuovamente la carena
con acqua dolce possibilmente calda e
...buon lavorol!

15) ... e le sequenze di applicazione
dei prodotti?

... basta rivedere la scheda Antiosmosi
a.p.p. nel capitolo della vetroresina.

16) Con 10 10 CFS e possibile ridurre
la manutenzione delle imbarcazioni
in legno e in vetroresina ed eseguire
tutte le riparazioni?

Certamente! E consigliabile usare 10 10
CFS con i relativi additivi per risolvere tutti
i problemi di manutenzione, ma soprattutto
per migliorare I'affidabilita delle imbarca-
zioni in legno e in vetroresina.

La protezione in sentina, in cambusa, sotto
i motori e gli stipetti in genere, lascia sem-
pre molto a desiderare.

Per tutti questi lavori sulla vetroresina

il 10 10 CFS, C-Systems Gelcoat Light

e NAUTILUS Epoxy H.B., rispondono
perfettamente e rappresentano quanto di
meglio possiate fare. | problemi del legno
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nascono soprattutto sulle attaccature, sulle
giunzioni, sugli spigoli vivi, sulla chioda-
gione e vitagione.

Trattare queste superfici con 10 10 CFS,
dopo averle riportate a nudo e fatte ben
asciugare, dard una sicurezza e un’affida-
bilitd eccezionale.

Una volta che poi avremo ricoperto con
smalto con SPINNAKER o con la speciale
vernice Nautilus, avremo la certezza che
per anni e anni resteranno in oftime
condizioni. Quando si dovra rifare la
manutenzione, si tratterd, al massimo, di
una semplice carteggiatura, una passata di
smalto o di vernice.

17) Se l'imbarcazione di legno non

é completamente deumidificata é
possibile fare il trattamento con 10
10 CFS?

Il legno deve essere asciutto e per valutare
perfettamente e con certezza il suo stato

& necessario e indispensabile, |'uso dello
SKINDER (o altro strumento valido),
anche se in alcuni casi questa valutazione
puo essere sopperita dall’esperienza.

Solo allora & possibile decidere se il lavoro
pud essere iniziato e aspettarsi un perfetto
risultato nel tempo, o se invece & meglio
aftendere ancora qualche giorno. Va
inoltre considerato che un’imbarcazione

di legno costruita in longitudinale avra
problematiche diverse da una costruita con
doppio o triplo fasciame incrociato e sard
ancora completamente diversa da quella
in compensato marino.

Per le imbarcazioni a fasciame longitudi-
nale & opportuno valutare, dopo il perfetto
intervento sulla carena, I'uso di uno strato
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di tessuto biassiale = 45° da 300 o 450
g/mq che consente di bilanciare la resi-
stenza longitudinale della fibra del legno
andando a irrobustire essenzialmente quel-
la trasversale. Per gli scafi in compensato &
bene prevedere la protezione col nastro di
tessuto biassiale o bilanciato, lungo i punti
di giuntura della carena e lungo tutti gli
spigoli per aumentarne la resistenza allo
sfregamento e impedire I’entrata dell’umi-
dita.

18) Com’é possibile accelerare
I'asciugatura delle barche in legno o
in vetroresina?

Una buona sabbiatura in presenza di
osmosi, elimina gid in partenza almeno la
metd dei problemi di asciugatura perché
“porta via”. Inoltre lascia una superficie
molto esposta che facilita I'evaporazione.
Durante la sabbiatura si spaccano molte
bolle, pit 0 meno grandi, che riducono
ancora il tasso di umidita.

Un eccezionale apporto risolutivo e deter-
minante, sia per il legno che vetroresing,
viene dato dalle lampade al quarzo a
raggi infrarossi.

Queste lampade “direzionali” emanano un
fascio di luce per una superficie di circa 6
mq che non riscalda I"aria ma gli oggetti (e
le persone).

Le lampade concentrano tutta la loro po-
tenza in profondita e facilitano in maniera
efficace "asciugatura del legno e della
vetroresina.

Anche il nostro deumidificatore AIRDRYER
e i ventilatori ad aria calda sono di aiuto
anche nel periodo invernale. Bisogna
creare un microclima giusto e avere la
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barca almeno sotto una buona copertura.
In questo caso I’AIRDRYER, eliminando
["'umiditd che si accumula nell’ambiente,
favorisce "asciugatura... ma & sempre
necessario il “caldo” per favorire I'uscita
dell’umidita.

19) La sabbiatura, a volte, danneggia
la vetroresina. Non & meglio operare
diversamente e piu delicatamente?
La sabbiatura, eseguita da un buon Ope-
ratore, & un sistema preciso ed omogeneo.
Quando la forza della “sabbia” trova delle
parti “molli” affonda, in alcuni casi, fino a
bucare lo scafo. Si deve comunque tenere
presente che se non avessimo “bucato”
quelle parti il periodo di deumidificazione
sarebbe stato molto pit lungo e le parti
piene di aciditd che ora non ci sono piv,
sarebbero state comunque prive di tenuta
meccanica.
La resina poliestere che prima compattava
il vetro era, ormai, completamente priva di
struttura. Infatti una corretta sabbiatura che
rende rugosa e leggermente irregolare la
carena per |"asportazione del gelcoat, sot-
trae immediatamente alla barca, in molti
casi, almeno il 50% di umiditd.
Se si opera con la pialla o con il peeler, &
comunque sempre indispensabile la sab-
biatura o I'idrosabbiatura successiva.
Cio permette di aprire le bolle, di rompere
quelle sotto il profilo e avere una superficie
pit marcata ed esposta per I'asciugatura e
la successiva nuova applicazione protetti-
va. Se passate il “frullino” sulla superficie
& come piallare una tavola di legno con
i “nodi”... per portare via il nodo dovete
consumare tutta la tavola e cosi per toglie-
info@cecchi.it



re bene le bolle “sotto pelle” bisogna fare
la sabbiatura.

20) Le imbarcazioni di legno sono
tutte “eguali”?

Uimbarcazione di legno costruita in lon-
gitudinale avra problematiche diverse da
una costruita con doppio o triplo fascia-
me incrociato e ancora completamente
diversa da una in compensato marino.
Tuttavia |'esecuzione di un buon progetto e
I'infegrazione di nuove tecniche e materiali
risolve i luoghi “comuni” del legno. Se
I'imbarcazione viene costruita in doppio
fasciame incrociato o meglio ancora in
triplo fasciame incrociato avremo una
compensazione dell’anisotropia del legno
(I'eccezionale resistenza in longitudinale

e non in frasverle alla venatura - vedere il
paragrafo del legno) e un manufatto finale
di estrema leggerezza, resistenza, affidabi-
litd e alte prestazioni. Il legno, a parita di
peso, & fre volte piU resistente dell’acciaio
e per mantenere queste premesse deve
rimanere asciutto e privo di parassiti. Il 10
10 CFS & il prodotto ideale per tutto que-
sto. Inoltre il legno non ha memoria, non
si stanca... vale a dire che, quando corret-
tamente dimensionato, sopporta all’infinito
il lavoro per cui & stato progettato.

21) La ricopertura del legno compen-
sato o massello con tessuto di vetro &
sempre consigliabile?

Prima di tutto dobbiamo distinguere tra
una barca in massello e una in compen-
sato marino. Per quella in massello, a
fasciame longitudinale, |'uso del tessuto di
vetro & senz’altro consigliato perché evitia-
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mo le aperture dei comenti del fasciame,
che soffre di anisotropia (grande resistenza
longitudinale e ridottissima trasversa-

le); quella di compensato (come dice la
parola stessa... compensa |'anisotropia) ha
punti di giuntura limitati agli spigoli e alla
chiglia. Quindi se il compensato & a posto
possiamo pensare di mettere la protezione
in tessuto di vetro in quei punti strategici

e basta, mentre per quella in massello,
singolo fasciame I’applicazione porta ad
un aumento dell’affidabilitd e una ridotta
manutenzione. Ambedue avranno nuova
vita con |"applicazione del corretto spesso-

re di 10 10 CFS.

22) Quali sono le differenze essen-
ziali tra massello e compensato?

Nel massello, c’¢ disuguaglianza (aniso-
tropia) tra resistenza lungo la linea della
venatura e trasversalmente alla vena
stessa. La resistenza nel senso della vena
¢ circa 10 volte maggiore che nel senso
trasversale. |l compensato sfrutta il legno
in strati softili, ognuno dei quali incollati e
orientati in direzioni diverse per “compen-
sare” gli sforzi applicati da ogni direzione.
Quindi un buon compensato di mm 5, 7,
9... strati, avrd una rappresentazione delle
fibre che “compensano” I'anisotropia,
caratteristica naturale della fibra del legno.

23) E possibile usare il compensato al
posto del massello?
Nella costruzione dello scafo il compen-
sato permette solo scafi a spigolo o con
forme semplici studiate progettualmente
perché si piega con difficolta in piv versi,
mentre il massello permette la costruzione
info@cecchi.it



tondeggiante e svasata. Il compensato &
impiegato in tutte le paratie, pagliolati,
divisioni, coperte prima della posa del
teak, per le cabine, ecc... Nelle barche di
vetroresina il compensato da struttura e
calore a paratie, pagliolati e molte volte
per la stratificazione della vetroresina con
alti carichi di rottura, viene usato quale
anima per aumentarne la rigidezza e la re-
sistenza, contenendo notevolmente i pesi.
Il famoso Boston Whaler ha lo specchio di
poppa di compensato... completamente
rivestito di tessuto, resina e gelcoat. La
Balsa, legno particolarmente leggero,
trova largo impiego nella costruzione a
sandwich dove forma |"anima, il core, tra
le pelli di vetroresina.

Nella costruzione di motoryacht degli anni
‘60 e ‘70 (i cosiddetti ferri da stiro) il com-
pensato risultava piv leggero, resistente,
affidabile e richiedeva minore impiego di
mano d’opera per la costruzione, men-
tre i motorsailer, barche a vela, navette
sfruttavano il massello affidandosi poi al
fasciame incrociato per risolvere i problemi
che abbiamo visto prima.

Oggi anche con I'avvento del taglio Laser
e della progettazione CAD molte forme
che erano impensabili sono costruite in
compensato.

24) L'uso del tessuto di vetro sullo
scafo o la nuova fasciatura con mas-
sello o compensato (replanking) é un
lavoro affidabile nel tempo?

Rivestire lo scafo con tessuto di vetro o fare
il replanking (ricopertura) con diagonale

di legno o di compensato & accettato dai
Registri Navali e consuetudine normale
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presso molti Cantieri.

E necessario che lo scafo sia riportato a
legno vivo, asciugato, pulito nei comenti,
calafatato se necessario con cotonina o
canapa, usare 10 10 CFS (come si vede
nel nostro DVD n°2) e, solo allora, la
messa in opera del tessuto o dell’ulterio-
re fasciatura dard risultati eccezionali e
affidabili nel tempo.

Molte imbarcazioni da regata, costruite
cosi oltre 30 anni fa, oggi sono passate
da pit mani e da tutti i campi di regata, in
perfette condizioni senza mai lamentare i
problemi tipici delle costruzioni “tradizio-
nali”.

Il tessuto di vetro (ad esempio il 300 g
biassiale, messo in opera ha uno spessore
inferiore a 0.4 mm...) va bene per il mas-
sello mentre per il compensato general-
mente & sufficiente la protezione con

10 10 CFS e il tessuto pud essere opportu-
no solo per gli spigoli o le giunzioni.

25) Con 10 10 CFS come si trattano
le imbarcazioni a fasciame?

I1'70 10 CFS & indicatissimo per le imbar-
cazioni in compensato marino perché va a
saldare tutti i punti di giuntura dei “fogli”
da dove sono iniziate le infiltrazioni di ac-
qua. Il massello di legno ha una quantita
notevolmente superiore di giunture e da

[i entra I'umidita che va a deteriorare il
legno. Tutte le giunture e i comenti vanno
perfettamente puliti, poi trattati e sigillati
con 10 10 CFS e l'ausilio della cotonina
per fare il calafataggio o facendo la rinver-
gatura con stecche di massello (DVD n°2).

26) Quale é la dimensione di un co-
info@cecchi.it



Tessuto di vetro sul fasciame

Nel disegno a sinistra, il tessuto biassiale (incrociato ad “X”) dove tutte le fibre lavorano
nel senso trasversale. Col tessuto bidirezionale il 50% circa in peso e spessore viene
“perduto” perche la trama o |'ordito, lavorando parallelamente alla vena del legno,
non ne potenziano la resistenza perpendicolare.

mento del fasciame che il 10 10 CFS
salda perfettamente?

Con 10 10 CFS e Microfibre Naturali si
incollano legni fino a distanza di oltre 2
cm e la giuntura cosi fatta, & piv forte della
fibra longitudinale del legno.

Questo vuol dire che in caso di torsione si
“romperd” il legno non I'incollaggio, ma
non & pensabile fare o riparare una barca
con queste tolleranze di costruzione.

10 10 CFS e i filetti sono ben piv forti del
compensato fabbricato secondo gli stan-
dard Internazionali.

Tuttavia & buona tecnica che il fasciame
debba essere riportato al corretto grado
di umidita e i comenti, potranno essere
efficacemente “riempiti” con 10 10 CFS

e cotonina (per spazi massimi di 2-3 mm)
o rinvergati con stecca di legno (per spazi
maggiori di 3 mm).

Il filmato DVD n°2 sulle barche a fasciame
longitudinale illustra in dettaglio questa
lavorazione.

27) Come mai nell’applicazione del
10 10 CFS si deve preparare poco
materiale per volta?

La resina epossidica 10 10 CFS, quando
& concentrata in massa, genera calore. |l
calore generato dalla reazione chimica
dei due componenti fa innalzare ancora

la temperatura sino a formare dei fumi e
rendere inutilizzabile la miscela preparata.
L'uso delle pompe dosatrici rende estrema-
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mente facile la preparazione della miscela
in tempi brevissimi.

Se si necessita di piv materiale, per esem-
pio per trattare superfici in orizzontale,
una volta mescolati i componenti, si pud
versare la miscela sulla superficie e poi
spargerla con il rullo. Nel caso di incol-
laggi, invece & sempre bene preparare il
materiale occorrente in piv volte. E' buona
consuetudine miscelare il 10 10 CFS nei
nostri contenitori di plastica e poi versarlo
in una vaschetta di plastica, perché la
reazione di calore & dovuta alla concen-
trazione in massa del prodotto in verticale.
Quindi se abbiamo quantita consistenti,
vanno versate in un contenitore ampio
dove non creino piv di un cm di spessore.
| contenitori di plastica (set barattoli, nel
listino prezzi) sono riutilizzabili... all’infinito.
Non usate le bottiglie tagliate dell’acqua
minerale...

28) Come mai qualche volta si
formano dei crateri sulle superfici
trattate con 10 10 CFS?

I 70 10 CFS non contiene solvente per cui
& sensibile alle superfici non perfettamente
preparate o sporche di sostanze grasse
(per esempio presenza di impronte di mani
sporche di olio, ecc...).

Oppure & stato usato del silicone nelle
vicinanze. In quei punti tenderd a “ritirarsi”.
Una vernice normale contiene solventi che
“sciolgono I'unto” e il problema non viene
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| filetti di 10 10 CFS e additivo

Per fare Il cordolo o filetto “impregnare” sempre la parte interessata, poi aggiungere
alla resina 10 10 CFS I'additivo fino a farla diventare densa come “gelato” in modo che
stia in verticale. Applicare I'impasto e poi “sagomarlo” con una spatola arrotondata.

evidenziato. Per evitare questo problema
carteggiare nel senso della vena (se legno)
con carta 100 per trovare nuovamente la
superficie integra. Se invece avviene sulla
mano precedente carteggiare uniforme-
mente a bagnato.

Pud darsi che I'umidita della notte abbia
prodotto untuosita e non & opportuno
ricoprire diretftamente sopra. Pud derivare
anche da uso di contenitori impropri, non
adatti, come barattoli del gelato, del ton-
no, del caffé, ecc... oppure barattoli validi
ma la miscela mescolata... col cacciavite
del motorel!

Usate barattoli e vaschette dei nostri acces-
sori e per mescolare le nostre stecchette di
legno. | barattoli, con un poco di attenzio-
ne, sono utilizzabili tantissime volte e con
una stecca si va avanti degli anni.

29) Perché lo stucco fatto con gli ad-
ditivi tende a colare?

La miscela del 10 10 CFS tende a fare
calore. L'aggiunta degli additivi, anche per
fare stucco, aumenta il tempo di utilizzo.
Se la massa di stucco fatta e applicata &
“importante”, in base alla temperatura
ambientale, non riesce a dissipare il calore
e questo fa variare la consistenza, aiutato
anche dalla continua manipolazione appli-
cativa e... tende a colare.

Si risolve aggiungendo un maggiore
quantitativo di additivo, mescolando anche
pib fortemente e facendo applicazioni
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ridotte. Se per esempio dobbiamo eseguire
filetti laterali, si pud fare un raggio ridotto
e dopo un paio d’ore ripassarli con un
raggio maggiore. Altra cosa importantissi-
ma: fare il filetto, raccordarlo e non starlo
a stuzzicare successivamente.

30) I lavori sopra descritti possono
essere iniziati e poi ripresi in un altro
week end?

E possibile ma & preferibile, quando si
pud, che i lavori abbiano una sequenza
ravvicinata nel tempo perché la resina
epossidica man mano che reticola riduce
la perfetta integrazione con la mano suc-
cessiva di qualsiasi prodotto, (comunque
sempre superiore alle pitture convenziona-
li); per farla ben attaccare & indispensabile
carteggiare tutta la superficie a bagnato.
Se invece applichiamo le mani in sequenza
non € quasi mai necessario carteggiare tra
mano e mano.

Quando si applica del tessuto di vetro e a
seguire il Peel Ply (come si vede nei DVD),
anche se passa molto tempo, al momento
del distacco del peel ply, questo assicura
un perfetto aggancio della mano successi-
va senza carteggiatura... anche dopo mesi
e mesi. Inoltre finché posizionato, protegge
la superficie da ogni contaminazione.

31) Con le pompe dosatrici siamo
sempre certi del corretto rapporto di
miscelazione?
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Le pompe dosatrici che distribuiamo sono
di altissima qualita. Quando correttamente
usate hanno una durata di vari anni.

Cosa vuol dire correttamente usate?

Per esempio nella stagione fredda, la
resina, soprattutto il componente “A”
diventa piv viscosa e la pompa va pigiata
lentamente perché fa uno sforzo maggiore
e per riempirsi impiega piU fempo.
Seppure in maniera meno evidente questo
avviene anche per il componente “B”.
Bisogna stare attenti a non sporcare con la
resina miscelata lo stantuffo perché rende-
ra difficile la corsa per il caricamento della
pompata impedendogli di compierla tutta.
Le pompe devono restare montate sulla
confezione; per la buona conservazione e
perché la resina non si “ossidi” all’uscita
del beccuccio, & sufficiente un piccolo
pezzetto di nastro adesivo messo come il
naso di “Pinocchio”.

Non disponendo del nastro adesivo un
pezzetto del sacchetto di plastica della
spesa e un elastico a tenerlo fermo oppure
anche i guanti monouso, invece di buttarli,
infilare un “dito” sul beccuccio.

Anche dopo mesi la resina e il catalizzato-
re partiranno alla pit leggera pressione.
Tuttavia & importante controllare che
I'erogazione mantenga il rapporto a peso
(100 g di A + 50 g di B) con una bilan-
cia elettronica da cucina, prima di ogni
lavoro. Tenere presente che in tutte le
confezioni da 750 g, 1,5, 4,5 e 30 kg, ad
ogni pompata di A si fa corrispondere una
pompata di B.

Questo perché le pompe hanno gli stan-
tuffi calibrati per un corretto rapporto e
hanno una corsa diversa I'una dall’altra,
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pur mantenendo il rapporto della resina
che & di 2:1 in peso.

32) 11 10 10 CFS resiste ai raggi ulira-
violetti?

Le resine epossidiche, generalmente,

non hanno caratteristiche per resistere ai
raggi ultravioletti (U.V.). Hanno bisogno di
un protettivo che nel caso dello smal-

to (bianco, rosso, verde, ecc...) risolve
completamente il problema per la totale
schermatura della superficie. Nel caso si
desideri sovrapplicare la vernice trasparen-
te SPINNAKER o NAUTILUS queste sono
dotate di filtri che inibiscono il passaggio
dei raggi.

Non basta una mano sola ma occorre un
ciclo completo che vuol dire dalle 6 alle 8
mani.

Oggi & disponbile anche 10 10 UV Pro-
tection che & stato formulato in maniera
specifica per la protezione dei legni, per
impregnare il tessuto sui legni a vista e

per le superfici in carbonio non pitturate
(carbon look). Naturalmente pud essere
impiegato per tutte le lavorazioni come il
10 10 CFS (incollare, costruire, stuccare,
modificare, proteggere, inventare, ecc...)
ma facendo attenzione a non utilizzarlo
con temperature inferiori ai 15°C, oppure
lavorando riscaldando I'ambiente.

Per una perfetta finitura pud essere protetto
con 2 o tre mani di SPINNAKER Polyu-
rethane 2 (vernice 2 componenti super
clear della Spinnaker idonea anche per
essere |lucidata).

E’ molto ricca di filtri UV e assicura unifor-
mitd anche con i legni che non sono stati
protetti con 10 10 UV Protection.
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33) E possibile applicare il 10 10 UV
Protection su precedenti verniciature?
Si & possibile ma questa lavorazione non
avrebbe molto senso. E possibile appli-
carlo perché non contiene solventi ma la
sua destinazione principale & lavorare sul
legno nuovo o riportato a nuovo (e ben
asciutto perché venga assorbito perfetta-
mente).

Sigilla fortemente le piccole spaccature e
con 2 o 3 mani anche nella stessa giorna-
ta il lavoro & finito e affidabile nel tempo.
Stabilizza il legno assicurandogli bellezza,
tenuta e prestazioni, protegge il Carbonio
a vista (per esempio albero, boma, tango-
ne, ruota del timone ecc...), perché colma
le piccole colpiture, ristabilisce la protezio-
ne delle fibre esposte e lo strato applicato
rende praticamente tutto nuovo.

34) Quali sono le differenze principa-
li tra un ciclo convenzionale e il ciclo
epossidico con la linea 10 10 CFS e i
suoi additivi?

Il ciclo o i cicli convenzionali hanno il
grandissimo vantaggio di essere di piU
facile applicazione perché:

A) Non richiedono che siano rispettati i
tempi massimi tra mano e mano (quando
si d& un fondo, le mani successive di stuc-
co, smalto e antivegetativo possono essere
applicate anche dopo varie settimane).

B) Sono monocomponenti per cui si apre
il barattolo e si comincia a lavorare, si
chiude e si smette senza troppi problemi,
per poi ricominciare quando ci pare.

C) Si trovano facilmente in ogni negozio

e sarefe consigliati ad usarli perché & una
vendita piv facile e ... piv ripetitiva, vale
www.cecchi.it

a dire che tra qualche anno (quando va
bene) rifarete nuovamente il lavoro da
capo. Il trattamento epossidico con la linea
10 10 CFS e i suoi additivi deve essere:
1) Correttamente miscelato e ben mescolato.
2) Se passa troppo tempo deve essere car-
teggiato (sempre a bagnato — con acqua)
per la successiva mano (se non & stato
usato il peel ply come nella stratificazione).
3) Se c’¢ freddo o umidita la superficie
potrebbe necessitare di essere lavata per
eliminare I'untuosita della catalizzazione
(usare la spugna Scotch Brite 3M con
acqua dalla parte ruvida).

4) Con temperature fredde, non contenen-
do solventi, si deve scaldare omogenea-
mente per rullarlo e pennellarlo meglio

... perd alla fine del lavoro I'uso del 10
10 CFS vi consegnerd un’imbarcazione
migliore forse anche piv di quando &
uscita la prima volta dal Cantiere. Avrete
la certezza di grandissima affidabilita,
eliminerete una serie di inferventi successivi
e... navigherete invece che lavorare per la
manutenzione. La barca sara... LIBERAII
Insomma con noi, come hanno detto

molti utenti, prima quasi sospettosi poi
addirittura amici per la pelle, si impara un
altro mestiere o diciamo una maniera di
rispondere corretftamente e tecnicamen-

te alle esigenze della barca. Con alcuni
siamo arrivati, in questi oltre 30 anni delle
nostre resine epossidiche e del 10 10 alla
sesta barca e la strada & ancora lunga e
appassionante. Ricordate:

“Non & mai troppo tardi per imparare cid
che & sempre necessario sapere” (SENECA).
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| LE RESINE EPOSSIDICHE

——

C-Systems 10 10 CFS

La resina epossidica C-Systems 10 10
CFS & una colla, mentre la resina polye-
stere non lo &. La resina epossidica non
crea osmosi perché non subisce variazioni
a contatto con "acqua, mentre quella
polyestere pud alterarsi.

C-Systems 10 10 CFS ¢ una resina
epossidica, multifunzionale, ideale per ri-
parare, costruire, incollare, laminare, pro-
teggere, stuccare, inventare. Tutto questo
¢ C-Systems 10 10 CFS e ancora molto
di piv perché, mano a mano che lo si
conosce, se ne scoprono sempre maggiori
possibilita di impiego per risolvere grandi
e piccoli problemi.. per sempre. Sistema
epossidico in rapporto 2:1 in peso, (CFS
Completely Free Solvent) di facilissima ap-
plicazione, grandissima affidabilita, ideale
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per tutti i lavori in genere, sotto e sopra la
linea di galleggiamento. Arricchito anche
con filtri UV.

Ha uno standard qualitativo eccezionale

e grazie alla sua fluidita, sfrutta una serie
di additivi, che lo rendono utilizzabile in
ogni tipo di lavorazione per risolvere ogni
esigenza: come collante legno-legno,
legno-vetroresina, vetroresina-vetroresina e
materiali eterogenei.

Per laminare tessuti di vetro, carbonio,
kevlar su legno e su vetroresina ecc...
Come Structural Filler (stucco strutturale),
aggiungendo gli additivi come Microfiller
Powder, Addensante n° 2, Microfibre
Naturali, stucco di riempimento, mano di
fondo per legno verniciato in trasparente e
non, fondo antiosmosi, fondo di riparazio-
ne osmosi.

Nelle confezioni da 750 g (500 di A +
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| LE RESINE EPOSSIDICHE

1010

250 diB), 1,5kg (1 diA+0,5diB),
4,5kg (3di A+ 1,5diB)eda30kg

(20 di A + 10 di B) si possono montare
delle minipompe e pompe volumetriche
che distribuiscono unitariamente i corretti
quantitativi di resina e catalizzatore, per
rendere piv veloce e sicura la miscelazione
e la lavorazione.

Attenzione: in tutti i tipi di confezioni per
mantenere il corretto rapporto di mi-
scelazione 2:1 in peso si devono fare 1
pompata di A e 1 pompata di B, e cosi via.
Le pompe sono gid tarate per il corretfto
rapporto di miscelazione. Testare la perfet-
ta corrispondenza con bilancia elettronica
di casa. C-Systems 10 10 CFS dispone
di tre catalizzatori: Lento, Standard e Fast
(veloce), che possono essere anche mesco-
lati tra loro per ottenerne uno intermedio.
Consentono di adeguare i tempi di la-
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vorazione alle condizioni climatiche (per
esempio nel periodo invernale & consiglia-
bile il tipo Fast per evitare che I'umidita e
la bassa temperatura della notte compro-
mettano la catalizzazione).

Il tipo Lento (Slow) & indicato nel periodo
Primavera — Estate e comunque con tem-
perature, mai al di sotto dei 15°C.

Le nuove minipompe per 10 10 CFS e UV
Protection da 750 g e di 10 10 CFS da
1,5 kg sono di colore blu per il componen-
te A e rosso per il componente B.

Anche il ciclo di pompate per un corretto
rapporto di miscelazione & 1 pompata di A
e 1 pompata di B.

N.B. Nei nostri DVD, cosi come nei filmati
sul nostro sito infernet, le immagini si riferi-
scono a vecchie pompe (bianche entram-
be) che avevano una diversa taratura e che
richiedevano 2 pompate di A e 1 di B.
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C-Systems 10 10 UV Protection

Sistema epossidico in rapporto 2:1 resi-
stente ai raggi UV. Ideale per proteggere
le finiture di carbonio a vista, legni a vista,
vetfroresina e altre superfici. [doneo con
gli additivi della nostra linea anche per
incollare, costruire, modificare, inventare.
Deve essere usato, fatto essiccare e man-
tenuto sempre con temperature superiori a
15°C. L'ulteriore applicazione di SPIN-
NAKER Polyurethane 2 o SPINNAKER Gold
Fashion assicurano migliori performance.
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C-Systems 10 10 CLASSIC

Sistema epossidico in rapporto 1:1 in
volume, con lungo periodo di durata

della miscela e consistenza leggermente
mielosa.

Particolarmente idoneo per lavorare su
superfici non perfettamente asciutte, indi-
catissimo per carene in legno di barche in
esercizio continuo (che hanno poco tempo
per stare a secco), come softofondo per la
sua alta aderenza su superfici precarie e
ciclo protettivo risolutivo che rinsalda il le-
gno. 10 10 Classic, & ideale per colate nei
timoni cavi (e in parti scatolate o inacces-
sibili), con I'aggiunta di microsfere, perché
colma gli spazi e impedisce il ristagno
dell’acqua, assicurando il migliore man-
tenimento nel tempo, di rinforzi metallici,
perni e viti.
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C-Systems 10 10 SUPERFAST

Sistema epossidico ultraveloce (10 minuti
di presa) con rapporto 1:1 in peso (confe-
zioni per complessivi 800 g). Eccezionale
per incollare velocemente e sicuramente,
tutte le cose di bordo, per intervenire in
maniera sicura e professionale su cornici,
tappezzeria, plastica, vetroresina, legno,
cuoio, gomma, ecc... Affidabile, sicuro ed
efficiente & indispensabile per ogni lavoro
di rifinitura dove riduce i tempi di lavora-
zione e di messa in opera.
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KIT C-Systems 10 10 CFS

Con questo kit si potranno eseguire mille
lavori risolutori non solo sulla propria
barca di legno o di vetroresina, ma anche
nei numerosi interventi di riparazione, stuc-
catura, incollaggio che bisogna eseguire in
casa, in giardino, ecc..
Il “KIT” contiene:
1,5 kg resina 10 10 CFS (1 kg A + 0,5 kg B)
coppia di minipompe
barattoli riusabili di plastica
confezione di Microfibre Naturali 0,5 L
confezione di Addensante n. 2 0,5 L
confezione di Microfiller Powder 0,5 L
confezione di Microfibre Minerali 100 g
stecche calibrate da 23 cm
pennellini monouso
0 guanti monouso
libretto dei nostri prodotti

_, L ON) — —m ) —

Il tutto a euro 84,30 (iva esclusa).

Inoltre, su richiesta, anche con un DVD a
scelta tra i nostri 3 a disposizione (euro
86,00 iva esclusa).
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C-Systems EPOXY TIXO

Sistema epossidico con rapporto di
catalizzazione 1:1 in peso di consistenza
tixotropica (denso come grasso), lunga
durata della miscela, con perfetto bilancia-
mento dei materiali di carica ed eccezio-
nale riempiente per le parti non collimanti.
E’ insuperabile (semplicita di lavorazione,
miscelazione, applicazione) per incollaggi
di coperte di grandi dimensioni (legno-
legno, vetroresina-legno, assemblamento
vefroresina-vetroresina e lavorazioni
analoghe). I[doneo anche per incollaggi

di legno con materiali metallici, quando
questi sono correttamente dimensionati. |l
suo speciale catalizzatore multipurpouse
consente, usandolo con diversa modalita
di rapporto, di adeguarsi a particolari esi-
genze di lavorazione, come maggiore pot-
life (durata della miscela) e innalzamento
della transizione vetrosa. Le indicazioni dei
diversi rapporti di miscelazione sono dispo-
nibili a richiesta presso i nostri uffici.
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C-Systems ET40

Sistema epossidico con rapporto di cata-
lizzazione 2:1 in volume, analogo al Epoxy
Tixo, ma con potere d’incollaggio superio-
re a 300 kg/cm?2.

Ideale per incollaggi strutturali di ampie
superfici anche di natura diversa come
legno, vetroresina, metallo, materiali com-
positi. Di consistenza tixotropica, applica-
bile a spatola dopo la miscelazione dei
due componenti.

Esente da solventi, elevata tenacitd, buona
resistenza allo shock termico. Indurisce
anche a temperature sotto i 20°C.
C-Systems ET40 si avvale di 3 tipi di cata-
lizzatori:

- veloce B41 (tempo di utilizzo 10-15
minuti)

- lento B42 (35-45 minuti)

- extra-lento B43 (circa 1 ora).
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C-Systems EPOXY MIX

Sistemi epossidici bicomponenti in cartuc-
cia (confezione di complessivi 400 ml).
Uapplicazione & fatta con pistola manuale o
pneumatica e I'unione avviene con terminale
elicoidale che garantisce il perfetto rapporto
e la miscelazione dei componenti, rapidita di
impiego e oftima resa di mano d’opera.
C-System Epoxy Mix 110

rapporto 1:1 in volume di consistenza leg-
germente tixotropica, con catalizzazione ve-
loce (5 - 10 minuti), tempo di presa di circa
20 minuti per le successive lavorazione. Tem-
po di utilizzo di 3/5 minuti a 25°C. Idoneo
per compositi, legno, vetroresina, metallo e
molti altri materiali. Resistenza a taglio per
trazione (ASTM D 1002) su acciaio, dopo 24
ore a 25°C oltre 60 kg/cm2, dopo cottura 2
ore a 50°C, oltre 110 kg/cm?2.

C-Systems Epoxy Mix 120

rapporto 1:1 in volume di consistenza
tixotropica con ampio tempo di applicazione
(25 minuti) ed essiccazione per la lavorazio-
ne successiva di 6 ore. l[doneo per compo-
siti, legno, vetroresina, metallo e materiali
vari. Resistenza a taglio per trazione (ASTM
D 1002) su acciaio, dopo 24 ore a 25°C ol-
tre 150 kg/cm?2, dopo cottura 6 ore a 60°C,
oltre 200 kg/cm?2.
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C-Systems Epoxy Mix 130

rapporto 2:1 in volume con ampio tempo
di applicazione (15 minuti) ed essiccazione
per la lavorazione di 4 ore. Di colore nero

e consistenza tixotropica, & idoneo per
compositi in carbonio e possiede grandi
caratteristiche di resistenza. Idoneo per com-
positi, legno, vetroresina, metallo e materiali
vari. Resistenza a taglio per trazione (ASTM
D 1002) su alluminio, dopo 24 ore a 25°C
oltre 200 kg/cm?2, dopo cottura 2 ore a
80°C, oltre 300 kg/cm?2.

C-Systems Epoxy Mix 140

rapporto 2:1 in volume, colore paglierino.
Tempo di utilizzo 10-15 minuti a temperatu-
ra ambiente (25°C). Tempo di presa per le
successive lavorazioni 2-3 ore a temperatura
ambiente (25°C). E' idoneo per compositi e
metalli e possiede grandi caratteristiche di
resistenza. ldeale per compositi in carbo-
nio, vetroresina, legno, metallo, ceramica,
marmo e altri materiali. Resistenza al taglio
per trazione per alluminio (ASTM D 1002)
oltre 255 kg/cm?2 dopo cottura (5h a 70°C),
per acciaio 250 Kg/cm?2, fino a 300 kg/cm?2
dopo cottura 5h 70°C.
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C-Systems STEEL BLUE

Sistema epossidico bicomponente caricato
con inerti abrasivi, tenace e resistente

agli shock termici. Colabile e riempiente

& idoneo per basamenti, allineamenti,
inghisaggio, inferstizi, ecc... Ideale per
accoppiamenti lamiera-lamiera quando

si deve creare una interfaccia di grande
tenuta complanare come per gli “scudi” di
acciaio delle ancore, ecc... l'elevata stabi-
litd dimensionale ed il ritiro praticamente
nullo (da 0,2 a 0,7 per mille) fanno si che
questa resina possa essere colata su me-
tallo, legno, vetroresina senza provocarne
il distacco dovuto alle differenti dilatazioni
anche dove esiste la necessita di resistenza
termica.

C-Systems Steel Blue ¢ particolarmen-
te resistente al contatto con oli minerali,
solventi e prodotti chimici in genere.

si comporta in modo offimale anche se
softoposto ad azione meccanica abrasiva.
Naturalmente, C-Systems Steel Blue &
solvent free (non contiene solventi).
Disponibile anche nel colore arancio (re-
sina gialla + catalizzatore rosso). La parte
“B” con colore di contrasto permette di
vederne la perfetta dispersione e omoge-
neizzazione nel componente “A”.
Rapporto di miscelazione 5% in peso:

100 gdiA + 5gdiB.

Si ottiene resistenza alla compressione di
oltre 1.300 kg/cm?2 (norma ASTM Dé695)
con catalizzazione a temperatura ambiente
e supera la norma di resistenza al fuoco

ASTM D 635-77.

Grazie alla particolare durezza superficiale
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C-Systems Core Bond

Sistema epossidico, colabile, per la ristrut-
turazione della parte interna delle coperte
in vetroresina, per riempire e ristrutturare

i timoni, gli omega e i longaroni espansi
nelle costruzioni in vetroresina e per tutti

i lavori dove sia necessario dare nuova
struttura alle parti costruite in sandwich che
mostrano segni di stanchezza o distacca-
mento. Ha un peso specifico inferiore a 1
quando miscelato. Il rapporto di misce-
lazione, in peso & 100 + 25. Il tempo di
utilizzo a 20°C & di circa 2 ore . Tempe-
rature piU basse allungano la durata, piv
alte la riducono. Per lavorare sotto i 10°C
& disponibile il catalizzatore invernale.

E’ solvent-free e proprio per questo non
crea gas e non distrugge i materiali non
resistenti ai solventi. Una volta applicato, &
calpestabile dopo 24 ore a 20°C e 48 ore
a 10°C. Raggiunge la prestazione dell’80%
dopo circa 3 giorni e la completa retico-
lazione dopo 7 giorni (a 20°C).Resistenza
alla compressione oltre 400 kg cm?2.
CORE BOND ¢ disponibile anche nella
versione 3X e 5X vale a dire che una volta
miscelato aumenta il suo volume rispettiva-
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mente di 3 o di 5 volte. Ha una lievitazione
controllata, che cresce piano piano, con
resistenza alla compressione, ancora, di
circa 120 e 60 kg/cm?2, a cellula chiusa e
resistente all’'umidita e all’acqua.

C-Systems Gelcoat Light

Gelcoat epossidico per interni, solvent
free (non contiene solventi), a basso peso
specifico, di colore giallo o bianco, con
grande tempo di utilizzo dopo la miscela-
zione, disponibile in confezione da 2,5 kg
(2 kg di A + 0,5 kg di B). E specifico per
la facilits di applicazione, alto spessore ot-
tenibile anche in verticale, assenza di ritiro,
per la protezione delle sentine, dei gavoni,
dei ripostigli e per eliminare anche I'odore
della vetroresina. E consigliabile applicarlo
in tutte le parti interne ancora accessibili
perché con una sola, facile applicazione
rende ogni superficie irregolare e “scabro-
sa” perfettamente omogenea e “caramel-
lata”. Di grandissimo effetto estetico e
funzionale.
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C-Systems 10 3

Sistema epossidico con rapporto di
catalizzazione 10:3 in peso dedicato alla
costruzione sottovuoto per la realizzazione
di prototipi e manufatti da competizio-

ne (dove robustezza e leggerezza sono
determinanti) e per tutte le lavorazioni
dove sono richiesti tempi di pot-life (durata
della miscela) lunghi e altissime prestazioni
meccaniche. Ha tempi di lavorazione della
miscela sino a 6 ore (con temperature am-
bientali di circa 20°C) e sovrapplicazioni
fresco su fresco sino a 24 ore. La prima es-
siccazione avviene in circa 48 ore e dopo
necessita di post-cottura ad almeno 40

- 50°C per oftenere la perfetta reticolazio-
ne del sistema. Per arrivare a questo valore
& necessario porre il manufatto in forno

e alzare la temperatura di 10°C per ogni
ora fino a raggiungere quella desiderata e
lasciarlo per almeno 2 ore alla massima.
Poi, raffreddare lentamente riportando

a temperatura ambiente. Per costruzioni
particolarmente complesse e pesanti o di
massa consistente si possono variare i tem-
pi di riscaldamento allungandoli secondo
necessitd, perché la temperatura di “post
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cottura” giunga perfettamente nell’intimo e
si distribuisca omogeneamente senza dare
luogo a differenze termiche di superficie.
La specifica destinazione dell'impiego della
resina C-Systems 10 3, la scelta dei cata-
lizzatori e la completezza delle informazio-
ni sono disponibili, su richiesta, presso i
nostri uffici.

C-Systems H2 Resin

Resina epossidica omologata per costru-
zione e protezione dei serbatoi di acqua in
vetroresina, legno, cemento e metallo (in
questo caso dopo |'applicazione di Nauti-
lus Epoxy Primer).

Rapporto di miscelazione 2:1 in peso (100
g di A + 50 g di B). Ideale anche per stra-
tificazione di tessuto e incollaggio legni.

E’ idonea anche per incollaggi legno-
legno, legno-vetroresina e sfrutta tutti gli
additivi del 10 10 CFS.
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C-Systems 10 10 CFS e i suoi (rac)Jcomandamenti

MISCELAZIONE

Quando si mescolano i prodotti a due componenti e in special modo la resina epossidica,
bisogna rispettare sempre i rapporti di miscelazione corretti, a peso o a volume, come
riportato sulle efichette. Mettere pil o meno catalizzatore, vuol dire sciupare la miscela e
compromettere il lavoro; aggiungere del solvente compromette la qualita della resina e del
risultato finale.

DOVE SI MISCELA

Utilizzate i recipienti del nostro kit. Sono in plastica di alta qualita e trattati bene, riutilizza-
bili per moltissime volte, quasi all’infinito. Non usate boftiglie tagliate di acqua minerale,

barattoli del caffé, bicchieri del gelato, aliri contenitori dubbi, ecc... vi daranno problemi.

COME SI APPLICA
La resina 10 10 CFS & applicabile facilmente a pennello o rullo (a pelo raso). Il rullo risulta
essere, nella generalita dei lavori, pib indicato e piv rapido per superfici grandi.

APPLICAZIONE

La resina 10 10 CFS una volta applicata bagna la superficie. Dopo un paio di ore diviene
appiccicosa (pronfa gia a ricevere una ulteriore mano o anche additivata per formare i
filettia T). E’ pos&b? sulla superficie non perfettamente asciutta, fare i flﬁeﬂi strutturali

o applicare il Nautilus Epoxy Light Filler (non contiene solventi) e si otterrd una coesione
ancora piv efficiente.

INCOLLAGGIO

Quando 10 10 CFS viene usato per incollare, applicare prima una mano su ambo le parti
per impregnare le superfici. Dopo circa 10 minuti aggiungere al 10 10 CFS I’Addensante
n°2 o le Microfibre Naturali, applicare su un lato della superficie e mettere in posizione
con una leggera pressione affinché le parti non si muovano. Tutto questo & previsto dalle
norme DIN (Deutsches Institut fir Normung) e ASTM (American Standard Test Method).

LUNTUOSITA’ DELLE AMMINE

Quando passa una notte, fra mano e mano & indispensabile, per la presenza o il dubbio
del “punto di rugiada” e a scanso di equivoci, spugnare la superficie con acqua per ri-
muovere |'untuositd, la condensa (blush amine) che pud formare la resina con gli sbalzi di
temperatura o umidita. Meglio se si passa una spugna tipo SCOTCH BRITE della 3M dalla
parte ruvida. Se passano piv di 48 ore carteggiare uniformemente con carta grana 100,
sempre dopo avere spugnato la supericie oppure, meglio, carteggiare a bagnato.

FILETTI DI RACCORDO

Il filetto (o cordolo) fatto col 10 10 CFS & la chiave risolutiva per molti lavori con grande
affidabilita nel tempo. Se si aggiunge al 10 10 CFS I’Addensante n°2 si offiene un peso
specifico vicino a quello della resina senza aumento di volume. Estremamente efficace il
10 10 CFS diventa facilmente spatolabile, molto forte € il suo volume resta quasi identico.
Col Microfiller Powder (circa il 70% in volume di Microfiller Powder ogni 100 g di 10 10
CFS (A + B) otteniamo un volume di circa 130 cc con peso specifico di 0,85 ca.

Raccordi con Microfibre Naturali o Microfibre Minerali, seppure pit laboriose sono molto pit
resistenti e indicate quando la possibilita di aumentarne il raggio & ridotta per motivi di spazio.

IMPIEGO DEGLI ADDITIVI

Con Microfibre Naturali, si spatola con leggera difficoltd ma si possono fare ampi raggi
oppure applicare sul precedente filetto. Ideale per le parti in legno e vetroresina.

Con Microfibre Minerali il filetto o il riempimento si integra molto bene alla vetroresina e
nel caso di riempimento delle bolle di osmosi, ripristina la fibra di vetro che & stata portata
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via. La riparazione rende la parte piv forte di prima. Con Microfiller Powder abbiamo il
migliore compromesso tra leggerezza e resistenza. Si raggiunge un peso specifico inforno
a 0,8 e il raggio, proprio per la sua leggerezza, pud essere pit ampio e quindi a parita di
peso anche piu resistente.

Con “questi filetti” si possono fissare i correnti dei motori (dal 10 al 1.000 CV. basta
aumentare il raggio), rinforzare i longheroni interni, ricostruire i pattini o rendere monolitico
I"assemblaggio coperta - scafo o coperta - cabina... basta avere fantasia.

LA CONVENIENZA DEL 10 10 CFS

La resina epossidica interviene come base in molti prodotti vernicianti. Quando & pura,
senza solventi, ha tra le maggiori caratteristiche di essere un eccezionale adesivo strutturale
e di non disperdere solventi nell’aria. Nella formulazione della resina epossidica, come il
10 10 CFS, si sono offenute altre caratteristiche quali la facilita di pennellabilita, la possi-
bilita di mescolarla con additivi per oftenere prodotti di varie densita e caratteristiche per
rispondere meglio alle esigenze di lavorazione. Nella valutazione dei costi, il prezzo della
resina epossidica, in questo caso il 10 10 CFS, deve essere diviso, quando viene usato
come coating - mano di fondo o di protezione - per il numero di metri quadri e lo spessore
che si oftiene.

Per le vernici vale la stessa misurazione ma dobbiamo porre attenzione tra il film bagnato
(appena dato, wet-film) e il film secco (dry-film). Nella media dei prodotti vernicianti il
residuo del film secco diminuisce e resta solo il 40 - 50% del film bagnato, vale a dire che
la parte di solvente, quella che evapora e inquina (VOC), non forma spessore, protezione e
quindi non difende il materiale che stiamo proteggendo. Per fare uno spessore pari ai 100
micron che si offengono con una mano di 10 10 CFS, con gli smalti e le vernici, magari
carteggiando tra mano e mano, dovremo applicare 3 o 4 manil Questo in linea pratica.
Anche se sembra di spendere di piv peril 10 10 CFS quando si fanno i confronti con gli
spessori, oltre alla maggiore resistenza, ¢’ anche una notevole convenienza economica.

POMPE E MINIPOMPE PER DOSAGGIO

Nelle confezioni da 750 g, 1,5 kg, 4,5 kg e da 30 kg si possono montare delle mini-
pompe e pompe volumetriche che distribuiscono unitariamente i corretti quantitativi di
resina e catalizzatore, per rendere piv veloce e sicura la miscelazione e la lavorazione.
Attenzione: in tutti i tipi di confezioni per mantenere il corretto rapporto di miscelazio-
ne 2:1 in peso si devono fare 1 pompata di A e 1 pompata di B, e cosi via. Le pompe
sono gida tarate per il corretto rapporto di miscelazione.

Le nuove minipompe per 10 10 CFS e UV Protection da 750 g e di 10 10 CFS da 1,5
kg sono di colore blu per il componente A e rosso per il componente B.

Anche il ciclo di pompate per un corretto rapporto di miscelazione & 1 pompata di A
e 1 pompata di B. N.B. Nei nostri DVD, cosi come nei filmati sul nostro sito internet, le
immagini si riferiscono a vecchie pompe (bianche entrambe) che avevano una diversa
taratura e che richiedevano 2 pompate di Ae 1 di B.
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PERCHE’ NON SI DEVE DILUIRE IL 10 10 CFS

Nell’applicazione della resina 10 10 CFS certe volte si & consigliati (evitare sempre i cattivi
consigli... soprattutto da quelli che sanno tutto) di “allungare” il 10 10 CFS con qualche
solvente o con alcool. E peggio che allungare lo Champagne con |'acqual

La resina diluita perde caratteristiche meccaniche, diventa permeabile, una parte del
solvente resterd intrappolata nello spessore del film o sotto il film e mentre tutto sembrera
perfettamente a posto, ai primi caldi o al sole dell’estate potremo constatare la “morbidez-
za”, forse le bolle e il rammollimento del lavoro fatto.
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LA STUCCATURA TRASPARENTE

Molte volte, sulle parti a vista, & necessario infervenire con una stuccatura. Il colore delle
Microfibre Naturali & bianco crema e aggiunto al 10 10 CFS ¢& idoneo per stuccare legni
bianchi come frassino, abete, acero, ecc. Quando il colore da ritoccare & diverso fare
come segue:

Preparare con la carteggiatura un quantitativo, pulito, di polvere dello stesso legno da
stuccare (non segatura). Mettere in un contenitore di plastica del nostro kit o in un bicchie-
re di cartone circa meta di Microfibre Naturali. Aggiungere un piccolo quantitativo di pol-
vere, carteggiata, e mescolate bene ad asciutto. La proporzione degli ingredienti & di circa
5 parti di Microfibre Naturali e 1 parte di polvere-segatura (vedi figura pagina seguente).
Quando la tonalita della polvere mescolata & simile al legno da stuccare siete a posto. Se
& froppo scura basterd aggiungere ancora un po’ di Microfibre Naturali se invece troppo
chiara aggiungere ancora un poco di polvere.

La polvere che avanza conservatela tappando il recipiente perché vi tornera bene usarla
per altri simili ritocchi futuri. Oltre ad essere estremamente economica e sempre a portata
di mano le sue caratteristiche meccaniche sono cosi affidabili che la parte ricostruita &
senza ritiro, strutturale piv del legno che & stafo riparato.

Nell tempo, poi, non avrete sorprese come screpolature, distaccamenti o cambiamento di
colore.

Nel primo disegno sopra si vede la resina 10 10 CFS bagnata quando appena data.
Dopo un paio di ore appiccicosa (vedi secondo disegno) ed & pronta a ricevere una
ulteriore mano o anche additivata per formare i filetti a T. Nel terzo disegno & asciut-
ta. Se passano 24/48 ore o per le condizioni di umidita si forma una patina untuosa
superficiale (blush amine - ammine ) prima di dare la successiva mano & indispensa-
bile lavare (con acqua) e carteggiare con spugna Scotch Brite 3M dalla parte ruvida.
Se passa piU tempo carteggiare a bagnato con carta 100. Nel dubbio, comunque,
carteggiare sempre a bagnato prima della successiva mano.
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ADDITIVI C-SYSTEMS

Gli additivi C-Systems sono “polveri” inerti che vengono aggiunte e mescolate, una volta
miscelato il componente A con il B, alla resina epossidica C-Systems 10 10 CFS, al 10 2
e a volte al 10 10 Classic. La resina duque da liquida e quasi trasparente diviene pastosa
e densa come il gelato. Man mano che si aggiunge e si mescola I"additivo alla resina

si passa a uno stato sempre pib denso con caratteristiche diverse per rispondere meglio
alle esigenze dell’intervento. Con gli additivi e la resina epossidica possiamo stuccare,
incollare, riparare, costruire, proteggere, ecc... Vedere la tabella sotto per trovare il giusto
additivo per |"appropriato lavoro da eseguire.

&
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C-Systems 10 10 CFS A + B senza niente, poi con un quantitativo medio di additivo e infine fortemente
inspessito per fare filetti laterali, restare in verticale o incollare.

Microfibre  Addonsante  Microfibre  Microsfers  Microfiller Microsfere A0
. Matual 02 Minesall Blanche = Powder  fencliche |
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Microfibre Naturali

E’ una polvere filamentosa finissima, con
basso peso specifico, colore bianco, che,
aggiunta al 10 10 CFS (10-12% in volu-
me), ne aumenta leggermente la densita
riempiendo le parti di incollaggio non
collimanti come: serrette, incastri, ecc...
Mantenendo aggregata un quantitativo
maggiore di resina, la cede al legno che
ha possibilita di assorbirla formando una
giunzione pit omogenea e resistente. Una
maggiore quantita di polvere rende la resi-
na spatolabile anche per stare in verticale.
Sono usate anche come addensante per

il 10 10 Classic quando si desidera che
questa resina venga usata come stucco.
Quando si vuole anche “alleggerire” si
aggiungono al 10 10 Classic prima le
Microsfere Bianche (in volume del 50-70%)
e poi, progressivamente, le Microfibre Na-
turali in piccola quantita (e piv volte) per
oftenere la densita desiderata. Limpasto
cosi oftenuto pud essere usato per fare
raccordi e filetti tra superfici ad angolo
(con un pezzeto di compensato si realizza
una spatola con |'estremita arrotondata
con raggio del filetto desiderato), per riem-
pire i fori delle viti che hanno slabbrato il
legno, piccole sfogliature di compensato
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(si applichera un quantitativo maggiore
per poi pareggiarlo con la carteggiatura),
colpiture e angoli mancanti al legno. Per le
riparazioni “a vista” le Microfibre Naturali
possono essere mescolate a “secco”, in
rapporto 5 a 1, con polvere della stessa
“qualita di legno da stuccare”.

Microfibre Minerali

Sono una frammentazione finissima di vetro
filiforme, premiscelato, adatte per restare
anche in verticale come stucco, quando
aggiunte nella quantita di circa il 50-60%
in peso. Si combinano facilmente con la
resina 10 10 CFS o 10 2. Man mano che
si aggiunge e si mescola passa da uno
stato mieloso e colante ad uno stato denso.
Puo essere usato per colatura nella base
delle viti slabbrate dei candelieri, perché
forma una struttura piv forte di quella della
vetroresina, che pud essere forata per
ricevere parti autofilettanti. Uimpasto denso
(con circa il 50-60% in peso di Microfibre
Minerali) & indicatissimo per ricostruire
parti scheggiate di gel-coat o di vetroresina
(specchio di poppa, colpiture sulla prua,
sul bottazzo e su tutti gli spigoli in genere).
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Addensante n°2

E’ I'addensante per eccellenza del 10

10 CFS e 10 2. E una polvere bianca
finissima, leggerissima, che ha la proprieta
di rendere pastosi e, con un’altra aggiun-
ta, densi (tixotropici, anche con 'uso di

un semplice bastoncino) i liquidi, fino a
1.400 cps (liquidi con densita, simile a
olio per motore). UAddensante n° 2, ha un
bassissimo peso specifico ed & sufficiente
dal 2 al 5% in peso per tixotropizzare il

10 10 CFS 0 10 2. E indicatissimo nella
fase di costruzione, perché le superfici

da incollare (legno o vetroresina) dopo
essere state trattate con una mano pura di
resina (A+B), con una piccola aggiunta

di Addensante n° 2 alla restante resina,
sino a renderla come uno yogurt liquido e
spalmata sulle superfici da incollare, ser-
vird a colmare le parti non perfettamente
allineate e collimanti, a riempire gli even-
tuali piccoli spazi vuoti, a rendere ancora
piU fenace e resistente |'incollaggio. Se
I'addensante viene aggiunto sino a ottene-
re la consistenza di un gelato, la miscela
cosi fatta, se raccordata su due superfici
piane che formano una T, a essiccazione
avvenuta, sard talmente forte da risultare
piU resistente del legno o del compensato
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marino e addirittura della vetroresina.
Questa possibilita consente di effettuare
riparazioni, costruzioni ed inferventi risolu-
tori e affidabili nel tempo.

Microsfere Bianche

Sono sfere di vetro di alta qualita e
purezza, vuote, di peso leggerissimo. Per
dare un’idea della loro struttura, possiamo
pensare a delle palline da ping-pong quasi
microscopiche, perfettamente sferiche e
leggerissime. Aggiunte diretftamente alla
resina miscelata (A+B) fino al 50-70% in
volume, abbassano notevolmente il peso
specifico e la resina diventa pennellabile
e/o spatolabile, a seconda della quantita
aggiunta. Per facilitare la lavorazione e

la miscelazione le nostre microsfere sono
“trattate” con silani per combinarsi meglio
con le resine epossidiche ed evitare la
volatilita.
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Microfiller Powder

MICROFILLER POWDER & un prodotto
unico, premiscelato, di grande qualita e
facilissimo uso che aggiunto e mescolato
progressivamente al 10 10 CFS o al

10 2, ne aumenta il volume (perché
contiene microsfere bianche) e mano dopo
mano diventa denso-pastoso (tixotropico)
per essere applicato anche in verticale.
Microfiller Powder forma uno stucco di
grande facilita di applicazione e di facile
carteggiabilita; pud essere applicato, in
piU volte, in spessori notevoli (per esempio
per raccordare angoli e riempire avalla-
menti) riducendo i tempi di lavorazione e
il fermo barca. E idoneo anche per parti
immerse e per fare filetti angolari dove svi-
luppa una fortissima tenuta e una resisten-
za alla fatica diventando strutturale con le
parti traftate. E paragonabile al prodotto
oftenuto separatamente con Microsfere
Bianche e Addensante n°2 ma risulta anco-
ra piv leggero e omogeneo nella struttura
e di piv facile preparazione. La leggerissi-
ma differenza di prezzo ne giustifica I'uso,
anche quando si voglia comprare una sola
confezione.

Se pensiamo intimamente alla struttura

del prodotto cosi ottenuto e lo sezionia-
mo, scopriremo che per ogni millimetro
“lineare” di 10 10 CFS con I'aggiunta del
Microfiller Powder, veniamo a creare circa
18-25 camere d’aria non comunicanti (da
400 a 600 per millimetro quadrato e da
5.000 a 15.000 per millimetro cubolll)
vale a dire la cellula chiusa che non
assorbe acqua perché gli spessori sono
frazionati e indipendenti tra loro. Avremo
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uno stucco ultra light (super-leggero),

che pud essere applicato in alti spessori,
idoneo per grosse imperfezioni da colmare
con una sola rasata e soprattutto facilmen-
te carteggiabile, ideale anche per le parti
immerse. |l risultato pud essere paragona-
to a un osso di seppia, leggero, resistente,
indeformabile, autoportante, inalterabile.
Questa protezione fatta sulle teste delle
viti e delle chiodagioni delle imbarcazioni
di legno, assicura una perfetta impermea-
bilita al metallo e quindi la mancanza di
corrosione che avviene nel tempo, garan-
tendo una perfetta tenuta di tutta la strut-
tura (vedere il ciclo descrittivo del legno).
Microfiller Powder & indicatissimo per fare
raccordi e filetti di grande diametro, su
tutte le superfici non allineate perché man-
tiene inalterato il legno, garantendo una
protezione contro I'umidita e i vapori.

A differenza dei normali stucchi, nonostan-
te la sua leggerezza, ha una forte tenuta

e resistenza meccanica. E indicato per
congiungere parti incollate a “T".

Microsfere Fenoliche

Hanno le caratteristiche delle precedenti,
ma sono di origine fenolica, colore marro-
ne bruciato, ancora piv leggere e con un
costo-volume leggermente piu alto.

Hanno il vantaggio di avere una grana an-
cora piU softile. Possono essere “piallate” e
carteggiate facilmente.
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Microfiller Black

Pesa un poco di pit del Microfiller Powder
ma & pigmentato in nero. E ideale per
riempire i comenti su compensato rigato,
pavimenti di legno di abitazioni e nego-

zi dove si voglia evocare il “nero della
gomma”. Ha I’enorme vantaggio che la
successiva verniciatura trasparente anche
in zone di grande traffico non tende a
“criccare - rompersi” in corrispondenza del
comento di gomma. Lasciato al naturale,
senza protezione, non scolorisce e non
spande il colore quando calpestato o lava-
to anche con detergenti “forti”.

Si integra perfettamente con le doghe di
legno e le unisce fortemente.

A20 Microshield

Additivo antiosmosi. E” una polvere di
colore nero a base di grafite di altissima
qualita, da aggiungere in proporzione del
20% in peso al10 10 CFS 0 10 2, per
aumentarne ulteriormente la resistenza
alle cavillazioni, ai graffi ed essere meno
permeabile all’acqua perché idrorepel-
lente. La percentuale del 20% deve essere
aggiunta in peso a 100 gr complessivi tra
resina e indurente. Ogni confezione di
A20 Microshield contiene un cucchiaio di
plastica. Nelle confezioni da 4,5 kg di 10
10 CFS ad ogni ciclo di pompate A+B
deve corrispondere una cucchiaiata colma
di A20 Microshield dopo avere mescolato
bene resina e indurente. Quindi se si fanno
5 cicli di pompate si aggiungeranno,
dopo averla mescolata, 5 cucchiai colmi
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di A20 Microshield. Per la confezione di
10 10 CFS da 1,5 kg una cucchiaiata di
A20 Microshield va aggiunta ogni quattro
cicli alternati di A 4+ B. Con 10 2 nelle
confezioni da 6 kg, il quantitativo di 2 cuc-
chiaiate colme deve essere aggiunto dopo
3 pompate di A + B che saranno state ben
mescolate. Questo perché il quantitativo
di resina erogata per ogni ciclo & inferiore.
l'additivo A20 Microshield si applica nelle
mani finali, dopo la stuccatura. Altra ca-
ratteristica di A20 Microshield & di rendere
la resina estremamente meno colante e
per ogni mano si possono fare, in vertica-
le, fino a 200 micron se si & esperti, ma
diciamo che 120 - 150 sono alla portata
di tutti.

A30 Microshield

Ha la stessa destinazione del preceden-

te A20. E di colore bianco-sabbia ed
evidenzia efficacemente il contrasto di
applicazione con la mano di A20 di colore
nero. La proporzione da aggiungere al 10
10 CFS, come dice la sigla, & il 30%. Pud
essere mescolato a secco anche con il tipo
precedente (A20 Microshield).
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No Fire Ritardant

polvere fire-retardant (antifuoco). E’ una
polvere, finemente micronizzata, che viene
aggiunta al 10 10 CFS per ottenere un
rivestimento che una volta essiccato non
propaga fiamma. E particolarmente idoneo
per il vano motore e le parti adiacenti e
deve essere miscelato con una proporzio-
ne dal 100 al 150% in peso. Vale a dire,
ogni 100 g di resina 10 10 CFS miscelata,
aggiungere circa 100 — 150 g di additivo
No Fire Powder.

La proporzione pud essere mantenuta sem-
plicemente calcolando che ogni 2 cicli di
pompate di resina 10 10 CFS con le pom-
pe da 4,5 kg e 30 kg, vanno aggiunte da
5 a 7 cucchiate di polvere. Invece usando
la confezione da 1,5 kg o 750 g, ogni 4
cicli con le minipompe si aggiungeranno
da 2,5 a 3,5 cucchiaiate. Mescolare bene
a applicare con un pennello con le setole
tagliate perché il prodotto & piuttosto den-
so e duro da applicare. Oppure stendere
con la spatola con denti fini e poi passare
sopra il pennello per rendere la superficie
perfettamente omogenea. Se si sceglie la
percentuale piU alta di No Fire Powder la
resistenza al fuoco & piv efficace.
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C-Colour Paste

C-COLOUR PASTE sono paste colorate che
aggiunte in proporzione del 5-10% (in peso)
alla resina 10 10 CFS (A+B), le conferi-
scono una base di colore e una migliore
copertura. Sono indicatissime per 'uso

in sentina, nei gavoni, nei pozzetti, nelle
cambuse, perché la ricchezza della resina e
il colore pieno, rendono questi spazi con su-
perfici piv “caramellate”, facilmente pulibili
e quando si usano colori come il giallo, una
luce, seppur debole, dard estrema chiarezza
alle cose che stiamo cercando. C-COLOUR
PASTE ¢ disponibile nei colori: bianco, giallo
e nero.

C-Antiskid Powder

E’una polvere bianca, finemente microniz-
zata, che non altera il colore dello smalto.
Ogni confezione contiene la quantita ne-
cessaria per un litro di prodotto verniciante
(100 g di Antiskid Powder per ogni litro di
smalto). Per vernici trasparente, mono e
bicomponenti & disponibile Antiskid Powder
Invisible, che risulta perfettamente efficace
per |'effetto antiscivolo e non riduce la
lucentezza della vernice. Pud essere usata
anche con gli smalti e con Deco-deck.
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GLI STRUMENTI PER LAVORARE MEGLIO ‘

| nostri strumenti sono:

SKINDER misuratore di umiditd e ...non solo.
QUARTZ HEATER lampade al quarzo per
asciugare

AIRDRYER deumidificatore.

Prima di eseguire i lavori sulla nostra barca
& importante conoscere il suo tasso di
umidita. Indicativamente la sua percentua-
le massima contenuta nello stratificato di
vetroresina, secondo la nostra esperienza,
non deve superare lo 0,8% (contro I'1%
accettato normalmente dai maggiori Re-
gistri) che corrisponde al valore di umidita
relativa del 30%. Questa nostra richiesta
di essere maggiormente “severi” nei valori
di lettura, va inferpretata che, quando
siamo a fare un lavoro cosi importante
come |'asciugatura della carena, sarebbe
sciocco non cercare le oftimali condizioni
di intervento.

Lumidita relativa (U.R.) per il legno &
eguale o inferiore al 12-15% a seconda
dei Registri di certificazione.

SKINDER ¢ lo strumento per la misurazio-
ne dell’umidita interna di legno e vetro-
resina, che ha tutte le seguenti funzioni
codificate “dedicate” per il rilevamento
dell’'umidita della barca:

- WOOD Salt Water (legno in acqua sa-
lata) & indicata per imbarcazioni in legno
che stanno in mare.

- WOOD Fresh Water (scala legno in
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acqua dolce) & indicata per le imbarca-
zioni in legno che stanno in acqua dolce
come laghi e fiumi. In questa scala si mi-
sureranno anche le fiancate e lo specchio,
oltre 30 cm dalla linea di galleggiamento
e le sovrastrutture.

- HIGH Sensibility (scala alta sensibilita)
serve a indagare “profondamente” anche
oltre i 15 mm. Si cercano, per esempio,

le infiltrazioni dalle coperte teak e tutto
questo in maniera non distruttiva.

- FIBER GRP (Glass Reinforced Plastic

— fibra di vetro rinforzata). Per le costru-
zioni in vetroresina sia in acqua dolce che
salata.

- FIBER GRP HS (Glass Reinforced Plastic
— High Sensibility - Alta Sensibilita).
Questa scala amplifica la precedente e
serve anche per cercare possibili infiltra-
zioni in profondita e ristagni di acqua nelle
delaminazioni e nel sandwich oppure an-
che le infilirazioni dal teak messo in opera
sulla coperta di vetroresina.

E la piv sensibile, arriva oltre i 15 mm.
Nella riparazione dei danni dell’'osmosi &
indispensabile che il valore letto in scala
GRP-HS, su superficie sabbiata non vada
oltre la percentuale di umidita relativa 30%
che corrisponde ad una percentuale di
acqua dello 0,8%. In peso per metro cubo.
SKINDER con la sonda Laser (accessorio
optional) rileva anche la temperatura delle
superfici fino a una distanza di circa 6 m.
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Quando si vernicia e si applicano resine,
smalti e stucchi basterd puntare la sonda
Laser sui contenitori e sul supporto per
conoscere le temperature e capire se le
inerzie termiche sono finite o missurare il
delta, la differenza tra loro.

Questi dati assicurano a chi fa i lavori e
all’Armatore i parametri per un corretto
intervento. SKINDER ¢& dotato di un tasto
HOLD (attesa con memorizzazione) per

la misurazione in luoghi poco illuminati,
inaccessibili, angusti e raggiungibili solo
a braccio. SKINDER & molto compatto,
misura 15,7 per 8,5 cm, sta in tasca e
pesa solo 288 g.

SKINDER ¢ di grandissima utilita per
imbarcazioni oggetto di compravendita
(tranquillita per quando stiamo compran-
do o vendendo) o per imbarcazioni che
sono in preventivo per ricevere lavori di
manutenzione (piccoli o grandi) perché
evidenziano dove bisogna operare con
maggior energia.

Lumidita assorbita dalle superfici compor-
ta I"'aumento del peso e riduce propor-
zionalmente la resistenza alla fatica del
materiale, sia di legno che di vetroresina.
E importante eliminare |'umidita e lavorare
con materiali idonei, affinché formino una
struttura piv forte e non abbiano a patire
gli stessi inconvenienti.

E" importante controllare che il lavoro sia
eseguito a regola d’arte rispettando quan-
to richiesto dal corretto operare.

Il tasso di umidita corretto per il legno
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richiesto dai Registri Navali & 12-15%
massimo. Se dopo la deumidificazione
applichiamo un ciclo con 10 10 CFS, sara
facile mantenere questi valori.

E saremo certi che nel futuro e con le
condizioni pit impegnative la nostra barca
dard il massimo della sua affidabilita.

Ecco perché molti lavori tradizionali, vanno
considerati perlomeno inadeguati.

Le lampade al quarzo a raggi infra-
rossi hanno la caratteristica particolare

di riscaldare gli oggetti (e le persone) e
non l'aria. Il loro effetto riscaldante si
concentra dove sono puntate senza cedere
potenza all’aria circostante.

Hanno la struttura per stare sul pavimento
con varie angolazioni e indirizzare piv fa-
cilmente il loro fascio di luce, integro nella
sua efficienza, sulla carena: la parte che ci
interessa asciugare.

Il deumidificatore AIRDRYER ¢& costruito
con materiali di qualitd marina (carrozzeria
portante in lamiera zincata verniciata; con-
dutture, raccordi e condensatore in acciaio
inox e rame).

E silenzioso e pud lavorare per mesi senza
nessun problema. Il deumidificatore AIR-
DRYER si trova a bordo anche di imbar-
cazioni in esercizio per asciugare le vele

e i locali. Cosi avremo migliori condizioni
di mantenimento dell’equipaggiamento

e dell'imbarcazione, perché elimineremo
condense, umiditd e muffe.
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| | TESSUTI E | MATERIALI PER...

La costruzione della nostra barca in ve-
troresina & avvenuta con |"applicazione in
stampo di un gel-coat poliestere (il colore
della nostra barca), seguito da tessuti (di
varia grammatura e fipologia mat-stuoia,
ecc.) tenuti insieme, saldati nella “forma”
con resina poliestere.

Generalmente, il rapporto in peso tessuti
di vetro/resina poliestere ideale, & molto
vicino a 45 - 55 g (o viceversa 55 - 45 g)
come previsto dai Registri.

Rinforzi, tessuti speciali, tessuti aramidici
(di cui Kevlar & il nome registrato

Du Pont t.m.), di carbonio, ibridi (piv tipi
di fibre tessute insieme) tecniche particolari
di costruzione, utilizzo di PVC espanso,
balsa, capacita costruttiva del Cantiere,
costituiscono le qualita intrinseche della
nostra barca.

Se dobbiamo fare riparazioni derivanti

da urti, o modifiche alla nostra barca
aftaccandoci al poliestere, o rinforzare
alcuni punti della stessa, I'uso della resina
epossidica 10 10 CFS con i relativi additivi
¢ la scelta corretta, la piv affidabile, la piv
prestante.

E estremamente importante allora,
considerare che non tutti i tessuti sono
eguali (anche se hanno pari peso per
metro quadrato) perché molti di essi sono
preparati (apprettati) per ricevere la resina
poliestere, mentre per la resina epossidica,
occorrono quelli giusti.

| costi dei tessuti sono esattamente analo-
ghi, ma & importante essere certi di questa
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combinazione di compatibilita, altrimenti
avremo un’aderenza limitata.

L'uso integrato di questi tessuti & altrettanto
valido per le imbarcazioni in legno, aiuta-
no pienamente il Progettista e il Costruttore
con I'aggiunta di peso veramente mode-
sto e risolvono anche problemi estetici e
strutturali.

E possibile e consigliabile, su una barca
riportata a nuovo, soprattutto in mas-
sello, (con umidita inferiore al 12-15%),
rivestirla di tessuto per darle maggiore
forza, resistenza e per eliminare un sacco
di problemi tra cui I'apertura del fasciame.
L'uso anche limitato di strisce pretagliate e
applicate correttamente nei punti strate-
gici dell’imbarcazione garantisce grande
efficienza e affidabilita alla barca.

Un nastro di tessuto di vetro bilanciato
(bidirezionale o trama-ordito) biassiale

+ 45° (con pesi da 300 g circa mq)
applicato sui bordi di una carena a “V “di
un motoryacht crea continuita eliminando
infiltrazioni, piccoli movimenti e sostituisce
in maniera impareggiabile senza creare vie
d’acqua e marcimento come hanno fatto
gli angolari metallici di buona memoria.
Pari discorso vale per la ruota di prua, per
lo specchio di poppa e, se necessario,
anche per le paratie.

Naturalmente questa applicazione risultera
essere completamente invisibile nella fase
di finitura e non dara nel futuro i problemi
tipici delle plastificazioni.

Lo spessore del tessuto biassiale come il
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nostro, applicato col Peel Ply, ha spessore
di circa 0,4 mm per i1 300 ge 0,5 mm
per il 450 g.

Il “VETRO” nella costruzione di legno
Di quanto migliora nel legno la resistenza
alla trazione e alla compressione con 'ap-
plicazione di tessuto di vetro E, biassiale

+ 45° da 300 g2

Quando il biassiale & “mediamente - cor-
rettamente” applicato anche con I'uso del
Peel Ply (che ne migliora le caratteristiche
di impregnazione e di finitura ossia minore
tempo successivo nella preparazione fina-
le), considerando un compensato di moga-
no da 4 mm, si oftiene quasi un raddoppio
della trazione e della compressione, vale a
dire che abbiamo una resistenza di queste
forze come un compensato di 6 mm. Si
pud considerare che, volendo applicare e
raddoppiare queste forze su compensato
analogo di 8 mm, applicheremo 2 strati di
tessuto biassiale e avremo resistenze simili
a compensato di 12 mm.

Il legno massello nel senso longitudinale,
come tutti i masselli, ha caratteristiche di
resistenza veramente eccezionali mentre
nel senso trasversale alle vene la resistenza
& circa 10 volte inferiore. E proprio questo
il motivo della scelta del tessuto biassale
perché, lavorando a “X” rispetto alla vena,
tutti i filamenti concorrono alla resistenza
strutturale, mentre nel caso di tessuto bidi-
rezionale, circa il 50% dello stesso (vale a
dire i filamenti disposti nel senso longitu-
dinale, parallelo alla vena) non sarebbero
d’incremento alla resistenza che vogliamo
oftenere.
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E allora evidente che volendo un rinforzo
alla fessurazione di una tavola in massel-
lo in mogano sard sufficiente il biassiale

di 300 g per ogni 8/10 mm di spessore
(con legni piu leggeri, come il douglas o
I"abete rosso, considereremo 2 0 3 mm in
pib) mentre per il rinforzo longitudinale tra
tavola e tavola vale la tabella usata per il
compensato marino.

Per le riparazione sulla vetroresina, quando
si hanno colpiture, spaccature, fessurazio-
ni, danni estesi di osmosi e delaminazioni,
Iintervento con la resina epossidica rap-
presenta la scelta giusta e professionale.
Se consideriamo che abbiamo asportato 2
mm di stratificato, la nuova resinatura con
10 10 CFS abbinata al tessuto biassiale (2
strati da 450 g) conferira alla barca un’in-
tegrita simile a quando era nuova.

Pari applicazione & indicata nella giunzione
della controchiglia col fasciame.

La stessa operazione & eseguibile anche su
imbarcazioni nuove o in esercizio, facendo
prima un filetto di raccordo per ottenere la
massima resistenza e il migliore rendimen-
to delle caratteristiche meccaniche del
tessuto perché... non fa curve secche.

E interessante notare che, un tessuto di
vetro di circa 200 g/mq, con 10 10 CFS
pud essere applicato anche su parti che
devono essere finite a vista (verniciate a
trasparente) come gli specchi di poppa, le
cabine e addirittura le fiancate. In questo
caso scegliere 10 10 UV Protection per-
ché & formulato per resistere, oltre a tutte
le intemperie, anche ai raggi ultravioletti.
Lulteriore protezione con SPINNAKER
Polyurethane 2 o SPINNAKER Gold
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Fashion sard una certezza estetica per

molti anni.

Quindi, anche sul nostro scafo in legno,
come su quello di vetroresina, possiamo
sfruttare sia in fase di costruzione che in
esercizio, una serie di interventi mirati a

eliminare fastidiose e ripetute manutenzioni

e a migliorare le qualita della barca.

| tessuti unidirezionali, come dice la stessa
parola, lavorano in una direzione, le fibre
sono orientate in un verso (come la tavola
di legno che & molto resistente nel senso
longitudinale e non in quello trasversale) e
sono applicate nella direzione degli sforzi,
orientate in “quel verso”.

Si oftiene cosi che a parita di sforzo, il
peso di tessuto usato, sard circa la meta.
E necessario tenere presente che il tessuto
aramidico deve lavorare a sandwich.
Cosa vuol dire?

Che prima di applicare I'aramidico &
opportuno, su quella superficie, mettere
un tessuto di vetro e dopo gli strati di
aramidico. Tutto deve essere nuovamente
ricoperto con un tessuto di vetro.

Il tessuto di carbonio e quello aramidico
hanno prestazioni, a paritd di peso e di
tessitura, circa doppie/triple rispetto al
tessuto di vetro.

Il tessuto aramidico si allunga, & estensibi-
le e antisfondamento (i giubbetti antiproiet-

tile); quello di carbonio & quasi incompri-
mibile, rigido, monolitico (le scocche delle
macchine di Formula 1).

Queste caratteristiche, quando usate
correttamente, permettono manufatti con
prestazioni superlative.

| tessuti di differenti qualita di fibre (vetro +
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Tessuto biassiale

La schematizzazione di questi due tessuti
presenta il primo 300 g, in tframa e ordito
il secondo sempre 300 g in biassiale.

Nel biassiale abbiamo: corretto orien-
tamento delle fibre, minore spessore,
minore quantitativo di resina, minore peso
e costo di resina, costo del tessuto lieve-
mente superiore... che perd viene com-
pensato ampiamente dai requisiti prima
elencati. Inoltre le fibre nel biassiale, non
essendo intrecciate, conferiscono maggio-
re stabilitd al manufatto. Il costo maggiore
& soprattutto in relazione alla qualita del
filato, alla lavorazione dello stesso e alla
tecnica di lavorazione. In sostanza tessuti
a parita di peso e di lavorazione presenta-
no differenze sostanziali. Non & conve-
niente usare tessuti di qualitd mediocre.
Nel tessuto biassiale (incrociato ad “X”)
tutte le fibre lavorano nel senso trasversa-
le. Col tessuto bidirezionale il 50% circa in
peso e spessore viene “perduto” perché la
trama o |'ordito lavorando parallelamente
alla vena del legno non ne potenziano la
resistenza perpendicolare. La scelta del
tessuto biassiale come quello fornito da
noi migliora ulteriormente |affidabilita
dell’infervento.

carbonio, vetro + aramidico, carbonio +
aramidico + vetro) vengono chiamati tes-
suti ibridi (mescolati), dove la percentuale
di combinazione dei vari tipi, evidenzia al
meglio le caratteristiche proprie delle fibre
usate.

Il tessuto ibrido, per esempio ha il vantag-
gio di avere la facile impregnazione del ve-
tro, la resistenza dell’aramidico, la rigidita
del carbonio... in una sola applicazione.
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NASTRI, TESSUTI e...

- Tessuto vetro E 300 g/mq biassiale +45°
H=5-10-15-63,5¢e 127 cm.

- Tessuto vetro E 450 g/mq biassiale +45°
H=10-15-63,5-127 cm.

- Tessuto vetro bilanciato bordato 220 g/mq
(bidirezionale) H = 5-10-15-20 cm.

- Tessuto vetro Invisible 200 g/mq
H = 100 cm.

- Nastro carbonio unidirezionale 175 g/mq
H=5-10-15-20cm.

- Nastro aramidico 170 g/mq bidirezionale
H=5-17cm.

- Peel Ply Tessuto distaccante
(H=15-25-80cm)

Per la migliore lavorazione nell’applicazione dei
tessuti (anche in piu strati), protegge dai raggi U.V.
la resina epossidica e quando viene folto la superfi-
cie & pronta senza alire operazioni per ricevere ulte-
riore mano di resina epossidica o essere incollata.

- Pannello per sandwich liscio
in materiale espanso PVC, liscio,
spessore 10 mm, densitd 90 kg/m3
dimensioni 95 x 205 cm.

- Pannello per sandwich quadrettato

in materiale espanso PVC (per fare curve e parti
bombate)

spessore 10 mm, densita 75 kg/m3

dimensioni 102 x 108 cm.
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GLI STUCCHI EPOSSIDICI

BULBO IN

ESTERND

2MANI NAUTILUS 5 P ANTIFOULING

2 MANI RAUTILUS EFOXY PRIMER

2 MANI 10 10 CF3 CON
A0 o A0 MICROSHIELD

STUCCATURA CON
HAUTILLS EPOXY LIGHT FILLER

2 MAMI 10 10 CF5

2 MANI NAUTILUS EFDXY PRIMER

spassone 1olale medio di rifedments 1200 micron (1.2 mm)

TRATTAMENTO PER SCAF]INMETALLD E BULBI METALLICI

GLI STUCCHI E LA STUCCATURA
Uapplicazione dello stucco & determinante
in ogni ciclo di pitturazione, per levigare,
riempire, pareggiare.

Quando applicati correttamente e rispet-
tando le semplici indicazioni di lavorazio-
ne, gli stucchi della nostra linea danno
ancora piv protezione e sicurezza alle parti
trattate.

Tutto questo si ritrova poi negli anni a
venire, perché la protezione con C-Systems
resina epossidica e gli stucchi della stessa
linea, risponderanno pienamente con le
massime prestazioni e i risultati che avre-
mo saranno: carena e fiancate perfette,
fine della corrosione su viti e chiodi, mag-
giore velocita della carena con riduzione
di consumi... piv tempo libero e maggior
valore della barca. Oltre la careng, il bul-
bo e il timone sono le appendici tecniche
dell'imbarcazione che rivestono caratteri-
stiche di estrema importanza.

La scelta del loro profilo idrodinamico
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viene migliorato anche grazie al basso
coefficiente superficiale di aftrito che
hanno all’avanzamento (superfici leviga-
te e allineate), che consente un migliore
rendimento globale dell’opera viva.

Il bulbo, nella quasi totalita dei casi, & di
metallo in fusione (la maggior parte in
ghisa) e come tale deve essere protetto,
perché mantenga nel tempo le sue carat-
teristiche di levigatura, compattezza e non
presenti corrosioni o alterazioni della sua
superficie.

Si deve considerare che la fusione del
bulbo presenta piccole e grandi cavita e
imperfezioni, che dobbiamo rendere per-
fettamente allineati tra loro per far si che
lo strato protettivo sia omogeneo e di tutta
sicurezza. Non deve presentarsi ad un esa-
me piU approfondito, o dopo una stagione
in mare, come una parte “lisata” (come il
gomito di un pullover) dove I'umidita, la
corrosione e la vegetazione hanno attec-
chito facilmente a macchia di leopardo.
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Nautilus Epoxy Light Filler

Stucco epossidico leggero ad alto spes-
sore e basso peso specifico (0,6 kg/litro)
robustissimo ma facile da levigare una
volta applicato. E costituito da due com-
ponenti che vanno miscelati in rapporto

2 :1 (2 parti di A + 1 di B) e la durata
della miscela & di circa due ore. Contiene
microsfere che lo rendono leggerissimo, di
grande facilita di applicazione e idoneo a
coprire le grosse imperfezioni (fino a 10-
12 mm per rasata). Light, si applica sopra
e softo la linea di galleggiamento dopo il
ciclo 10 10 CFS o altri cicli epossidici della
stessa linea. confezione da 3 L
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GLI STUCCHI EPOSSIDICI

Nautilus FAST Epoxy Light Filler

Ha le stesse caratteristiche del Nautilus
Light Filler ma & ad essiccazione veloce.
E’ utile per intervenire sui piccoli lavori,
sempre con la massima cura e con alta
tecnologia, per integrare un tipo di lavo-
razione che richiederebbe tempi troppo
lunghi. Il suo rapporto di miscelazione in
peso & sempre di 2 : 1.

Essendo a rapida essiccazione pud essere
carteggiato gia dopo 2 ore e ricoperto
con pitture e antivegetativo dopo 4 (con
temperature di 20 °C).

confezione da 0,8 L (485 g)
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Nautilus FAST Epoxy Fine Filler

E’ uno stucco molto compatto, resistentissi-
mo, per piccoli spessori a rasare (2-3 mm),
di grande levigatezza e con essiccazione
veloce, circa 30 minuti di pot-life / durata
della miscela, e solo 2 ore per essere
carteggiato (a 20°C).

Possiede, per formulazione e per I'ec-
cellente proprieta dei suoi componenti,
un’altissima protezione contro I'osmosi,
che gli consente anche di essere applicato
direttamente sui crateri dove questa si &
manifestata, dopo averli puliti accurata-
mente. Anche FINE & a due componenti
con rapporto di miscelazione a peso (2
parti di A + 1 parte di B).

E di semplice applicazione facilmente spa-
tolabile e sopporta le condizioni d'impiego
piu estreme.

confezione da 600 g
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Carrozzare in maniera uniforme la carena &
molto semplice con la spatola rigata.

La carteggiatura successiva sard rapida e
pulita e poi via con la spatola liscia.

info@cecchi.it



| GLI STUCCHI EPOSSIDICI |

BULBO NUOVO O RIPORTATO A NUOVO
Queste sono le condizioni migliori di lavoro,
perché si presume che il bulbo sia a metallo
“bianco” (sabbiato perfettamente) e imme-
diatamente si procede con I'applicazione
della prima mano di NAUTILUS Epoxy
Primer.

Quando non si dispone della possibilita

di sabbiatura, & importante procedere alla
pulizia o con moletta a disco flessibile o

con trapano che porta montata una tazza
metallica.

E importante assicurarsi che questi attrezzi,
non lucidino la superficie quando sono
impastati e in ogni caso & consigliabile che
finito il lavoro con gli attrezzi, si passi ad
una carteggiata a mano con carta 60-80
per graffiare il metallo ora pulito, per assicu-
rare una migliore adesione.

NAUTILUS Epoxy Primer & un primer epos-
sidico polivalente, a solvente, con grande
spettro di azione e utilizzabile per molti
lavori e in vari cicli di lavorazione, esplican-
do sempre, come risultato finale, il massimo
della sua valenza profettiva.

Applicato direttamente e in tempi brevi su
metallo sabbiato o fortemente discato-spaz-
zolato, forma una barriera contro I'umidita
dell’aria che darebbe luogo agli ossidi,
bagna perfettamente e profondamente, tra-
sportando nelle micro-porosita del metallo,
anche i pigmenti anticorrosivi e passivanti
con cui & formulato.

NAUTILUS Epoxy Primer & bicomponente
con rapporto di miscelazione (3:1 a volume;
100 g + 20 g a peso) e durata della misce-
la di circa 8 ore a 18°C.

Applicare una mano al giorno e prima dei
30 giorni (altrimenti & indispensabile carteg-
giare finemente); applicare 2 mani succes-
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sive di 10 10 CFS. Questa protezione avrd
ricoperto uniformemente “caramellando”
tutte le superfici e il 10 10 CFS avra formato
una barriera molto protettiva anche sulla
parte frontale del bulbo, la pit soggetta a
tensioni, logoramenti e colpiture.
Si pud diluire I'Epoxy Primer con Nautilus
Epoxy Thinner specialmente nella prima
mano. Ora potremo “tirare” a lucido tutto il
bulbo, facendo una stuccatura a spessore (di
almeno 500 micron medi) con NAUTILUS
Light o Fine Filler.
Questi stucchi, di grande qualita, offrono
una facilissima applicazione, colmano tutti
gli avvallamenti uniformano la superficie
del bulbo e offrono un’ulteriore garanzia
di successo a futto il nostro lavoro, perché
;lafforzono la barriera al passaggio dell’ umi-
it
A stuccatura e carteggiatura terminata,
si proteggera ulteriormente il lavoro con
ulteriori 2 mani di 10 10 CFS additivate con
A20 o A30 Microshield seguite da due mani,
incrociate, di NAUTILUS Epoxy Primer e la
prima mano di antivegetativa.
La seconda mano di antivegetativa potra es-
sere applicata alcuni giorni prima del varo.
Quando si vuole dare al bulbo anche un
perfetto profilo idrodinamico lo stucco,
dovendo fare spessore, deve essere solo il
tipo Light perché con una sola passata si
ra?giungono facilmente spessori considere-
voli.
Il tipa Light pesa 0,6 kg/litro, il tipo Fine
1,8. E importante che "uscita del bulbo,
che abbiamo curato con passione, non sia
rotondeggiante — qualificherebbe il nostro
lavoro come approssimativo - ma deve
essere a spigolo vivo.
E I'idrodinamica che lo chiede!
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LA CARENA PIU LISCIA

La stuccatura con spatola dentata (vedi
illustrazione), & consigliabile anche per la
carena, per otfenere risultati di omogeneita
nello spessore, grande effetto estetico finale
e... risparmiare fempo e fatica.

Lo stucco, applicato con questa spatola,
formerd come un’aratura e noi potremo
lavorare velocemente nella ricopertura della
superficie e gli eccessi, che deborderanno
dalla spatola, saranno nuovamente ripresi
da un’altra spatolata.

A ricopertura di una superficie di circa 2
metri quadri riuniremo dall’alto verso il bas-
so la superficie stuccata, dando un unico
verso alle “rigature” e poi ripartiremo per
una superficie nuova.

Procederemo cosi fino alla completa rico-
pertura e I'aspetto finale di questo nostro
lavoro, ricorderd un campo arato pronto
per la semina.

Ad essiccazione avvenuta (dalle 12 alle 24
ore e circa 2 — 4 ore con i fipi fast) con un
pezzo di legno ben piallato della lunghezza
di circa 30 cm e con una cartfa vetrata da
orbitale con grana grossa (40-60), usando
il morale di legno alla maniera di una
pialla da falegnami, “pialleremo” livellando
tutti i promontori in eccesso di stucco che
abbiamo fatto sul bulbo e sulla carena.

In poco tempo (3 ore circa), riusciremo a
ragguagliare e lisciare tutta la carena e

il bulbo di un’imbarcazione a vela di 11
metri, avendo la certezza di avere creato un
sottofondo omogeneo e compatto.

Basta una spolverata (&€ meglio aspirare la
superficie carteggiata) e una bella carezza
sull’opera viva della nostra bella barca per
controllarne I"'omogeneita e assicurarsi del
lavoro sin qui fatto.
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Abbiamo carteggiato solo I'eccedenza,
senza promontori o avvallamenti tipici delle
applicazioni con le spatole lisce (perché la
spatola rigata non forma scalini fra passata
e passata) e tutto questo senza carteggiare
all’infinito e “mangiare” chili di polvere
perché la carteggiatura che abbiamo fatto
ha allineato e pareggiato solo le cuspidi, i
punti in rilievo.

Ora siamo pronti per la seconda applica-
zione dello stucco, quella che colmera i
solchi fatti precedentemente.

Si userda qui la spatola liscia e I'applicazio-
ne dello stucco risulterda subito omogenea.
Le punte dell"“aratura” ci faranno da guida
permettendoci di fare tutta la pressione
necessaria, senza possibilitd di applicare
se non la giusta quantitd di stucco. Inoltre
le attaccature tra spatolata e spatolata,
potranno essere cosi lievi che quando
passeremo la mano sulla seconda appli-
cazione, ancora prima della carteggiatura
finale, le imperfezioni che troveremo saran-
no veramente insignificanti e con ancora
una mezz'ora di lavoro saranno eliminate,
guesta volta con carta grana 120-150.

E importante tenere presente che lo stucco
NAUTILUS dopo circa 36 ore necessita, per
essere sovrapplicato, di carteggiatura.

Nel caso della prima applicazione con
spatola dentata, trascorso questo perio-

do di tempo, & necessario che oltre alla
carteggiatura per spianare la superficie, sia
fatto anche un passaggio con spazzola di
ferro nel verso della rigatura, per facilitare
I'aggrappaggio della mano successiva...
perché nei solchi lo stucco sta chiudendo la
sua reticolazione.

Questo & |'unico inconveniente dell’appli-
cazione con la spatola rigata ma per contro
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i vantaggi sono innumerevoli.

E comunque preferibile che per la carena e
il bulbo siano rispettati quando possibile i
tempi di lavorazione in modo che, le varie
mani di prodotto leghino tra loro chimi-
camente non avendo ancora compiuto la
reticolazione finale.

Nel caso siano trascorse le 48 ore, dopo

il passaggio con la spazzola metallica, &
consigliabile anche una mano “tirata” di
10 10 CFS seguita a ruota dalla mano di
stucco con spatola liscia.

E interessante notare che: data una certa
superficie, con i prodotti sopradescritti e si
voglia oftenere un risultato “X”, un Opera-
tore esperto impiega circa 10 ore.

La stessa superficie con gli stessi prodotti e
con lo stesso Operatore che di buon grado
accetti i nostri suggerimenti, applicando lo
stucco con la spatola dentata e ottenendo
un risultato del 15% superiore a “X”, impie-
ga circa 4 ore.

Se lo stesso lavoro, con gli stessi prodotti e
con risultato finale “X”, viene eseguito dal
Proprietario, questi impiega circa 8 ore.

ATTACCATURA DEL BULBO ALLO
SCAFO

In questo punto ci sono sempre dei piccoli
movimenti causati dalla concentrazione
altissima del peso del bulbo e dall’elasti-
citd della “pancia della nostra barca”, che
danno luogo a qualche screpolatura nella
protezione antivegetativa e conseguenti in-
filtrazioni di umidita nella giunzione. Nono-
stante ci siano vari “disegni” di attacco che
prevedono “fughe” riempite con gomma
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(polisolfurica o polyuretanica - non siliconi-
ca perché si stacca e non & verniciabile), il
problema si affronta sempre, sulle imbarca-
zioni datate, con risultati non certi.

Sard opportuno qualora si giunga alla
rimozione del bulbo per il controllo dei
tiranti, far si che la protezione anticorrosiva
sia estesa anche nella parte di contatto, di
attacco.

Per la parte di aftacco, dopo la protezione
anticorrosiva, & importantissimo prima della
fase di tiratura dei perni, spalmare bene
con stucco epossidico NAUTILUS Light
Filler, che colmera tutte le parti non perfet-
tamente combacianti e fard una congiun-
zione perfetta. Il buon serraggio dei perni

e la loro corretta funzionalita aiuteranno a
risolvere il problema, perché I'eccesso di
stucco, sara forzato a fuoriuscire e quello
che rimane “bacera” perfettamente.
Un’attenzione particolare la vogliamo
riservare al bordo di uscita del bulbo e del
timone.

Molte di queste appendici terminano in
maniera arrotondata; non & corretto... lo
abbiamo gia dettol

Trascinano acqua, formano rigurgito e
fanno durare piv fatica alla barca.
Allineate con la spatolata di stucco il lato
destro e sinistro e poi pareggiatele per
testa, formando cosi una coda tronca.
Carteggiate e rifinite ancora con stucco per
fare gli angoli ancora pit “vivi”.

La barca andra meglio e se controllate
quelle che “corrono” possono essere solo
cosi.
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POLYURETHAN: (| L biis EGGSHELL

CABIN VARMISH

woOoD SATIN
mﬂTECTI‘ CABIN VARMISH

4 ! 4y

" YACHT VARNISH|

COME Sl VERNICIA

Legno nuovo. Assicurarsi che I'umidita del legno sia nei limiti previsti dai Registri Navali e
le superfici siano pulite, asciutte e prive di untuosita.

Per la migliore finitura dare almeno sei-otto mani.

Applicare la prima mano diluita al 10 - 40% (secondo la durezza del legno) con White
Spirit o acqua ragia genuina, avendo cura di saturare bene le teste dei legni.

Quando ben asciutta carteggiare accuratamente.

Le mani successive, se necessario, diluirle leggermente, 3-5%.

La vecchia vernice, screpolata, scagliata o scolorita si toglie e si tratta come fosse legno
nuovo.

Per scopi generali. Su lavori gid verniciati anche con altri prodotti ed in buone condizioni,
carteggiare semplicemente con grana 320-360 ed applicare due o tre mani di SPINNAKER.
Piccole colpiture, superfici grigie e danni alla vecchia vernice, riportare a legno
naturale e pulito le zone interessate; si verniciano solo le parti scoperte trattandole come
legno nuovo prima di applicare le mani successive, complete.
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SPINNAKER YACHT VARNISH

SPINNAKER STANDARD

Vernice trasparente lucida, monocompo-
nenete, famosa in tutto il mondo e adesso
ancora piv performante: & contraddistinta
dal marchio IQ (Improved Quality) perché
contiene + UV filter (+ filtri UV vuol dire
piv resistente ai raggi ultraviolett) + body
(piv residuo secco, piu spessore per ogni
mano) + deep gloss (piv lucentezza pro-
fonda, caramellata).

Ha un colore leggermente pit profondo,
ma la stessa facilitd di applicazione con
piv risultato estetico e maggiore durata.
Ha le stesse compatibilita: pud essere
applicata su tutte le vernici precedenti (ad
eccezione di quelle cerate) e si infegra con
tutti gli altri prodotti della linea SPINNAKER
(fa eccezione WOOD LIFE perché contiene
cera).
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SPINNAKER GOLD FASHION

Vernice brillante, molto resistente alle intem-
perie e alle esposizioni in ambiente marino,
dove la manutenzione dei legni di tutti i tipi
richiede la massima protezione. Esalta la
bellezza delle venature e la tonalita. Il suo
colore scuro diventa trasparente appena ap-
plicato. SPINNAKER GOLD FASHION Cod
(Coat Over Dry) ha la grande caratteristica
che quando la mano precedente & essiccata,
la mano successiva, con infervallo non supe-
riore a 48 ore in estate e 72 ore in inverno,
pud essere sovrapposta senza carteggiare
ottenendo una perfetta adesione tra le mani,
un eccellente riempimento del poro.

Resa approssimativa 16 mq/It con spessore
raccomandato di 50 micron.
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SPINNAKER POLYURETHANE

Vernice lucida monocomponente. Ha
caratteristiche simili alla STANDARD
SPINNAKER (di cui ricalca la formulazione)
in durata e lucentezza, ma con un film piv
duro e maggiormente resistente alle abra-
sioni (passamani, trincarini, albero, boma).
Ha un tempo d’essiccazione all’incirca
dimezzato.

Risolve ottimamente la verniciatura nei
periodi invernali e freddi, perché anche in
quelle condizioni essicca perfettamente.

E compatibile con verniciature preesistenti
anche di altra composizione. STANDARD e
POLYURETHANE possono essere applicate
alternativamente.
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POLYURETHANE
componente é

SPINNAKER POLYURETHANE
2 Bicomponente

(Super Clear Finish) Vernice trasparente

a due componenti a base poliuretanica.
Grande protezione UV e con finitura Super
Clear. Ideale per proteggere le superfici

a trasparente in epossidico. Specifica per
il 10 10 UV Protection. Compatibile con
le monocoponenti applicate da almeno 4
mesi, in questo caso & comunque consi-
gliato fare prima un test su una piccola
superficie. Piu mani nella stessa giornata
con temperature di 20 - 25°C. Facilissima
applicazione a pennello. Grande flessibili-
ta del film.
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SPINNAKER GOLD FASHION
MAT

(opaco per esterni e interni). E la versio-

ne opaca del fipo lucido, con le stesse
caratteristiche tecniche. Nasce con la
vocazione di stare all’esterno ed all’interno
e, naturalmente, & altrettanto affidabile,
resistente e non necessita di carteggiatura
tra mano e mano perché ha la tecnologia
COD (Coat Over Dry — mano su asciutto
senza carteggiare). Applicabile su qualsiasi
vernice precedente, pud essere sopraver-
niciata con tutti i tipi SPINNAKER, quindi
nessun problema se dopo si vuole ritornare
al lucido. Su legni nuovi, applicare le prime
mani con SPINNAKER a finitura lucida, Avre-
mo una migliore durata e le troppe mani di
opaco non toglieranno vivacita di colore e
venatura al legno.
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SPINNAKER YACHT VARNISH

T,

EGGSHELL

CABIN VARNISH

SPINNAKER POLYURETHANE
EGGSHELL

(opaca monocomponente per inferni,
leggermente tixotropica - densa).

Dona al legno una setosita fantastica,
conserva inalterati i caldi colori degli in-
terni, elimina riflessi e riverberi della luce.
Per la sua adesivitd, pud essere applicata
anche su superfici lucide gid trattate con
altri prodotti. Su legni nuovi, particolar-
mente porosi, con tre mani si ottiene una
finitura insuperabile di grandissima classe.
Resiste all’acqua bollente, alle superfici
calde, ai cosmetici, all’alcool e possiede la
tecnologia COD (Coat Over Dry — mano
su asciutto senza carteggiare — entro 48
ore nel periodo estivo, 72 nel periodo
invernale).

Come per Gold Fashion MAT, su legni
nuovi, si consiglia di applicare le prime
mani con una SPINNAKER a finitura luci-
da, per evitare che troppe mani di opaco
possano spengere la bellezza del legno.
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ACHT VARNISH

| SPINNAKER Y,

CABIN VARNISH

SPINNAKER POLYURETHANE
SATIN

(semilucida monocomponente per inter-

ni, leggermente tixotropica - densa). Ha
caratteristiche e destinazione di uso simili

al tipo EGGSHELL ma, quando giunge

ad essiccazione, il suo film appare meno
opaco mettendo maggiormente in risalto

la venatura del legno. Anche SPINNAKER
POLYURETHANE SATIN & idonea a soppor-
tare shalzi termici di piatti e superfici calde,
acqua bollente, resistenza ai cosmetici,
alcool, ecc... SPINNAKER POLYURETHANE
SATIN ha la tecnologia COD... (Coat Over
Dry — mano su asciutto senza carteggiare

— entro 48 ore nel periodo estivo, 72 nel
periodo invernale) con risparmio di mano
d’opera sino al 70%... ed & vero! Basta pro-
vare come corre il lavoro quando si elimina
la carteggiatura e ci si pud concentrare me-
glio sulla fase di verniciatura. SPINNAKER
POLYURETHANE SATIN garantisce sempre
la stessa infensitd di fono anche nei ritocchi.
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SPINNAKER WOOD
PROTECTION

Vernice innovativa nel campo della prote-
zione e valorizzazione del legno. Ha basso
spessore, finitura semilucida, idonea per
esterno ed interno, ricca di filtri UV per
proteggere la bellezza del colore del legno.
Penetra in profonditd nella fibra, essicca
facilmente e non & necessario tra mano e
mano carfeggiare, tecnologia COD che la
rende preferibile, per praticita e convenienza,
anche per la manutenzione di lavori molto
imporfanti. La leggera colorazione la rende
idonea per uniformare maggiormente le
varie tonalita del legno. La seconda mano
pud essere data nella stessa giornata e il
secondo giorno pud essere data la terza
mano e... calpestato il legno. Indicatissima
anche per lavori di “pronto intervento” come
le colpiture che esponendo il legno alle in-
temperie lo danneggerebbero. E’ ricopribile
con tutta la gamma di vernici SPINNAKER (o
monocomponenti classiche) ed & applicabile
anche su vernici mono e bicomponenti e
anche su 10 10 CFS e UV protection per la
protezione dai raggi UV e per ottenere una
finitura satinata.
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| SPINNAKER YACHT VARNISH |

SPINNAKER WOOD
PROTECTION SUPER CLEAR

Come SPINNAKER WOOD PROTECTION
clear, solo che non contiene il “leggero”
colorante e quindi applicata fa solo I'effet-
to bagnato con la stessa protezione ai rag-
gi UV. SPINNAKER WOOD PROTECTION
Super clear trova ampio uso anche come
protettivo per sedute, pagliolati, tambucci,
cornici in teak e altri legni a vista.

E un prodotto innovativo nel campo della
protezione e valorizzazione del legno.
Penetra in profondita della fibra, asciuga
facilmente e non & necessario tra mano

e mano carteggiare. La seconda mano
pud essere data nella stessa giornata e il
secondo giorno pud essere data la terza
mano e calpestato il legno. Spinnaker
Wood Protection Super clear & indicatissi-
ma anche per le colpiture che espongono
il legno alle intemperie ed & ricopribile,
successivamente con tutti i prodotti verni-
cianti della gamma Spinnaker.
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SPINNAKER WOOD LIFE

Contiene una speciale miscelazione di
prodotti mediante una formula esclusiva
che, oltre a formare una barriera contro
tutti gli agenti atmosferici esterni (caldo,
freddo, gelo, sole, pioggia, neve, smog,
ecc...), rivitalizza e protegge il legno in via
endogena, contro 'attacco da organismi
distruttori del legno quali tarlo, capricorno,
azzurramento da funghi, marciume e pro-
cessi di disfacimento in genere. E ideale per
il facile mantenimento di chalet, staccionate,
pergolati e per la protezione di infissi, porte
e ogni arredo esterno in legno. SPINNAKER
WOOD LIFE non sfoglia perché non forma
pellicola, non va carteggiato tra mano e
mano e quando & necessario, dopo anni,
applicare un ulteriore strato protettivo, & suf-
ficiente lavarlo e sciacquarlo con una spu-
gna tipo Scotch Brite 3M dalla parte ruvida.
Spinnaker Wood Life pud essere riverniciato
solo con Spinnaker Wood Life.
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SPINNAKER MORDENTE E DILUENTI |

SPINNAKER MAHOGANY

Mordente per legno, colore mogano. infenso,
idoneo per tinteggiare legni nuovi o riportati

a nuovo. Ideale per essere miscelato (8 -10%
massimo) con la linea SPINNAKER Yacht Var-
nish, mono e bicomponente, per “colorarla”
e renderla idonea ad uniformare anche parti
di legno nuove o per interventi di manteni-
mento e ristrutturazione. Idoneo per interni e
opera morta in generale oltre che per cabina,
albero, boma, bompresso, ecc... | tempi di
essiccazione, quando applicato su legno nuovo
o riportato a nuovo, sono circa 2 - 3 ore @
18°C (umidita inferiore al 70%). Temperature
piu basse e umidita piv alta allungano i tempi
di asciugatura; quando miscelato con la linea
SPINNAKER Yacht Varnish circa il 10% in pit
del tempo usuale. Applicare a pennello nella
direzione della vena e dopo circa 2-3 ore pud
essere applicata, se necessaria, la secon-

da mano. La vernice pud essere applicata
dopo circa 6 ore o il giorno dopo (a 18°C).
Se mescolato alla vernice, dopo averlo ben
agitato, versarlo nella percentuale necessaria
(max 10%) tenendo presente che ogni mano
successiva, se additivata col mordente, scurisce
ulteriormente il risultato del lavoro.
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THINHER

W

WHITE SPIRIT

Diluente specifico per vernici SPINNAKER
monocomponenti. Si aggiunge solo alla
prima mano su legno nuovo o riportato a
nuovo in preparazione dal 10% al 40% in
base alla durezza e caratteristiche del le-
gno (esempio teak, iroko, ecc). Dopo serve
per il mantenimento e pulizia dei pennelli.

SPINNAKER POLYURETHANE
THINNER

Diluente poliuretanico per SPINNAKER
POLYURETHANE 2 Bicomponente. |deale
per pulire gli attrezzi.
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VERNICIATURA TRASPARENTE :

Su legno nuovo, riportato a nuovo e su vecchie vernici

Carteggiare con carta 240 - 280 nel senso della vena del legno, controllare (per le
superfici estese, come corrimani, tughe, fiancate, ecc...) che le attaccature per testa
siano perfettamente efficienti (che non ci siano infiltrazioni parzialmente tappate dai
residui della vecchia vernice). Assicurarsi che |'umidita del legno sia nei limiti previsti
dai Registri navali (limite massimo consigliabile 12-15%). Con White Spirit si diluiscono
tutti i tipi monocompenti di SPINNAKER (fa eccezione SPINNAKER POLYURETHANE 2
componenti che usa Polyurethane Thinner) in percentuale che varia a secondo del tipo
dal 10 al 40% anche tenendo conto della durezza e qualita del legno. Diluizione pit
bassa con legni come Cedro, Okumé, ecc..., piU alta con Teak, Iroko, ecc... Assicurarsi
di impregnare bene specialmente le teste perché la fibra del legno ne assorbe mag-
giormente in questi punti. Ad essiccazione avvenuta (lasciare asciugare molto bene)

si carteggia leggermente-uniformemente (carta 320 - 360) per eliminare i “peli del
legno” che, per effetto della bagnatura si sono alzati irruvidendo la superficie. Da ora
applicare le mani senza diluizione (o al massimo 3 - 5%) ed eventualmente filirare la
vernice dei barattoli che sono stati aperti e consumati parzialmente per toglire impurita
povere ecc.) carteggiando leggermente, fra mano e mano con carta 360 - 380.

N.B.: SPINNAKER GOLD FASHION, GOLD FASHION “MAT”, EGGSHELL, SATIN,
WOOD PROTECTION clear, WOOD PROTECTION Super clear, WOOD LIFE e la
nuova SPINNAKER Polyurethane 2 componenti, quando applicate nei tempi corretti e
alle temperature previste, non necessitano di carteggiatura intermedia.

Prima di applicare ogni mano successiva passare, con leggerezza il panno antipolvere
antistatico (vedere negli accessori) per eliminare le contaminazioni da spolvero.

Le lavorazioni di verniciatura e pitturazione devono essere sempre fatte in posti om-
breggiati, con buon ricambio di aria e con temperature tiepide. Se fatti sotto il sole si
possono avere puntinature, bolle, una cattiva coesione tra le mani e compromettere il
lavoro. Il numero di mani da applicare varia a seconda dello spessore di ognuna, dalla
qualita del legno, dalla destinazione del lavoro (se esterno o interno) ma quando si
parla di legni nuovi o riportati a nuovo si richiedono almeno 6 - 8 mani per un bellissi-
mo risultato estetico e duraturo. Ulteriori mani daranno maggiore bellezza al lavoro.

Su legni verniciati, in buone condizioni & sufficiente carteggiare con carta 320 - 360 e
applicare almeno 2 o 3 mani del tipo di SPINNAKER YACHT VARNISH preferito.

Nelle riverniciature degli interni, quando si usa il tipo EGGSHELL, SATIN o GOLD
FASHION Mat il numero delle mani & all’incirca L | T
sempre la metd. Quando i legni presentano piccole | ‘ ,
spaccature, fenditure o stress & consigliabile “saldare | /
“queste parti con una mano di 10 10 CFS (meglio

il tipo 10 10 UV Protection), che sara carteggiata,
quando asciutta, ad umido e finemente prima delle
ulteriori applicazioni di SPINNAKER YACHT VARNISH.

| legni macchiati, quando riportati a nuovo, possono
essere almeno parzialmente sbiancati con Teak Powder
Cleaner.

Farli asciugare bene prima di iniziare la nuovo vernicia-
tura. In questa verniciatura a “rappezzo” & importante
che dopo la prima mano si portino questi interventi alla
tonalita delle altre parti. SPINNAKER MAHOGANY o
SPINNAKER Wood Protection Clear che & leggermente
pigmentati, sono indicati per questi interventi.

Arrivati alla stessa tonalitd poi si continua con la
vernciatura totale. In questo caso non & possibile usare
sopra la SPINNAKER Polyurethane 2 componenti.
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SPINNAKER YACHT VARNISH
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G- SUCCESSIVE MANI SPINNAKER

PRIMA MAND SPINNAKER.
SE HON 51 E'APPLICATO IL 10 10 UV PROTECTION
LA PRIMA MAND DI SPINNAKER VA DILUITA

PRIMA MANO 10 10 UV PROTECTION O CFS

LEGND CON TASSO DI UMIDITA” EGUALE AL 12-15%

spessore totale medio di riferiments 210 micron
TRATTAMENTO PER LEGNO AVISTA

Verniciatura opaca o satinata per interni ed esterni.
Uapplicazione di vernice opaca per interni ed esterni, come SPINNAKER Gold Fashion
Mat o SPINNAKER Wood Protection, nella versione Clear o Super Clear, o 'uso della
SPINNAKER Eggshell o Satin per interni, se applicata in numero elevato di mani pud
rendere meno “profonda” la grana del legno, meno accesi i colori delle venature.
Questo dipende dalla fiammatura e dal colore del legno.

Per mantenere questo effetto “deep protection” - che si pud tradurre in protezione consi-
stente, & consigliabile applicare le mani di protezione con i fipi lucidi come SPINNAKER
Standard, Plus, Polyurethane e Gold Fashion, perché le mani esterne devono essere ben
maggiori delle mani date all’interno dove ci sono allri stress ma non ci sono le infem-
perie 24 ore su 24 e poi finire con le ultime due mani del tipo opaco o satinato che si
desidera vale a dire SPINNAKER Gold Fashion Mat o SPINNAKER Wood Protection nella
versione sia Clear che Super Clear.

'uso come mano di fondo, soprattutto per legni esterni di C-Systems 10 10 UV Protec-
tion & consigliato oltre che per la sua resistenza anche per la facilta di riempire il poro,
saldare spaccature e forte resistenza all’abrasione.

Ambedue i 10 10, sia il CFS che il tipo UV Protection, sono molto elastici (si allungano
oltre il 5%) flessibili e resistono benissimo alle colpiture.
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TEAK: come ottenere i migliori risultati

Le tre regole A.S. fondamentali per pulire il teak:

a) Acqua dolce o salata (pulita) a volonta e un buon detergente che non dia problemi alla
gomma e al teak come il nostro Teak Cleaner.

b) Una spazzola “dura” come quella con cui lucidate le scarpe delicate... e che i peli siano
fitti, fitti il piv possibile. Volete un paragone? Se la passate con violenza per pulire sotto le

unghie deve solleticare e se lavate la vostra auto (magari nuova) non la deve rigare!
c) Un po’ di tempo, amore e cultura verso la barca.

1) Pulizia delle macchie e dello spor-
co TEAK CLEANER (pulitore per teak),

¢ il detergente in polvere energico e al
tempo stesso delicatissimo nei confronti del
teak e della gomma, per rimuovere tutte le
macchie dalla coperta. Potrete fare lavaggi
su lavaggi e il teak sara sempre piv bello.
TEAK CLEANER, si usa spargendolo sul
ponte, bagnato prima abbondantemente
con acqua dolce o salata (se siete in rada
ad esempio, perché I'acqua a bordo non &
mai cosi abbondante). Svolge la sua azione
dopo circa 10-15 minuti (per non far per-
dere tempo prezioso), ma tempi piv lunghi
ne aumenteranno |’efficacia, senza creare
problemi per i comenti di gomma o per il
legno. Se lo fate di sera o quando piove
piano... il tempo lavorerda per voi.

Molti prodotti puliscono il teak, ma la loro
azione & cosi forte che aggrediscono i sigil-
lanti della coperta (li rendono come liquiri-
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zia e perdendo le caratteristiche meccani-
che), irruvidiscono la superficie del legno,
lasciandola scarnita e distruggendo una
parte della protezione naturale del legno.
Teak Cleaner, invece, & forte con macchie e
sporco e delicato con teak, gomma, pitture
e vernici. Sicurezza del TEAK CLEANER: se
durante la pulizia, siete chiamati al telefono
o a prendere |'ormeggio della barca vicina,
non preoccupatevi, perché anche se la
polvere seccherd completamente, bastera
un po’ d’acqua sopra e |'azione riprendera
dove & stata interrotta. Dopo 10-15 minuti,
pulite con piv passaggi trasversali alla
venatura del legno, usando un frattaz-

zo molto morbido con peli sottili o una
spugna, oppure uno straccio e sciacquate
abbondantemente con acqua.

Non usate spazzoloni a setole dure o
ispide... capito? Danneggerebbero il

legno, portando via la polpa del teak nelle
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TEAK: come ottenere i migliori risultati

Una panca in teak con comenti di gomma viene pulita con I'ausilio di acqua e Teak Powder Cleaner
della Boat Life. La periodicita del lavaggio, se viene mantenuta con cadenza settimanale, permette di
ridurre il quantitativo di Teak Cleaner e avere la coperta in perfetto stato.

venature, lasciandolo impoverito e rigato.
Non & lo spazzolone che fa la pulizia, ma &
TEAK CLEANER, che applicato su superficie
bagnata e mosso leggermente, rinnova la
sua azione detergente, riporta alla luce le
fibre ingrigite da polvere, polluzione, smog,
macchie. Quando asciugherd, avrete il
piacere di vedere che il ponte assume un
colore e un aspetto che non vedevate piv
da molto tempo e soprattutto senza portare
via neppure un grammo del prezioso

teak. | comenti di gomma e tutto il fitting

di coperta, non avranno subito nessuna
azione chimica perché, a differenza di altri
prodotti, TEAK CLEANER non danneggia né
il legno né i comenti. Ricordate che il teak
& un legno resistentissimo ma morbido,

tra vena e vena. E’ facilissimo, quando &
bagnato, portarne via la “polpa”, anche
con un’unghia (provare per credere) ed &
per questo motivo che lo spazzolone deve
essere morbidissimo e con peli softili e

fitti. Se non lo avete, fasciate il vostro con
uno straccio, in maniera che non solchi la
coperta di teak. Piv trattamenti di pulizia,
nonostante resterete soddisfatti gia dal
primo, consentiranno di uniformare in bel-
lezza, anche le parti meno accessibili (per
esempio vicino a candelieri, boccaporti,
ecc...). Nei casi di macchie di olio o grasso
bagnate la parte macchiata abbondante-
mente con acqua, cospargete sopra TEAK
CLEANER e muovetelo leggermente perché
si sciolga bene; mettete sopra uno straccio
bagnato e versate sullo straccio ancora un
po’ d’acqua. Lasciate lavorare per 20-25
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minuti, poi stropicciate con un panno
morbido o con una spugna (sempre di tra-
verso alla venatura) e se & il caso, ripetete
I'operazione.

Dopo procedete al lavaggio generale della
coperta.

Teak Cleaner esente da fluorati, vale a

dire che non alimenta |'eutrofizzazione (la
crescita delle alghe), che affliggono alcune
delle nostre coste.

2) 1l teak della coperta: informazioni
generali

Il teak & bello, ma il sole e il passare del
tempo ne cambiano il colore in un grigio
chiaro, che va a mano a mano facendosi
sempre piU scuro. Questo perché la piog-
gia cadendo, si mescola con la finissima
polvere e la polluzione dell’aria, e le
trasporta nelle fibre del teak.

Ci sono tanti racconti nei quali si parla di
una coperta in teak di una nave (quella che
ci viene a mente, raccontata da un Amico,
si riferiva a una nave da guerra della nostra
Marina) che, andata in disarmo e demolito
il ponte, il teak ha conosciuto una seconda
vita su nuovi scafi e dopo decenni e decen-
ni, fa ancora bella mostra di se e assolve
perfettamente la sua funzione. Quelli
erano i fempi in cui la mano d’opera era
proporzionatamente pit a buon mercato,

i materiali piv difficilmente reperibili ma la
mente piU aguzza. Allora smontare quei
filarotti e scattivirli, era normale, passarli
alla pialla era un attimo e in un nuovo
“volume”... leggermente ridotto, il legno
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TEAK: come ottenere i migliori risultati

riviveva in tutta la sua potenza, integrita,
colore e profumo. Il legno non ha memoria
e il teak non marcisce. Mantenere il teak,
questo legno pregiato e generoso, richiede
solo un minimo d’attenzione per farlo stare
sempre in forma smagliante e ... anche

se lo lasciate mesi e mesi abbandonato a
se stesso, al primo lavaggio, si svegliera,
bello, come un bambino nella culla.

3) Mantenimento

TEAK BRIGHTENER (sbiancante), diluirlo
nella proporzione di una parte di Teak
Brightener e almeno 2 di acqua. Meglio 5
di acqua.

E’ un prodotto liquido che va aggiunto
all’acqua per il lavaggio del ponte e distri-
buito con un frattazzo di cotone morbido
o con uno straccio sulla coperta, che deve
essere prima bagnata, abbondantemente,
con acqua dolce o salata.

Anche Teak Brightener & esente da fluorati,
non alimenta I’eutrofizzazione, la cresci-
ta delle alghe, che affligge alcune delle
nostre coste. Dopo 5-10 minuti, potrete
sciacquare abbondantemente e ammirare
il risultato. TEAK BRIGHTENER & usato
giorno dopo giorno specialmente nel
periodo d’uso dell'imbarcazione e rende il
teak sempre piv “brillante” e pulito, pronto
a ricevere |'oliatura. Molti preferiscono
mantenere la coperta fermandosi all’uso
del TEAK BRIGHTENER, perché apprezzano
I"aspetto sofisticato di questo legno cosi
affidabile e decorativo.
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E importante sapere che sia TEAK CLEA-
NER che TEAK BRIGHTENER, sono indicati
per rimuovere le macchie profonde dal
legno verniciato, causate da infemperie,
colpiture, ingrigimenti ecc...

Viene usato in parti circoscritte nelle fasi

di riverniciatura, per uniformare il colore
del legno, con risultati estetici eccezionali.
Si usa come descritto precedentemente,
avendo cura di sciacquare e fare asciugare
perfettamente la superficie prima di passare
alla protezione con vernice.

4) Oliatura

TEAK OIL SEALER (olio per teak) della
Boat Life, viene applicato sulla coperta
precedentemente pulita, per sigillare e
saturare il teak contro I'ulteriore ingres-

so di sporcizia e macchie, per ridare al
teak, quegli oli essenziali superficiali che
sono stati “consumati” dal sole e da tanti
altri fattori. TEAK OIL SEALER “bilancia”
nuovamente il giusto rapporto del teak e lo
rende maggiormente idrorepellente, come
quando il teak & appena tagliato. TEAK OIL
SEALER, si applica con un pennello o con
un panno morbido e spugnoso, stendendo-
lo sull’intera superficie. Quando questa &
molto grande, a mano a mano che si pro-
cede, & consigliabile riunire la parte trattata
con un panno asciutto, in maniera da
uniformare il quantitativo di olio applicato
e togliere |'eccedenza che non & stata as-
sorbita dalla porosita della fibra. Laspetto,
a lavoro compiuto, & di grande effetto.
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TEAK: come ottenere i migliori risultati

Durante la stagione & necessario appli-
care 'olio piv volte, a causa degli effetti
essiccanti di una stagione calda. TEAK OIL
SEALER contiene una miscela pregiata di
olii e resine di legno.

TEAK OIL SEALER non contiene coloranti e
quando la coperta & stata pulita come indi-
cato precedentemente, la giusta quantita di
TEAK OIL SEALER ridara il colore originario
del teak... senza bisogno di aggiungere
altro.

N.B. si ricorda che Teak Oil Sealer non
deve essere applicato su coperte con
gommatura nuova o levigate da poco, ma
devono essere passati almeno un paio di
mesi di “invecchiamento” per fare questo
genere di inferventi.

5) Riparazione e costruzione della
coperta

Come dobbiamo comportarci e quali

sono i materiali giusti da usare quando

la coperta deve essere riparata, rifatta o
quando dobbiamo rigommare i comenti in
gomma? Il sigillante NAUTILUS Deck Seal
a base di MS polimero & un prodotto mo-
dernissimo... ma non sperimentale, mono-
componente, che da la massima affidabilita
ovunque sia necessaria la gomma da pon-
ti. La sua caratteristica piv significativa & la
capacita di resistere alle forze dinamiche
del movimento di una barca senza staccarsi
dal comento o dal giunto. NAUTILUS Deck
Seal ¢ il sigillante per i comenti delle coper-
te dove & necessaria elasticitd e tenacia
senza perdita di adesione o di impermeabi-
lizzazione. Disponibile in cartuccia da 290
ml o sacchetti da 600 ml. NAUTILUS Deck
Seal si mette in opera dopo circa due ore
(a 20°C) dalla preparazione dei comenti
con Primer Deck Seal. Quando analizzia-
mo il costo di una coperta in Teak, invece
che di una coperta in Iroko (o come certi
chiamano teak A), pur non considerando i
“dispiaceri” che I'iroko pud dare, quando
viene applicato in coperta, troviamo che la
differenza sul costo finale-prezzo d’acquisto
della barca, varia dallo 0,5 all’T — 2%.

E allora perché correre questi rischi? Tenere
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presente che il comento da riempire con
NAUTILUS Deck Seal & buona norma sia
sempre piU profondo che largo (la profon-
dita & consigliabile almeno di una volta e
mezzo la larghezza) e se possibile anche
con una leggera coda di rondine sul fondo.
E importante che nell’applicazione del
primer all'interno del comento, si faccia
molta attenzione a “bagnarlo” molto bene
sui lati, senza lasciare il legno scoperto. E
consigliabile (per noi... indispensabile) che
nella costruzione delle coperte delle barche
di legno, sia inferposto, prima delle doghe,
un foglio di compensato marino (di Moga-
no Kaya non di Mogano Okumeé: consul-
tare il riquadro sul compensato a pag. 79)
per garantire una perfetta impermeabilita e
un lavoro piv robusto e affidabile. 1l com-
pensato, deve essere aftentamente trattato
sulle teste per evitare infiltrazioni che per
capillarita arriverebbero in zone piv interne.
Per le barche di legno, vetroresina o
composito, I'incollaggio delle doghe della
coperta di teak con epossidico, come
C-Systems Epoxy Tixo o 10 10 CFS, sono
da preferire alla gomma, sia mono che
bicomponente (nelle costruzioni di legno o
vetfroresina per esempio, |'incollaggio con
resina epossidica, dd maggiore robustezza
e portanza a tutta la barca).

Saremo ben lieti di darvi ulteriori precisa-
zioni in merito. Nei lavori di costruzione,
riparazione, verniciatura e di rifinitura, il
costo delle “pitture” e dei materiali come
quelli sopra presentati, incide per una
percentuale che va dal 10 al 15% del
costo finale, dato che tutto il resto & mano
d’opera. Ammesso anche di risparmiare un
20% sull’acquisto di materiale, questo in-
cidera sulla globalita del lavoro, in misura
del 2 — 3%, col rischio poi di dover rifare il
lavoro.

E facile rendersi conto che il presunto
risparmio iniziale, si & trasformato in un
aumento di costo, e precisamente:

- demolizione del lavoro preesistente

- ripristino delle condizioni precedenti

- rifacimento del lavoro ex novo

- perdita di tempo, di pazienza e... denaro.
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VETRORESINA: pulizia e mantenimento
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Le tre regole A.S. per lucidare la vetroresina:

Intanto prima di cominciare, il gel-coat, la parte colorata della nostra barca, deve essere pulito,
privo di morche o tracce di grasso.

Se non lo fosse, prima si pulisce con uno straccio bagnato e con BILGE CLEANER, si lascia
lavorare una decina di minuti poi si sciacqua abbondantemente.

Ora passiamo alle tre regole A.S. per lucidare la vetroresina.

a) straccio o carta soffice umida e POLYSHINE (liquido) o LIFE WAX (in cera) della Boatlife
(piv semplice con POLYSHINE).

Nel caso del Polyshine agitarlo prima dell’uso.

Mettere uno dei due prodotti abbondantemente sullo straccio e applicare omogeneamente
sulla superficie.

b) attendere che il prodotto asciughi “imbiancando” la superficie e rimuovere con un panno
asciutfo e pulito strofinando leggermente.

c) se volete oftenere ancora un risultato pib evidente ripetere |'operazione.

Non & necessaria attrezzatura particolare se non un po’ d’olio di gomito.

Non ci vogliono lucidatrici e questo lavoro si pud fare anche softto il sole... ma non quando
piove altrimenti non secca.

Questa operazione porta materiale sopra il gel-coat, non gratta, non abrasiva, non riduce lo
spessore del gelcoat, ha una protezione U.V. e ridona tono ai colori.

L'uso di platorelli con cuffia di lana va benissimo, ma la filosofia della linea Boat Life & che la
manutenzione sia lavoro da fare in quasi tutte le condizioni... col minimo di aftrezzatura.

La presenza della cera carnauba e i polimeri contenuti in Life WAX e POLYSHINE danno la
certezza di un risultato eccezionale anche lavorando sotto il sole.

Le superfici da lucidare sono quelle verticali e non il ponte dove, a parte la presenza della stam-
pata antiscivolo, dopo si rischierebbe una bella “culata” con le relative conseguenze.

Tutto qui.
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VETRORESINA: pulizia e mantenimento

1) Pulizia coperta e fiancate di vetro-
resina

Pulire la vetroresina non significa ren-
derla bella li per i, ma essere certi che i
materiali usati siano efficaci e allo stesso
tempo gentili. FIBERGLASS POWDER
CLEANER (polvere per pulire la vetroresi-
na) & eccezionale per la forza con la quale
rimuove lo sporco e gli aloni. Tracce di
ruggine e cosa importantissima non corro-
de, né attacca metalli, finiture, fitting di co-
perta, non decolora e non macchia. Come
si usa FIBERGLASS POWDER CLEANER:

- bagnare la coperta con acqua dolce o
salata;

- cospargere la superficie con FIBERGLASS
POWDER CLEANER; spazzolare in lungo e
in largo, per meglio uniformare la polvere;
lasciare lavorare per almeno 10-15 minuti,
assicurandosi che la superficie rimanga
umida. Spazzolare di nuovo uniformemen-
te, risciacquare con acqua e ... il risultato
sara eccellente.

Nel caso di superfici verticali, si pud usare
il tipo cremoso (FIBERGLASS KREME CLEA-
NER) o aggiungere (cosi si compra un solo
prodotto) direttamente un po’ d’acqua

alla polvere, messa in un bicchiere di
plastica, fino a renderla densa come uno
yogurt. FIBERGLASS POWDER CLEANER &
indicatissimo per grandi superfici (coperta,
pozzetto, fly), per rimuovere gli aloni vicino
ai candelieri e alla ferramenta in genere.
Se lasciate FIBERGLASS POWDER CLEA-
NER durante I'applicazione di pulizia e
dovesse sbhiancare tutto perché & secca-
fo... nessun problema, bastera bagnare
nuovamente e |’azione riprenderd senza
inconvenienti.

Molti Clienti usano lasciare FIBERGLASS
POWDER CLEANER in coperta nelle gior-
nate piovigginose o durante la notte quan-
do la guazza aiuta a mantenere la polvere
aftiva. La mattina seguente la spazzolatura
e il risciacquo saranno piU sorprendenti
perché la polvere, lavorando pit a lungo,
avra pulito meglio e con minore affatica-
mento della “ciurma”. E’ esente da fluorati
vale a dire che non alimenta I'eutrofizza-
zione.
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2) Lavaggio e manutenzione

Lo shampoo per il lavaggio generale della
barca BOAT CLEANER & un valido aiuto
per la manutenzione generale. Non con-
tiene sostanze fluorate, fa poca schiuma

e deterge profondamente. E ideale anche
per stoviglie, biancheria, ecc...

E’ privo di fluorati vale a dire che non
alimenta |'eutrofizzazione, la crescita delle
alghe, che affligge alcune delle nostre
coste.

La paglietta metallica LIFE SCRUB ALL &
un filo lunghissimo di acciaio inox (non fa
ruggine) per fare mille lavori, al termine
dei quali risulta ancora intatta. Con LIFE
SCRUB ALL & possibile lucidare |"acciaio,
grattare gli assi e le eliche, carteggia-

re, pulire le patate, squamare il pesce,
lucidare le pentole e le stoviglie in acciaio
e in alluminio, raschiare il calcare, pulire
le cozze e saltare da un lavoro all’altro
giorno dopo giorno e anno dopo anno e
sembrare d’acciaio come di fatto &.

LIFE SCRUB ALL & una cosa da niente,
insignificante, ma quando & a bordo e la
usate, se all’improvviso non la trovate piv
vi accorgerete che & davvero insostituibile.

3) Pulizia della sentina

Il pulitore per sentina BILGE CLEANER ¢
piv di un normale detergente.

Chi lo conosce lo definisce come Amico.
Amico della barca e della sentina, ma non
solo!

Il suo alto contenuto tecnico lo rende
insostituibile in tantissimi lavori e ogni
giorno ne froviamo sempre uno nuovo. La
sua formula idrotopa brevettata, rompe la
catena lunga degli idrocarburi (olio, nafta,
benzina, grasso, bitume, morche e spor-
cizie relative) inglobandoli singolarmente
e impedendone il ricongiungersi, come
invece fanno altri prodotti.

BILGE CLEANER & indicatissimo quando si
deve pulire una sentina “sporca” e quando
vogliamo mantenerla addirittura fragrante
(ha un buonissimo odore di menta pipe-
rita).

Un piccolo quantitativo versato in sentina
durante la navigazione dello yacht, i bordi
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VETRORESINA: pulizia e mantenimento

in barca a vela o anche la risacca all’or-
meggio, consentird a BILGE CLEANER

di svolgere tutta la potenza della propria
azione, andando a lambire anche le parti
piv nascoste difficilmente raggiungibili a
scafo fermo.

Giorno dopo giorno la sentina “scopri-
ra” quell’aspetto che abbiamo sempre
desiderato.

BILGE CLEANER & sempre importante sia
quando si deve procedere a lavori in ca-
rena o in sentina sia quando si fa il solito
rimessaggio.

Infatti, in queste condizioni, gli olii della
sentina hanno vita facile per entrare nella
vefroresina non protetta adeguatamente

o impregnare, allargandosi a macchia, il
fasciame delle barche in legno, con gravis-
sime complicazioni per qualsiasi pitturazio-
ne successiva.

Ollire che pulire le sentine in maniera
eccezionale & superlativo per il lavaggio
esterno del motore (con I'aiuto di un
pennello o di uno spruzzatore per piante
di appartamento) per deodorare il WC
anche quando si chiude la barca (contiene
mentolo), mettendo 1 o 2 tappini di BILGE
CLEANER e facendo scorrere appena un
po’ d’acqua affinché questa rimanga e
lavori nei condotti. Inolire serve per lavare
profondamente cime, teli, sacchi, le casse
del pesce, ecc...per rimuovere grassi e
morche sulle fiancate, per detergere tutte
le zone dove olio e grasso hanno formato
sporco e incrostazione.

S
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4) Lavaggio vele

SAIL CLEANER & lo shampoo per le vele
che usato almeno una volta I’'anno, con
la sua azione delicata e allo stesso tempo
efficace, ridona bellezza alle vele elimi-
nando aloni di sporco, sale e macchie in
generale.

Si usa unendo in proporzione 1 confezione
di Sail Cleaner in circa 100 It di acqua
dolce e lasciando la vela a “mollo” da 1
a 24 ore.

Per fare questa operazione & consiglia-
bile usare la vasca da bagno di casa o
comprare quei gommoncini di PVC da
“ragazzi”.

Immergere poi la vela piegata pressandola
bene per far uscire I'aria.

Ogni tanto muoverla e se necessario,
stropicciarla con la stessa acqua.

Alla fine del lavaggio bisogna essere
appena piU energici nei punti di contatto
con le crocette per eliminare lo sporco
accumulato.

Un'immersione prolungata non crea
problemi.

Alla fine, incocciarla per una drizza e is-
sarla al sole e al vento sciacquandola con
una manichetta.

Quando dopo pochi minuti comincerd ad
asciugare la barca sara fiera delle “nuove”
vele.
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COLLA ROSSA e COLLA BIANCA |

C-Systems COLLA ROSSA

E’ stato un passo importante, tra gli anni
50 e 80 (anche se la sua formulazione

& degli anni 30), per la costruzione delle
imbarcazioni in legno, la colla eccellente
per tutti i lavori che richiedono grande aoffi-
dabilita. | “marinai” per il suo caratteristico
colore rosso bruno molto sbrigativamente
la soprannominarono, in maniera incan-
cellabile, “COLLA ROSSA".

C-Systems Colla Rossa, & conforme

allo standard per la costruzione di scafi,
imbarcazioni, lamellari, ruote di prua,
chiglie, ordinate e per I'incollaggio di tutti
i legni esposti alle intemperie e ai servizi
pib gravosi. Si miscela in rapporto di peso
nelle proporzioni di 100 g di resina + 20
g di polvere (indurente). C-Systems Colla
Rossa, produce un incollaggio fortissi-

mo che resiste a infermittenti e continue
esposizioni in acqua bollente o fredda, a
getti di aria calda o fredda, & inaftaccabile
da funghi, marciume e insensibile a quasi
tutti i solventi. | compensati marini, cosi im-
portanti ed essenziali sia nelle costruzioni
in vetroresina (pagliolati, paratie, mobili,
ecc...) che nelle costruzioni ingegneristiche
come architravi, campate in legno, sono
incollati con colle resorciniche come la
Colla Rossa e superano le richieste dei
vari Registri Internazionali. Vi seguird ovun-
que e le dettagliate notizie su ogni con-
fezione suggeriranno nuove e importanti
applicazioni. Nei periodi particolarmente
freddi, con temperature inferiori ai 10°C,

& opportuno riscaldare uniformemente e

www.cecchi.it

105

lentamente il componente A, per esempio
a “bagno maria” (attenzione contiene
alcool), affinché la reazione sia perfetta.
Questa & una regola generale che vale per
tutti i prodotti vernicianti e collanti, perché
si deve considerare anche |'inerzia termica
che questi prodotti hanno incorporato
nella nottata. Anche il supporto subisce
tale processo e allora tanto meglio se con
le temperature basse, ci procureremo un
phon da capelli, oppure una pistola ad
aria calda o meglio una stufetta ad aria
calda per stemperare la parte interessata.
Attrezzarsi con lampade al quarzo a raggi
infrarossi per creare un “clima” corretto &
senz’altro positivo. La qualita del lavoro e
I'affidabilita dello stesso, dipendono anche
dalle attenzioni che prendiamo durante
I'esecuzione del lavoro.

C-Systems COLLA BIANCA
CASCAMITE

E’ la risposta agli incollaggi dei legni
quando non si deve macchiare il legno, per
esempio per i piallacci (le impiallacciature)
nella costruzione di mobili e ricopertura delle
paratie. C-Systems Colla Bianca CASCAMI-
TE & la colla in polvere waterproof, conforme
all’EUROPEAN STANDARDS BS EN 302-301
A3 type Il adhesive.

C-Systems Colla bianca CASCAMITE, signi-
fica maggiore produttivita, facilitd d’appli-
cazione, sicurezza nel lavoro e minori costi.
Non macchia il legno, non decolora le parti
tinteggiate, non crea problemi con le teste
dei chiodi o delle viti usate nella lavorazione.
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DECO-DECK®

Deco-deck® paint

E’ una pittura “polyuretanica” traspirante,
gommosa, elastica, a base solvente.
Colore bianco o grigio chiaro. Si pud
tinteggiare. Nasconde “zampe di gallina”
e “ragnatele” sul gelcoat della vetroresi-
na. Non necessita di primer. Applicazione
a pennello o rullo di velour o spugna.
Risolve i problemi delle coperte in legno,
vetroresina, acciaio e alluminio.

Ideneo per rinnovare i ponti ricoperti con
Decolay, Trade Master, TBS esauriti e per
fermarne I'impoverimento. Deco-deck®
con I'aggiunta di Antiskid Powder & un
efficientissimo antiscivolo per muoversi
velocemente e sicuramente in coperta.
Caratteristiche del Deco-deck®
Residuo secco maggiore 80% (+ - 2%)

Resa per mano 8 - 10 mq per litro.
Diluizione dal 10-15% con Deco-deck®
THINNER, quando necessario.

Resa consigliata a lavoro finito (4 - 5 mani)
circa 1,5 mq per litro.

Spessore massimo per mano 500 micron
(1/2 millimetro).

Allultima mano aggiungere Antiskid Powder
direttamente al Deco-deck® e mescolare
molto bene. Antiskid Powder non precipita e
si pennalla o rulla con facilita. Ulteriori infor-
mazioni presso il Vostro Rivenditore o presso
i nostri uffici.
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Deco-deck® Cléar

Versione trasparente del Deco-deck.
Deco-deck clear & la vernice polyureta-
nica a base solvente, lucida, trasparente,
impermeabile, elastica e traspirante.
Ideale su coperte di legno con problemi
d’infiltrazioni e che devono restare a
vista.

Insistere con applicazioni localizzate in
questi punti prima delle mani generali.
Formulata per legni esposti alle intempe-
rie e all’'ambiente salino.

Residuo secco maggiore 80% (+/- 2%).
Tempo di ricopertura tra mano e mano
dalle 4 alle 8 ore in base alla tempera-
fura.

Resa per mano 10 mq per litro. Mani
consigliate 4 - 5.

Resa consigliata a lavoro finito (4 - 5
mani) circa 1,5 mq per litro.

Deco-deck® Thinner

Diluente specifico per Deco-deck®.
Diluizione dal 10-15%, quando necessa-
rio.
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Le cricche della coperta

Ry F,

. 3

Foto 1 Tipico stress del candeliere anche per i bulloni che forse “lavorano” troppo.

Foto 2 Classico colpo da caduta del tangone.

Foto 3 Usura del gelcoat di coperta dopo tanti anni di servizio. Deco-deck® gia con una mano
copre perfettamente.

Foto 4 Applicazione nelle sedute del pozzetto.

La costruzione della barca di “plastica” (fibra di vetro e poliestere) ha permesso lo sviluppo della
nautica da diporto con |"abbassamento dei costi di produzione e dei tempi di esecuzione, miglio-
rando la qualita delle barche e riducendo la manutenzione.
Nella prima fase, come in ogni cambiamento epocale, e quello della vetroresina lo & stato,
questo tipo di costruzione doveva conquistare gli scettici e denigratori del “nuovo” materiale.
| produttori di poliestere in quel periodo si contavano sulle dita di una mano. La qualita e le
incognite che erano legate al suo invecchiamento erano ancora sconosciute e rappresentavano
dubbi e incertezze su cui molti hanno fatto leva per contrastare |'avanzare del progresso. L'osmosi
a quei tempi era sconosciuta. Un esempio analogo, di contrastare le novitd, si & avuto con la
Kodak: nonostante abbia concepito per prima la tecnologia della macchina digitale non la mise
sul mercato per evitare la riduzione del consumo di pellicola, settore in cui ero%eoder incontra-
stata. Lattesa le & stata fatale. Lo concorrenza ha percepito il nuovo mercato ed oggi il telefonino
con fotocamera ha messo in crisi anche i costruttori di macchine fotografiche digitali. Morale: tre
passi avanti e uno indietro, adeguati con i tempi senza essere alla moda ma sempre aggiornati.
Anche la vetroresina ha le sue magagne e la coperta, protetta dal gelcoat, & soggetta a zampe di
allina, ragnatele, usura e criccature da sforzi.
ge non ci sono cedimenti strutturali (un tipico esempio & la coperta che molleggia, che deve es-
sere per prima cosa riparata per la sua integrita) il Deco-deck® ¢ il prodotto giusto da applicare,
aoffidabile e di oftimo risultato estetico.
Deco-deck® ¢& una pittura gommosa, traspirante (idonea anche per legno e metalli) con alto re-
siduo secco - oltre '80%, applicabile direttamente senza primer dopo avere delimitato le zone di
intervento. E" ideale anche per dare nuova affidabilita ai rivestimenti di coperta montati in origine
dal costruttore come TBS, Trademaster, ecc.
Si applica facilmente a pennello, a rullo e nell’ultima mano (si consigliano 4 o 5 mani) si
aggiunge Antiskid Powder, una polvere finissima che rimane in sospensione e conferisce un grip
e?ﬂcocissimo anche con barca bagnata e sbandata.
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| NAUTILUS VERNICI |

NAUTILUS TWO PACK VARNISH
GLOSS

(vernice polyuretanica trasparente lucida 2
componenti) & molto resistente alle abrasio-
ni e raggi ultravioletti. Le mani successive
possono essere applicate dopo 60 - 120
minuti, fresco su fresco... senza carteggiare
(a 20°C). La possibilita di applicare mano
su mano, permette di rafforzare i punti
maggiormente esposti agli stress e alla
penetrazione di umidita, come le teste del
legno, le giunture, gli incastri ecc.

Tutto questo riducendo anche i tempi di
lavorazione. Si pud applicare anche su
vecchie vernici monocomponenti (che ab-
biano almeno 4 - 6 mesi) senza problemi
di “sverniciatura” (provare comunque prima
su una piccola superficie), in buone con-
dizioni e che non presentino spaccature o
zone grigie ( che altrimenti dovranno essere
prima riportate a nuovo). E” indicatissima
per albero, boma, bompresso, corrimano

e ovunque si chieda una forte, bellissima

e facile protezione trasparente del legno.

E’ superlativa anche per la cassa su porte,
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infissi, sedie, tavoli e legni ornamentali.

Per una maggiore resistenza meccanica del
supporto & consigliabile applicare (su legno
nuovo o riportato a nuovo) una prima
mano di 10 10 CFS, seguita dopo una
carteggiatura, a bagnato da 5 o 6 mani di
NAUTILUS Two Pack Varnish

NAUTILUS TWO PACK VARNISH
SATIN

Vernice poliuretanica satinata a 2 compo-
nenti estremamente versatile, con eccezio-
nale resistenza ai raggi ultravioletti per I'al-
to contenuto di filtri UVA. Il rapporto 2:1
(in peso o a volume) garantisce una facile
miscelazione anche quando ne occorro-
no quantitativi minimi. Grande plasticita,
bellissimo aspetto; sottolinea le tonalita
del legno. Ha la grande caratteristica che
la mano successiva, pud essere applicata
(dopo circa 60 - 120 minuti, in base alla
temperatura) fresco su fresco e cosi via,
oftenendo nella stessa giornata un sostan-
zioso “corpo”, riempiendo perfettamente

info@cecchi.it



NAUTILUS EPOXY PRIMER
< |

NaumLuS

CPOKY PRIMER

il poro e dando al legno una protezione
eccezionale. Questo permette di ridurre
enormemente i tempi di lavorazione. E’ in-
dicatissima per albero, boma, bompresso,
corrimano, e ovunque si chiede una forte,
bellissima, facile protezione trasparente del
legno.

NAUTILUS EPOXY PRIMER

E’ una pittura multifunzionale. E’ applica-
bile come anticorrosivo (per il contenuto di
pigmenti anticorrosivi) e attacco dei suc-
cessivi cicli di pitturazione su ferro, ghisa,
alluminio, piedi poppieri, acciaio, piombo,
parti zincate e metalli in genere (flaps, assi,
timoni, eliche supporti, ecc...).

Come primer su vetroresina nuova per la
successiva applicazione dell’antivegetativo
(dopo avere tolto cere e paraffine dello
stampo). Come isolante su vecchie pitture
antivegetative per i successivi cicli.
NAUTILUS Epoxy Primer (bicomponente,
rapporto di miscelazione a peso 100 g A
+ 20 g B, oppure 3:1 a volume, colore
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bianco e blu per una corretta alternanza
delle mani).

Applicando NAUTILUS Epoxy Primer sul
ciclo epossidico C-Systems |’effetto oftico
& come vedere nuovamente la carena con
gel-coat. NAUTILUS Epoxy Primer applica-
to in 7-8 mani (400 micron) direttamente
su carena nuova in vetroresina, garantisce
protezione antiosmosi.

Non pud essere applicato su carena dan-
neggiata (se non viene preventivamente
riparata con 10 10 CFS) perché i solventi
di NAUTILUS Epoxy Primer, bagnerebbe-
ro la fibra di vetro scoperta rimanendo
intrappolati dalla catalizzazione superficia-
le e innescando nuovamente problemi di
osmosi.

| tempi di ricopertura sono da un minimo
di 8 ore fino massimo a 30 gg. con tempe-
ratura di 18-20°C.

La reticolazione completa del prodotto
avviene in 7 gg.

Nella pitturazione o frattamento della ve-
troresina, & determinante che la stampata
sia stata eseguita almeno da 30 giorni.
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| NAUTILUS SMALTI |
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NAUTILUS POLYURETHANE
ENAMEL

Smalto poliuretanico a 2 componenti, nei
colori bianco RAL 9010 e 9016, blu 5011,
rosso 3020, giallo 1003, nero 9005 e ver-
de 6005. E lo smalto ideale ad alto solido,
per proteggere e dare la finitura brillante

a tutti i lavori fatti sulla barca. Il suo sot-
tofondo ideale & NAUTILUS Epoxy Primer
(bianco quando si usa il colore bianco o
giallo; blu per gli smalti rosso, nero, blu,
verde) che sara applicato in almeno due
mani e carteggiato finemente per ottenere
la migliore preparazione per NAUTILUS
Enamel. Applicato a pennello o a spruzzo
dard la massima intensita di brillantezza
che manterra a lungo nel tempo. Idoneo
per legno, vetroresina e superfici metalli-
che adeguatamente preparate.

Nel DVD n°3 & ampliamente dimostrata la
tecnica di applicazione a rullo e pennello.
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NAUTILUS CLASSIC PRIMER

Primer al clorocauccit monocompoente
per ferro, ghisa, per metalli in genere

e per legno. Isolante tra vecchie pitture
antivegetative quando carteggiate si rende
necessario ricompattare il vecchio film col
nuovo. Tempo tra mano e mano almeno
12 ore (temperatura 18 °C). Colore giallo.

NAUTILUS ACRILIC WB
ENAMEL

Smalto acrilico, all’acqua, colore bianco
lucido o satinato. Idoneo anche per essere
applicato in sentina quando trattata con
10 10 CFS o altri prodotti epossidici.
Ideale nelle ristrutturazioni interne per
alternare le parti di legno a vista con
superfici bianche che sono compromesse
per essere mantenute a trasparente. Inoltre
in piccoli ambienti da molta luminosita

e impreziosisce tutto il lavoro. E’ idoneo
anche per le finiture della parti esterne.
Stare attenti alle applicazioni in condizioni
climatiche fredde o piovigginose.
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| NAUTILUS |

NAUTILUS EPOXY H.B.

Prodotto epossidico di altissima qualita
specifico per sentine, ma idoneo anche

per la protezione di superfici e contenitori
per la conservazione di alimenti e serbatoi
dell’acqua. NAUTILUS EPOXY HB & Fire Re-
tardant (ritardante in caso d’incendio), non
ha odore e non emana odori o fumi tossici
in presenza di fiamma ed & perfettamente
coprente e ben visibile in ogni condizione
anche in zone scure. Per 'applicazione
usare un pennello con setole tagliate ad

1 cm circa. In caso di bassa temperatura
riscaldarlo lentamente e omogeneamente
prima della miscelazione.

E ideale per essere applicato sotto i motori o
per proteggere le ghiotte dei motori. E inat-
taccabile, quando essiccato, da olii, grassi e
sporco di sentina.

Puo essere applicato sui residui delle pitture
precedenti perché non contenendo solventi
non le rimuove; & comunque consigliabile
intervenire sulle parti deboli o staccate,
carteggiare il vecchio film con carta vetrata
nelle parti sporgenti o con Scotch Brite 3M
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(dalla parte ruvida) o prodotto simile. Prima
di effettuare la carteggiatura preparare il
fondo ben sgrassato lasciando lavorare

in sentina anche per qualche giorno Bilge
Cleaner della Boat Life che dissolvera oli,
grassi e morchie. Le eventuali mani succes-
sive possono essere applicate non appena
la precedente diventa appiccicaticcia.

Se passano oltre 36-48 ore & necessario
carteggiare a bagnato con spugna Scotch
Brite 3M (dalla parte ruvida) per preparare
bene I'ancoraggio della mano successiva.
La completa catalizzazione avviene in 7 gg.,
considerando una temperatura di circa 20°C
(ma completamente calpestabile il giorno
dopo). Temperature piv basse allungano la
completa reticolazione, piu alte ne riducono
il tempo. Se il colore giallo & “troppo forte”
potete usare il bianco.

Quando si applica nei serbatoi metallici del-
I'acqua, dopo la pulizia e la preparazione
della superficie & opportuna I'applicazione
di NAUTILUS Epoxy Primer; la successiva
ricopertura dopo almeno 48 ore (I'interno
del serbatoio ritarda I'evaporazione del
solvente).
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| NAUTILUS SIGILLANTI e MS POLIMERO |

NAUTILUS SEALANT

Sigillante poliuretanico monocomponente in
cartuccia da 290 ml, idonea per parti fuori e
dentro I'acqua. Ideale per le giunture di bul-
bi, prese a mare, obld, osteriggi, ombrinali
e tutto il fitting di coperta. Nautilus Sealant
essica velocemente in funzione della tem-
peratura e dell’'umidita, non ritira, &€ molto
tenace e flessibile.

Si applica su superfici verniciate, su vetrore-
sina (carteggiando finemente), su materiali
ferrosi e in lega, dopo avere primerizzato la
superficie con il ciclo anticorrosivo idoneo
(come NAUTILUS Epoxy Primer), su legni
grassi (feak, iroko) dopo una mano di Primer
Deck Seal. Forma una giunzione che attacca
materiali eterogenei (legno-vetroresina, le-
gno-alluminio, acciaio-vetroresina, ecc...) e
la sua superficie & carteggiabile e rivernicia-
bile. L'uso di NAUTILUS Sealant riduce i tem-
pi di preparazione e risponde alle specifiche
tecniche richieste dai Cantieri e dai Registri
Navali. NAUTILUS Sealant & disponibile nei
colori nero e bianco (non ingiallente).
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NAUTILUS DECK SEAL

NAUTILUS DECK SEAL MS Polimero per

i comenti della coperta in teak, sia nella
versione cartuccia da 290 ml che sac-
chetto da 600 ml (per i lavori importanti)
che ottimizzano i tempi di applicazione e
assicurano la qualita e la durata nel tempo
del lavoro.

Estremamente elastica, dopo |’essicca-
zione, mantiene per anni e anni la sua
completa efficacia nella giuntura di questa
parte della barca sempre sottoposta al-
I'azione simultanea dell’acqua, del sole e
del vento. NAUTILUS Deck Seal si mette in
opera dopo almeno 2 ore dalla prepara-
zione dei comenti con Primer Deck Seal.
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" ANTIFOULING

P AZFIIRAD 150

NAUTILUS Self Polishing Extra Glide con PTFE

NAUTILUS Self Polishing risponde perfetta-
mente alla pib alta qualita richiesta, perché
offre la garanzia del risultato abbinata alla
facilita di applicazione.

NAUTILUS Self Polishing, unisce i vantaggi
della pittura antivegetativa alla matrice
solubile, perché consente al film della
vernice, di consumarsi progressivamente,
cosi da offrire sempre uno strato nuovo.

E indicato sia per imbarcazioni a vela sia
per velocita sino a 35 nodi (motoryacht e
cruiser veloci).

NAUTILUS Self Polishing, riduce le tur-
bolenze per il rilascio controllato del film
della pittura antivegetativa e per il minore
attrito di una carena liscia, si ottiene un
incremento di velocitd.

Dopo un’intera stagione, la carena sara
pronta a ricevere un nuovo strato protettivo
senza lasciare croste e vecchi spessori che
nel futuro dovrebbero essere rimossi.
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Caratteristiche Self Polishing

Durante la stagione NAUTILUS Self
Polishing, si autoconsuma per |'attrito
dell’acqua sulla carena, liberando strati
sempre nuovi e riducendosi gradualmente
come spessore. La stagione successiva,
sara sufficiente un leggero lavaggio e
una nuova applicazione. NAUTILUS S.P,
consente le massime prestazioni della piv
alta qualita, con le stesse caratteristiche
eccezionali, anche dopo mesi e mesi dalla
messa in acqua.

Disponibile nei colori bianco, rosso, nero,
blu, azzurro.
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| NAUTILUS DRIVE ANTIFOULING

NAUTILUS DRIVE PRIMER

Primer bicomponente per assi, eliche,
flaps, piedi poppieri e trasmissioni di
superficie ideale per acciaio e bronzo.
Applicare su superfici perfettamente pulite,
sgrassate (eventualmente lavare con Bilge
Cleaner della Boat Life, detergente che
rompe la catena di grassi e idrocarburi)

e asciutte. Preparare la superficie carteg-
giando con grana 80/100.

Preparare la miscela almeno 10 minu-

ti prima dell’inizio dell’applicazione a
pennello. Ha un basso contenuto di Voc
(Volatile Organic Compound) e pud essere
sovrapplicato in tempi ridotti. Resa pratica
della miscela circa 7 m2/L.

La prima mano di antivegetativo NAU-
TILUS DRIVE ANTIFOULING puo essere
applicata dopo 2 - 3 ore, ma se trascorre
una notte passare, prima della successiva
lavorazione, la superficie con spugna 3M
Scotch Brite dalla parte ruvida.
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NAUTILUS DRIVE
ANTIFOULING

Antivegetativa per assi, eliche, flaps, piedi
poppieri e frasmissioni di superficie. La
prima mano di antivegetativa pud essere
applicata dopo 3 ore dall’applicazione del
Drive Primer; se trascorre una notte, pas-
sare prima la superficie con abrasivo 3M
morbido. La seconda mano di antivegetati-
va dopo 18-24 ore dalla prima.

Non varare prima di 24 ore. Tempo massi-
mo prima del varo 10 gg.

Resa pratica circa 7 mg/lf.

info@cecchi.it



| DILUENTI |

NAUTILUS POLYURETHANE THINNER
Per NAUTILUS TWO PACK VARNISH (lucida o satinata), per
NAUTILUS ENAMEL. Ideale per pulire gli attrezzi.

NAUTILUS ANTIFOULING THINNER

Diluente per NAUTILUS SELF POLISHING e Primer CLASSIC.

Si aggiunge, se necessario, massimo 5% all’antivegetativa e fino al
10% al Primer CLASSIC.

Indispensabile per pulire gli attrezzi.

C-EPOXY THINNER

Diluente per 10 10 Classic quando applicato su legni umidi e
sciupati. Si aggiunge al 50% e si lascia asciugare bene (alcuni
giorni), si carteggia e le mani successive di 10 10 Classic non
devono essere diluite. Ideale pe pulire gli aftrezzi. Ildoneo anche
per la diluizione del NAUTILUS EPOXY PRIMER.

WHITE SPIRIT

Diluente specifico per vernici SPINNAKER monocomponenti. Si
aggiunge solo alla prima mano su legno nuovo o riportato a
nuovo in preparazione dal 10% al 40% in base alla durezza e
caratteristiche del legno (esempio teak, iroko, ecc). Dopo serve
per il mantenimento e pulizia dei pennelli.

SPINNAKER POLYURETHANE THINNER
Diluente poliuretanico per SPINNAKER POLYURETHANE 2

Bicomponente. Ideale per pulire gli attrezzi.
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Applicazione a rullo dello smalto Nautilus

La qualita dello smalto due componenti Nau-
tilus viene sottolineata anche dalla possibilita
di applicazione sia a pennello che a spruzzo.
E da tenere presente che tutte le applicazio-
ni a spruzzo vaporizzano un buon 50% di
prodotto (disperso nell’aria) mentre quando
si applica a pennello, eccetto qualche goccia
B che va per terra, tutto il prodotto viene messo
" a protezione della nostra barca.

Questo si traduce in un maggiore spessore

e una lucentezza piv profonda a parita di
materiale usato. Ma non & tutto.

Molte volte, nelle applicazioni a spruzzo, una buona parte, circa il 50%, vola via... a
posarsi su altre barche o auto in sosta nei dintorni e allora in ogni fase di questa lavora-
zione si deve spendere parte di tempo a non creare danni agli altri. L'applicazione a pen-
nello per le parti difficilmente accessibili, coadiuvata al 90% dalla stesura dello smalto
col rullo, ha bisogno di up’accettabile manualita e la voglia di crederci per avere risultati
a dir poco sorprendenti. E disponibile il DVD n° 3 dove si presentano i vari suggerimenti
per giungere al risultato d’eccellenza.

Tutto questo & confermato dai risultati conseguiti dai nostri Clienti che sono letteralmen-
te scoppiati di felicita. La gamma dei colori comprende due puntj di bianco (avorio e
ghiaccio), giallo, blu scuro, rosso bandiera, nero e verde scuro. E possibile ottenere tutti
gli abbinamenti corretti con la linea di galleggiamento e i vari colori di antivegetativa.
Nautilus Polyurethane Enamel oltre a potere essere applicato anche su prodotti preceden-
ti monocomponenti & idoneo per legno, vetroresina, ferro, alluminio, ferrocemento.

Come preparare e miscelare Nautilus Polyurethane Enamel

Si miscela il quantitativo necessario (disponiamo dei bicchieri graduati con i vari rappor-
ti), si mescola molto bene e poi si fa riposare per almeno dieci - venti minuti in base alla
temperatura ambiente. Dopo questo fempo si aggiunge, se applichiamo a pennello o a
rullo circa il 15-25% di diluente Nautilus Polyurethane Thinner, si mescola ancora bene
e si applica immediatamente. Se applicato a spray, la quantita di diluente sara intorno al
20-35%.

La superficie da pitturare, appena mescolato e nei dieci - venti minuti d’attesa, sara stata
ancora una volta spolverata... passando sopra il nostro panno antistatico... facendo una
leggera pressione. Lapplicazione rullo pennello va intesa cosi: si applica a rullo corret-
tamente “bagnato” e dopo 2 o 3 rullate affiancate su una superficie di circa 1/2 mgq.

Il pennello sara necessario per le parti non accessibili al rullo come per esempio sulla
cornice degli oblo.

|Con ’relmperofure alte & conveniente, durante |'applicazione, diluire ancora leggermente
o smalto.
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L'importanza del bulbo, del timone e...

Il bulbo di questa imbarcazione, insieme al timone e alla carena, seppure senza velleita
velocistiche assolute, & stato “curato” aftentamente nelle entrate, nel corpo e nelle uscite

di poppa. Uapplicazione del Nautilus Epoxy Light Filler, stucco leggero, ha consentito di
oftenere una morbidezza di superficie prima ignorata.

| vecchi strati di antivegetativa sono stati riportati a zero e dopo una protezione preventiva
con 10 10 CFS, additivata con A20 o A30 Microshield & stato applicato I'antifouling a ma-
trice dura. Il prossimo anno, per evitare |'accumulo di strati inutili che poi fanno crosta e si
distaccano a pezzi, abbiamo suggerito per il bene della carena e dell’armatore, di passare
ad un tipo autolevigante, come il Nautilus SP Antifouling, magari anche in contrasto di
colore. In questa maniera & possibile valutare che, se non si intravede il colore precedente,
c'& ancora una riserva da sfruttare durante la stagione in corso e non conviene insistere con
un numero di mani ingiustificato. Statisticamente abbiamo clienti che dopo una stagione

di traversate e con oltre 4.000 miglia sul log hanno, con due mani di SP Antifouling, una
concreta possibilita di navigare in tutta sicurezza con la carena a posto. Diverso discorso
per le barche che fanno poco movimento. Leventuale vegetazione dipende dalle acque
stanziali, dagli scarichi dei servizi, dall'inquinamento del porto, ecc... A nulla vale un mag-
giore spessore del film di antifouling. Discorso a parte per le barche ormeggiate alla foce
dei fiumi e che hanno risalito per qualche miglio il corso. La corrente, seppure modesta e
anche se portatrice di inquinamento delle cittd a “monte” rappresenta di fatto un “navigare
da fermo”. Anche considerando una velocitd media dell’acqua di 1 nodo, avremo percorso
nelle 24 ore 24 miglia e nel corso dell’anno... oltre 8.000 (ottomila).
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Le superfici bianche hanno una temperatura, esposte al sole, di circa la meta di una
superficie nera e precisamente: 34°C bianca e 66°C la stessa superficie di legno pitturata
di nero. Questi valori si hanno con una temperatura dell’aria di 27°C. Il legno pitturato a
trasparente, nelle stesse condizioni ambientali, a seconda del colore dell’essenza, supera
largamente i 50°C. Se invece che legno la superficie & di alluminio o ferro, all’interno
dobbiamo prevedere una coibentazione di tutto rispetto altrimenti la barca diventa un
forno d’Estate e una ghiacciaia umida d’Inverno.

Lo stesso vale, seppure in maniera ridotta, per le superfici di vetroresina.

Una barca col gel-coat scuro, blu o nero ha una temperatura superficiale ancora piv alta
di quella del legno, perché ha un “K-termico” alfissimo rispetto al legno.

Il calore comporta forte dilatazione, maggiore stress, evidenzia difetti di laminazione,
odore di solvente (tutti hanno presente il senso di nausea accentuato quando si scende, in
Estate all’interno della barca) difficoltd a mantenere le fiancate pulite.

Possiamo essere d'accordo che il blu & piv bello o forse lo desideriamo tanto solo perché
vediamo meno barche di questo colore?

Scegliamo... ma dobbiamo considerare che molti cantieri, per il colore blu... chiedono un
sostanzioso extra e allora c’é proprio da pensare che & solo una questione di moda.

COSTRUZIONE MODERNA
M BARCHE IN LEGNO

HOEPLI

Ecco tre preziosi libri di Paolo Lodigiani per chi vuole conoscere e capire in modo tecni-
co ma facile e comprensibile il mondo della progettazione e costruzione di una barca.
Lodigiani, appassionato di mare e velista, opera professionalmente da anni nel settore
nautico attraverso la BCA punto di riferimento in ltalia per gli autocostruttori. Queste tre
pubblicazioni sono in vendita anche presso di noi al prezzo di euro 28,00 - 39,00 e 29,00
(iva compresa).
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Verniciare un albero in alluminio
o se e corroso... metallizzarlo

La maggiore parte degli alberi sono di alluminio, pochi pitturati a smalto, la maggior
parte anodizzati. E* improbabile anodizzare nuovamente |'albero e allora bisogna pittu-
rarlo bene. Lintervento sotto descritto vale anche per quelli pitturati.

La perdita di intensita dell’anodizzazione deriva dallo sbattere di vele, cime e usura

del tempo. L'albero dopo tanti anni d’onorato servizio presenta anche qualche piccolo
punto di corrosione. Smontare tutto il fitting, le attrezzature a cominciare dai cavallotti
di acciaio, ponticelli, attacchi crocette, attacchi sartie ecc.

Generalmente le rivettature sono in acciaio e con |"alluminio creano potenziale cor-
rosivo. Inoltre la maggiore parte dei fori sono praticati dopo I'anodizzazione e in quel
punto il metallo & “nudo”.

Nel caso I'albero sia privo di corrosione & comunque sempre consigliabile prevedere
allo smontaggio del fitting perché dopo nella verniciatura se non ben mascherato con
il nastro, la vernice tendera a fare ponte con gli accessori e dopo poco tempo si vedra
un piccolo distacco anche se locale. Inoltre le parti non smontate non potranno riceve-
re la nuova protfezione ed essere controllate. Smontato |’albero dagli accessori e posto
su due cavalletti & opportuno lavarlo con un buon detergente come Bilge Cleaner della
Boat Life e sciacquarlo bene. Non usare solventi perché le eventuali presenze di oli o
grassi vengono solo parzialmente portate via e una buon parte rimane sulla superficie
nei posti piv reconditi.

Carteggiare uniformemente con carta 220 - 240 per creare un buon ancoraggio e
dopo avere ben spolverato e pulito la superficie fare seguire questo ciclo di pitturazione:
1° una mano di Nautilus Epoxy Primer diluito al 40% con C-Epoxy Thinner;

2° due mani di Epoxy Primer (diluizione 10% circa)

3° una carteggiata con grana 360-400;

4° due o tre mani di smalto polyuretanico due componenti del colore desiderato.

| prodotti bicomponenti hanno la caratteristica di essere “piv noiosi” da preparare,

da applicare... ma sono pib performanti. Nautilus Epoxy Primer, diluito col 40% di
C-Epoxy Thinner e mescolato correttamente ha un bassissimo spessore (pochi micron)
“bagna” molto e secca velocemente.

Nel rimontare gli accessori & importantissimo, dove ci sono accoppiamenti di metalli
differenti, cavallotto d’acciaio, rivetto di acciaio... albero di alluminio o ai bulloni delle
crocette ecc.. interporre, al momento del montaggio uno strato di protettivo tipo
DURALAC o prodotto equivalente per impedire, per anni e anni, la corrosione derivan-
te da metalli con diverso potenziale.
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Il PIVIERE
Le prime tre furono ditlegno :?n‘r'na si chiomava “Roby”.

Poi furono di-plasticatutte con @ filesofia della sicurezza, semplicita e voglia di navi-
gare. Le sue linée, ancora mofbide, capienti e il progetto ancora attuale, rispondono
perfettamente allo spirito col quale fu pensato, voluto e disegnato.

II PIVIERE sfugge al tempo e alle mode perché & ancora attuale come una fetta di pane
con olio e sale per faré mérendd. Und'volta si usava cosi e la merenda era il momento
di pausa dai giochi tra il pranzo e la cena. Allora non c’erano i problemi di obesita.

i
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|

i
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Punto di rugiada, Kappa termico (K) e... microclima
ovvero la mela di Newton o di Biancaneve?

Se prendiamo una mela dal frigo per lo sbalzo termico, dopo pochi minuti, la super-
ficie della mela si “inumidisce”. Se la tocchiamo con un dito potremo valutare che la
presenza di “acqua” é consistente. Questo “fenomeno” viene indicato come PUNTO
DI RUGIADA. Questa reazione fisica, in una barca posta all’esterno, si ha in maniera
“naturale” in particolari periodi dell’anno quando lo scafo “accumula” freddo durante
la notte e poi il sole del giorno dopo e la temperatura piv calda (raggiunta veloce-
mente) danno luogo a questo inconveniente. Le pitture o le resine che fossero messe
in opera con queste condizioni, sul momento appariranno di buona applicazione.
Tuttavia daranno problemi in un futuro pit o meno breve, o addirittura porteranno alla
delaminazione del ciclo di lavorazione. Materiali come ferro, ghisa, piombo, acciaio,
alluminio vetroresina evidenziano il punto di rugiada piv facilmente che non il legno
massello o compensato.

Questo dipende dal kappa termico di questi materiali. Il kappa termico (K) é la carat-
teristica che hanno tutti i materiali (quelli sopra indicati ci interessano particolarmente
perché fanno parte della nostra barca) di accumulare e cedere inerzie termiche (calde
o fredde).

Lumidita Relativa (U.R.) dell’aria & un’altra variabile che partecipa ad esaltare o dimi-
nuire il fenomeno del punto di rugiada. In molti casi non potendo sistematicamente
lavorare con temperature basse i Cantieri si sono attrezzati per riprodurre ambienti
condizionati (microclima) il pib vicino alle richieste dei produttori di pitture, resine,
ecc... Lumidita relativa dell’aria (U.R.), la temperatura dell’aria, la temperatura della
superficie, il controllo dell’'umidita del manufatto (legno o vetroresina) sono verificabili,
in un attimo, con SKINDER.

Una semplice prova per accertarsi del punto di rugiada consiste nel bagnare con uno
straccio una superficie limitata. Se evapora, se asciuga completamente nel giro di circa
10 minuti saremo certi che la lavorazione pud iniziare. Maggiore ¢& il tasso di umidita
dell’aria e |'escursione termica, piv facile & avere il punto di rugiada.

E sempre consigliabile non applicare vernici,

smalti o resine come coating con U.R.
superiore all” 80%. Non considerare
queste condizioni vuol dire rischiare
di rifare il lavoro.
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. e insieme abbiamo vinto.
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Con voi abbiamo attraversato oceani... ed effettuato grandi imprese.

www.cecchi.it 123 info@cecchi.it



DVD DI LAVORAZIONE

| 3 DVD affrontano passo dopo passo, gran parte degli
interventi piv significativi per la Vostra barca. Si tratta di
veri e propri documentari tecnici, grazie ai quali anche
quelle lavorazioni apparentemente pit complesse diventa-
no fattibili e a portata di mano.

Il video n°1 (copertina gialla) della durata di 60 minuti contiene consigli sull’uso delle re-
sine epossidiche del C-Systems su imbarcazioni in legno. Lavori in carena, nuova coperta
in teak, fiancate, rivestimento con tessuto, ecc. Spazio dedicato all’osmosi: preparazione
della superficie, applicazione C-Systems 10 10 CFS, stuccatura e antivegetativo.

DVD n°2 - Il fasciame longitudinale con la resina epossidica

Il video n° 2 (copertina rosa) della durata di 90 minuti mostra la completa lavorazione
con il sistema epossidico C-Systems di un'imbarcazione in fasciame. Vengono in essa
illustrate passo a passo gli interventi di calafataggio, rinvergatura, nuovo rivestimento
(replaking) di tutto lo scafo e altri tipi di interventi.

DVD n°3 - Pitturare e lavorare sulla barca
[ " B B B B B R R B R B B B B |
) - : -

Il video n° 3 (copertina azzurra) della durata di oltre 120 minuti mostra la completa verni-
ciatura di una barca in vetroresing, lavorazioni sul sandwich della tuga... zuppo d’acqua,
allungamento di un timone, riparazioni su vetroresina e tanti piccoli e grandi suggerimenti.
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Calcolo dei prodotti per lavorare...

Quanto e cosa mi occorre per I'osmosi della carena o per il rifacimento della carena in legno?
Esempio riferito ad una superficie di 10 mq.

Materie prime

Resina C-Systems 10 10 CFS

Microfibre Naturali*

Microfibre Minerali*

Microfiller Powder*

A20 o A30 Microshield additivo anti-osmosi *
Nautilus Epoxy Light Filler*

Nautilus Epoxy Primer

Nautilus Antifouling S.P

«

& @
N—0ON— — o0
o

A AT A

(*) Le voci con asterisco sono alternative tra loro, o si usa un tipo o I'altro a seconda della rugosita
della carena o dell’ampiezza delle bolle).

N.B. Nella stuccatura per levigare la carena di legno o vetroresina il quantitativo di stucco Epoxy
Light Filler calcolato si riferisce ad uno spessore medio di 500 micron (0,5 mm).
Spessori maggiori significano che ogni ulteriori 500 micron dobbiamo considerare 6 litri di stucco in piv.

Il totale é euro 611,00 (I.V.A. esclusa) ‘}’H‘_T_r-‘r . T
Materiale di consumo IRV
Coppia pompe** n° 1 WA b 3 p=TALT
Bacinella di plastica** n° 1 Wk Pl K ]I
Kit barattoli** (5 pezzi) n° 1 R — A
Stecche n®3 s S
Impugnatura e rulli piccoli n° 6

Spatola dentata** n® 1

Kit spatole lisce** (4 pezzi) n° 1 |‘1

Guanti monouso n° 30

(**) Le voci con doppio asterisco servono, se usate correttamente, per innumerevoli lavorazioni,
quindi anche per superfici maggiori il prezzo rimane fisso.

Il totale & euro 80,00 (I.V.A. esclusa)

Calcolo superficie carena

MOTORYACHT motoryacht
Superficie carena = (LWL x B + D) x 0,85

—_— 1D

BARCA A VELA - chiglia fipo 1 WL
Superficie carena = (LWL x B + D) x 0,75
BARCA A VELA - chiglia fipo 2
Superficie carena = (LWL x B + D) x 0,50

C:::M;ﬂpo {
LWL = Lungh. linea galleggiamento [ )]
B = Larghezza massima - W

D = Pescaggio ~————_ chiglia fipo 2
Ve .
LWL
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SPINNAKER YACHT VARNISH

SPINNAKER STANDARD [P0 pezi pr
Vernice classica 1 componente famosa in tutto il mondo

confezione da 0,5 L 1290 24
confezioneda 1 L 23,60 12
SPINNAKER POLYURETHANE

Vernice lucida 1 componente

confezione da 0,5 L 1550 24
confezioneda 1 L 2690 12
SPINNAKER POLYURETHANE 2 BICOMPONENTE

Vernice lucida 2 componenti conf. da 750 g 3890 6
SPINNAKER POLY 2 THINNER - diluente

diluente specifico solo per Spinnaker 2 comp. 0,5 L 850 9
SPINNAKER GOLD FASHION

Vermice lucida 1 componente con tecnologia COD

confezione da 0,5 L 16,00 24
confezioneda 1 L 2850 12

SPINNAKER GOLD FASHION “MAT”

Vernice opaca 1 comp. per esterni con tecnologia COD

confezione da 1 L 2990 12
SPINNAKER POLYURETHANE EGGSHELL

Vernice opaca 1 comp. con tecnologia COD

confezione da 0,5 L 16,00 24
confezioneda 1 L 2850 12
SPINNAKER POLYURETHANE SATIN

Vernice semilucida 1 comp. con tecnologia COD

confezione da 0,5 L 16,00 24
confezioneda 1 L 28,50 12
SPINNAKER WOOD PROTECTION Clear

Vernice safinata 1 comp pigmentata tecnologia COD

confezione da 1 2580 12
SPINNAKER WOOD PROTECTION Super Clear

Vernice safinata 1 comp. senza pigmenti tecnologia COD

confezione da 1L 2580 12
SPINNAKER WOOD LIFE clear

Impregnante ceroso 1 componente

confezioneda 1 L 22,50 12
confezione da 2,5 L 47,80 4
SPINNAKER Mahogany

Mordente per legno confezione 0,5 L 2350 6
WHITE SPIRIT Diluente per SPINNAKER monocomponente
confezione da 0,5 L 800 9

16220 pezzi per
uﬁ\tcmo pcunc?:e

CECCHI & C-SYSTEMS
C-LR ENGINE ENAMEL Smalto motori

blu, verde, nero, rosso conf. da 0,75 L 2215 6
giallo conf. da 0,75 L 28,0 6
C-ANTISKID POWDER Antiscivolo in polvere

- bianco per smalti confezione da 100 g 7,00 27
- trasparente per vernici e smalfi (per 1 L di prodotto) 8,00 27

C-LEGNO 2 Penetrante rivitalizzante nei tipi
antitarlo/chiaro, rosso cedro, noce, verde

confezione da 0,75 L 1990 6
C-TEAK OIL Olio siliconico per coperte in feak e iroko

confezione da 1 L 1990 18
C-NORUST Antiruggine penetrante

confezione da 1 L 1990 18
C-Colour Paste Colorante per epossidici

colore nero, bianco, giallo confezione da 200 g 1400 1
C-Epoxy Thinner Diluente per 10 10 Classic

confezione da 0,5 L 8,00 9
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C-SYSTEMS RESINE EPOSSIDICHE

C-Systems 10 10 Super Fast rapporto 1:1 Jrezo pezd per
epossidico veloce bicomponente

confezione da 800 g (400 g A + 400 g B) 6950 6
C-Systems Epoxy Mix 110 rapporto 1:1
epossidico bicomponente cartuccia 400 ml 4900 3
C-Systems Epoxy Mix 120 rapporto 1:1
epossidico bicomponente cartuccia 400 ml 3800 3
C-Systems Epoxy Mix 130 rapporfo 2:1
epossidico bicomponente cartuccia 400 ml 4300 3
C-Systems Epoxy Mix 140 rapporto 2:1
epossidico bicomponente cartuccia 400 ml 4300 3
Pistola manuale Epoxy Mix 110 ¢ 120 (1:1) 8500 1
Pistola manuale Epoxy Mix 130 e 140 (2:1) 92,00 1

C-Systems 10 10 UV PROTECTION

epossidico 2 componenti resistente ai raggi UV

confezione da 750 g (500 g A + 250 g B) 36,00 12
confezione da 1,5 kg (1 kg A + 0,5 kg B) 6580 9
confezione da 4,5 kg (3 kg A + 1,5 kg B)
C-Systems 10 10 Classic epossidico strutturale 2 componenti

confezione da 1L (0,5LA +0,5LB) 3500 9
C-Systems 10 10 CFS epossidico strutturale 2 componenti

confezione da 750 g (500 g A + 250 g B) 2950 12
confezione da 1,1 kg (734 g A + 366 g B) 37,50 9
confezione da 1,5 kg (1 kg A + 0,5 kg B) 5240 9
confezione da 4,5 kg (3 kg A + 1,5 kg B 13800 3
confezione da 30 kg (20 kg A + 10 kg B) 682,00 1
Pompe dosatrici (in coppia) per CFS e UV Protectfion

per confezione da 750 g 950 1
per confezione da 1,5 kg 950 1
per confezione da 4,5 kg 2900 1
per confezione da 30 kg 2900 1
Kit 10 10 CFS - kit resina epossidica, additivi e accessori

senza DVD 8430 1
con DVD (a sceltatran®1,n°2en° 3) 86,00 1
C-Systems H2 Resin epossidico per serbatoi acqua

confezione da 1,5 kg (1 kg A + 0,5 kg B) 56,50 9
confezione da 4,5 kg (3 kg A + 1,5 kg B) 14400 3
confezione da 30 kg (20 kg A + 10 kg B) 72500 1
C-Systems 10 2 epossidico strutturale 2 componenfi

confezione da 6 kg (5 kg A + 1 kg B) 19300 4
Coppia di pompe per 10 2 da 6 kg 3200 1
C-Systems Epoxy Tixo epossidico strutturale 2 componenti

confezione da 1,5 kg (750 g A + 750 g B) 5800 9
confezione da 5 kg (2,5kg A + 2,5 kg B) 162,00 3
C-Systems ET40 epossidico strutturale 2 componenti

confezione da 6,4 kg (4,4 kg A + 2 kg B) 247,00 1
C-Systems Steel Blue epossidico per colata 2 componenti

confezione da 8,965 kg (8535 g A + 430 g B) 192,00 1
C-Systems Core Bond epossidico per colata 2 comp

confezione da 2 kg (1,6 kg A + 0,4 kg B) 63,80 1
C-Systems Core Bond 3X e 5X epossidico per colata 2 componenti
confezione da 2 kg (1,6 kg A + 0,4 kg B) 77,00 1
C-Systems Gel-Coat Light epossidico bianco e giallo per finitura VTR inferni
confezione da 2,5 kg (2 kg A + 0,5 kg B) 79,00 1
C-Systems 103 /103 U.V./103SL

epossidico alio modulo con e senza post-cofiura per laminazione e profofipi
confezione da 13 kg (10 kg A + 3 kg B) 36500 1
confezione da 26 kg (20 kg A + 6 kg B) 612,00 1
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C-SYSTEMS ADDITIVI
Microfibre Naturali/addensante n°1
confezione da 1,5L 18,90
confezioneda 51 36,00
confezione da 25 L 102,00
Addensante n° 2 per 102 ¢ 10 10 CFS e UV Protection
confezione da 1,5L 19,90
confezioneda 5 L 40,50
confezione da 25 L 96,50
Microfibre Minerali
confezione da 0,5 kg 22,70
confezione da 2,5 kg 69,20
Microsfere Bianche (glass bubble)
confezione da 1,5 L 22,40
confezioneda 5 L 49,30
confezione da 25 L 114,50
Microsfere Fenoliche
confezione da 1,5L 22,70
Microfiller Powder
confezione da 1,5 L 22,30
confezioneda 5 L 46,40
confezione da 25 L 128,00
Microfiller Black confezione da 5 L 61,00
A20 MICROSHIELD codditivo nero antiosmosi in polvere
confezione da 400 g 16,50
confezione da 1 kg 25,80
A30 WHITE MICROSHIELD additivo bianco antiosmosi
confezione da 400 g 16,50
confezione da 1 kg 25,80

No Fire Powder polvere micronizzata autoestinguente
confezione da 2 kg 27,20

NASTRI E TESSUTI hiero

Nastro vetro biassiale E +/-45 H.T. High Tech 300 g ca.

altezza 10 cm costo al metro lineare 1,70
altezza 15 cm costo al metro lineare 2,30
altezza 63,5 cm costo al metro lineare 6,50
dlfezza 127 cm costo al metro lineare 13,00
dlfezza 127 cm a richiesta
Nastro vetro biassiale E +/-45 H.T. High Tech 450 g ca.
altezza 63,5 cm costo al metro lineare 6,50
dlfezza 127 cm costo al metro lineare 13,00
dlfezza 127 cm a richiesta
Nastro vetro bilanciato bordato 220 g ca.

altezza 5cm costo al metro lineare 0,99
altezza 10 cm costo al metro lineare 1,80
altezza 15 cm costo al metro lineare 2,25
Nastro vetro Invisible 200 g ca.

altezza 80 cm costo al mefro lineare 9,90
altezza 100 cm costo al metro lineare 12,40
Nastro carbonio unidirezionale 175 g ca.

altezza 5cm costo al metro lineare 2,40
altezza 10 cm costo al metro lineare 4,00
altezza 15 cm costo al metro lineare 6,50
altezza 20 cm costo al metro lineare 9,90
Nastro aramidico bidirezionale 170 g ca.

altezza 7 cm costo al metro lineare 3,15
altezza 17 cm costo al metro lineare 6,20
Peel Ply - Tessuto distaccante

altezza 15 cm costo al metro lineare 1,30
altezza 80 cm costo al metro lineare 4,30
altezza 80 cm a richiesta
C-Cotonina diam. 3 0 6 mm rotoli da 1 kg 19,90

Pannelli in materiale PVC per sandwich spessore 10 mm
Liscio cm 205 x 95 densita 90 73,00
Quadrettato cm 102 x 108 densitas 75 46,00

prezo pezzi per
unitario - carfone

6
4
1
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ACCESSORI oo "carone
Impugnatura per rulli radiatorini cm 10 e 15 140 1
Ricambio rulli velour pelo raso cm 10 2,05 10
Ricambio rulli velour pelo raso cm 15 2,60 10
Ricambio rulli pelo lungo cm 10 1,75 10
Ricambio rulli per Deco-deck in gomma cm 10 1,80 10
Rullo frangibolle alluminio L. cm 7 1400 1
Rullo frangibolle alluminio T. cm 7 16,00 1
Impugnatura rullo per smalto in spugna cm18 300 1
Ricambio rullo per smalto in spugna cm18 690 1
Spatola dentata ecm 12 fine o grossa 250 1
Spatola dentata ecm 20 fine o grossa 350 1
Spatole lisce (set completo 4 pezzi) 400 1
Vaschetta in plastica (31 x 34 cm) 330 1
Baratioli plastica set 5 pezi varie misure 450 1
(n°3 da 250 cc, n°1 da 500 cc, n°1 da 1000 cc)
Bicchieri graduati set 3 pezi varie misure 1,50 1
(n°1 da 400 cc, n°2 da 650 cc)
Bicchiere graduato da 400 cc 050 1
Bicchiere graduato da 650 cc 0,60 1
Bicchiere graduato da 1300 cc 080 1
Bicchiere graduato con tappo da 2300 cc 140 1
Stick stecchette in legno 23 ¢m (3 pezzi) 1,00 1
Stick stecchette in legno 30 ¢m (2 pezzi) 1,00 1
Occhiali protettivi in policarbonato 500 1
Guanti ambidestri in lattice di gomma 100 pezzi 950 1
Pennelli monouso diametro 10 mm (12 pezzi) 500 1
Panno antipolvere 150 3
Video DVD n°1 - 10 10 CFS oltre 55’ 1600 1
Video DVD n°2 - Barche a fasciame oltre 90’ 18,00 1
Video DVD n°3 - Piturare e lavorore sulla barca ofe 120" 25,00 1
PROMOZIONE VIDEO di 2 DVD a scelta 3250 1
PROMOZIONE VIDEO di 3 DVD a scelto 45,75 1
Tuta lavoro 3M 4530 misure L - XXL ¥ 850 1
Maschera protettiva 3M anfisolvente e anfipolvere 9914 % 5,30 1
Maschera protettiva 3M con filri 4251 % 2830 1
Spugna accoppiata Scotch Brite 3M % 230 1
Nastro 3M nero 471 h. 25 mm 32 m * 11,90 1
Bilancia elettronica scala 1g % 39,00 1
COLLE Uhiaro "cartone
C-Systems COLLA ROSSA Colla marina resorcinica
confezione da 1,2 kg (twin pack) 36,00 9
confezione da 6 kg (5 kg + 1 kg) 13500 4
confezione da 24 kg (20 kg + 4 kg) 40500 1
C-Systems COLLA BIANCA
Colla marina 2 comp. standard 302-1 A3 tipi Il adhesive
confezione da 750 g (1.125 g colla pronta) 16,50 18
confezione da 1.500 g (2.250 g colla pronta) 2750 6
confezione da 3.000 g (4.500 g colla pronta) 44,00 4
confezione da 25 Kg sacco (35,7 Kg colla pronta) 203,00 1
DECO-DECK... shfoto  cortoe
DECO-DECK PAINT Pittura gommosa colorata
confezione da 1 L colore grigio, bianco in soffovuoto 35,00 9
DECO-DECK CLEAR Pittura gommosa trasparente
confezione da 1 L in sottovuoto 3950 9
C-NOFIRE Pittura gommosa monocomponente per sala macchine
confezione da 1 L colore bianco 3500 6
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NAUTILUS st ed

NAUTILUS Two Pack Varnish GLOSS

vernice 2 comp.lucida con filtri UV.A. conf. da 0,75 L 29,90
NAUTILUS Two Pack Varnish SATIN

vernice safinata 2 comp.con filtri UVA. conf. da 0,75 L 32,50
NAUTILUS Polyurethane Thinner

diluente poliuretanico per 2 componenti vernice e smalto
confezione da 0,5 L 8,50
NAUTILUS FAST EPOXY LIGHT FILLER

stucco epossidico leggero 2 comp. rapida essiccazione
confezione da 0,8 L (485 g) 27,30
NAUTILUS EPOXY LIGHT FILLER

stucco epossidico leggero 2 componenti

confezione da 3 L (1.800 g) - peso specifico 0,6 kg/L 85,00
NAUTILUS FAST EPOXY FINE FILLER

stucco eposs. 2 comp. rapida essiccazione

confezione da 600 g 22,15
NAUTILUS Epoxy Primer

colore bianco o blu confezione da 0,750 L (A+B) 28,50
colore bianco confezione da 3 L (A+B) 88,00

NAUTILUS CLASSIC Primer primer al clorocauccit
monocomponente per metalli in genere e legno conf. 1L 27,00
NAUTILUS Epoxy H.B. rivestimento bicomponente alto spessore
antifuoco colore bianco confezione da 1 kg (A+B) 32,00
NAUTILUS Polyurethane Enamel (A+B)

smalto alta qualita a 2 componenti vari colori

bianco ghiaccio (RAL 9016), bianco avorio (RAL 9010)
confezione da 0,750 L 39,90
confezione da 1,5 L 67,00

blu (RAL5011), rosso (RAL 3020), giallo (RAL 1003),
nero (RAL 9005), verde (RAL 6005)

confezione da 0,750 L 42,90
NAUTILUS ACRILIC WB Enamel
smalto acrilico all’acqua lucido/satinato conf. da 1L 28,50

NAUTILUS Sealant
sigillante poliuretanico monocomponente

colore bianco (non ingiallente), nero conf. da 290 ml 14,50
NAUTILUS Deck Seal

M.S. polimero monocomponente per comenti coperta

cartucce colore nero 290 ml 16,20
sacchetto colore nero 600 ml 28,80
pistola per 600 ml 59,00
PRIMER Deck Seal

confezione da 200 ml 15,60

NAUTILUS Self Polishing - antivegetativo autolevigan-

te per imbarcazioni a vela e yacht extra glide con PTFE

bianco, rosso, nero, blu, azzurro

confezione da 0,750 L 47,20
confezione da 2,5 L 139,00
NAUTILUS Drive Primer per superfici acciaio e bronzo
confezione da 520 g (400 g + 120 g)

versione Invernale CL210 39,50
vesione Estiva CL211 39,50
NAUTILUS Drive Antifouling

antivegetativo per eliche, assi e piedi poppieri

grigio, nero confezione da 0,25 L 19,50
NAUTILUS ANTIFOULING THINNER

diluente per antivegetativo confezione da 0,5 L 8,50
www.cecchi.it
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BOAT LIFE ot "carione
LIFE SCRUB ALL paglietta metallica inox 1250 6
EMPTY CARTRIDGES cartucce vuote per gomma 1,30 20
TEAK CLEANER
polvere per pulire profondamente il teak 26 oz. 21,50 12
TEAK BRIGHTENER

liquido per pulire e mantenere il teak sbiancato 946 ml -~ 21,50 12
TEAK OIL SEALER
olio per mantenere e proteggere il teak, iroko, ecc.

confezione da 946 ml 26,80 12
confezione da 3,789 L 8500 3
FIBERGLASS POWDER CLEANER 21,50 12
polvere per pulire ponti in vetroresina 26 oz.

FIBERGLASS KREME CLEANER 1990 6
crema per pulire fiancate in vefroresina e parabordi 16 oz.

LIFE WAX

cera camauba per lucidare e profeggere la vefroresina 100z~ 21,50 6
LIFE RESTORER WAX

disossidante pulitore vefroresina non nuova e mefalli 160z~ 21,50 6
POLYSHINE FIBERGLASS FINISHER

lucidante per vetroresina e protetfivo 473 ml 21,50 6
LIQUID FIBERGLASS RUBBING COMPOUND & COLOR RESTORER
disossidante e profondo pulitore per vetroresina non 1990 6
nuova e metalli - liquido 473 ml

BILGE CLEANER pulitore per sentina, formula idrotopa

confezione da 946 ml 16,80 12
confezione da 3,789 It. 48,80 4
BOAT CLEANER shampoo speciale per barca 946 ml -~ 16,80 12
SAIL CLEANER shampoo speciale per vele 946 ml - 15,80 12

SKINDER

SKINDER Rilevatore di umidita digitale per legno e
vetroresina con sonda d'umiditd e femperatura aria % 510,00

% | prezzi del listino indicati con asferisco sono netti.
| pezzi per cartone indicati sono riferiti solo alla vendita all'ingrosso.
Legenda: ca. = circa rot. = rofolo  pan. = pannello

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Imballo della merce: grafis.

Resa della merce: franco partenza (oltre 200 L porto franco)
Pagamento: prime forniture contrassegno, poi a convenire.

Rischi: la merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche
quando ¢ venduta franco arrivo; il Cliente é pregato di controllarne
all'arrivo lo stato e fare eventuali precise e chiare riserve per scritto
sul documento di trasporto del Vettore in caso di manomissione e
danneggiomento dei colli e inoltrare immediatamente copia alla
nostra sede. In difetto di cid non si potrd intervenire presso il Vettore.
I prezzi del presente listino possono variare senza preavviso. Per ogni
controversia, Foro competente Lucca.
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Guarda i nostri filmati per la tua barca su www.cecchi.it



La Bambina ché ci ha inviats quashy disegng vive in Afmca od & Stata adottata a distanza
alcuni anni fa graze all'organizzaziong
ActionAid International.
Il nxsiro Ao raggiunge cosd huita la sua famiglia e la comunita in ol vive
Adottare un bamiing a distanza & molio samplice e costa poco, basia conlattare:

ActionAid International
via Broggi 19/A - 20128 Milano tel, 02 742001 www.actionaid.it

Riceveral utta la informazioni necassarie per un gesto semglica, importana a
stragrdinariamente rivoluzionanio, Proval

hed nostno pooolks cefchiamo di dare una mano par rendans 1a vila possibile & qualcLng
che non concsciame, che deve conguistars anche 'acgua per bere e 'ana per respirane
Diafnd LUnA Microscopeca pafe di un matenale fungibile, i| danare, 8 Qualsuno che lo
impiega par aivtare, allpviare sofferenze & per essene pil pronke a rispondars alle
mecassis o chiamata, di tulfli | giomi

Lo tacciame fare a Loro perché bo fanno megho. .,

—
Al Sich Seantibhis, AoCETIoN & opehl uMEilane, & dEEals Mmend 1'% S8 Ro§nG Rilunals.
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CECCHI GUSTAVO & C.
Via M. Coppino, 253 55049 VIAREGGIO (LL)
tel. 0584 383694 - fax 0584 395182 - www.cecchl.it - info@cecchi.it






